YAPI KIMYASALLARI ve
PROFESYONEL YAPISTIRICILAR

Honiol

URUN TEKNIK KATALOGU
2015


rtly
Yapışkan Not
KAPAK


Yasam nherede,
Henkel oradal!
50 yildir hep bizimle!

Milkemmeli yaratma tutiusuyla Henkoel tam i - & i
50 yildir Tlrkiye'ye; kaliteli drinler, vazgegiimez "W v Ped W mce el () g i "
markalar sunwyor., Tutkuyla calisan Henkel Tarkiyede - e i
Allesi, yerine bir bagkasins koyamayacagmiz 50 o B BE R X Orm o i
markalar yaratryor. Temizlikten, kisisel bakima; -

lartasiyeden endisiriyel yapestniolara onlarca - — |£ R ————

markasiyla hep hayatimemzda. Hep yanimezdal -W

Excellence is our Passion



rtly
Yapışkan Not
ÖN KAPAK İÇİ


Henkel Grubu Hakkinda

Henkel tim dinyada, Camasir ve Ev Bakimi (Laundry
& Home Care), Kisisel Bakim (Beauty Care) ve
Yapistirici - Teknolojileri  (Adhesive Technologies)
olmak izere ic¢ is alaninda lider marka ve
teknolojileriyle faaliyet géstermektedir.

1876 yilinda kurulan Henkel; Persil, Schwarzkopf,
Loctite, Pattex, Sista, Ceresit ve Thomsit gibi
taninmis markalari ile hem tiketicilere yénelik hem
de endustriyel irinleri ile global olarak lider pazar
pozisyonlarina sahiptir.

Henkel'in dinya genelinde yaklasik 47.000
civarinda calisani bulunmaktadir. Henkel global
pazarlarda uluslararasi dlcekte faaliyet gosteren en
buyik Alman sirketlerinden biridir. Tim dinyada
insanlar Henkel marka ve teknolojilerine given
duymaktadir.

Henkel Yapistirici Teknolojileri altinda  faaliyet
gosteren Tiketici ve Profesyonel Yapistiricilar
Bolimi'nin tamamlayici birimleri arasinda Seramik
Karo Uygulama, Su Yalitimi, Zemin Teknigi Grinleri
ve Dis Cephe Isi Yalitim Sistemleri yer almaktadir.
Uzun vyillara dayali tecribemiz, engin teknik
vzmanligimiz, son derece yenilikci Urinlerimiz,
Ustin teknolojilerimiz ve sistem ¢dzimlerimiz,
profesyonellere  ve bitin  musterilerimize  bir
yandan islerinde daha biyik basari elde etmelerini
saglarken diger yandan da dogal kaynaklarimizi
koruma konusunda yardimei olmaktadir. Henkel
Kalitesi - Profesyonel basarinizin garantisi.

Cevreye duyarlilik

Kiresel bir sirket olarak Henkel topluma karsi
sorumlulugunun farkindadir. Amaci cevrenin ve
tuketicinin korunmasini sirekli olarak iyilestirmek ve
bu konuda uluslararasi alanda liderlik yapmaktir.
Uluslararasi Ticaret Odasinin Sirdirilebilir Gelisim
Sézlesmesi'ni imzalayan ve ilkelerini uluslararasi
Sorumlu Bakim Programi ile esgidimli hale getiren
ilk sirketlerden biri Henkel olmustur. Bu onay
Henkel'in cevre, emniyet ve sagligin korunmas: ile
ilgili bUtin alanlarda surekli iyilestirmeler yapma ve
ayni hedefleri bitin dinyada izleme istegini ifade
etmektedir. Bu gorevi yerine getirebilmek icin Henkel
verimli ve entegre bir ydnetim sistemi kurmustur:
SHEQ (is Guvenligi, Saglk, Cevre ve Kalite). Bu
yonetim sistemi musteri odaklilik, kalite, cevre, saglk

ve emniyeti bir araya getirmektedir ve Henkel'in
her bir is birimi bu sistemin uygulanmasindan
sorumludur. Bu yonetim sistemine ek olarak Henkel’in
yapishrici Uretim fesislerinin tamamina yakini 1ISO
9001 ve EMAS/ISO 14001 onayldir. Bu onaylar
dinya ¢apinda uygulanmaktadir. Henkel givenligi
hem Uriin kullanicilari hem de cevre icin dncelikli
kabul etmistir.

Inovasyon
Henkel'in  ticari  faaliyetlerinde  inovatif  ve
uygulamaya ydnelik arastrma ve gelistirme

cahsmalari &nemli yer tutmaktadir. Profesyonel
kullanicilarimizin ihtiyag ve beklentilerini anlamak
Urin  ve sistem ¢dzUmlerinin  gelistirilmesinde
merkezi bir faktérdir. Bu ihtiyaglarin karsilanmasi
icin Henkel yeni teknolojiler gelistirme ve uygulama
ve bu ¢dzimleri bitin ticari sektérler ¢apinda
paylasma yoninde calismaktadir.

Profesyonel uzmanhk

Henkel'in gici engin profesyonel uzmanhgindadir
(know-how). Mikemmeliyetci ¢6zim sunan yiksek
performansli Grinleri ve sistem ¢dzimleri ve yillara
dayanan uzmanh§: ile Henkel profesyoneller igin
guvenilir bir ortakhr.

Uriinlerimiz ve sistem ¢ézimlerimiz profesyonellerin
basarilarinda 6nemli bir anahtardir. Bu nedenle,
Henkel dinya capindaki egitim merkezlerinde Grin
ve sistem uygulamalari hakkinda egitimler ve kurslar
dizenleyerek uzmanligini aktarmaya ¢alismaktadir.
Henkel, kiresel yayilimi en genis olan sirketlerden
biridir. Kapsamli arastirma ve gelistirme faaliyetleri,
yenilikgi Grunleri ve yeni teknolojilere dayanan sistem
cozimlerini gelistirmede sureklilik saglamaktadir.
Henkel'in teknik uzmanlari, gelistirilen projelerin
tasarimindan  vygulamasina kadar her asamada
en dogru ¢dzim onerileriyle musterilerine destek
vermektedir. Ne zaman bir soru, sorun veya sikayet
ortaya ¢iksa, Henkel'in teknik danismanlari uzman
gorust sunmak icin oradadirlar.






5 madde ile neden Henkel?

Disnya’nin 1 numarali yapistirici
Ureticisinin riin gelistirme ve
tecritbesine sahip bir diinyaya erisim

saglyoruz.

2

Giniimiiz diinyasinda sirekli artan
gereksinimleri karsilamak igin

irinlerimizi devaml gelistiriyoruz.

3

Uriinlerimizi formiile ederken en
yiksek kalitede hammaddeleri

se¢cmeye 6zen gosteriyoruz.

4

Yapistiricilarimizin kalitesinde kritik
dnemde olan hammaddelerden MC-
Polimer’l kendi tesislerimizde

Uretiyoruz.

5

Ustin kalitemizin devamhhglnl
Urinlerimiz ve Uretim tesislerimizde
yapilan siirekli ve kapsamli denetimler

ile garanti ediyoruz.
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Uygulamalarin gerekliligini tam olarak saglamak icin birbiri ile uyumlu

calisan {riin ve sistem ¢dziimleri sunuyoruz.
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Akrilik, Silikon ve
Poliliretan Mastikler

28 Ceresit






UNIVERSAL SILIKON

URUN OZELLIKLERI

%100 silikondur.

Solventsizdir, catlamaz, hacim kaybina ugramaz.
Yaslanmaya ve UV isinlarina karsi dayaniklidir.
Nemle sertlesir.

Daimi elastikiyetini korur.

Hijyeniktir.

vyvyvyyvyYyvyy

Polisiloksan (asetoksi), hijyenik, %100 saf silikon.

UYGULAMA ALANLARI

Calisan fugalarda, kapr pencere (arag, metal, PYC) ara-
liklarinda, dolgu, yalitim ve yapistirma amaciyla, banyo
ve mutfaklarda fayanslarin suya maruz kalabilecek
birlesim yerlerinde, su nem gibi etkenler nedeniyle calis-
maya maruz kalabilecek tim yapi elemanlarinin birlesim
yerlerinde kullanilir. Sundugu renk secenekleri sayesinde
dekoratif amaclh kullanilabilir.

UYGULAMA

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.

* Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

e Kartuslarda: Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45°
aci ile uygulama yapilacak derz kalinhgina gére
kesilir. Kartus, kartus tabancasina yerlestirilir. Kandl
kartus ucuna takilir. Tabanca tetigi sikilarak Griin
uygulanir.

e Tiplerde: Tip kapaginin tersi kullanilarak tipiin
ucundaki koruyucu folyo delinir. Kanil ucu istenilen
kalinlikta 45° agi ile kesilir. Kanil tip ucuna takilir ve
Urin uygulanir.

¢ Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.

3
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SARFIYAT

1 ambalaj ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde

Derz boyutlari 310 ml kartus 50 gr tip
5x5 mm 24,8 m 4m
5x10mm 12,4 m 2m

Kare ve dikdértgen derzlerde

Derz boyutlar: 310 ml kartus 50 gr tip
5x5 mm 12,4m 2m
5x10mm 6,2m Tm

AMBALAJ

310 ml / Kolide 20 adet

(Seffaf, Beyaz, Siyah, Kahverengi, Gri)
50 g / Kolide 20 adet (Seffaf, Beyaz)




RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 20 ay

Cilte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
givenlik belgesine basvurulabilir.

Yogunluk:

1,02 gr /ml

Kabuk baglama siresi:

Yaklasik 10 dk (23 °C
ve % 50 bagil nemde)

Devamli saglanabilir esneklik: % 25 (DIN 52451)
Calisma sicaklig: 5 °C ile 40 °C arasinda
Ara sertlesme siresi: 2-3mm / gin

Shore A sertligi: 25

Max. Dolgu aralig:: 30 mm

Sicaklik dayanim :

-55 °C ile 200 °C
arasinda (Tamamen
kirlestikten sonra)




UNIVERSAL SILIKON
COLORLINE (Renkli Silikon)

URUN OZELLIKLERI

%100 saf silikondur

Solventsizdir, ¢atlamaz, hacim kaybina ugramaz
Yaslanmaya ve UV isinlarina karsi dayaniklidir
Nemle sertlesir

Daimi elastikiyetini korur

Hijyeniktir, kiflenme ve sararma yapmaz

Polisiloksan (asetoksi), hijyenik, %100 saf silikon.

UYGULAMA ALANLARI

Calisan fugalarda, kapi pencere (agag, metal, PVC)
araliklarinda, dolgu, yaliim ve yapishrma amaciyla,
banyo mutfaklarda fayanslarin suya maruz kalabilecek
birlesim yerlerinde, 1s1, nem gibi etkenler nedeniyle calis-
maya maruz kalabilecek tim yapi elemanlarinin birlesim
yerlerinde kullanilir. Sundugu renk secenekleri sayesinde
dekoratif amaclh kullanilabilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45° agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Grin uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.

vyvyvyyvyYyvyy

SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 310 ml kartus boyutlar 310 ml kartus
5x5 mm 248 m 5x5 mm 12,4m
5x10mm 12,4m 5x10mm 6,2m

AMBALAJ

310 ml / Kolide 6 adet
(Manhattan gri, bej, jasmin, gimis gri, karamel)



RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 20 ay

Cilte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
givenlik belgesine basvurulabilir.

Yogunluk : 1,02 gr /ml

Kabuk baglama siresi : Yaklasik 10 dk (23 °C
sicaklik ve % 50 bagil
nemde)

Devamli saglanabilir esneklik : % 25 (DIN 52451)

Calisma sicakhigs : 5 °Cile 40 °C arasinda

Ara sertlesme siresi : 2-3mm / gin

Shore A sertligi : 25

Max. Dolgu aralig: : 30 mm

Sicaklik dayanim : -55 °C ile 200 °C

arasinda (Tamamen
kirlestikten sonra)




EXTRA WHITE SILIKON

URUN OZELLIKLERI

» Yaslanma, bizilme, ¢atlama ve rengin solmasi gibi
problemlere karsi mikemmel dayanim gésterir.

» Gozeneksiz malzemelere mikemmel yapisma saglar.

» Hijyeniktir.

UV isinlarina ve 1si degisimlerine karsi dayaniklidir.

Ekstra beyazlik ve parlaklik saglar.

Miskemmel tutunma ve elastikiyet saglar.

Dusiuk modulludir.

Tek komponentli, asetoksi bazli, nemle kiirlesen, diger
standart silikonlara gore 3 kat daha fazla beyaz géri-
nim saglayan, uygulandigi yerlere ekstra parlak ve
beyaz bir gérinim kazandiran, su ile sirekli temas eden
yizeyler icin gelistirilmis silikon.

UYGULAMA ALANLARI

® Banyo, dus kabini, dus teknesi, lavabo gibi su ile strekli
temas eden yiizeylerde,

* Emaye, porselen, cam, fayans, seramik, akrilik, kom-
pozit regine ve aliminyum yiizeylerde kullanilabilir.

UYGULAMA

* Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.

® Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45° agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Grin uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.

v
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SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 280 ml kartus boyutlar 280 ml kartus
5x5 mm 224 m 5x5 mm 11,2m
5x10mm 11,2m 5x10mm 56m

AMBALA)J
280 ml / Kolide 25 adet (Beyaz)



RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 18 ay

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve gz ile temas efti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.

0,99 g/ml

10 - 15 dk. (23 °C sicakhik
ve % 50 bagil nemde)

5 °C ile 40 °C arasinda

Yogunluk:

Kabuk baglama siiresi :

Uygulama sicakhig :

Kuruma sijresi : 2 mm/giin
E 100 Modiilis : 0,35 MPa
Shore A sertligi : Yaklasik 20




NEUTRAL SILIKON

(Ayna Silikonu)

URUN OZELLIKLERI

» Tek komponentlidir

% 100 silikondur.

Alkali  zeminlerde ve metallerde
metallerde korozyona neden olmaz
Solventsizdir, nemle sertlesir
Yaslanmadan veya hava sartlarindan etkilenmez
Kokusuzdur

Ayna yiizeylerinde kararma yapmaz

» Astara gerek kalmadan pek ¢ok yiizeye yapisir
» Elastiktir

» UV isinlarina dayaniklidir

Oxim silikon (ndtr sistem).

UYGULAMA ALANLARI

Ayna yapistirmada, PVC dograma montajinda, yiksek
yapilardaki esnek dolgu aralarinda, plastik, metdl,
ahsap dogramalara cam yerlestirilmesinde, kapi ve
pencerelerin baglant  dolgularinda, metal profil ve
elemanlarinin kenar sizdirmazlarinda, sihhi kullanim
alanlarindaki  baglanti dolgularinda, silikon-fugabant
yapistiriimasinda kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kantl agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kandl kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak iriin sik ve dik seritler halinde
uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.

v

kullanilabilir,

v
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SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 310 ml kartus boyutlar 310 ml kartus
5x5 mm 248 m 5x5 mm 12,4m
5x10mm 12,4m 5x10mm 6,2m

310 ml / Kolide 20 adet (Seffaf, beyaz )

AMBALAJ




RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

Cilte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.
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Yogunluk : 1,03 gr/ml
Calisma sicakhg 5 °C ile 40 °C arasinda
Kabuk baglama siresi 10 - 15 dakika

Ara sertlesme siresi :

1 gin iginde 2-3 mm

Shore A sertligi : 20

E 100 Modil : 0,35 N/mm?
Devamli saglanabilir esneklik : % 25

Max. dolgu aralig: : 30 mm

Sicaklik dayanim :

-55 °C ile 200 °C
arasinda (Tamamen
kirlestikten sonra)




AKVARYUM SILIKONU

URUN OZELLIKLERI

Baliklar igin zararsizdir
Yiksek mukavemetlidir
Tek komponentlidir

UV isinlarina dayaniklidir
Siuper elastiktir
Solventsizdir

Polisiloksan (asetoksi sistem) silikon.

UYGULAMA ALANLARI

Her tiirl akvaryum imalatinda giivenle kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme band
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45° agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Grin uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis-
stinger ile dizeltilebilir.

® UYARI: 600 litreden daha biyik akvaryum imalatla-
rinda mutlaka cama takviye olarak metal ya da alis-
minyum cerceve kullaniimalidir.

vyvyvyyvyYyvyy
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SLicoNE SILICONE

SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 310 ml kartus boyutlar 310 ml kartus
5x5 mm 248 m 5x5 mm 12,4m
5x10mm 12,4m 5x10mm 6,2m

AMBALA)J
310 ml / Kolide 20 adet (Seffaf, siyah )



RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 20 ay

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve gz ile temas efti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.
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Uygulama sicakhig : 5°Cile 40 °C arasinda
Kabuk baglama siiresi : 10 - 15 dk (23 °C sicakhik
ve % 50 bagil nemde)
Ara sertlesme siiresi : 1 gijnde ;2,8 mm
3 ginde ; 4,7 mm
E 100 modulu : 0,35 MPa
Shore A sertligi : 21




FT 101

(Yapistir & Doldur & Yalt)

URUN OZELLIKLERI

» Cok amagli, i¢ ve dis mekan uygulamalarina uygun,
birlesim noktalarinda %20 hareket kabiliyeti saglayan
Flextec® Teknolojisi ile Grefilmistir

Elastiktir.

| 4

» Bircok yiizeye astarsiz miskemmel yapisma saglar

» UV isinlaring, zorlu hava kosullarina ve yaslanmaya
dayaniklidir.

» Kirlestikten sonra izeri boyanabilir.

» Solventsizdir, bizilme yapmaz.

» Korozif degildir.

» Silikon ve izosiyanat igermez.

» PU Mastiklerden farkli olarak engebeli yiizeylere
képirme yapmadan ve yapisma giicini kaybetmeden
rahatlikla uygulanabilir.

» EN ISO 11600, EN 15651-1 ve EN 15301-1'e

uygundur.

Elastik, Flextec® polimer esasl, baglant yeri izolasyon
maddesi.

UYGULAMA ALANLARI

e insaat uygulamalarinda elastik yapistirma ve yalitim
gerektiren islerde

® Pencere dograma birlesimlerinde,

® Pencere esigi, sipurgelik, merdiven ve fayans monta-
jinda,

¢ Prefabrike insaat elemanlarinin birlesim derzlerinde,

* Balkon ve teras birlesim derzlerinde,

* Metal ve ahsap yapilarin birlesim derzlerinde

e Catlaklarin doldurulmasinda,

* Havalandirma ve klima borularinin sabitlenmesinde
kullanilmas: dnerilir.

e Kristal seffafligindaki yapisiyla FT101 Seffaf, gérinir
alanlarda ve ekstra temizlik gerektiren uygulomalarda
kullanilabilir. I¢ mekan uygulamalarinda cam yapistir-
mada kullanilmasi énerilir.

e Polietilen, polipropilen, PTFE, bakir ve piring yiizey-
lerde uygulama yapilmasi énerilmez.
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* Basingli suya maruz kalan birlesim noktalarinda veya
yizme havuzu gibi suyun sirekli bulundugu yerlerde
uygulanmasi &nerilmez.

UYGULAMA

* Uygulama yapilacak yiizey yogdan, gresten ve talas
pargalarindan arindirilmis olmalidir. Birikmis su bosal-
hlmalidir. Eski silikon ve mastik kalintilari temizlenme-
lidir.

* Kartusun ucu tatbik yiizeyine gére yatay kesilir ve kar-
tus tabancaya yerlestirilir.

* Yapishrma uygulamalarinda yapistirilacak parcaya

irkag cm aralikli seritler veya noktalar seklinde
surilir. Yizeye yapistirilir ve el ile Uzerine baski
uygulanir. Gerekli durumlarda yapistirilacak pargalari
kiirlesmenin ilk saatlerinde bir arada tutmak icin bant
veya takoz kullanilir. Dizeltme gerekiyor ise ilk birkag
dakikada yapistirilacak parca cikarilip tekrar dizgin
bir sekilde yapistirilabilir. Yapishrdiktan sonra tekrar
baski uygulanir.



AMBALA)J

280 ml / Kolide 12 adet (Beyaz Orijinal)
280 ml / Kolide 12 adet (Seffaf)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutulmalidir.
Cilte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile yikanmalidir. Yutulmasi halinde der-
hal tibbi yardim alinmalidir. Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullaniimalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.
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Seffaf

Yogunluk :

1,1 g/ml

Kabuk Baglama Siresi :

20 dakika (23 °C, %50 r.h.)

Isi Dayanimi :

-40 °C ile 80 °C arasinda

Kiirlesme Hizi :

2 mm/24 saat
(23°C, % 50 r.h.)

Shore A Sertligi : 35 (ISO 868)
E 100 Modulus : 0,80 N/mm? (ISO 8339-A)
Kopmadaki Uzama : % 200 (ISO 8339-A)
Tavsiye Edilen Derz Genisligi : 10-35mm
Beyaz
Yogunluk : 1,5 g/ml
Kabuk Baglama Siresi : 20 dakika (23 °C, %50 r.h.)
Ist Dayanimi : -40 °Ciile 80 °C arasinda
Kirlesme Hizi : 2 mm/24 saat

(23°C, % 50 r.h.)
Shore A Serfligi : 40 (ISO 868)
E 100 Modulus : 0,75 N/mm2 (ISO 8339-A)
Kopmadaki Uzama : % 310 (ISO 8339-A)
Tavsiye Edilen Derz Genisligi : 10-35mm




e

CONSTRUCTION & GLAZING
(Notr Dis Cephe & Insaat Silikonu)

URUN OZELLIKLERI

» Tim malzemelere mikemmel yapisir

» SNJF ISO 11600 25 M standardina uygundur

» Yiksek elastikiyete sahiptir

» Gerilme kuvveti, modiil ve kopmadaki uzama degerleri

arasinda ideal denge mevcuttur

Sararma yapmaz

Degisken sicakliklarda yiksek hareket kabiliyetine

sahiptir

» Urinin mekanik &zellikleri UV 1sinlari radyasyon,
yagmur, kar gibi dis hava kosullarindan etkilenmez

» Distk modiilli oldugu igin yapistrdigi yiizeylerde
gerilim yaratmaz, uzun 8mirli yaliim saglar

» Titanyum katalizsrlidir (seffaf renkli Grinde)

Tek komponentli, kokusuz, kullanima hazir, alkoksi esasli
nétr silikon.

UYGULAMA ALANLARI

e Cephe kaplamalari (aliminyum, kompozit, seramik,
porselen, granit, mermer ve dogaltas)

* Prefabrik yapilar

* Dogramalar (PVC, aliminyum, ahsap)

® Asma cephe sistemleri

o Isikliklar

e Cam cati sistemleri

* Cam cepheler

* Insaat uygulamalar

® Her tirli yapishrma islerinde

vy
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SARFIYAT

1 ambalaj ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 310 ml kartus boyutlan 310 ml kartus
5x5 mm 248 m 5x5 mm 12,4 m
5x10mm 12,4 m 5x10mm 6,2m




AMBALA)J

310 ml / Kolide 25 adet (Seffaf, siyah, metalik gri)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 18 ay

Yizme havuzu derzlerinde ve akvaryum imalatinda kul-
lanilmasi &nerilmez. Cilt hassasiyeti yaratabilir. Cilt ve
g6z ile temas eftirilmemelidir. Uygulama esnasinda eldi-
ven, gézlisk vb. koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile
temasi halinde derhal bol su ve sabun ile yikanmalidir.
Yutulmasi halinde derhal tibbi yardim alinmalidir.
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Kirlesme Oncesi

Kirlesme Sistemi :

Alkoksi esash nétr sistem

Gorunim :

Akiskan olmayan pasta
kivaminda

Akma Rezistansi :

mm < 2 (EN27390)

Yogunluk :

Seffaf: 1,04 gr/cm?
Renkli: 1,40 gr/cm?

Kirlesme Sirasinda

Kabuk Baglama Siresi :

10 dk

Kirlesme Hiz: :

Seffaf: 4 mm/giin
Renkli: 3 mm/giin

Uygulama Sicakhg :

5 °C ile 40 °C arasinda

Isi Dayanimi :

-50 °C ile 120 °C arasinda

Kirlesme Sonrasi

Birlesim Derzindeki

Hareket Kabiliyeti : % 25

Shore A Sertligi : 25

Elastisite Modulu Seffaf: 0,42
(E 100) MPa : Renkli: 0,48

Gerilme Kuvveti :

Seffaf: 2,40 MPa
Renkli: 1,4 MPa

Kopmadaki Uzama :

Seffaf: % 780
Renkli: % 590




RTV SILIKON - SIVI CONTA

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek isiya dayaniklidir (Kirmizi 300 °C -
Beyaz 200 °C)

Solventsiz, %100 silikondur

Daimi elastikiyetini korur

Tek komponentlidir

Nemle sertlesir

Yaslanmaya ve UV isinlarina dayaniklidir

Polisiloksan (asetoksik) 1siya dayanikli silikon (sivi conta).

UYGULAMA ALANLARI

Endistriyel makina parcalarinda, elekirikli ev esyalarinin
iretiminde, otomobilde, diferansiyel kapag, vites kutusu
kapagi, motor kapagi ve karbiratér kapagr (stbap)
contasi olarak ve kimyasal reaktsrlerde kullanilir. Paslan-
maz celik, cam, seramik, eloksallenmis aliminyum, sert
lastikler, demir alasimli metaller, aliminyum ve boyals
yizeylere rahatlikla uygulanir.

UYGULAMA

e Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.

* Kartuslarda: Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45° agi
ile uygulama yapilacak derz kalinhigina gére kesilir.
Kartus, kartus tabancasina yerlestirilir. Kaniil kartus
ucuna takilir. Tabanca tetigi sikilarak riin uygulanir.

* Tiplerde: Tip kapaginin tersi kullanilarak tipin
ucundaki koruyucu folyo delinir. Kaniil ucu istenilen
kalinlikta 45° agi ile kesilir. Kandl tip ucuna takilir ve
Urin uygulanir.

vyvyVvyYyvyy
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* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stnger ile dizeltilebilir.

AMBALAJ

310 ml / Kolide 20 adet (Kirmizi)
50 gr / Kolide 20 adet (Beyaz, kirmizi)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 20 ay



Cilte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.
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Calisma 1sisi :

5 °C ile 40 °C arasinda

Kabuk baglama siiresi :

Yaklasik 5 dakika (23 °C
sicaklik ve % 50 bagil nemde)

Ara sertlesme siresi :

Her 2 mm igin 7 saat

Yogunluk : 1,02 gr/ml
Shore A sertligi : 20
E-modil %100 : 50 N/cm?

Sicaklik dayanim :

-50 °C ile 300 °C (50 gr beyaz
tip icin 200 °C) arasinda

DIELEKTRIK OZELLIKLERI
Dielektrik kuvveti :

16 KV/mm

Enerii kayip faktor :

2x10 (-3) (1 kHZ'de)

Dielektrik sabiti

2,8 (1 kHZ'de)

Hacim Direnci :

1x10 (-14) Ohm.cm.




POLIURETAN MASTIK "METAL"

URUN OZELLIKLERI

» Tek komponentlidir

» Havanin nemi ile sertlesir

Mikemmel elastikiyet ve yapisma giicine sahiptir
Yaslanmaya ve dis hava sartlarina dayaniklidir
Hizli sertlesir

Dusik isilarda da elastiktir

ISO 11600 F 25 HM'a uygundur

Tek komponentli politretan mastik.

UYGULAMA ALANLARI

Bitin metal aksamlarda, birlesim derzlerinde, zemin
genlesme derzlerinde, su yalihiminda ve yapishrma isle-
rinde kullanilir.

UYGULAMA

* Uygulama yapilacak yiizey, kuru, temiz, tozsuz, yag-
dan ve bitimden arindirilmis olmalidir. Eger yizeyde
mastik varsa temizlenmelidir. Cok emici yiizeylerde
Ceresit PS 300 Politretan Astar kullanilmasi tavsiye
edilir.

* Kartus agzindaki zar delinir, alttaki aliminyum kap-
lama cikartilarak kartus Sista Kartus Tabancasi’na taki-
lir, hava kabarciklar olusturmadan derz doldurulur.
Uygulamadan hemen sonra sabunlu suya batirilmis bir
spatula veya benzeri bir aparat ile mastik dijzeltilir.

* Taze, heniiz kurumamis mastik, mek veya aseton ile
temizlenebilir. Ayni durum, calisma aletleri icin de
gegcerlidir. Kurumus mastik ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir. Not : MEK veya aseton gibi céziiciler ile
calisirken tim alev kaynaklarindan uzak durun. Uretici
veya tedarikginin verecegi givenlik talimatlarina uyun.

vyvyVvyYyvyy
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SEALANT SEALANT

BLYURET
SEALANTY
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* Silikon Uzerine veya kirlesen silikonlarin yakinina
uygulamayin. Kirlesme siresinde alkollerden ve sol-
ventlerden uzak tutun.

e Uriin acildiktan sonra 24 saat icerisinde kullanilmali-
dir. Aksi takdirde kartusun icerisinde donabilir.

SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Eg;fltlarl 310 ml kartus E:;ﬁtlorl 310 ml kartus
4x4 mm 38,75m | 4x4 mm 19,40 m
5x5 mm 2480m |5x5mm 12,40 m
6x7 mm 14,76 m | 6x6 mm 8,60 m
10x10 mm 6,20 m

e



AMBALAJ

310 ml / Kolide 12 adet (Beyaz, siyah)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

Cilt ile temasindan sakinin. Calisma bittikten sonra veya
aralarda ellerinizi yikayin. Uygun koruyucu eldiven giyin.
Géz ile temasinda bol su ile yikayip doktora basvurun.

Uriing solumayin.
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Yogunluk :

20 °C'de 1,2 - 1,25 g/ml

Akma :

Yok (ISO 7390)

Uygulama sicakhig :

5 °C ile 40 °C arasinda

Kabuk baglama siresi :

Yaklasik 60 dakika (23 °C ve
% 50 bagil nemde)

Kiirlesme hizi

Min. 2,5 mm / 24 h (23 °C ve
% 50 bagil nemde)

Sicaklik dayanimi : -

-40 °Ciile + 90 °C

E 100 modulu :

0,4 - 0,45 N/mm?

Boyalar ile uygunlugu :

Su bazli : EVET
Solvent bazli : Once test edilmeli




AKRILIK MASTIK

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir

Yanicr degildir

Daimi elastiktir

Boyanabilir

Uzun &miirlidir

Emici ve nemli yiizeylere de yapisabilir

vyvyvyyvyYyvyy

Akrilik dispersiyon esasli mastik.

UYGULAMA ALANLARI

insaatlarda her tirli catlagin doldurulmasinda, ahsap,
demir ve aliminyum dogramalarin montajinda her tirli
dogramanin siva, denizlik ve diger yapi malzemeleri
ile birlesimlerinde, eternit ve aliminyum cat & cephe
kaplama plakalarinin, her tirli yapi malzemesinin bir-
lesimlerinde kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kantl agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Grin uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.
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SEALANT “M“T.

SEALANT

ACRYLIC

SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 310 ml kartus boyutlar 310 ml kartus
5x5 mm 248 m 5x5 mm 12,4m
5x10mm 12,4m 5x10mm é6m




AMBALAJ

310 ml / Kolide 20 adet (Beyaz, gri, siyah, kahve)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve gz ile temas efti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ylkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tbbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi igin malzeme
guvenlik belgesine basvurulabilir.
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Yogunluk : 1,5gr/ml
Kabuk baglama siresi 15 dk (23 °C ve % 50 bagil
nemde)

-10 °C ile 80 °C arasinda
(kiirlestikten sonra)

% 10
5°C ile 35 °C arasinda

Isi dayanimi :

Devamli saglanabilir esneklik :

Uygulama sicakhig :

Ara sertlesme siresi : Her 1 mm igin 2 giin

Shore A sertligi : 20
E 100 Modil : 0,4 N/mm?
Hacim kaybr : %18




e

KATLANIR PLASTIK KARTUS

TABANCASI

URUN OZELLIKLERI

» Ozel alasimh malzemesi nedeniyle cok hafiftir.
» Ergonomik tetigi sayesinde kolay uygulama saglar.
» Kirllmaz.

Katlanabilir &zelligi ile takim gantasinda yer tutmayan,
her tiirli kartusa uygun plastik kartus tabancasi.

UYGULAMA

Kirmizi kabzanin ucundaki yuvarlak kulakgiklara basila-
rak piston geri cekilir ve kartus yerlestirilir. Tetik sikilarak
mastik uygulanir.
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PLASTIK KARTUS TABANCASI

URUN OZELLIKLERI

» Ozel alasimli malzemesi nedeniyle cok hafiftir

» Ergonomik tetigi sayesinde kolay uyguloma saglar

» Kirlmaz

» Ozel durdurma aparati ile profesyonel kullanima
uygundur

» Saglam itme parcasi cok dayaniklidir

Metal ve plastik her tirli kartusla birlikte kullanilabilen
plastik kartus tabancasi.

UYGULAMA

Kirmizi aparat itilir, sonra piston geriye cekilerek kartus
yerlestirilir. Stkmak icin hafifce tetige dokunmak yeter-
lidir. Sitkma islemine kirmizi parca kartus ucuna dogru
itilerek son verilir.
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SIZDIRMALZLIK BANDI

URUN OZELLIKLERI

» Kendinden yapiskanlidir
» Renk degistirmez
» Su gecirmez

Sista Sizdirmazlik Bandi, sizdirmazlik gerektiren duvar
ve zemin birlesim noktalarinda diszgin gérinimly siz-
dirmazlik saglamak igin giivenle kullanilir.

UYGULAMA ALANLARI

Banyo ve mutfaklarda, dusakabinlerde, kivetlerde,
Y/

lavabo ve tezgahlarinin sizdirmazlik gerektiren birlesim
yerlerinde kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma 6ncesinde, uygulama yapilacak alanin
temiz ve tamamiyla kuru olduguna emin olun. Gere-
kirse fon makinesi ile derzdeki nemi kurutun.

¢ Uygulama yapilacak alanin uzunlugunu 8lgiin ve 8lcti-
§uniz kadar band kesin.

® Bandi biitin uzunlugu boyunca ikiye katlayin.

® Yapishrmak icin bandin arka kisminda bulunan koru-
yucu kagidi dnce birkag santimetre gikarin ve bandi
birlesim yerine yapishrin, sonra koruyucu kagidin
kalanini yavas yavas cikararak yapistirmayi tamamla-
yin. Yapistirma esnasinda bandi esnetmeyin.

¢ Bandin &zellikle fayans derzlerine iyice yapismis olma-
sina dikkat edin. .

* Kdselerde bantlari Ust Uste yapistirin. Ust iste gelen
kisimlari diyagonal (45°) bir sekilde késeden itibaren
kesin. Kesilmis parcalari gekip alin.

SIZDIRMAZLIK BANDI

SEALANT STRIP

(1 r T
b LTI T
o TR VTN || WL R

* Yapishrma sonrasinda en iyi sonug igin uygulama ala-
nini en az 24 saat sudan koruyun.

AMBALAJ

38 mm x 3,35 m, 22 mm x 3,35 m / Kolide 24 adet

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda raf 8mri minimum 4 yildir.
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csI
AKRILIK MASTIK

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir
Yanicr degildir
Daimi elastiktir
Boyanabilir

Uzun 8mirlidir

Akrilik dispersiyon esasl mastik.

UYGULAMA ALANLARI

insaatlarda prefabrik yapi elemanlari arasindaki gen-
lesme fugalarinda; ic ve dis cephelerdeki her tiirli derz
ve catlaklarin &rtilmesinde; ahsap, demir ve aliminyum
dogramalarin montajinda; her tirli dogramanin siva,
denizlik ve diger yapi malzemeleri ile birlesimlerinde;
eternit ve aliminyum ¢ah & cephe kaplama plakalarinin
ve her tirli yapi malzemesinin birlesimlerinde kullanilir.

UYGULAMA

* Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

e Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhgina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina  yerlestirilir. Kandl kartus ucuna  takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Grin uygulanir.

* Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stinger ile dizeltilebilir.

vyvyVvyYyvyy
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SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Ucgen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar 280 ml kartus boyutlar 280 ml kartus
5x5 mm 224 m 5x5 mm 11,2m
5x10mm 11,2m 5x10mm 56m

28




AMBALAJ TEKNIK OZELLIKLER

280 ml / Kolide 20 adet

(Beyaz, siyah, gri, kahve, alinmese) Yogunlok : 1,62 gr/ml
Uygulama sicakhg : 5°C ile 35 °C arasinda
RAF 6MRU Kabuk baglama siresi 20 °C'de yaklasik 15 dk
Kuru ve serin ortamda 12 ay Kirlesme hizi : 10 giinde 5 mm, 2 giinde 1 mm
Hacim kayb : %18 (DIN 52451)
DIKKAT ______ _____[Ewwem 20 25 (DIN 53505)
(;ihte ho.ss.asiyet yaratabilir. Cilt ve 9oz ile temas efti- 00 4ol 0,5 N/mm?
rilmemelidir. Uyguloma esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullaniimalidir. Cilt ile temasi halinde ~ Maksimum derz araligi: 30 mm
derhal bol su ile yikanmalidir. Yutulmasi halinde derhal . o
. 0o Yizey kuruma siresi : Yaklosik 1 saat
tibbi yardim alinmalidir. Daha fazla bilgi icin malzeme
givenlik belgesine basvurulabilir. Sicaklik dayanimi : -30 °C ile 80 °C arasinda
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€S 25
SILIKON MASTIK

URUN OZELLIKLERI
Hijyeniktir.

Tek komponentlidir.

Nemle kiirlesir.

Daimi elastikiyetini korur.
Yaslanmaya ve UV isinlarina dayaniklidir.

Cok amagl kullanima misait, polisiloksan esasli, nemle
kirlesen tek komponentli silikon mastik.

UYGULAMA ALANLARI

Cam, dograma, metal, fayans, PVC ve calisan yapi
elemanlarinin dolgu ve yapishrilmasinda, gatlaklarin ve
derzlerin mastiklenmesinde, yalitiminda ve tamirinde,
yiksek mukavemete maruz kalan birlesim derzlerinde
kullanilir. Beton, tas mermer gibi gézenekli yiizeylerde
kullanilmasi tavsiye edilmez. Bitimli, dogal kauguk
esasl, kloropren, EPDM veya yag, plestifiyan, solvent
sizdirabilecek yiizeylerde kullanilmamalidir.

UYGULAMA

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45° agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Griin vygulanir.

¢ Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stnger ile dizeltilebilir.

vyvyVvyYyvyy
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SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Uggen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar: 280 ml kartus boyutlar 280 ml kartus
5x5 mm 22,4 m 5x5 mm 11,2m
5x10mm 11,2m 5x10mm 56m




AMBALAJ TEKNIK OZELLIKLER

280 ml / Kolide 20 adet (Seffaf, beyaz, siyah)

Yogunluk : 0,91 -1 gr/ml
_R AE G *e Uygulama sicakhg : 5°C-40°C
F OMRU Kabuk bagl Uresi 15 - 20 dakik
Raf &mrii kuru ve serin ortamda 18 aydir. apikbagiama surest - (23-0(: % ?-)OI baa@l nem)
DIKKAT e Zonnlen
Shore A sertligi : 17

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.  E modil : 0,4 (%100)
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde oC : o

Sicakhk d : -30°Cile 120 °C d
derhal bol su ile ytkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal ek Ty e e
tibbi yardim alinmalidir.
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C5125
SILIKON MASTIK

URUN OZELLIKLERI
Suya dayanikli

Elastik

Dolguya uygun

Hijyenik

VVVV‘

Ceresit CS 125 genis kullanim alanina sahip, tek kompo-
nentli, kullanima hazir silikon mastiktir.

B ol b

UYGULAMA ALANLARI

ic ve dis kullanimlar icin uygundur. Kapi-pencere (arac,
metal, PVC vb.) araliklarinda dolgu, yalitim ve yapis-
tirma amagl, cam vitrin montajinda; banyo ve muttak-
larda fayanslarin suya maruz kalabilecek birlesim yerle-
rinde, 1s1, nem gibi etkenler nedeniyle calismaya maruz
kalabilecek tim yapi elemanlarinin birlesim yerlerinde
kullanilir. Beton, tas, mermer gibi gdzenekli yiizeylerde
kullanilmasi tavsiye edilmez. Bitimli, dogal kauguk
esasl, kloropren, EPDM veya yag, plestifiyan, solvent
sizdirabilecek yiizeylerde kullanilmamalidir.

UYGULAMA

Yizey hazirlama: Uygulama yapilacak yiizey kuru ve
temiz olmalidir.Doldurulacak derzin iki yanina da mas-
keleme bandi cekilmelidir..

Uygulama: Kartus agzi kesilir. Kanil agzi 45 °C agi ile
uygulama yapilacak derz kalinligina gére kesilir. Kar-
tus, kartus tabancasina yerlestirilir. Kandl kartus ucuna
takilir. Tabanca tetigi sikilarak Griin uygulanir. Uygulama
sonrasinda mastik sabunlu suya batinlmis siinger ile
dizeltilebilir.
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AMBALAJ

280 ml / Kolide 25 adet (Seffaf, beyaz, siyah)

RAF OMRU

Kuru ve serin orfamda saklandiginda raf mrii 12 aydir.



Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uyguloma esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullaniimalidir. Cilt ile temas halinde
derhal bol su ile ytkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tibbi yardim alinmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

0,94 g/ml
5°C-40°C

yaklasik 15 dakika
(23 °C % 50 bagil nem)

Yogunluk :

Uygulama sicakhg :

Kabuk baglama siresi

Ara sertlesme siiresi 5mm/2 - 3 giin
Shore A sertligi : yaklasik 11
E modiil (%100) : <0,2 N/cm?

Sicaklik dayanim : -30 °C ile 120 °C arasinda




CS 225
SILIKON MASTIK

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir.

Nemle kiirlesir.

Daimi elastikiyetini korur.

Yaslanmaya ve UV isinlarina dayaniklidir.
Yiksek mukavemetli

Polisiloksan esasli genis kullanim alanina sahip nemle
kirlesen tek komponentli silikon mastik.

UYGULAMA ALANLARI

Calisan fugalarda, kapi-pencere (agag, metal, PVC vb.)
araliklarinda dolgu, yaliim ve yapistirma amagli, i1sicam,
cam vitrin montajinda; banyo ve mutfaklarda fayanslarin
suya maruz kalabilecek birlesim yerlerinde, 151, nem gibi
etkenler nedeniyle calismaya maruz kalabilecek tim yapi
elemanlarinin birlesim yerlerinde kullanilir. Beton, tas
mermer gibi gdzenekli yizeylerde kullanilmasi tavsiye
edilmez. Bitimli, dogal kauguk esasli, kloropren, EPDM
veya yag, plestifiyan, solvent sizdirabilecek yiizeylerde
kullanilmamalidir.

UYGULAMA

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus adzi kesilir. Kaniil agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak riin vygulanir.

¢ Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stnger ile dizeltilebilir.

vyvyVvyYyvyy

SARFIYAT

Uggen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar: 280 ml kartus boyutlar 280 ml kartus
5x5 mm 22,4 m 5x5 mm 11,2m
5x10mm 11,2m 5x10mm 56m




AMBALAJ

280 ml / Kolide 25 adet
(Seffaf, siyah, beyaz, gri, kahverengi)

RAF OMRU

Raf &mrii kuru ve serin ortamda 12 ay’dir.

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uyguloma esnasinda eldiven, gézlik vb.
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde
derhal bol su ile ytkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal
tibbi yardim alinmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk : 0,95 gr/ml

Calisma sicakhg 5 °C ile 40 °C arasinda

Kabuk baglama siresi Yaklasik 25 dk (23 °C ve
% 50 bagil nemde)

Ara sertlesme siiresi 5mm/2 - 3 giin

Shore A sertligi : 16

E modil : 0,32 (% 100)

Sicaklik dayanimi -30 °Ciile 120 °C arasinda




CS 325
SILIKON MASTIK

URUN OZELLIKLERI

Giicli yapisma ve tutunma

Ekstra seffaflik ve parlak beyazlik
Yiksek elastikiyet

Yaslandirici etkilere dayanikli

UV isinlarina ve ozona dayanikls
Hijyenik

ic ve dis mekan kullanimina uygun; giicli yapisma ve
kuvvetli yaliim &zelligiyle UV isinlari, yagmur, don gibi
yaslandirici etkilere dayanikli polisiloksan esash silikon.

UYGULAMA ALANLARI

Ekstra seffaf 6zelligiyle gdrinir noktalardaki uygula-
malar igin idealdir. UV ve ozon dayanimi ile dis mekan
kullanimlari icin &nerilir. Uzun sire rengini ve seffaligini
korur. Aliminyum, cam, dograma, metal, fayans, PVC
ve ¢alisan yapi elemanlarinin dolgu ve yapistiriimasinda,
catlaklarin ve derzlerin mastiklenmesinde, yalitiminda
ve tamirinde, yiksek mukavemete maruz kalan birlesim
derzlerinde kullanilir. Banyo, mutfak gibi birlesim yer-
lerinde sararma ve kararma olusabilecek noktalarda
mitkemmel yalitim ve koruma saglar.

UYGULAMA

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Doldurulacak derzin iki yanina da maskeleme bandi
cekilmelidir.

* Kartus adzi kesilir. Kaniil agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak riin vygulanir.

¢ Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
stnger ile dizeltilebilir.

vyvyvyyvyYyvyy

SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre)

Uggen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlari 280 ml kartus boyutlar 280 ml kartus
5x5 mm 22,4 m 5x5 mm 11,2m
5x10mm 11,2m 5x10mm 56m




AMBALAJ TEKNIK OZELLIKLER

280 ml / Kolide 25 adet (Seffaf, beyaz) Yogunluk : 0,98 - 0,99 gr/ml

s oo Calisma sicaklig : 5 °C ile 40 °C arasinda
RAF OMRU 9

Kabuk baglama siresi Yaklasik 15 - 20 dk (23 °C ve

Raf &mrii kuru ve serin ortamda 18 ay’dir. % 50 bagil nemde)
DIKKAT et
Shore A sertligi : 20

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve géz ile temas etti-
rilmemelidir. Uygulama esnasinda eldiven, gézlik vb.  E modil : 0,55
koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile temasi halinde oc ; o

Sicakhk d : -30 °Cile 120 °C d
derhal bol su ile ytkanmalidir. Yutulmasi halinde derhal ek Ty e e
tibbi yardim alinmalidir.

37



BITUM MASTIK

URUN OZELLIKLERI

Nemli yiizeylere uygulanabilir
Kullanima hazirdir

Tiksotropiktir - Akma yapmaz

Asbest icermez

Korozyona ve neme karsi koruma saglar
Hizl kiirlesir

Solvent igeren plasto-elastik bitim mastik.

UYGULAMA ALANLARI

Tugla, beton, kursun, cinko, seramik, yalihim plakalari
ve belirli plastik esasl derz, ¢ati, parapet, baca, hava-
landirma kanallari, drenaj boru sistemlerinde, araba
ve karavan imalatlarinda suya karsi yaliimda; bitim
esash &rtilerin ek yerlerinde; shingle ¢ah kaplamalarinin
montajinda, onarminda yapisirma ve dolgu amagls
kullanilir. Ahsap tekne ve bot yaliim malzemelerinin ek
yerlerinde de kullanilabilir.

UYGULAMA

* Uygulama yapilacak yiizey temiz olmalidir. Yizeyin
tamamen kuru olmasi sart degildir, nemli yiizeye uygu-
lanabilir.

* Kartus adzi kesilir. Kaniil agzi 45 °C agi ile uygulama
yapilacak derz kalinhigina gére kesilir. Kartus, kartus
tabancasina yerlestirilir. Kanil kartus ucuna takilir.
Tabanca tetigi sikilarak Griin vygulanir.

¢ Uygulama sonrasinda mastik sabunlu suya batirilmis
singer ile dizeltilebilir.

e Astar amagl kullanilmaz. Uzeri solvent esasli boyalar
ile boyanamaz. Ekstrude polistren levhalar ile birlikte
kullanilabilir. Béyle bir durumda, Griin sadece yiizeye
uygulanarak kullanilmalidir. Polistren levha iizerine
direkt uygulanmamalidir.

vyvyvyyvyYyvyy
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SARFIYAT

1 kartus ile elde edilen uzunluk (metre);

Uggen derzlerde Kare ve dikdértgen derzlerde
Derz Derz

boyutlar: 300 ml kartus boyutlar 300 ml kartus
5x5 mm 24 m 5x5 mm 12m
5x10mm 12m 5x10mm é6m

AMBALA)J
300 ml / Kolide 20 adet (Siyah)



RAF OMRU TEKNIK OZELLIKLER

Kuru ve serin ortamda 12 a _ -
Y Kir sistemi : Nétr, fiziksel kuruma

DIKKAT [

* Mineral yaglar ile temas, mastigi yumusatabilir. Yogunluk (SO 1183): 1,38 gr/ml

e Aromatik hidrokarbon icermekte oldugundan, kapali  Kirlesme hizi : 0,5-1 mm /gin (23 °C % 65
mekan uygulamalarinda havalandirma yapilmalidir. rél.nem)

* Cilt ile temasi veya saglik acisindan elverissiz durum-
larda, doktor tavsiyesine basvurulmalidir.

Uygulama sicakhig : 5°Cile 35 °C arasinda

Aletlerin temizligi : Kirlesen malzeme mekanik
olarak taze malzeme terpentin,
ksilen ile

39



POLIURETAN MASTIK (INSAAT)

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir.

Mikemmel elastikiyet ve yapisma giiciine sahiptir.
Uzeri boyanabilir.

UV isinlarina dayanikls

Tabancayla kolayca uygulanabilir.

Akma yapmaz.

Kuruduktan sonra kir tutmaz.

K&pirme yapmaz.

%25 hareket kabiliyeti.

BS 6920'ya uygundur.

Tek komponentli, diisik modilli, poliGretan mastiktir.

UYGULAMA ALANLARI

Yapilarda i¢ ve dis genlesme derzlerinde, prefabrik
elemanlar arasindaki yatay ve dissey genlesme dilatas-
yonlarinda, ahsap, metal, plastik esasl dogramalarda
kullanihir.

UYGULAMA

Derzin yanal yizeyleri temiz, kuru, tozsuz, yagdan ve

bitimden arindrilmis olmali, sayet mastik varsa temizlen-

melidir. Mastik cekilecek derzin kenarlarina maskeleme
bandi cekilmelidir.

* Kartuslarda: Kartus agzindaki zar delinir, alt kapak
cikarilip kanil takilir. Kandl ucu uygun agiyla kesilip
kartus tabancaya takilir. Hava kabarciklari olusturma-
dan derz doldurulmalidir.

* Sosis ambalajlarda: Ambalaj uygun tabancaya koyu-
lup 8n kismi kesilir. Kanil vidalanip malzeme hava
kabarciklari olusturmadan derz doldurulmalidir. Derz
dolgusu uygulandiktan hemen sonra yiizey deferjanli
suya batirilmis spatula yardimiyla dizeltilebilir.

VVYVYVYVYVYVYVYYVYY
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SARFIYAT

Genislik 15 mm |20 mm |25 mm |30 mm |35 mm
Derinlik 8mm |[1T0mm |12 mm |15 mm|15 mm
Uzunluk/600ml | 5m | 3m | 2m [1,3m | 1,1m




AMBALAJ

600 ml / Kolide 20 adet (Gri, beyaz)
300 ml / Kolide 12 adet (Gri, beyaz)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 aydir.

Cilt ile temasindan sakinin. Calisma bittikten sonra veya
aralarinda ellerinizi yikayin. Uygun koruyucu eldiven
giyin. Géz ile temasinda bol su ile ytkayip

doktora basvurun. Uriini solumayin.

4]

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk: 1,2-1,25g/ml

Uygulama sicakhg: 5 °C ile 40 °C arasinda

Kirlesme hizi: 2,5 mm/24 saat

Kabuk baglama siresi: Yaklasik 60 dak (23 °C ve %
50 bagil nem)

Shore A Sertligi: 35-40

E 100 Modili: 0,35 - 0,4 MPa (1SO8339)

Evet (boya cesitliligi dikkate
alinarak once test edilmeli)

Boyalar ile uygunluk:




CS 60

ULTRA POLIURETAN MASTIK VE

YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

» Nemli ve kuru, her tirli yizeye mikemmel yapisa-
bilme

» Yiksek kimyasal dayanim, yiizme havuzu derzlerinde

kullanabilme

Yaslanmaya ve dis hava kosullarina dayanikl

Sirekli elastik, Gzeri boyanabilir

Su gegirimsiz

Su altindaki uygulamalarda kullanabilme

Mikemmel 151 dayanimi, >+60°C izeri uygulama-

larda bile kullanima uygun

» - 40°C'de bile elastikligini korur

vyvyVvyYyvyy ‘

Ceresit CS 60 tek komponentli, siirekli elastikiyete sahip,
distk modilli, politretan yapistiric ve derz dolgusudur.

UYGULAMA ALANLARI

Disey dilatasyon ve genlesme derzlerinde, cah derele-
rinde, prefabrik panellerde, tugla islerinde, metal dog-
rama birlesimlerinde, aliminyum pencere ve panellerde,
cam, ayna, granit ve mermer uygulamalarinda derz
dolgusu ve yapishrici olarak kullanilabilir.

UYGULAMA

Uygulamanin yapilacagr alan diizgiin, temiz ve her tirli
hareketli parcadan arindinlmis olmalidir. Kir, yag ve
boya basingli hava veya kum ile temizlenmelidir.
Yiksek yag emmis yiizeyler tamamen yenilenmeli tamir
edilmelidir. Uygulama yiizeyi beton ise, min. C25 sinifi,
bagil ortam nemi %85'in altinda, ortam sicakligs

+5°C ile +35°C arasinda olmalidir.

Yizey hazirhgr yapilmis ve astarlanmis derzler, mini-
mum derz derinliginin 10 mm olmasina dikkat edilerek
(min. derz genislik/derinlik orani: 2/1), polietilen fitil,
polistren levha vb. uygun dolgu malzemeleriyle birlesim
yerlerinde bosluk olusturmayacak sekilde doldurulmali-
dir. Urin, nihai kirini tamamlanmadan kimyasallara
maruz birakilmamalidir.

Genislik 15 mm |20 mm |25 mm |30 mm |35 mm
Derinlik 8mm |10mm|12mm|15mm|15mm
Uzunluk/600ml | 5m | 3m | 2m [1,3m | 1,1m

AMBALAJ

600 ml / Kolide 24 adet (Gri, beyaz)

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 aydr.



DIKKAT ~ |ETEKNIK OZELLIKLER

+5°C'nin altinda uygulama yapilmamalidir. Iyi havalan-
dirlmis alanlarda kullanilmali, atesten uzak tutulmalildir.
Kapali alanlarda vygulama esnasinda mutlaka maske  Kirlesme hizi 2 mm / 24 saat
kullanilmalidir. Farkli cevre kosullarinin ilk ve son kir-

Yogunluk : 1,20 - 1,25 gr/cm®

lesme Uzerinde etkili olacagini géz dniinde bulundurun. Sicaklk dayanim 40 Cile70°C
Koruyucu eldiven ve gézliik kullanin. Ciltle temasi halinde ~ Uygulama sicaklig: 5°C-40°C
thsuyk: ylkayln.dGoz ile femofln.do |d0kt;|)r? bq§\|/ur}1n. Kabuk baglama: 30 - 60 dak (23 °C ve
ullanim sonrasinda arag geregleri solventle temizleyin. % 50 bagil nem)
Shore A sertligi : 25- 30
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Poliliretan Kopukler

28 Ceresit






PU KOPUK

URUN OZELLIKLERI

» Bir ok yapi malzemesine yapisir (Polietilen, poliprop-
len, silikon ve PTFE hari).

» Sertlesen kopik kesilebilir, zimparalanabilir, Gzerine
harg siriilebilir ve boyanabilir.

» Her tiirli hava sartina ve buhara dayaniklidir.

» Isi yaliim &zelligi ile 1s1 kaybini énler.

Cevre agisindan tehlike yaratmayan itici gazlar ve poli-
Uretan prepolimer iceren tek komponentli nemle kiirlesen
politretan kapik.

UYGULAMA ALANLARI

Kapi ve pencere kasalarinin sabitlenmesinde, elekirik
tesisatlarinin, sicak ve soguk su borularinin yalitiminda,
biyik ¢atlak ve bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.
Yapishrma, dolgu ve yaliim amagl kullanilabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey kir, toz ve yagdan arindi-
rlmis olmalidir. Bulasmamasi istenen yiizeyler Metylan
Maskeleme Bandi ile kapatlmalidir. Hemen uygulama
dncesinde yizeyin nemlendirilmesi daha hizl kirlesme
saglayacaktr.

Yizey nemlendirildikten sonra tip 20-30 kez kuvvet-
lice galkalanir. Dozaj tetigi tipe takilir ancak cok fazla
stkishrilmamalidir. Tip ters cevrilerek képisk bosluklara
uygulanir. Disey yiizeylerde asagidan yukariya dogru
uygulanmalidir.

Kopugin kirlesme esnasinda biyiyecegi gézéniine ali-
narak fazla malzeme sikilmamasina dikkat edilmelidir.
Cinki bu hem etrafa bulasacak, hem de malzemenin
geg kiirlesmesine neden olacakhr. Bulasan kapitk hemen
Sista PU Képik Temizleyicisi ile temizlenebilir. Kspik
sertlestikten sonra temizlemek ancak mekanik yolla
mimkindir. Takip eden kullanimlarda ventil ve kaniil,
kurumus képikten arindirlmalidir.

AMBALAJ

500 ml aerosol tip

47

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tiipiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipi bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bélimine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °Cile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis iriin
icin raf dmri kutunun alinda yazili Gretim tarihinden
itibaren 15 aydir.

Kirlesmis képik Uzeri boyanarak veya son kat yalitim
kapmalasi, siva, harg veya farkli tir bir kaplama ile kap-
lanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriiniin polietilen,
Teflon® ve diger plastik yizeylere yapisma giici zayiftir.
R12 Cok kolay alevlenir. R20/22 Solundugunda ve
yutuldugunda sagliga zararlidir. R36/37/38 Goézleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-



jenik etki icin sinirh delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hassasiyet olusturabilir. R48/20 Zararl:
Uzun siireli solunmasi halinde sagliga ciddi hasar teh-
likesi. R53 Sucul ortamda uzun sireli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. $S23
Buhar solumayin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan
sakinin. $29/56 Kanalizasyon sistemine bosaltmayin.
Atgini ve kabini tehlikeli veya 6zel ahk toplama yerle-
rinde bertaraf edin. $36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kullanin. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktora basvurun (mimkiinse etiketi gosterin). S46
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya efiketi gésterin. S51 Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullanin. Izosiyanat ihtiva etmektedir. Uretici-
nin talimatlarina uyunuz. Basingl tip: Gines isigina ve
50 °C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Kullanim
sonrasi dahi bos tipleri delmeyin, yakmayin. Acik alev
izerine ya da herhangi baska bir yanici malzeme ize-
rine puskirtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara igmeyin. Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologlari, Tris (2-kloroisopropil) fosfat igerir.
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Kimyasal yapi : Politretan

: 22+ 3¢/l
. +5°Cile +30 °C arasinda

Yogunluk

Uygulama sicakhign
Calisma sicakhg

Uygulama sicakhig : +5°Cile +30 °C arasinda

Teneke sicakhig

Kabuk baglama : Yaklasik 10 dakika
Kesme mukavemeti  : 5 N/cm? (DIN 53427)
Sikistirma mukavemeti : 4 N/cm? (DIN 53420)
Kesilebilme siresi : 15-25 dakika

Isil iletkenlik (A) : 0,03 W/mK

Yangin sinifi

(DIN 4102) : B3




CS 360
PU KOPUK

URUN OZELLIKLERI

» Bir cok yapi malzemesine yapisir (Polietilen, poliprop-
len, silikon ve PTFE hari).

» Sertlesen képisk kesilebilir, zimparalanabilir, izerine
harg siriilebilir ve boyanabilir.

» Her tirli hava sartina ve buhara dayaniklidir.

» Isi yaliim dzelligi ile 1s1 kaybini nler.

Cevre agisindan tehlike yaratmayan itici gazlar ve poli-
iretan prepolimer iceren tek komponentli nemle kijrlesen
politretan kapik.

UYGULAMA ALANLARI

Kapi ve pencere kasalarinin sabitlenmesinde, elekirik
tesisatlarinin, sicak ve soguk su borularinin yalitiminda,
biyik ¢atlak ve bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.
Yapistrma, dolgu ve yaliim amagli kullanilabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey kir, toz ve yagdan arindi-
rlmis olmalidir. Bulasmamasi istenen yiizeyler Metylan
Maskeleme Bandi ile kapatlmalidir. Hemen uygulama
dncesinde yizeyin nemlendirilmesi daha hizl kirlesme
saglayacaktr.

Yizey nemlendirildikten sonra tip 20-30 kez kuvvet-
lice galkalanir. Dozaj tetigi tipe takilir ancak cok fazla
stkishrilmamalidir. Tip ters cevrilerek képik bosluklara
uygulanir. Disey yiizeylerde asagidan yukariya dogru
uygulanmalidir.

Kopugin kirlesme esnasinda biyiyecegi gézéniine ali-
narak fazla malzeme sikilmamasina dikkat edilmelidir.
Cinki bu hem etrafa bulasacak, hem de malzemenin
geg kiirlesmesine neden olacakhr. Bulasan kapitk hemen
Sista PU Képik Temizleyicisi ile temizlenebilir. Kspik
sertlestikten sonra temizlemek ancak mekanik yolla
mimkindir. Takip eden kullanimlarda ventil ve kaniil,
kurumus képikten arindirlmalidir.
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AMBALAJ

750 ml aerosol tip

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tiipiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipt bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bélimine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis iriin
icin raf dmri kutunun alinda yazili Gretim tarihinden
itibaren 15 aydir.



Kurlesmis kopuk izeri boyanarak veya son kat yaliim
kapmalasi, siva, harg veya farkli tir bir kaplama ile
kaplanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriinin poli-
etilen, Teflon® ve diger plastik yizeylere yapisma giici
zayiftir. R12 Cok kolay alevlenir. R20/22 Solundugunda
ve yutuldugunda sagliga zararlidir. R36/37/38 Gozleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-
jenik etki icin sinirh delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hassasiyet olusturabilir. R48/20 Zararl:
Uzun sijreli solunmasi halinde sagliga ciddi hasar teh-
likesi. R53 Sucul ortamda uzun sireli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. $S23
Buhar solumayin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan
sakinin. $29/56 Kanalizasyon sistemine bosaltmayin.
Atgini ve kabini tehlikeli veya 6zel ahk toplama yerle-
rinde bertaraf edin. $36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kullanin. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktora basvurun (mimkinse etiketi gosterin). S46
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya efiketi gésterin. S51 Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullanin. Izosiyanat ihtiva etmektedir. Uretici-
nin talimatlarina uyunuz. Basingl tip: Gines isigina ve
50 °C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Kullanim
sonrasi dahi bos tipleri delmeyin, yakmayin. Acik alev
izerine ya da herhangi baska bir yanici malzeme iize-
rine puskirtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara igmeyin. Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologlari, Tris (2-kloroisopropil) fosfat igerir.

50

Kimyasal yapi : Politretan

Yogunluk : 22+ 3¢/l

Uygulama sicakhigi ~ : +5 °Ciile +30 °C arasinda

Calisma sicakhg

Uygulama sicakhig : +5°Cile +30 °C arasinda

Teneke sicakhig

Kabuk baglama : Yaklasik 10 dakika
Kesme mukavemeti  : 5 N/cm? (DIN 53427)
Sikistirma mukavemeti : 4 N/cm? (DIN 53420)
Kesilebilme siresi : 15-25 dakika

Isil iletkenlik (A) : 0,03 W/mK

Yangin sinifi

(DIN 4102) : B3




UNIVERSAL

URUN OZELLIKLERI

Sizdirmaz - yalitir - doldurur - yapistinir

Yiksek verim

Ustiin yapisma performansi

Yiksek termal ve akustik yaltim

Biizilmez - hacim kaybetmez

Tam verimli calisma icin yiksek képuk cikist.

Yiksek boyutsal kararlilik : Bizilme ve kiirlesme sonrasi

sisme yapmayan homojen yapi.

Gglii ve esnek kirlesmis dolgu.

Ahsap, beton, tas, metal gibi bircok yapi malzemesine

mikemmel yapisma (astarlama veya zimparalama

gerekebilir).

» Sertlesmis kdpiik kesilebilir, zmparalanabilir, sivanabi-
lir ve boyanabilir.

» Dusuk kirlesme basinci ile pratik uygulama.

» Dogru dozajlama ile minimum malzeme israfi.

vyvVYyVYyVvYyYVvYYVvYy
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Tek komponentli, nemle kiirlesen, kendiliginden genlesen,
mitkemmel agik-kapali hiicre dengesine sahip, yari-sert,
yiksek mekanik mukavemetli Ustin kaliteli poliiretan
kspuk. Beraberindeki uygulama pipeti kolay ve pratik
kullanim saglar.

UYGULAMA ALANLARI

Kapi ve pencere kasalarinin montaj ve yalitiminda.
Bosluklarin, deliklerin, derzlerin ve biyik catlaklarin dol-
durulmasinda. Elektrik tesisatlarinin ve tesisat borularinin
cevresinin doldurulmasinda. Catlarda yapisal agiklikla-
rin ve yalitm malzemelerinin agik kisimlarinin dolgu ve
yaliiminda. Duvar panellerinin yalitiminda, kiremitlerin
yapistirilmasinda. Isi ve ses gegirmez perde olusturmada.

UYGULAMA

Uygulama yiizeyi; saglam, temiz ve yapismayr dnleyici
maddelerden arindirlmis olmalidir. Tam ve dizgin
kspuk kirlesmesi icin; mineral ve gézenekli yiizeyleri
(tugla, beton, kireg tasi) su spreyleyerek nemlendirin.
Yiizey nemli olabilir, fakat donmus veya buzlu olmama-
lidir. Bitisik alanlari folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda

POLIURETAN KO
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PUK

yapilan derz ve bosluk dolgusunda képigi kalinhgr 3-4
cm’yi asmayacak ince serit katmanlari olarak uygulayin
ve her katman arasini hafifge nemlendirin. 1) Uygula-
madan 6nce tipy kuvvetlice galkalayin (15-20 kez).
2) Kapisk pipetini valfe vidalayin. 3) Képigin gikis mik-
tari tetige basilarak ayarlanabilir. Sikilan képik genlese-
ceginden, dolgu yapilan bosluk hacminin %50’si doldu-
rulmalidir. Uygulamaya ara verildiginde nemlendirilmis
pipeti valve takin. Istenmeyen yerlere bulasan k&piigi
sertlesmeden dnce PU Képik Temizleyici ile temizleyin.
Kirlesmis kspik yalnizca mekanik yéntemlerle cikarila-
bilir. Pipet ile uygulama yaparken tipii her zaman ters
cevirerek kullanin.

AMBALAJ

750 ml aerosol tip

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tipiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipi bir kumasa sarilmis



sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bslimine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis riin
icin raf mri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden
itibaren 15 aydir.

Kirlesmis kopik Gzeri boyanarak veya son kat yaliim
kapmalasi, siva, hare veya farkl tir bir kaplama ize kap-
lanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriiniin polietilen,
Teflon® ve diger plastik yiizeylere yapisma giici zayiftir.
R12 Cok kogfoy alevlenir. R20/22 Solundugunda ve
yutuldugunda saghga zararlidir. R36/37/38 Gozleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-
jenik etki icin sinirli delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hossosiyet olusturabilir. R48/20 Zararl::
Uzun siireli solunmasi halinde saghiga ciddi hasar teh-
likesi. R53 Sucul ortamda uzun sireli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan
sakinin. 3291’56 Kanalizasyon sistemine bosaltmayin.
Atgini ve kabini tehlikeli veya ézel atik toplama yerle-
ringe bertaraf edin. $36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kuﬁ,amn. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktor basvurun (mimkinse etiketi gosterin). S46
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya etiketi gosterin. S51 Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullanin. Izosiyanat ihtiva etmektedir. Uretici-
nin talimatlarina uyunuz. Basingli tip: Gines 1sigina ve
50 °C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Kullanim
sonrasi dahi bos tipleri delmeyin, yakmayin. Acik alev
izerine ya da herhangi baska bir yanici malzeme iize-
rine pUsiUrtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara icmeyin. Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. Di?:ani|mefon-diizosiyanot, ismoerleri ve
homologlari, Tris (2-kloroisopropil) fosfat igerir.
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Kimyasal yapi : Poliiiretan
: 22+ 3¢/l

. +5°Cile +30 °C arasinda

Yogunluk

Uygulama sicaklig
Calisma sicakhg

Uygulama sicaklig : +5°Cile +30 °C arasinda

Teneke sicakhg

. Yaklasik 10 dakika
: 5N/cm? (DIN 53427)
4 N/cm? (DIN 53420)

Kabuk baglama

Kesme mukavemeti

Sikistirma mukavemeti :

Kesilebilme siiresi : 15-25 dakika
Isil iletkenlik (1) : 0,04 W/mK
Yangin sinifi

(DIN 4102) : B3




TABANCALI

POLIURETAN KOPUK

URUN OZELLIKLERI

Sizdirmaz - yalitir - doldurur - yapistinir

Yiksek verim

Ustiin yapisma performansi

Yiksek termal ve akustik yaltim

Biizillmez - hacim kaybetmez

Ustiin calisma verimliligi. Yoksek boyutsal kararlilik.
Giglii ve esnek kirlesmis dolgu.

Ahsap, beton, tas, metal gibi bircok yapi malzemesine
mikemmel yapisma (astarlama veya zimparalama

gerekebilir).

YyVYyVYyVYVYVYYVYY

» Sertlesmis kdpiik kesilebilir, zmparalanabilir, sivanabi-
lir ve boyanabilir
» Disik kiirlesme basinci ve uygulama sonrasi genlesme

dzelligi ile pratik ve hatasiz dozajlama.

Tek komponentli, nemle kirlesen, kendiliginden gen-
lesen, mikemmel agik-kapali hiicre dengesine sahip,
yari-sert, yilksek mekanik mukavemetli istiin kaliteli poli-
Uretan kopuk Ozel kapisk tabancasi ile kullanimi kolay
ve pratiktir.

UYGULAMA ALANLARI

Kapi ve pencere kasalarinin montaj ve yalitiminda.
Bosluklarin, deliklerin, derzlerin ve biyik catlaklarin dol-
durulmasinda. Elektrik tesisatlarinin ve tesisat borularinin
cevresinin doldurulmasinda. Catlarda yapisal agiklikla-
rin ve yalitm malzemelerinin agik kisimlarinin dolgu ve
yaliiminda. Duvar panellerinin yalitiminda, kiremitlerin
yapistirilmasinda. Isi ve ses gegirmez perde olusturmada.

UYGULAMA

Uyguloma yiizeyi; saglom, temiz ve yapismayi &nleyici
maddelerden arindirilmis olmalidir. Tam ve diizgiin kdpik
kirlesmesi igin; mineral ve gdzenekli yizeyleri (tugla,
beton, kirec tasi) su spreyleyerek nemlendirin. Yizey
nemli olabilir, fakat donmus veya buzlu olmamalidir.
Bitisik alanlari folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda yapilan
derz ve bosluk dolgusunda képigi kalinligi 3-4 cm’yi
asmayacak ince serit katmanlari olarak uygulayin ve her
katman arasini hafifce nemlendirin. 1) Uygulamadan énce

P FOAM

tipu kuvvetlice calkalayin (15-20 kez). 2) Tipin plastik
kapagini cikarin ve tipi tabanca izerine sikica vidala-
yin. 3) Képigin cikis miktari tabanca tetigine basarak
ayarlanabilir. Asiri akis ve tasmalar &nlemek icin
kspik dikkatli uygulanmalidir. Uygulama sirasinda tipi
duzenli olarak calkalayin. igerisindeki képik tamamen
tuketilmeden tipin sokilmesi Snerilmemektedir. Yeni
tipi yerlestirmeden dnce kuvvetlice calkalayin. Bos tipi
tabancadan sékiince, tabanca iginde hava kalmadigina
emin olarak yeni tipi hemen yerlestirin. Uygulamaya
devam etmeyecekseniz, tabanca icerisindeki kdpigi
PU Képik Temizleyici ile temizleyin. istenmeyen yerlere
bulasan kdpiigu sertlesmeden énce PU Kspik Temizleyici
ile temizleyin. Kirlesmis kdpik yalnizca mekanik y&n-
temlerle ¢ikarlabilir. Tabanca ile uygulama yaparken
tpu her zaman fers gevirerek kullanin.

AMBALAJ

750 ml aerosol tip



DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tépiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipt bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bélimiine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis riin
icin raf mri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden
itibaren 15 aydir.

Kirlesmis kopik Uzeri boyanarak veya son kat yaliim
kapmalasi, siva, harg veya farkh tir bir kaplama ile
kaplanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriinin poli-
etir()an, Teflon® ve diger plastik yizeylere yapisma giici
zayifir. R12 Cok kolay alevlenir. R20/22 Soﬁmdugundc
ve yutuldugunda sagliga zararlhidir. R36/37/38 Gozleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kanseroje-
nik etki igin sinirl delil. R42/43 Solundugunda ve cilt ile
temasinda hassasiyet olusturabilir. R48/20 Zararli: Uzun
sireli solunmasi halinde sagliga ciddi hasar tehlikesi. R53
Sucul ortamda uzun siireli olumsuz etkilere neden olabilir.
R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir. S2 Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. $23 Buhar soluma-
yin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan sakinin. $29/56
Kanalizasyon sistemine bosaltmayin. Angini ve kabini
tehlikeli veya 6zel atik toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven,
koruyucu géz|[3wmqske kullanin. S45 Kaza halinde veya
kenc?i,nizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir doktor basvurun
(mimkiinse etiketi gosterin). S46 Yutulmasi halinde hemen
bir doktora basvurun, kabi veya etiketi gésterin. S51
Sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanin. Izosiyanat
ihtiva etmektedir. Ureticinin talimatlarina uyunuz. Basincli
tip: Gines 1sigina ve 50 °C'yi asan sicakliklara maruz
birakmayin. Kullanim sonrasi dahi bos tipleri delmeyin,
yakmayin. Agik alev izerine ya da herhangi baska bir
anici_malzeme izerine piskirtmeyin. Alev alabilecek
Kaynokbrddn uzak tutun. Sigara igmeyin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizosi-
{cnot, ismoer?;ri ve homologlari, Tris (2-kloroisopropil)
osfat icerir.
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Kimyasal yapi : Poliiiretan
: Yaklasik 20 g/I

. +5°Cile +30 °C arasinda

Yogunluk

Uygulama sicaklig
Calisma sicakhg

Uygulama sicaklig : +5°Cile +30 °C arasinda

Teneke sicakhg

. Yaklasik 10 dakika
: 5N/cm? (DIN 53427)
4 N/cm? (DIN 53420)

Kabuk baglama

Kesme mukavemeti

Sikistirma mukavemeti :

Kesilebilme siiresi : 15-25 dakika
Isil iletkenlik (1) : 0,035 W/mK
Yangin sinifi

(DIN 4102) : B3




POLIURETAN KOPUK

MEGAFOAM

URUN OZELLIKLERI

Sizdirmaz - yalitir - doldurur

Ekonomik - ayarlanabilir dozaj

Ustiin yapisma performansi

Yiksek termal ve akustik yalitim

Neme ve yaslanmaya karsi dayanikl

Standart pipetli kspukler ile karsilastrildiginda %35
daha fazla kisrlesmis kdpik hacmi sayesinde gok yiik-
sek verim ile calisma imkan.

Bosluk doldurma sampiyonu.

Miskemmel yalitim &zellikleri.

Biizilme ve kiirlesme sonrasi sisme yapmayan homojen
yap!.

» Ahsap, befon, tas, metal gibi bircok yapr malzemesine
mikemmel yapisma (astarlama veya zimparalama
gerekebilir).

Sertlesmis kopik kesilebilir, zimparalanabilir, sivanabi-
lir ve boyanabilir.

Kspuk formilasyonu tabancali kdpiklere benzer - eko-
nomik dozaj, tam dolum, disik kirlesme basinci ile
uygulama kolaylig.

vyvyvyyvyYyvyy

vyvvyy

v

v

Tek komponentli, nemle kiirlesen, kendiliginden genlesen,
mitkemmel agik-kapali hiicre dengesine sahip, yari-sert,
yiksek mekanik mukavemetli Ustin kaliteli poliiretan
kopuk. Standart pipetli kdpiklere gére +35% daha fazla
kapisk hacmi tretir. Beraberindeki uygulama pipeti kolay
ve pratik kullanim saglar.

UYGULAMA ALANLARI

ic ve dis mekan kapi ve pencere kasalarinin yaliiminda.
Bosluklarin, deliklerin, derzlerin ve biyik catlaklarin dol-
durulmasinda. Elektrik tesisatlarinin ve tesisat borularinin
cevresinin doldurulmasinda. Catlarda yapisal agiklikla-
rin ve yalitm malzemelerinin agik kisimlarinin dolgu ve
yaliiminda. Duvar panellerinin yalitiminda, kiremitlerin
yapistirilmasinda. Isi ve ses gegirmez perde olusturmada.

UYGULAMA

Uygulama yiizeyi; saglam, temiz ve yapismayr dnleyici
maddelerden arindirlmis olmalidir. Tam ve diizgin

PUFDAM

kspik kirlesmesi icin; mineral ve gdzenekli yiizeyleri
(tugla, beton, kireg tasi) su spreyleyerek nemlendirin.
Yiizey nemli olabilir, fakat donmus veya buzlu olmamo-
lidir. Bitisik alanlari folyo ile maskeleyin. Kuru ortamda
yapilan derz ve bosluk dolgusunda képigi kalinhg
3-4 cm'yi asmayacak ince serit katmanlari olarak uygu-
layin ve her katman arasini hafifce nemlendirin. 1) Uygu-
lamadan énce tipi kuvvetlice calkalayin (15-20 kez). 2)
Kspuk pipetini valfe vidalayin. 3) Képigin cikis miktari
tetige basarak ayarlanabilir. Sikilan képik genlesece-
ginden, dolgu yapilan bosluk hacminin %50’si doldu-
rulmalidir. Uygulamaya ara verildiginde nemlendirilmis
pipeti valve takin. Istenmeyen yerlere bulasan kspigi
sertlesmeden dnce PU Kopik Temizleyici ile temizleyin.
Kirlesmis kdpik yalnizea mekanik ysntemlerle cikarila-
bilir. Pipet ile uygulama yaparken tipii her zaman ters
cevirerek kullanin.

AMBALAJ

850 ml aerosol tip



DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tépiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipt bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bélimiine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis riin
icin raf mri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden
itibaren 12 aydr.

Kirlesmis kopik Gzeri boyanarak veya son kat yaliim
kapmalasi, siva, hare veya farkli tir bir kaplama ile kap-
lanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriiniin polietilen,
Teflon® ve diger plastik yiizeylere yapisma giici zayiftir.
R12 Cok koﬁay alevlenir. R20/22 So|undu§uncﬁ<’1 ve
yutuldugunda saghga zararlidir. R36/37/38 Gozleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-
jenik etki icin sinirli delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hossosiyet olusturabilir. R48/20 Zararl:
Uzun siireli solunmasi halinde saghiga ciddi hasar teh-
likesi. S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun.
$23 Buhar solumayin. $24/25 Goz ve cilt ile temasindan
sakinin, 536/37/':39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gézlik/maske kullanin. $45 Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir
doktor basvurun (miimkiinse etiketi gosterin). S46 Yutul-
masi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi veya
etiketi gosterin. S51 Sadece iyi havalandirilan yerlerde
kullanin. $56 Bu maddeyi ve kabini tehlikeli veya 6zel
atik toplama yerlerinde bertaraf edin / eftirin. Izosiyanat
ihtiva etmektedir. Ureticinin talimatlarina uyunuz. Basincli
tip: Gines 1s1gina ve 50 °C'yi asan sicakliklara maruz
birakmayin. Kullanim sonrasi dahi bos tipleri delmeyin,
yakmayin. Acik alev izerine ya da herhangi baska bir
anici malzeme {izerine piskirtmeyin. Alev alabilecek
Kc:ynoldordon vzak tutun. Sigara igmeyin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Difenilmetan-diizo-
siyanat, ismoerleri ve homologlari, Tris(2-kloroisopropil)

fosfat icerir.
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Uygulama sicaklig : +5 °C ile +30 °C arasinda

Calisma sicakhg

: +5 °Cile +30 °C arasinda.
Teneke tercihen en az 12 saat oda
sicakliginda depolanmalidir

Uygulama sicaklig
Teneke sicakhig

Yogunluk : Yak. 21 kg/m?
HENK-PU-10.3

Yapismazlik stresi : 6 =10 dak
TM 1014:2013

Kesme siresi : 35 - 50 dak
TM 1005:2013

Kirlesme basinci : max 3 kPa
TM 1009:2013

Képiugin sismesi : max 100 %
HENK-PU-14.1

Boyutsal kararlilik c+/-5%

TM 1004:2013

Maksimum derz genisligi : 4 cm

TM 1006:2013 Test kosullart +5 °C
Kesme mukavemeti : ca 50 kPa
TM 1012:2013

Basinc mukavemeti 10% : n.a.

TM 1011:2013

Yangin sinifi :F

EN 13501

Su emicilik 24s :max 1%

EN 1609

Su emicilik 28 giin : max 10 %
EN 12087

Ses sénimleme : 60 dB

EN ISO 10140

Kiirlesmis kopigin
sicaklik dayanimi : -40 °C...+90 °C, kisa sireligine

+120 °C'ye cikabilir

Kirlesmis kdpugiin
is1 iletkenligi

0,037...0,40 W/Mk




POLIURETAN KO

TABANCASI

Sista Tabancali PU Képik ile kullanmaya uygun, metal
kspik tabancasi.

TABANCA TEMIZLIGI

PU kopik tipi tabancadan sokilir, Sista PU Képik
Temizleyici tabancaya vidalanir, temizleyicinin erittigi
artiklar tabanca yardimiyla bir kaba piskirtilir (kabin
temizleyicinin etkisine dayanip dayanmayacagi énce-
den tespit edilmelidir), tabancadan artk ¢ikmamaya
basladigi anda temizlik islemi bitmistir, tip sokilip
serin ve havadar bir yere birakilir.

Her kullanimdan sonra Sista Képik Temizleyicisi ile
temizlenmelidir.
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POLIURETAN KOPUK

TEMIZLEYICi

URUN OZELLIKLERI

Taze PU képik kalintilarini temizler

PU kdpuk tabancalarini temizler

Hizl kuruma

Ustiin temizleme giici

Kirlesmemis PU Képuk lekeleri ve kalintlarinin hizli ve
etkili temizliginde

vyvyVvyYyvyy

Taze PU Kopuk lekeleri ve diger yapistirici ve boyalari
purizsiz yizeylerden temizlemede kullanilan tek kom-
ponentli, solvent bazli, yiksek kaliteli temizleyici. Ozel
kapik tabancasi veya Uzerindeki sprey bashgi sayesinde
kolay kullanim saglar.

UYGULAMA

Taze PU Képik lekesi temizligi : Sprey bashgini valf ize-
rine yerlestirin ve lekelerin Gzerine Griini sikin. Solventin
reaksiyona gecmesi iin bir miiddet bekleyin ve kuru bir
kumas ile yiizeyi iyice temizleyin.

PU képik tabancasi temizligi : Tabancanin igini temizle-
mek icin tipU tabanca valfine vidalayin, kiirflesmis kapik
kalintisini mekanik yolla temizleyin ve tabancadan temiz
sivi akana kadar temizleyiciyi puskirtin. Valfin taban-
cada sabitlendigi yerleri temizleyin. Asagidaki durum-
larda mutlaka tabanca temizligi gereklidir :

- Tabanca ile galisirken problem yasaniyorsa,

- Tabanca 1 aydan uzun siredir kullanilmiyorsa,

- Uygulama bittiginde.

Ayrica, 2 - 3 aylik kullanimdan sonra tabancanin periyo-
dik olarak temizlenmesi &nemle tavsiye edilir. Bu temiz-

lik; tabancanin &mriin uzatr ve problemsiz Uygu|c1mc
scg|c1r Temizlik bittikten sonra; tipu cikarip serin ve iyi
havalandirlmis bir yerde depo|oy|n Kirlesmemis taze
kspuk lekelerini PU Képik Temizleyici ile temizleyin. Kir-
lesmis kopik yalnizca mekanik ydntemlerle cikarilabilir.
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AMBALA)J

500 ml aerosol tip

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tipiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipi bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu balimine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis iriin
igin raf mri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden

itibaren 24 aydir.

Kirlesmis kdpuk Uzeri boyanarak veya son kat yalitim
kapmalasi, siva, harg veya farkli tir bir kaplama ile kap-
lanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriinin polietilen,
Teflon® ve diger plastik yizeylere yapisma giici zayiftr.
R12 Cok kolay alevlenir. R36 Gézleri tahris eder. R66
Tekrarlanan maruziyette deride kuruluga ve ¢atlaklara
neden olabilir. R67 Buharlari uyusukluga ve bas dénme-
sine neden olabilir. $2 Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. S23 Buhar solumayin. $24/25 Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. 526 Géz ile temasinda der-
hal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. S46 Yutulmas
halinde hemen bir doktora basvurun, kabi veya etiketi
gosterin. S51 Sadece iyi havalandirilan yerlerde kulanin.
Basingli tip: Giines isigina ve 50 °C'yi asan sicakliklara
maruz birakmayin. Kullanim sonrasi dahi bos tipleri
delmeyin, yakmayin. Acik alev iizerine ya da herhangi
aska bir yanici malzeme izerine puskirtmeyin. Alev
alabilecek kaynaklardan uzak tutun. Sigara igmeyin.
Cocuklarin ulasabilecegi yerledern uzak tutun.
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CT 84

Isi Yalitim Levhasi Yapistirma Ko

URUN OZELLIKLERI

» Ekonomiktir. Bir iriin 10 m? levha yapistirir.

» Kolay ve hizla uygulanir. Uriin aninda tutunma saglar
ve 20 dakika icerisinde sertlesir.

Uygulamadan yaklasik 2 saat sonra levha dibellene-
bilir ve sivanabilir.

10 m cephe yiksekligine kadar dibelsiz uygulanabilir.
Distk sicaklik ve yiksek nemli ortamlarda yiksek
performansli uygulama imkani saglar.

Yiksek kopik stabilitesi  sayesinde;  kirlesmesini
tamamlayan Griin, sisme ya da bizilme yapmaz
(boyut kararsizligi < 1 mm/m).

Cok gugli yapishrma dzelligine sahiptir. XPS, EPS
ve PU levhalari yapilarin beton, tugla, gaz beton,
is1 blok,celik vb. yapi elemanlarina yapistirir (Betona
yapisma guct 20,3 MPa).

Yiksek 1s1 yaliim 6zelligi gasterir (A= 0,035 W/mK).
Su yalihimi saglayan katkilar igerir (Su emmesi<%1).
Cevre dostudur; polyol tiirevleri, izosiyanat, katalizor
ve CFC igermeyen itici gaz igerir.

Havanin nemi ile kirlesen, tek komponentli, sinirli gen-
lesen, 1s1 yalitim levhalarinin yapistirilmasinda kullani-
lan poliiretan képik.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 84, yapilarin 1si yaltiminda kullanilan
polistren (XPS veya EPS) levhalarin ve dekoratif amagl
sdve vb. yapi elemanlarinin i¢ ve dis cephelere yapis-
tinlmasinda, temelde perde duvar Uzeri su yalitimi
uygulamalarinda su yaliim &rtiilerinin Gzerine polistren
levha yapistinlmasinda, minimum képik genlesmesinin
istenildigi uygulamalarda kullanilir.Yapilarda yapi ele-
manlarinin aralarindaki bosluklari, agikliklar, biyik
catlaklari, kapi ve pencere dograma yuvalarini doldurur,
izole eder ve korur. Ceresit CT 84, sikistirilmis yanici gaz
igerir; +50 °C Uzeri sicaktan, 1si kaynaklarindan ve agik
alevden uzak tutulmalidir. Uygulama yiizeyleri: Cimento
esasli sivali, beton, gazbeton, tugla, bitim esasli, boyals,
celik, ali esasli levha, ahsap, cam, seramik karo, PVC
ve OSB yiizeyler izerine yilksek performansla yapisir.

v

vy

v

v
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UYGULAMA

Yizey Hoazirhg:Yapisirma yapilacak yapinin saglam
olmadigi disinilen eski yizeyleri (siva vb.) kazinmali
ve ylzey Ceresit tamir harclar ile dizeltilmelidir.
Yizeyde varsa yag, kir, bitim vb. katmanlar basingls
yikayici ile temizlenmeli ve iyice kurumasi beklenmeli-
dir. Celik firca ile eski yizeylerde olabilecek kiif, yosun
temizlenmelidir. Dustk sicakliklarda yapilacak uygula-
malarda yiizeyde don, buz veya kar olmamalidir.
Ceresit CT 84 ters olarak birkag saniye boyunca kuv-
vetlice (20-30 kez) calkalanir. Valf izerindeki kapak
cikarilip Henkel Képitk Tabancasi cevirilerek CT 84
kutusu sabitlenir.

Ceresit CT 84, tabancanin tetigine basilarak ve levha ile
tabanca ucu birbirine dik olacak sekilde uygun bir uzak-
liktan uygulanir. Képik, levhayr cerceveleyecek sekilde
uygulanir (kenarlardan 2 ecm uzaklikta). Ayrica, bir sira
kopik de levhanin uzun kenari ortasindan baslayacak,
alt ve Ust kenarlara paralel olacak sekilde sikilir. Ceresit
CT 84, temel 1s1 yalitimi uygulamalarinda levhanin kisa
kenarindan baslayarak birbirine paralel bes hat boyunca
sikilir (kenarlardan 2 cm uzaklikta).



Urinin levhaya sikilmasinin hemen akabinde levha
duvara yapishrilir. Uzerine bastirilarak ve saga sola
hareket ettirilerek levhanin yiizeye tam yapismasi saglan-
malidir. Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar
mastar ile hizalanmali, tasan képik, spatula veya mala
ile temizlenmelidir. Gerekirse, yizeye yapismis levha
20 dakika icinde dizeltilebilir. Mastarla levha arasinda
bosluk kalan durumlarda; tabanca ucunun girebilecegi
kadar bir delik ile levha altina képik sikilarak levha
teraziye alinabilir.

Uygulama ortamindaki yiiksek bagil nem orani Ceresit
CT 84'in kirrlenmesini hizlandirabilir.

Dis cephe 1s1 yaliim uygulamalarinda levhalar yapish-
rnimadan 8nce baslangic profilleri montaji yapiimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar igin
dncelikle tasiyict profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Gigli rizgéar ve yagmur var ise iskelede koruyucu
orti kullanilmalidir. Gigli rizgérda yapilan dis cephe
uygulamalarinda bina  késelerine dikkat edilmelidir.
Uygulamanin ardindan tabanca, Sista PU Képisk Temiz-
leyiciye takilarak tetige basilmak suretiyle temizlenme-
lidir. Sertlesmis koptk artiklar sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

Yaltim levhasinin altindaki bosluklari doldurmak icin;
yalihm ve kaplama sistemi yiizeyden yalitim levhasinin
alina kadar tabanca ucu girebilecek sekilde diizgiince
oyulur, levha alt ile deligi dolduracak sekilde sikilir.
Yizeyden tasan fazla képik temizlenir ve kuruduktan
sonra iizeri boyanir.

VERIM

Ist yaliim levhalarinin (EPS/XPS);

- Dis cepheye yapishrilmasi 1 adet tip 10 m? uygulama
alani.

- Temel su yaliimi iizerine yapistirilmasi 1 adet tip 14 m?
uygulama alan.

AMBALAJ

850 ml aerosol tip

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tipin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipt bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bslimine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis Griin igin
raf 8mri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden itibaren
12 aydr.

Kurlesmis kopik Gzeri boyanarak veya son kat yaliim
kapmalasi, siva, harg veya farkli tir bir kaplama ile kap-
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lanarak UV isinlarindan korunmalidir. Uriiniin polietilen,
Teflon® ve diger plastik yizeylere yapisma giici zayiftir.
R12 Cok kolay alevlenir. R20/22 Solundugunda ve
yutuldugunda sagliga zararlidir. R36/37/38 Goézleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-
jenik etki icin sinirli delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hassasiyet olusturabilir. R48/20 Zararl:
Uzun siireli solunmasi halinde sagliga ciddi hasar teh-
likesi. R53 Sucul ortamda uzun sireli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan
sakinin. $29/56 Kanalizasyon sistemine bosaltmayin.
Angini ve kabini tehlikeli veya &zel atik toplama yerle-
rinde bertaraf edin. $36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kullanin. $45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktora basvurun (miimkinse etiketi g&sterin). S46
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya efiketi gésterin. S51 Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullanin. Izosiyanat ihtiva etmektedir. Uretici-
nin talimatlarina uyunuz. Basingli tip: Gines 1s1gina ve
50 °C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Kullanim
sonrasi dahi bos tipleri delmeyin, yakmayin. Acik alev
iizerine ya da herhangi baska bir yanici malzeme ize-
rine puskirtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara igmeyin. Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. Difenilmetan-diizosiyanat, ismoerleri ve
homologlari, Tris (2-kloroisopropil) fosfat ierir.

TEKNIK OZELLIKLER

. Politretan

: +5°C ile +30 °C arasinda

Kimyasal yapi

Uygulama sicaklig
Calisma sicakhg

Uygulama sicakhgr ;' +5 °Ciile +30 °C arasinda

Teneke sicaklig

10 dakika
: 0,035 W/mK

: > 0.3 MPa (beton yiizey)
> 0.1 MPa (EPS/XPS yiizey)

Kesilebilme siresi

Isil iletkenlik (A)

Yapisma Mukavemeti




PU Orgi Yapistrici

URUN OZELLIKLERI

» Doha fazla verim saglar. (Geleneksel gimento esasli
yapishricilara gére)

Su, elekirik ve karisim gerektirmez. Su ve enerjiden
tasarruf saglar.

v

» Ekonomiktir; nakliyeden ve depolamadan tasarruf
saglar.

» Kolay ve hizla uygulanir, iscilik ve sireden tasarruf
saglar.

v

Aninda tutunma saglar ve 20 dakika ierisinde sert-
lesir.

Uygulamadan yaklasik 2 saat sonra érgii duvarlar
sivanabilir.

Yiksek 1s1 yalitim 6zelligi gésterir (A= 0,035 W/mK).
Duvarlarda 1s1 képrilerinin olusmasini engeller.

Cevre dostudur; polyol tiirevleri, izosiyanat, katalizor
ve CFC igermeyen itici gaz igerir.

v v

v

Politretan yapishrici képik. Havanin nemi ile sertlesir,
tek komponentlidir.

UYGULAMA ALANLARI

e ic ve dis mekanlarda tugla, gaz beton, ciruf bri-
keti, blok bims, alci blok gibi blok yapi elemanlarinin
rilmesinde; dogaltas, parke tasi, déseme tasi, dam
tasi gibi kaplama malzemelerinin yatay yiizeylere
yapistrilmasinda kullanilir. Tasiyici yapi elemanlarinin
yapistirilmasinda kullaniimaz.

e EP 1 623 078 B1 numarali Avrupa Patenti’'ne gore,
Ceresit CT 115 PU Orgi Yapishricisi bosluklu blok yapi
elemanlarinin yapishirilmasinda kullanilamaz.

UYGULAMA

Yizey Hazirhgi: Yopishrma yapilacak yiizey ve blok-
lar saglam olmali; yag, kir ve toz gibi ayirici katman
olusturacak kalintilardan temizlenmelidir. Dissik sicak-
liklarda yapilacak uygulamalarda yizeyde don, buz
veya kar olmamalidir. Ceresit CT 115 ters olarak bir-
kag saniye boyunca kuvvetlice (20-30 kez) calkalanir.
Valf izerindeki kapak gikarilir ve Henkel K&pisk Taban-
casi cevirilerek CT 115 kutusu sabitlenir. (Resim 1)
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Ceresit CT 115, tabancanin tetigine basilarak ve uygu-
lama yiizeyi ile tabanca ucu birbirine dik olacak sekilde
uygun bir uzakliktan uygulanir. Yapishirici, 8rgii yiizeyine
ve blogun yan yapisma yiizeyine uygulanir. (Resim 2-3)
Yapisma yizeyinin tamamina yakini yapistirici ile
islanmalidir (min. %70). Yapistirici, kenarlardan min.
3 cm mesafe kalacak sekilde blok kalinligina gére birkag
paralel sirada uygulanmalidir (blok kalinligi <10 cm ise
1 sira, <20 cm ise 2 sira, <30 cm ise 3 sira uygulan-
malidir). (Resim 4-5) Yapistirici sikilmasinin hemen aka-
binde, blok yapistirilir. Tam sabitleme icin yapistirilan
blok tokmaklanmali ve teraziye alinmalidir. (Resim 6)
Orgi tamamlandiktan sonra; duvar siva, boya, vb. ile
kaplanmalidir. Orgi duvar uygu|ama|ar|ndo ilk sira
blok yapistirilmasi geleneksel harglar ile yapiimalidr.
Uyguloamanin  ardindan  tabanca; Sista PU  Képik
Temizleyici'ye takilarak tetige basilmak suretiyle temiz-
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VERIM

¢ Uygulama zamaninda %50’ye kadar tasarruf saglar.
Verim: 12 m?ye kadar - geleneksel gimento esasli
yapistiricilara gére daha fazla verim.

(60x25 cm ebatlarinda 10 cm ve 20 cm kalinhiginda
gaz beton bloklarla yapilan testlerde hesaplanan orta-
lama duvar &rme verimidir. 10 cm kalinhiginda 16 m?,
20 cm kalinhginda 8 m? verim saglanmistr. Verilen
sarfiyat degerleri teorik hesaplamalara dayanmakta-
dir, bu degerler uygulama sartlari ve yapistirilan blok
dzelliklerine bagl olarak farklilik gésterebilir).

AMBALAJ

850 ml aerosol tip

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak sekilde depolanmalidir. Tipiin
yolcu aracinda tasinmasi : Tipt bir kumasa sarilmis
sekilde bagaja yerlestirin, asla yolcu bslimiine koyma-
yin. Kuru ve serin ortamda, kapali ambalajinda +5 °C ile
+25 °C arasinda depolanmalidir.

RAF OMRU

Uygun ortamlarda depolanmis ve kullanilmamis Grin igin
raf dmri kutunun altinda yazili Gretim tarihinden itibaren

12 aydr.

Kirlesmis kopik Gzeri boyanarak veya son kat yaliim
apmalasi, siva, harg veya farkli tir bir kaploma ile
kaplanarak UV 1sinlarindan korunmalidir. Urinin poli-
etiloen, Teflon® ve diger plastik yiizeylere yapisma giici
zayiftir. R12 Cok kolay alevlenir. R20/22 Soﬁnduéundo
ve yutuldugunda saglhga zararlidir. R36/37/38 Gézleri,
solunum sistemini ve cildi tahris edicidir. R40 Kansero-
jenik etki icin sinirli delil. R42/43 Solundugunda ve cilt
ile temasinda hdsscsiyet olusturabilir. R48/20 Zararl:
Uzun siireli solunmasi halinde saghga ciddi hasar teh-
likesi. R53 Sucul ortamda uzun siireli olumsuz etkilere
neden olabilir. R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
S2 Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. S23
Buhar solumayin. $24/25 Géz ve cilt ile temasindan
sakinin, 529Z56 Kanalizasyon sistemine bosaltmayin.
Angini ve kabini tehlikeli veya &zel atik toplama yerle-
ringe bertaraf edin. $36/37/39 Uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kuﬁlomn. S45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktora basvurun (miimkiinse etiketi gosterin). S46
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya etiketi gosterin. S51 Sadece iyi havalandirilan
yerlerde kullanin. Izosiyanat ihtiva etmektedir. Uretici-
nin talimatlarina uyunuz. Basingli tip: Gines 1s1gina ve
50 °C'yi asan sicakliklara maruz birakmayin. Kullanim
sonrasi dahi bos tipleri delmeyin, yakmayin. Acik alev
izerine ya da herhangi baska bir yanici malzeme iize-
rine pUsﬁUrtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak
tutun. Sigara icmeyin. Cocuklarin ulasabilecegi yerler-
den uzak tutun. Di?tlenﬂmeton-diizosiyqnot, ismoerleri ve
homologlari, Tris (2-kloroisopropil) fosfat igerir.
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TEKNIK OZELLIKLERI

Kimyasal yapi : Politretan

. +0 °C ile +35 °C arasinda

Uygulama sicaklig
Calisma sicakhg

Uygulama sicakhigr ;' +0 °Ciile +50 °C arasinda

Teneke sicaklig

: 10 dakika
: 0,035 W/mK

: > 0.3 MPa (beton yiizey)
> 0.1 MPa (EPS/XPS yiizey)

Kesilebilme siresi

Isil iletkenlik (A)

Yapisma Mukavemeti

* 0°Cile +35 °C arasinda kullanilabilir.

* Disik sicaklik ve yiksek nemli ortamlarda yiksek
performansli uygulama imkani saglar.

Yiksek kopik stabilitesi sayesinde, kirlesmesini
tamamlayan Griin sisme ya da bizilme yapmaz.
Gaz beton duvar blogu ve blok yapi elemanlarina gok
gucli yapisma &zelligine sahiptir.

EN 13501-1 Yangin Dayanimi, EN 1052-3 Kesme
Mukavemeti ve tasiyici olmayan i¢ duvarlarda
ETAG 003 standartlarina gére (Ceresit CT 115 kul-
lanilarak gaz beton duvar bloklari ile rilmis duvar)
TSE, Almanya ve Avusturya’da akredite laboratuar-
larda test edilmistir.

EN 1052-2 standardina uygun olarak yapilmis labo-
ratuvar testlerinin sonucunda geleneksel cimento esasli
gaz beton yapistiricilarina gére esnek yapistirma sag-
ladigr kanitlanmishir.






Kuvvetli Yapistiricilar
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Pattex

SizE cU¢ VERIR

Fix PU 450 POLIURETAN
AHSAP YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

Su gegirmez. 4 sertifikal Griin (DIN-EN 204 D4)
Deniz suyu gegirmez (Uygulamadan 24 saat sonra)
Hizli kisrlesir, pres stresi 15-20 dakikadir

Disey ve yatay yiizeylerde uygulanabilir, akma
yapmaz

Képigimsi  yapisindan dolayr  doldurma  amagl
kullanilabilir

» Tek komponentli, solventsiz yapistiricidir
Kimyasallara dayaniklidir

» Tiksotropiktir

v vvyyvyy

v

TANIMI

Seffaf, tek komponentli, cok hizli kiirlesen, kullanima
hazir, i ve dis mekanlarda kullanima elverisli poliiretan
yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

* Ahsap pencere ve kapi imalah

* Ahsap konstriksiyon imalah

* Ahsap mobilya ve mutfak imalat

e Ahsap kaplama imalat ve montaii

* Tekne imalat

* Beton, metal, plastik, PU, kauguk yapistirma isleri
* Bosluk doldurma

UYGULAMA

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru, yagdan ve tozdan
arindirilmis olmalidir. Yapistiricinin bir spatula veya
disli metal tarak ile yiizeye yayilmasi dnerilir. Yapis-
trmak istenilen materyallere yapishirici ince bir tabaka
halinde sirilir ve 15-20 dakika preslenir.

* Aletlere ve yiizeye bulasmis, heniiz kurumamis yapis-
hrici aseton yardimiyla temizlenebilir, kurudugunda
ancak mekanik yollarla temizlenebilir.
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SARFiYAT
180 - 220 gr/m?

AMBALA)J
310 ml - 355 gr / Kolide 12 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay



DIKKAT !

Buhari solunmamalidir. Uriiniin solunmasi, bas dénmesi,
mide bulanhsi ve sersemlige sebep olabilir. Cocuklarin
ulasmasi engellenmelidir. Yanici oldugu igin alevden uzak
tutulmalidir. Sigara icilmeyen, iyi havalandirilan yerlerde
kullanilmalidir. Uygulama sirasinda gézlisk, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanilmalidir. Ciltle temasinda der-
hal bol suyla yikanmalidir. Gézle temasinda 15 dakika
boyunca bol suyla yikanip, doktora basvurulmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk :

1,13+ 0,03 gr /ml

Minimum uygulama sicakhg :

5°C-35°C

Sicaklik Dayanimi :

-20 °C ile 70 °C arasinda

Acik zaman : 5 ile 10 dakika arasi
Press Suresi : 15-20 dakika
Kirlesmeyi tamamlama siresi : 2 saat




Fix PL 500 POWER

URUN OZELLIKLERI

ic ve dis mekanlarda kullanilir

Solventsizdir

Yiksek ilk yapisma giici vardir

Aninda tutunur, kayma yapmaz

Yaslanmaya ve hava kosullarina mukavemetlidir
Hem noktasal, hem serit halinde uygulama imkani
saglar

Dusik kokuludur

vyVvyvYyvYYvYyy

v

TANIMI

Dispersiyon esasli, universal montaj yapistrici.

UYGULAMA ALANLARI

Strofor vb. 1s1 yaliim plakalari, ahsap paneller, kapi-
pencere kenar pervazlar, sipirgelikler, lambriler,
akustik levhalar, seramik fayans, kartonpiyer vb. gibi
cesitli malzemelerin yapishrilmasinda, montaj ve tamir
islerinde kullanilir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak yiizeyler saglam, kuru, tozsuz, yagsiz ve
yiizeylerden biri emici olmalidir.

* Kartusun agzi kesilir ve plastik kaniil takilir. Kaniliin
ucu yiizeye gore kesilmelidir. Yapistirici noktasal veya
serit halinde, yapishrilacak malzeme veya alt zemine
surtlor. Sirme kalinhg, yapistrilacak malzemenin
agirhgina gére tespit edilir. Yapishrici strildiskten
sonra iyice bastinlmali ve gerekirse desteklenmelidir.

* Kartus tabancasi, kullanimdan hemen sonra su ile
temizlenebilir. Yapistrici artiklari nemli bir bezle
temizlenebilir.

SARFiYAT
20 - 80 gr/m.til

AMBALAJ
300 ml - 380 gr / Kolide 12 adet

Pattex

SizE cU¢ VERIR

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 18 ay

DIKKAT !

Cilt ve g6z ile temasinda bol su ile yikanmalidir.
TEKNiK OZELLIKLER

Yogunluk : 1,30 gr/cm?

Isi dayanikhilg : -20 °C ile 70 °C arasinda
Calisma sicakhg 10 °C ile 40 °C arasinda
Donma siiresi : 2 mm/giin

Acik zaman : 15 dakika

Maksimum uvygulama

kalinhg : 10 mm

Renk : Beyaz
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Fix PL 600 HIZLI YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

Cok yiksek ilk tutunma saglar, kayma yapmaz

Emici olan ve olmayan yiizeylere mitkemmel yapisir
ve hizli kurur

Yiksek bosluk doldurma kapasitesine sahiptir

Dijsik sicakliklarda kolay uygulanir

Yatay ve disey uygulamalar igin uygundur
Dis hava kosullarina, kimyasallara
dayaniklidir

vy

vvyyvyy

ve suya

TANIMI

e ic ve dis mekanda, emici olan veya olmayan tim
yiizeylerde kullanilabilen, civi ve vida gerektirmeden
montaj yapilmasini saglayan, poliiretan esasl insaat
ve montaj yapistiricisidir.

UYGULAMA ALANLARI

* PVC, metal, ahsap, beton, laminat, tas, sunta yiizey-
lerde montaj & yapishrma

* Dekor ve yaliim panelleri montaji

e Ahsap lambri montaiji

* PVC ve ahsap siipirgelik yapishrilmasi

* Merdiven basamag ve esik montaiji

* Hazir mutfak imalat ve montaiji

* Mobilya imalat ve montaiji

* Tekne imalatinda ic mekan montaj islerinin yapilmas

* PVC siding montaii

® Beton, tugla, briket ve kiremit yapishrilmasi

* PVC kablo kanali sabitlenmesi

* Laminat, ahsap ve sunta yapistrilmasi ve santiyede
montaji

e Seramik fayans, hali ve kaplama yapistirilmas

UYGULAMA

Yapishrilacak yiizeyler kuru, temiz, yag ve kirden tama-
men arindirilmis olmalidir.
Kartusun agz: kesilmelidir.

1- EMIiCi YUZEYLERDE > DOGRUDAN YAPISTIRMA

YONTEMI:

* Yapistrilacak yiizey boyunca yaklasik 6 mm kalinli-
ginda zig zag seritler halinde uygulanmalidir. Yapis-
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hrma yapilacak yizeye pres yapilmalidir, yizeye esit
pres uygulanmalidir. Tutunma aninda gergeklesir,
montaj tamamlanmistir.

® Uriinin nihai kurumasi  24-48 saat sirer. Cok agir
materyaller icin kiirlesme zamani boyunca parcay
presleyecek destek kullaniimalidir (maskeleme bant,
iskence vb.). Diizgiin olmayan duvarlar gibi bosluk
doldurmanin gerekli oldugu yerlere gelecek yiizeyleri
isaretlenip bu noktalara daha kalin yapistiricr uygu-
lanmalidir.

Tokmakla

Zigzag sur

Yapishr

2- EMICi OLMAYAN YUZEYLERDE VE AGIR YUKLERDE >

CIFT YAPISTIRMA YONTEMi:

® Yapistirici yukarida anlatildigi gibi uygulanir. Yapis-
trma yapilacak yizeye yapistirilacak malzeme pres-

Pattex
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lenip geri cekilir. Yapistiricinin bir kisminin yiizeyde

kalmasi saglanmalidir. 1-3 dakika boyunca yiizeyle- TEKNIK OZELLIKLER

rin birbirinden ayri kurumasi beklenir ve tekrar pres

yapilir. Kullanima baslamadan énce 24 saat yapish- Griinim : Macun
ricinin kirlesmesi beklenmelidir. Viskozite : 1.600.000 mPas
| Kati madde orani : % 28 +/- %1
' X/ % 40 +/- %1
¢ Ugucu organik bilesen : %72 +/- %1
\/ ’Z YoQUh|Uk : 1.18-1.22 gr/cm3
Malzeme 6mri : Tarif edildigi sekilde
Zigzag sir Yapistr vygulandiginda min. 15 yil
~ Uygulama sicakhig : - 10 °C ile 35 °C arasinda
Isi dayanimi : - 20 °Ciile 80 °C arasinda
N\ ‘ / y) Kimyasal dayanim : Seyreltilmis aside ve alkalilere
N 1-3dk 7 dayanikl

A

1-3 dk. bekle

SARFIYAT

Yaklasik 12,5 m / kartus
Genis yiizeylerde 200 gr/m?

Yapistir Tokmakla

AMBALA)J
300 ml - 375 gr / Kolide 25 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 18 ay

DIKKAT !

Buhari solunmamalidir. Uriiniin solunmasi, bas dénmesi,
mide bulantsi ve sersemlige sebep olabilir. Cocuklarin
ulasmasi engellenmelidir. Yanici oldugu icin alevden
uzak tutulmalidir. Sigara icilmeyen, iyi havalandirlan
yerlerde kullanilmalidir. Uygulama sirasinda  gézlik,
eldiven vb. koruyucu ekipman kullaniimalidir. Ciltle
temasinda derhal bol suyla yikanmalidir. Gézle tema-
sinda 15 dakika boyunca bol suyla yikanip, doktora
basvurulmalidir.
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Fix PL 700 TOTAL

URUN OZELLIKLERI

» Henkel'in Ustiin Flextec® teknolojisiyle iretilen bu iriin
ic ve dis mekanlarda yapistirma ve sabitleme islerinde
kullanilir

» Akma yapmayan ve biiziilmeyen formili sayesinde
bosluk doldurma amacli da kullanilabilir

» Yaslanmaya, hava kosullarina ve titresime dayaniklidir

» Nemli yiizeylerde dahi uygulanabilir

» Hizl kiirlesir, gegirimli ve gegirimsiz yiizeylerde Ustin
sonuclar verir

» Solvent, izosiyanat ve silikon igermeyen formijlasyona
sahiptir

» Birkag dakika sireyle uygulamadan sonra diizeltme
yapilabilir

» Kurudugunda iizeri boyanabilir

TANIMI

Flextec® polimer esasli, ANINDA TUTUNMA &zelligine
sahip, seffaf yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

* Yapistirma, sabitleme ve bosluk doldurma islemlerinde

* Tugla, seramik, beton, plastik, aliminyum, tas, algi-
pan, kontrplak, MDF, ahsap, metal, cam, ayna, UPVC,
boyall yiizeylerde

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizeyin kuru, yagdan, kirden ve
tozdan arindinlmis olmasi gerekmektedir. Islak ahsap
izerine yapilan uygulamalarda birikmis suyun alinmas
gerekir. Kartus ucu istenen serit kalinligina ve agisina
gore kesilir. Bosluksuz yiizeylerde dikey olarak 10 cm
araliklarla uygulama yapilmalidir. Yapistirilacak yiizey-
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ler birbirine sabitlenir. PL 700 tamamen kirlestikten
sonra Uizeri boyanabilir.

SARFIYAT
Diiz yiizeylerde 300 gr/m?

AMBALA)J
300 ml - 318 gr / Kolide 12 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

Pattex
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DIKKAT !

Sudaki organizmalar icin zararl, su ortaminda uzun
sreli olumsuz etkilere neden olabilir. Buhari uyusukluga
ve bas dénmesine neden olabilir. Cocuklarin ulasabile-
cegi yerlerden uzak tutulmalidir. Siki kapatlmis kapta
muhafaza edilmelidir. Tutusturucu kaynaklardan uzak
tutulmalidir. Buhari solunmamalidir. Géz ve cilt ile temas
etmemelidir. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gézlisk / maske kullaniimalidir. Yutma
halinde hemen doktora basvurulmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Hammadde :

Silan ¢apraz baglayicili polimer

Yogunluk :

1,03 gr/cm? seffaf

Sicaklik dayanimi :

-30 °C ile 80 °C arasinda

Yapisma direnci :

Hava kosullari, yaslanma ve
nem

Acik zaman :

Yaklasik 15 dakika

Uygulama Sicaklig :

5 °Cile 40 °C arasinda

Bosluk doldurma kapasitesi :

Maksimum 20 mm

Kirlesme hizi : 2 mm/24 saat
(23°C/ % 50r.h.)
Biizilme : Cekme ve biiziilme yapmaz




CF 1000 SAF EPOKSI KIMYASAL

DUBEL

URUN OZELLIKLERI

Beton, kaya, tas vb. iizerinde uygulanabilir
Stirol icermez

Kimyasallara karsi yiksek dayanim gésterir

Su altinda da kullanilabilir

Biizilme yapmaz

Artan sicakliklarda calisma siresi daha elastiktir
Elmas uc ile delik acilir

Acilan iriin tekrar kullanilabilir

vVVYyVYVYVYYVYYY

TANIMI

Pattex CF 1000 Kimyasal Dibel; saf epoksi esasl kim-
yasal dibelleme sistemi.

UYGULAMA ALANLARI

® Son derece hafif kokusu, ge¢ parlama ve yanici
olmama &zellikleriyle kapali alanlarda da kullanila-
bilme avantajina sahiptir. Beton, kaya, tas vb. dolu
malzemelerin kullanimi icin idealdir. Su alti ve islak
uygulamalar igin giivenle kullanabilir

* Yiizme havuzu merdivenleri montaiji

¢ Filiz ekme isleri

® Restorasyon ve yapisal giglendirme isleri

* Demiryolu raylari ankraji

* Makinalarin zemine ve duvara montaii

* Su alti ankraj islemleri vb.

* Yaya Ust gegici korkuluk montaiji

* Otoyol bariyerleri montaii

* GSM baz istasyonu montaij

* Aluminyum dis cephe montaji

* Kapi, trabzan, parmaklik, 1zgara montaii

* Isale tinelleri ankraj isleri

® Boru montaiji

UYGULAMA

Dibel Secimi: Ozellikle ici bos yapi elemanlarinin ve
tuglalarin gerilme degerleri degisiklik gdsterdiginden,
guvenlik faktdrleri zeminin yapisina ve sertligine gére
dikkate alinmalidir. Ozel uygunluk aranan durumlarda
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bslge denemesi yapilmalidir. En iyi neticeyi alabilmek
icin dubellerin arasindaki mesafe en az derinliklerinin 2
kah ve kenarlardan asgari uzakliklariysa disbel derinlik-
lerinin 1,25 kah olmalidir.

Kartus Hazirlama: Kartusun kapagr cikarilmali ve 6zel
karishricili kaniil kartus agzina yerlestirilmelidir. Kesin-
likle karishiricili kaniil olmadan kullanilmamalidir. Urin
3’0 bir arada epoksi tabancaya yerlestirilmelidir. Uriin
homojen gri bir renk alana kadar bosa sikilmalidir (yak-
lasik 10 em) ve bu sikilan kisim kesinlikle kullanilmamali-
dir. Kullandiktan sonra kartus kapagi kapahlmalidir.
Disbelleme: Matkap kullanarak dibel capina ve derinli-
gine uygun delik agilir. Optimum sonug eldesi icin acilan
deliklerin pirizli agilmasi gerekir. Elmas ugla agilan
deliklerde yiizeyler purizlendirilmelidir. Delik tozdan
ve kirden, firca ya da hava pompast ile arindirilmalidir.
Bitin ankraj qubuklari temiz ve yagdan arinmis olmali-
dir. Ince pas tabakasi temizlenmelidir. Pastan temizleme
icin WD-40 kullanilmalidir. Vida dislerinin uglar kiirlesen
reinenin iginden gikmasini nlemek igin yontulmalidir.

Pattex
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SARFIYAT
Delik Delik 1 kartusla yapilabilecek
Capi Derinligi ankraj sayisi
mm mm CF 1000 (380 ml)
10 80 82
12 90 53
14 110 69
18 125 16
22 170 9
26 210 25
AMBALAJ

385 ml - 539 gr / Kolide 12 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 18 ay

DIKKAT !

Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatiar icerir. Cilt
ve gdz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasinda eldi-
ven, gozlik vb. koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile
temasi halinde derhal bol su ve sabun ile yikanmalidir.
Daha fazla bilgi icin malzeme giivenlik belgesine basvu-
rulabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk : 1,40 gr/cm?
Kirlesmeyi
Sicaklik tamamlama  Yike ilk dayanim

(°C) suresi (dakika) suresi (saat)
0 180 50
10 120 24
20 30 10
30 20 6
40 12 4

YUKLEME BiLGISi KOPMA DAYANIMI

Cubuk capi  Delik Capi Cubuk capr  Kopma
dayanimi

(mm) (mm) (mm)  f{b,m)(N/mm?)
8 10-12 8 23,1
10 12-14 10 23,1
12 14-16 12 23,1
14 16-18 14 23,1
16 20-22 16 23,1
18 22-25 18 21,5
20 25-28 20 20,1
22 28-30 22 18,9
25 30-32 25 17,4
28 35-37 28 16,2
32 40 32 14,9
36 42 36 13,8
40 48 40 12,9

fib,m) : Kopma dayanimi ortalama deger
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CF 900 EPOKSI AKRILAT
KIMYASAL DUBEL

URUN OZELLIKLERI
Cok hizli kirlesir

Yiksek mukavemetlidir

Tiksotropiktir, akmaz; yatay ya da disey olarak
uygulanabilir

Stiren icermez, disuk kokuludur

Beton, dolu tugla, bosluklu tugla, briket, dogal tas,
kaya ve granit izerinde uygulanabilir

Acilan Urin daha sonra yeni bir uc ile tekrar
kullanilabilir

vvyy

vy

v

TANIMI

Vinil ester kimyasal bazlidr.

UYGULAMA ALANLARI

e Filiz ekme isleri, restorasyon ve yapisal giiglendirme
isleri, altminyum dis cephe montaji, makinalarin
zemine ve duvara sabitlenmesi, uydu anteni, TV
vericisi, GSM baz istasyonu montaiji, otoyol bariyeri,
trabzan, parmaklik ve 1zgara montaiji, reklam panola-
rinin, gines kiricilarin ve tentelerin sabitlenmesi, isale
tinelleri ankraj isleri, yaya Ust gegidi korkuluk montaijs,
mantolama islerinde ankraj uygulamalari.

UYGULAMA

Dibel Secimi: Ozellikle ici bos yapi elemanlarinin ve
tuglalarin gerilme degerleri degisiklik gésterdiginden,
guvenlik faktdrleri zeminin yapisina ve sertligine gére
dikkate alinmalidir. Ozel uygunluk aranan durumlarda
bslge denemesi yapilmalidir. En iyi neticeyi alabilmek
icin dibellerin arasindaki mesafe en az derinliklerinin
2 kah ve kenarlardan asgari uzakliklarysa dibel derin-
liklerinin 1,25 kat olmalidir.

Kartus Hazirlama: 300 ml Kartus: Kartus kapagr gikari-
lir. Metal halkanin altindan tutulup cekilerek, halkanin
altindan bicak ile kesilir. Uriin, Henkel standart kartus
tabancasina yerlestirilir. Karishrici ug takilir.

Dibelleme: Matkap kullanarak dilbel capina ve derinli-
gine uygun delik acilir. Optimum sonug eldesi icin agilan
deliklerin pirizli agilmasi gerekir. Elmas ugla agilan
deliklerde yiizeyler pirizlendirilmelidir. Delik tozdan
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ve kirden firca ya da hava pompasi ile arindirilmalidir.
Bitin ankraj cubuklari temiz ve yagdan arinmis olmali-
dir. Ince pas tabakasi temizlenmelidir. Pastan temizleme
icin WD-40 kullanilmalidir. Vida dislerinin uclar kiirlesen
reinenin iginden gikmasini nlemek igin yontulmalidir.

SARFIYAT
Delik Delik 1 kartusla yapilabilecek
Capi Derinligi ankraj sayisi
mm mm CF 900 (300 ml)
10 80 65
12 90 42
14 110 55
18 125 13
22 170 7
26 210 2

Pattex
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AMBALA)J
300 ml - 495 gr

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DIKKAT !

Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatiar icerir. Cilt
ve gdz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasinda eldi-
ven, gozlik vb. koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile
temasi halinde derhal bol su ve sabun ile yikanmalidir.
Daha fazla bilgi icin malzeme giivenlik belgesine basvu-
rulabilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk: 1,66 g/ml
Elastiklik: 1200 N/mm?
Dibel  Gerekli delik Delik Gerilme
boyutu  gapi (mm) Derinligi (kN)
(mm)
8 10 80 21.5
10 12 90 28.0
12 14 110 30.0
16 18 125 69.0
20 22 170 75.0
24 26 210 101.0

Belirtilen gerilme degerleri B.S. 5080 Part 1’e gére takribi
30 N/mm? betonda test edilmistir.

GENEL FiZIKSEL OZELLIKLER

Basinc mukavemeti (ASTM 695) > 56 N/mm?
Gerilme mukavemeti (ASTM 638) < 10 N/mm?
Egilme mukavemeti (ASTM 790) > 16 N/mm?
Elastisite modulis 3034 N/mm?
Karisim yogunlugu 1.65 gr/cm?

79



CF 800 POLYESTER KIMYASAL

DUBEL

URUN OZELLIKLERI

» Beton, dolu tugla, bosluklu tugla, briket, dogal tas,
granit ve kaya iizerinde uygulanabilir.

» Hizli kirlesir. Kimyasallara karsi sinirli dayanim
gosterir

» 80 °C'ye kadar 1siya dayanimhidir

» Tiksotropiktir, akmaz; yatay ya da disey uygulama
yapilabilir

TANIMI

iki komponentli, polyester recine esash, ekonomik
kimyasal dibelleme sistemi.

UYGULAMA ALANLARI

* Panjur montaji

® Posta kutulari montaiji

® Isiklandirma sistemi montaiji

* Lamba montaiji

* Makinalarin zemine ve duvara montaiji
* Klozet ve banyo armatirleri montaii

* Uydu anteni, TV vericisi montaji

* Radyatdr montaii

® Boru montaiji

* GSM baz istasyonu montaiji

* Reklam panolarinin asilmasi

e Tavan ve duvarda kablo sabitleme vb.
* Kapi, trabzan, parmakli, 1zgara montaii
* Tente, giines kirici, yol tabelasi montaii

UYGULAMA

Disbel Secimi: Ozellikle ici bos yapi elemanlarinin ve
tuglalarin gerilme degerleri degisiklik gésterdiginden,
guvenlik faktdrleri zeminin yapisina ve sertligine gére
dikkate alinmalidir. Ozel uygunluk aranan durumlarda
bslge denemesi yapilmalidir. En iyi neticeyi alabilmek
icin dibellerin arasindaki mesafe en az derinliklerinin
2 kah ve kenarlardan asgari uzakliklarysa dibel derin-
liklerinin 1,25 kat olmalidir.
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Kartus Hazirlama: Kartusun kapagr cikarilmali ve 6zel
karishricili kaniil kartus agzina yerlestirilmelidir. Kesin-
likle karishiricili kaniil olmadan kullanilmamalidir. Urin
Henkel epoksi kartus tabancasina yerlestirilmelidir. Uriin
homojen gri bir renk alana kadar bosa sikilmalidir (yak-
lasik 10 em) ve bu sikilan kisim kesinlikle kullanilmamali-
dir. Kullandiktan sonra kartus kapagi kapahlmalidir.
Disbelleme: Matkap kullanarak dibel capina ve derinli-
gine uygun delik agilir. Optimum sonug eldesi icin acilan
deliklerin pirizli agilmasi gerekir. Elmas ugla agilan
deliklerde yiizeyler purizlendirilmelidir. Delik tozdan
ve kirden firca ya da hava pompasi ile arindirilmalidir.
Bitin ankraj cubuklari temiz ve yagdan arinmis olmali-
dir. Ince pas tabakasi temizlenmelidir. Pastan temizleme
icin WD-40 kullanilmalidir. Vida dislerinin uclarr kiirlesen
reinenin iginden gikmasini nlemek igin yontulmalidir.

Pattex
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SARFIYAT
Delik Delik 1 kartusla yapilabilecek
Capi Derinligi ankraj sayisi
mm mm CF800 (345 ml)
10 80 75
12 90 48
14 110 63
18 125 15
22 170 8
26 210 2,3
AMBALA)J

345 ml - 555 gr / Kolide 15 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DIKKAT !

Cilt hassasiyeti yaratabilecek metaakrilatlar icerir. Cilt
ve gdz ile temas etmemelidir. Uygulama esnasinda eldi-
ven, gozlik vb. koruyucu giysiler kullanilmalidir. Cilt ile
temasi halinde derhal bol su ve sabun ile yikanmalidir.
Daha fazla bilgi icin malzeme giivenlik belgesine basvu-
rulabilir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Basing Mukavemeti

Ortalama Deger : 108 N/mm?
Egilme Mukavemeti
Ortalama Deger : 37 N/mm?
Elastisite Modili
Ortalama Deger : 3300 N/mm?
Kopmada Agiga
Cikan Enerji : 9,74 N/mm?
Ortalama Deger
Karisim Yogunlugu : 1,61 gr/cm?
Sicaklik Kirlesmeyi Yike ik Dayanim
(°C) Tamamlama Siresi (Saat)
Siresi (Dakika)
5 25 120
10 15 80
20 6 45
30 4 25
40 2 20
TEST SONUCLARI
Performans Bilgisi / Beton
Yerlestirme Capi (mm) M8 | MIO | M12 | M16 | M20
Yisk Beton B25 Frec (kN) | 55 | 86 | 122 | 17,1 | 243
Beton B15 42 1 65 | 94 1133 | 186
Gazenekli Beton
PB12 ],2 ],2 ],2

Frec(kN)= ETAG'a gare hesaplanan givenlik faktri igerir. Degerler ankraj cubuklan 5.8,
galvanize cinko/ A4-70 icin gegerlidir.

Performans Bilgisi / Bosluklu Tugla

Yerlestirme Capr (mm) Mé M8 M10 M2
tik sk Tugo 825 |07 0g | 0s | 0
Hafif Beton Bogluklu | Frec (kN)
Tuila Hbl 4 0,5 06 0,6 0,6
Frec (kN)
Beton Bosluklu Tugla Hbn 4 0,5 0,5 0,5 0,5
Kenar Uzunlugu ar (mm) 250
Delme Derinligi t(mm) | 55|55 190|185/ 90| 1 | 9 |135
Delgi Deligi Capr db(mm)| 12|12 [ 16 |16 16| 1 |1 |16
Sikismis Burulma Tinst
Momenti m | 3888
Baglant Noktasi Sayisi | yaklask | 60 | 60 | 15 [ 10 [ 15| 1 | 1 |10




POLIURETAN DENIZ TUTKALI

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir.

Dolgu maddesi olarak kullanilabilir.

Birkag dakika sire ile dizeltme imkani saglar
Hava sartlarina ve dona dayaniklidir

vvyyvyy

TANIMI

Havanin nemiyle kirlesen, tek komponentli, politretan
yapistiricidir.

UYGULAMA ALANLARI

Mobilya imalatinda ve tekne yapiminda, ahsap malze-
melerin, polistren kpigin, akustik plakalarin, lambri-
lerin, merdiven profillerinin, kapi kenar pervazlarinin,
formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi
emici yizeylere, metale yapistinlmasinda kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Uriin, yapistirilacak yiizeylere firga veya spatulayla
ince bir tabaka halinde uygulanir.

* Yapistrilacak yizeyler bir araya getirilerek maksi-
mum 15 dakika icerisinde preslenir. Pres siresi yiizey
ozellikleri ve hava kosullarina gére degisebilir.

o Aletlere ve yiizeye bulasmis, heniz sertlesmemis
yapistirici aseton ile temizlenebilir. Sertlesen mamul
ancak mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIiYAT
120 - 150 gr/m?

Pattex

SizE cU¢ VERIR

RENK

Kahverengi

AMBALA)J
600 gr / Kolide 24 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

82



DIKKAT !

Buhari solunmamalidir. Uriiniin solunmasi, bas dénmesi,
mide bulanhsi ve sersemlige sebep olabilir. Cocuklarin
ulasmasi engellenmelidir. Yanici oldugu igin alevden uzak
tutulmalidir. Sigara icilmeyen, iyi havalandirilan yerlerde
kullanilmalidir. Uygulama sirasinda gézlisk, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanilmalidir. Ciltle temasinda der-
hal bol suyla yikanmalidir. Gézle temasinda 15 dakika
boyunca bol suyla yikanip, doktora basvurulmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Viskozite :

3500 - 5500 mPa.s (25 °C)

Yogunluk :

1,20 gr/cm?

Calisma sicakhg

0 °C nin Uzerinde

Sicaklik dayanimi :

+25°C/ +125°C

Acik zaman :

15 dakika

Pres suresi :

Ahsap yiizeylerde 3, emici
olmayan yiizeylerde 4 saat




POLIURETAN EXPRESS DENI

TUTKALI

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek mukavemeyte sahiptir.

» D4 sertifikalidir. Uygulamadan 24 saat sonra su ve
deniz suyu gegirmez.

» Hizla kirlesir.

» Dolgu amagh kullanilabilir.

» Press siresi 20°C oda sicakliginda 2 saattir.

TANIMI

Havanin nemiyle hizli kisrlesen, az k&piren, tek kompo-
nentli poliiretan yapishricidir.

UYGULAMA ALANLARI

Mobilya imalatinda ve tekne yapiminda, ahsap malze-
melerin, polistren kdpigin, akustik panellerin, lambri-
lerin, merdiven profillerinin, kapi kenar pervazlarinin,
formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi
emici yizeylere, metale yapistinlmasinda kullanilir.

UYGULAMA

* Uyguloma yapilacak yiizey kuru ve temiz olmalidir.
Uriin, yapistirilacak yiizeylere firga veya spatulayla
ince bir tabaka halinde uygulanir.

* Emici yiizeylerde yapistrici her iki yiizeye de uygu-
lanmalidir.

* Yapistirilacak yiizeyler bir araya getirilerek maksimum
7 dakika igerisinde preslenir. Pres siresi yiizey 6zellik-
leri ve hava kosullarina gére degisebilir.

* Iskence ile yiizeyler 2 saat preslenir.

* Kopirmeden kaginilmasi gereken durumlarda mucadil
iriin olarak Pattex Fix PU 450 kullanilmasi &nerilir.

SARFiYAT
120 - 150 gr/m?
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Pattex

SizE cU¢ VERIR

RENK
Seffaf

AMBALA)J
500 gr / Kolide 12 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay



DIKKAT !

Buhari solunmamalidir. Uriiniin solunmasi, bas dénmesi,
mide bulanhsi ve sersemlige sebep olabilir. Cocuklarin
ulasmasi engellenmelidir. Yanici oldugu igin alevden uzak
tutulmalidir. Sigara icilmeyen, iyi havalandirilan yerlerde
kullanilmalidir. Uygulama sirasinda gézlisk, eldiven vb.
koruyucu ekipman kullanilmalidir. Ciltle temasinda der-
hal bol suyla yikanmalidir. Gézle temasinda 15 dakika
boyunca bol suyla yikanip, doktora basvurulmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk :

1,10 gr/cm®

Calisma sicakhg

0 °C "nin Uzerinde
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Sicaklik dayanimi

+25°C / +125°C

Acik zaman :

7 dakika

Pres Suresi :

Ahsap icin 1 saat, emici olmayan
yizeyler icin 2 saat




Pattex

SizE cU¢ VERIR

2K PROFESYONEL HIZLI

YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

» Aktivatdr, yapistricinin yiizey tarafindan emilmesini
engelleyerek, yapisma giicini arhirir ve yapismays
hizlandirir.

TANIMI
Cift komponentli hizli yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

e Ahsap profillerin yapistirilmas
® MDF, kauguk, sunta plastik ve lastik yapistirilmasi
e Ahsap pargalarin onarimi ve sabitlenmesi

UYGULAMA

Yapishrilacak yizeyler kuru, temiz, toz ve yagdan
arindirilmis olmalidir. Aktivatér dik olarak 20 cm uzak-
liktan yiizeye sikilmalidir. 3 saniye beklendikten sonra,
ayni yizeye Pattex Hizli Yapistirici uygulanir. Yizeyler
biraraya getirilir, yapisma aninda gerceklesir.

AMBALAJ

200 ml aerosol tip+50 gr plastik sise
400 ml aerosol tip+100 gr plastik sise

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DIKKAT !

Aktivatdr yanicidir. Atese atilmamalidir. Buhari solunma-
malidir. Aktivatér kutusu basingli oldugundan, ezilme-
meli, delinmemeli, direkt giines 1s1gindan korunmalidir.
Aktivatdr ve hizli yapistirici cilt ve géze temas etmemeli-
dir. Temas halinde bol su ile yikayarak doktora basvurul-
malidir. Cocuklarin ulasamayacagr yerde saklanmalidir.

A Profyoned Mizls 10
Thavssicng uu!-.lr:i

L J—

TEKNIK OZELLIKLER
Yogunluk : 1,06 g/ml
Renk : Seffaf

Sertlesme siiresi :

5~10sn

Kimyasal yap: : Yapistirici: siyanoakrilat
Aktivatdr: Heptan

Vizkozite : 1200 - 1800 cps

Calisma sicaklig:: 5-35°C

Isi dayanim : -20 °Ciile 70 °C arasinda

Kopma dayanimi : 20 N/mm?

Parlama noktas: : >81°C
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UNIVERSAL COK AMACLI
KONTAK YAPISTIRIC

URUN OZELLIKLERI

» Toluen icermez
» Uzun raf dmriine sahiptir

» Isi direnclidir

» Su, soda, asit ve petrole dayaniklidir
» Hava kosullarina dayaniklidir

TANIMI

Tek komponentli, polikloropren esasli kontakt yapisti-
ric.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap ve dekoratif laminantlar, kauguk, deri, mantar,
kece, sert PVC, yumusak siinger, metal kenarlara ve
kavisli yiizeylere kaplama yapishrilmasi, kuru ve sabit
yiizeylere ses yalihmi ve akustik panellerin ve karolarin
sabitlenmesi (gelistirilmis polistren harig), sert ahsap ve
kontraplaklari hava sartlarindan ve nemden korumak
icin kenarlarinin doldurulmasi, dolgu seritlerinin sabit-
lenmesi igin kullanilir. Polistren, polietilen, polipropilen
ve PTFE (Teflon) igin uygun degildir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak maddeler kuru, temiz ve yagdan arin-
dirlmis, lamine yiizeyler zimparalanmis olmalidir.
Metal yiizeyler benzinle temizlenmelidir.

* Bir firca veya tarak yardimi ile her iki yizeye de Pat-
tex Universal uygulanir. ki yizey de solvent ugana
kadar 10-15 dakika bekletilir. Yizeyler sonradan
dizeltme mimkin olmayacagindan istenilen hizada
olmalarina dikkat edilerek birbirine yapistirilir ve
gugli bir sekilde preslenir. Basarili bir yapistirma
pres siresinin uzunluguna degil pres basincina bag-
lidir. Yapishrmalar; zamana, suya, 1siya, sojuga ve
asitlere dayaniklidir.

SARFiYAT
250-350 gr/m?

AMBALAJ

50 ml / Kolide 24 adet
400 g / Kolide 24 adet
750 g / Kolide 12 adet
3 kg / Kolide 4 adet
15 kg teneke

RAF OMRU

Raf 6mri, kuru ve serin ortamda, acilmamis ambala-

jinda 24 aydir.

DEPOLAMA

Pattex O °C alh ile 50 °C izeri sicakliklardan korunarak
saklanmalidir. Uriin eksi derecelerde donmaz, sadece
viskozitesi yikselir. Bu durumda oda sicakliginda
bekletilmek suretiyle istenilen kivam elde edilebilir.
Bekletme sirecinde Uriin homojenize etmek amaci ile
karishrilmamalidir. Tasan, bulasan fazlaliklar solvent
ile silinebilir.

Pattex

SizE cU¢ VERIR



DIKKAT ! TEKNIK OZELLIKLER

Solvent igerir, ko|qy c1|e\{ 'a|ob|||r.. Calisma alani iyi Uyguloma Sicaklig 5°C ile 35 °C arasinda
havalandirilmali, sigara icilmemeli, kaynak yapilma-

mali, giplak alev, pilot alevi ve ates olmamalidir (ocak ~ Agik zaman : 120 dakika (18 - 20 °C)
veya firin alevi dahil). Elektrikli aletler, dzellikle 1siticilar Buharlasma siresi - 10 - 15 dakika (18 - 25 °C

calismadan &nce tamamen sogumus olmalidir. Kivileim- araliginda)

dan kaginilmalidir. Yapistirici kalintilar kuru veya yas
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve g6z ile temasin-  Vizkozite : 2000 - 2800 mPas (23 °C)

dan kaginilmalidir. Uygulama sirasinda gézlik, eldiven | 4 o - 25 °C ile 70 °C arasinda

vb. koruyucu ekipman kullanilmalidir.
Minimum basing : 0,5 N/mm?2
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Pattex

SizE cU¢ VERIR

SEFFAF POLIURETAN KONTAKT

YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

» Isiya, suya, asite, petrole dayaniklidir

» Seffaftir

» Yiksek ilk ve son tutunma kuvvetine sahiptir
» Toluen icermez

TANIMI

Tek komponentli, poliiretan esasli, seffaf kontakt yapis-
tirici.

UYGULAMA ALANLARI

Cok amagh bir yapishricidir. Ahsap ve laminat, for-
mika, kauguk, deri, mantar, kege, metal, karton, yumu-
sak singer, sert PYC, yumusak PVC, sert ve yumusak
plastik, polistrol, pleksiglas, ABS yapistirilmasinda,
kuru ve sabit yiizeylere ses yalitimi ve akustik panellerin
ve karolarin yapistirilmasinda, sert ahsap ve kontrap-
laklarin, hava sartlarindan ve nemden korunabilmesi
icin kenarlarinin doldurulmasinda ve dolgu seritlerinin
yapistirilmasinda  kullanilir.  Strofor ve polietilen icin
uygun degildir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak yiizeyler kuru, temiz ve yagdan arindi-
rilmis, lamine yiizeyler zimparalanmis olmalidir.

* Bir spatula veya kisa killi bir firca ile her iki yizeye
de Pattex Seffaf uygulanir. Iki yizey de solvent
uguncaya kadar serbest birakilir. Yizeyleri biraraya
getirmeden, istenilen hizada olmalarina dikkat edil-
melidir. Yapistiricinin iki filmi biraraya getirildiginde,
hizalar bir daha dizeltilemez.
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KONTAKT YAPISTIRICI
CONTACT ADHESIVE

et 3 kg =1

SARFiYAT
250-300 gr/m?

RENK
Seffaf

AMBALAJ

3 kg / Kolide 4 adet
50 ml / Kolide 24 adet



RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DIKKAT !

Solvent icerir, kolay alev alabilir. Calisma alani iyi
havalandinlmali, sigara icilmemeli, kaynak yapilma-
mali, giplak alev, pilot alevi ve ates olmamalidir (ocak
veya firin alevi dahil). Elektrikli aletler, dzellikle 1siticilar
calismadan &nce tamamen sogumus olmalidir. Kivileim-
dan kaginilmalidir. Yapistirici kalintilar kuru veya yas
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve g6z ile temasin-
dan kaginilmalidir. Uygulama sirasinda gézlisk, eldiven
vb. koruyucu ekipman kullanilmalidir.

90

TEKNIK OZELLIKLER

Vizkozite : 3500 - 4000 mPas (23 °C)
Uygulama sicakhg : 5°C ile 35 °C arasinda

Isi direnci : -25°Ciile 70 °C arasinda
Acik zamani : 30 dakika

Minimum Basing : 0,5 N/mm?

Buharlasma siiresi : 15 - 20 dakika




size 60¢ VERIR

INCE KAPLAMA YAPISTIRICIS|

URUN OZELLIKLERI

» Toluen icermez

» Uzun raf 8mriine sahiptir

» Suya, 1siya ve asitlere direnglidir

» Yiksek ilk ve son tutunma kuvvetine sahiptir

» Cok ince film tabakasi olusturur

TANIMI

Tek komponentli, polikloropen esasli kontakt yapistirici. PERIVAICT YAPISTIRICI

UYGULAMA ALANLARI ince Kaptama Yapistrior

® Film kalinhg: istenmeyen yapistirmalarda kullanilir. i

® Poliiretan yer ddsemeleri, hali kaplamalar, ahsap TSI
izerine laminant kaplama, ince ahsap kaplama, - ;
formika ve metal izerinde givenle kullanilir. etl=1]a) .

Wt 15 kg —==m,
UYGULAMA
* Yizey temiz, kuru ve yagdan arindirilmis olmalidir.

* Bir firca veya tarak yardimiyla her iki yizeye de
Pattex Ince uygulanir. |ki yizey de solvent ucana
kadar 10 - 15 dakika bekletilir. Sonra iki yiizey kisa DEPOLAMA
bir siire giicli bir sekilde preslenir. Basarili bir yapis-  Pattex 0 °C alti ile 50 °C iizeri sicakliklardan korunarak
hrma pres siresinin uzunluguna degil, pres basincina  saklanmalidir. Uriin eksi derecelerde donmaz, sadece
baglhdir. Yapistrmalar zamana, suya, 1siya, soguga  viskozitesi yikselir. Bu durumda oda sicakliginda bekle-
ve asitlere dayaniklidir. tilmek suretiyle istenilen kivam elde edilebilir. Bekletme
strecinde iriin homojenize etmek amaci ile karishirlma-
malidir. Tasan, bulasan fazlaliklar solvent ile silinebilir.

SARFIiYAT

250 - 300 gr/m? RAE OMRU

Raf 6mri, kuru ve serin ortamda, agilmamis ambalajda

RENK 24 aydrr.
Acik bej

AMBALAJ

3 kg / Kolide 4 adet
15 kg teneke
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DIKKAT !

Solvent icerir, kolay alev alabilir. Calisma alani iyi
havalandinlmali, sigara icilmemeli, kaynak yapilma-
mali, giplak alev, pilot alevi ve ates olmamalidir (ocak
veya firin alevi dahil). Elektrikli aletler, dzellikle 1siticilar
calismadan &nce tamamen sogumus olmalidir. Kivileim-
dan kaginilmalidir. Yapistirici kalintilar kuru veya yas
durumda tiner ile temizlenebilir. Cilt ve g6z ile temasin-
dan kaginilmalidir. Uygulama sirasinda gézlisk, eldiven
vb. koruyucu ekipman kullanilmalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Vizkozite :

1300 - 2000 mPas (23 °C)

Uygulama sicakig :

5°Cile 35 °C arasinda

Isi direnci :

40 °C ile 110 °C arasinda

Acik zamani :

60 dakika

Minimum Basing :

0,5 N/mm?2

Buharlasma siresi :

5 - 10 dakika {oda sicakhiginda)

Nihai dayanim :

3 giin sonunda




SizE cU¢ VERIR

% 100 YAPISTIRIC

URUN OZELLIKLERI

Hemen hemen kokusuzdur.

Kagitta burusma yapmaz.

Seffaftir.

Elastiktir.

Biizilme yapmaz.

Bosluklari doldurur ve catlaklar onarir.

Ic ve dis mekanlarda kullanilabilir.

Ekonomiktir.

Bircok malzemenin yapistiriimasinda kullanilabilir.

VVYyVYVYYVYVYYVYYY

TANIMI

Su ve solvent icermeyen gok amagh kullanilabilen
FLEXTEC® teknoloji bazli yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

DIY kullanimlar icin, tamirat ve modelleme calismala-

rinda i¢ ve dis mekanlarda kullanilabilir.

e Aliminyum, beton, paslanmaz celik, seramik, cam,

ahsap, fayans, bakir, piring, cilali yizeyler, cam-

elyaf takviyeli polyester, deri, keten, kagit, karton,

sert PVC, polikarbonat, celik, polistren kdpik, ayna,

tas/dogal taslar, cinko gibi bircok emici ve emici

olmayan malzemenin yapistirilmasi ve kaplanmao-

sinda kullanilabilir.

Kristal berrakliginda kaplanmis dekoratif iriinler ret-

mek icin kullanilabilir.

® Polietilen (PE), polipropilen (PP), politetrafloroetilen
(PTFE) (Teflon®), ABS ve sert polistren icin uygun

degildir.

UYGULAMA

Birbirine yapistirilacak yizeyler; tasiyici, kuru, yag
ve tozdan arindirilmis olmalidir. Gerekirse yiizeyleri
vakum ve solvent ile temizleyiniz. Eski yapistirici, dolgu
ve yapisan renkli kaplamalarin kalintilari  mekanik
olarak temizlenmelidir. Gerekli oldugu takdirde mas-
keleme bandi ile yapistiricidan  korunmasi  gereken
yizeyleri kaplayabilirsiniz.
* Bakir, bronz, piring gibi demir disi metallerde uygula-
madan &nce Pattex %100 yapistiricinin uyumlulugu-
nun test edilmesini tavsiye ederiz.
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100~

KLEDER - coLLt MY

¢ Uygulamadan énce boyali, vernikli ve toz kaplamali
farkli kaplama sistemlerinin Pattex %100 ile uyumlulu-
gunu ayri ayri test ediniz.
® Pattex %100’un aynalarda  kullanimi sadece DIN
1238 5.1 ve DIN EN 1036'ya uygun aynalar igindir.
Uyguloma yapistirilacak malzemelere gére degisiklik
gostermektedir. Genellikle tek tarafli bir uygulama
yeterlidir. Gerekli yapishrici miktari yizeyin emiciligine
baglidir. Dustk emiciligi olan veya emici olmayan
pirizsiz yizeylerde, az bir miktar yapishrici ince bir
tabaka halinde kullanilarak givenle yapishrilir. Yisksek
emiciligi olan ¢ok gdzenekli malzemeler daha ¢ok
miktarda yapishrici gerektirir. Ozel durumlarda her iki
tarafa da yapistiricr uygulanmalidir.
Yapistirictyr  uyguladiktan  sonra  pargalarin - hareket
etmesini engellemek icin, parcalari bant veya vidali
kelepce ile en az 30 dakika boyunca sabitleyiniz.
Diger yapishricilarin aksine yiksek basing uygulamaya
gerek yoktur. Sadece yapistirilmis parcalari hareket
ettirmeden tutmaniz yeterlidir.
Pattex %100 ortamdaki nemi emerek kirlesir. Bu
nedenle tim uygulamalarda bu nem (havadaki nem/su
buhari veya nemli bezden) saglanmalidir.

URUN resmi dusik

Pattex

’



Emici olmayan, pirizsiz malzemeler (plastik, metal)
normalde su gegirimsizdir. Yapishrilacak her iki yiizey

de bu malzemelerden yapilmis ise, yapishrilacak yiizey- Kimyasal Baz :

TEKNIK OZELLIKLER

Silan modifiyeli polimer

ler ancak énceden islatilirsa (Srnegin nemli bez ile sili-

nerek) Pattex %100 ile yapistrilabilir. Uzerinde birikinti ~ Yogunluk : 25°C' de 1,1 g/cm®
veya damla seklinde su kalmamalidir. Genis yizeylerde o . Seffaf

uygulama yapmadan &nce nemin kurumadigindan emin :

olunmalidir. Uygulama Sicakhigi: -5 °C - +40 °C

Emici malzemeler normalde su gegirgendir. Bu nedenle

o " Acik Zaman :
sorunsuz olarak tim yiizeye uygulanabilir. Genel olarak,

0 - 15 dakika (23 °C, %50
Bagil Nem)

kirlesme sirecini énemli dlgiide yizeyin emiciligi hiz-
landirir. Emici olmayan yiizeylerde ise yiizeyin dnceden
nemlendirilmesi ile hizlandirlabilir. Normal kosullar

Nihai Mukavemet :

Ortam sicakligi, nem ve
malzemenin tirine bagl olarak
yaklasik 1 giin

alhinda yapistirma islemine baslamadan énce yapistirila-
cak yiizeyleri nemli bir bezle silmek yeterlidir.

Pattex %100, sorunsuz olarak nemli yiizeylerde uygula-
nabilir. Yapistiricr kirlesip, yapistinlan yiizeyler tama-

Sarfiyat :

230 f;/m2 tek yizeye
vygulandiginda, yizeyin
emiciligine gore degisebilir.

men kuruduktan sonra Pattex %100 nihai mukavemete  Sicaklik direnci :

ulasir. Kirlesme sirasinda yapistirilan yiizeylerin islak

-40 °C - +80 °C (kisa sireli

maruz kalma)

veya suyun altinda kalmasi nihai yapistirici mukaveme-
tini belirgin sekilde azaltacaktr.

Cekme mukavemeti :

DIN EN 205’e gére
2,0-4,0 N/mm2 (ahsap)

Bu uygulama 6zellikle beton ya da tugla gibi emici
yiizeyler icin gecerlidir.

ONEMLI BIiLGILER

Boya ile uyumluluk: Pattex %100; akrilik boyalar, DD
cilalar (politretan bazli vernik) ve alkid vernikler ile
uyumludur. Alkid regine boyalari kullanildiginda kuruma
gecikebilir. Pattex %100 tek bilesenli politretan boyalar
ile uyumlu degildir.

Temizleme: Kullandiktan hemen sonra araglar alkol,
asefon veya temizleyici nafta ile temizleyin.

AMBALAJ
50 gr sise ve 200 gr sise

RAF OMRU

Raf 8mri 12 aydir. Agzi sikica kapali olarak serin ve
kuru yerde saklayiniz.

DIKKAT !

Goz ve cilt ile temas halinde bol su ile yikanarak dok-
tora basvurulmalidir. Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden
uzak tutulmalidir.
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TAMIR EXTREME

URUN OZELLIKLERI

Cesitli yizeyleri yapistirir

Yiksek kopma dayanimina (3 N/mm?) sahiptir
Vibrasyona dayaniklidir

Elastik yapisma saglar

Solvent icermez

Ic ve dis mekanlarda kullanilir

Yaslanmaya ve neme dayaniklidir

vVVvyVYyVYyYVYYvVvYYyY

TANIMI

En zor yapistrmalar icin silan polimer esash elastik
yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap, deri, beton, harg, tas, mobilya ve kumas gibi
emici; metal, cam, polistren kdpik, cilali yizeyler,
PVC, ayna ve kauguk gibi emici olmayan malzemelerin
yapistirilmasinda; ayakkabi tamirinde kullanilir. Polieti-
len ve teflon yiizeyler igin uygun degildir.

UYGULAMA

e lyi bir yapisma eldesi icin ortamda nem olmasi yeter-
lidir. Yapistirilacak yiizeyler su ile islalmamalidir.
Yizeyler temiz ve saglam olmali, gerekiyorsa uygun
kimyasallar ile temizlenmelidir.

o Seffaf yapishrma eldesi igin: Pattex Tamir Extreme
yizeye ince bir film halinde siriilir ve yiizeyler 1 saat
preslenir.

® Bosluk doldurma ve dolgu amagli kullanim igin: Max.
5 mm’e kadar olan bosluklara kalin bir tabaka halinde
Pattex Tamir Extreme uygulanir ve yapistirilan yiizeyler
1-3 saat preslenir. 24 saat sonunda yapisma % 70
oraninda gergeklesmis olur.
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® Cok yiksek ilk tutunma eldesi igin: Pattex Tamir Extreme
her iki yizeye de ince bir film halinde sirilir ve 4-9
dakika beklenir. Kontakt bir yapistirici gibi yiizeyler
yapiskan hale gelince birlestirilip preslenir.

¢ Kiirlesme sonrasinda yiizey boyanabilir.

RENK
Seffaf

AMBALA)
8 gr tiip / blisterli

Pattex
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RAF OMRU
Kapali ambalajda 12 ay

DIKKAT !

Goz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasinda
bol su ile ylkanmalidir. Géz ile temasinda derhal bol
su ile yikayarak, doktora basvurulmalidir. Cocuklarin
erisemeyecekleri yerlerde saklanmalidir.  Yutulmamali
ve uzun sireli solunmamalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER
Yogunluk (25 °C'de ) : 1,1 gr/em?

Uygulama sicakhg

5 °Cile 40 °C arasinda

Acik zaman : 5 dakika
Kirlesme zamani : 2 mm/gin
Kopmada uzama : % 200

Isi dayanimi :

-50 °Cile 110 °C arasinda

Bosluk doldurma :

Max. 5 mm




ULTRA GEL

URUN OZELLIKLERI

» Inovatif jel formily ile daha esnek
» Hareketli yizeylerde yiksek performans
» Cok kiicik araliklara bile niifuz edebilme

TANIMI

Kuvvetli ve hizli yapistricidir.

UYGULAMA ALANLARI

Porselen, metal, deri, kauguk, ahsap, kagit, plastik vb.
maddeleri gucli bir sekilde yapistirir.

UYGULAMA

Uriniin uygulanacagi yizeyler tozdan ve kirden arin-
dirlmalidir. Dayanimi belirsiz ve pirizli yizeylerde
calsirken, Griinin bosluklar dolduracak sekilde yeterli
miktarda kullanildigindan emin olunmalidir.

RENK
Seffaf

AMBALA)J
3 gr blisterli tip

RAF OMRU
12 ay (agilmadan)

DIKKAT !

Urisniin solunmasi, bas dénmesi, mide bulantsi ve
sersemlige sebep olabilir. Cocuklarin ulasmasi engel-
lenmelidir. Yanici oldugu icin alevden uzak tutulmalidir.
Cille temasinda derhal bol suyla yikanmalidir. Gézle
temasinda 15 dakika boyunca bol suyla yikanip doktora
basvurulmalidir.
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TEKNiK OZELLIKLER

Tur: Politretan

Yogunluk : 1,26 g/cm?

Viskozite : 550.000 cpa araliginda
Parlama nokiast : 121 °C

Donma nokiasi : Donma yapmaz

Uygulama sicakligi araligi : 4 °C iizeri sicakliklarda

Yapisma &zelligini
korudugu sicaklik : -18 °Ciile 71 °C arasinda




size 60¢ VERIR

SUYA DAYANIKLI SUPER

JAPON

URUN OZELLIKLERI

Solvent icermez

Tek komponentlidir

Suya ve bulasik makinesinde yikamaya dayanikli
Saniyeler icinde etkisini g&sterir

Iz birakmaz

Farkli yizeylerde kullanima uygundur

Polietline (PE) ve polipropilen (PP) yiizeylerde, cam,
strafor ve sentetik elyaflarda, igerisinde sicak sivi
bulunan esyalarda kullanimi uygun degildir.

vVvyvVvyVvyvYyyvyy

TANIMI

Gozenekli ve gézeneksiz yiizeyleri yapishrmak igin kul-
lanilan siyanoakrilat esasl hizli yapistiricr.

UYGULAMA ALANLARI

Devamli su ile temas eden seramik, metal, kaucuk, deri,
ahsap, plastik ve kagit yapistirmak icin kullanilir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak malzeme kuru, yag ve tozdan arindiril-
mis olmalidir.

* Yapistirilacak yiizeye Pattex Suya Dayanikli Stper
Japon damlatilir ve hemen preslenir.

® Presleme islemine bir kac saniye devam edilir ve
yapisma sonuglanir.

¢ Tasan kisimlar kurumadan etilasetat ile temizlenebilir.

RENK
Seffaf

AMBALA)J
3 gr blisterli tip

RAF OMRU
Oda sicakliginda 2 yil

DIKKAT !

Zararl bir madde olan siyanoakrilat igerir. Cocuklarin
erisebilecegi yerlerden uzak tutulmalidir. Géz ve deri
temasinda kacinilmalidir. Gézle temas durumunda der-
hal bol su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Viskozite (mPas) : 220

PVC icin donma siiresi : 2-5sn

Ahsap icin donma siiresi : 40 - 50 sn
Alminyum icin donma siiresi : 20-30sn
Ahsap icin kesme mukavemeti : 10 - 15 N/mm?
Aliminyum igin kesme mukavemeti : 10 - 15 N/mm?
Isi direnci : <80 °C




SUPER JAPON

URUN OZELLIKLERI

Tek komponentlidir

Solvent icermez

Cabuk kurur, saniyede yapistirir

Isi direnci yiksektir

Kimyasal direnci vardir

Az bir miktar kullanilarak yapistirma saglanir
Iz birakmaz

Cok kiiciik bosluklara bile nisfuz eder

vVVvYyVYyVYyVYVYYVYY

TANIMI

Siyanoakrilat esasl hizl yapishrici.

UYGULAMA ALANLARI

Plastik (PVC, ABS, polistren, polistrol), ahsap, metal, gin
porseleni, seramik, deri, kauguk, mantar, mukavva vb.
gozenekli ve gdzenekli olmayan yiizeyleri yapistirmak
icin kullanilir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak malzeme kuru, yag ve tozdan arindiril-
mis olmalidir.
* Yapistirilacak yiizeye Pattex Stper Japon damlatilir ve
emen preslenir.
® Presleme islemine bir kac saniye devam edilir ve
yapisma sonuglanir.
¢ Tasan kisimlar kurumadan etilasetat ile temizlenebilir.

RENK
Seffaf

AMBALA)J
3 gr blisterli tip ve 10 gr blisterli sise

RAF OMRU
Oda 1sisinda 2 yil, 40 °C'de 7 ay

SizE cU¢ VERIR

sUPeR Japdh
SUPER GLUS
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DIKKAT !

Zararl bir madde olan siyanoakrilat igerir. Cocuklarin
erisebilecegi yerlerden uzak tutulmalidir. Géz ve deri
temasinda kacinilmalidir. Gézle temas durumunda der-
hal bol su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Viskozite (mPas) : 220

PVC icin donma siiresi : 2-5sn

Ahsap icin donma siiresi : 40 - 50 sn
Alminyum icin donma siiresi : 20-30sn
Ahsap icin kesme mukavemeti : 10 - 15 N/mm?
Aliminyum igin kesme mukavemeti : 10 - 15 N/mm?
Isi direnci : <80 °C




SUPER GLUE

URUN OZELLIKLERI

» Cok hizl kiirlesme
» Birkag saniye igerisinde yiiksek yapisma giici

TANIMI

SUPER GLUE, dusik viskoziteli cok hizli kiirlesen bir
siyanoakrilat yapishaisidir. Ozellikle cok hizli kisrlesme
istenen uygulamalarda mikemmel sonug verir.

UYGULAMA ALANLARI

Cam, kauguk, metal ve birgok plastik yiizey igin uygun-

dur.

UYGULAMA

Yizeyler dizgin ve tam temas saglayacak sekilde
ayarlanmalidir. Yeteri miktarda yapishricisi bir yiizeye
uygulandiktan sonra yiizeyler sikica bastirilir. Uygulama
sicakhgr +5 °C ve +30 °C arasindadir.

AMBALAJ
20 gr plastik sise

RAF OMRU

Agzi agilmamis orijinal ambalajinda kuru ve serin yerde
(5 °C ve +25 °C arasinda) saklanildiginda
raf dmri 12 aydir.

DIKKAT !

Kullanilincaya kadar orijinal ambalajinda agzi kapali
bir sekilde muhafaza edilmelidir. Gugli 1s1 ve 151k kay-
naklarindan uzakta saklanmalidir. Deriyle temasinda
hizla kirlesir. Cilde veya géze damlatmayiniz, gézle
temas etmesi halinde ciddi zarar verebilir. Ambalaijlar
stki kapatilmadiginda sertlesir.
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MERMER & TAS YAPISTIRICISI

URUN OZELLIKLERI

Akma yapmaz

Rengi degismez

Kirlmaz

Uzeri boyanabilir

Kursun ve asbest gecirmez

vyVvyvyvyy

TANIMI

Polyester esasli, iki komponentli, mermer, granit ve
dogaltas yapishricisi.

UYGULAMA ALANLARI

Her tirlG mermer, tas, granit, karo ve fayans gibi mal-
zemelerin yapistirnlmasinda, delik ve catlaklarin onari-
minda, kopan pargalarin tamirinde kullanilir.

UYGULAMA

* Yapistirilacak malzemeler kuru, tozsuz, yag ve kirden
arindirilmis olmalidir.

* Spatula veya benzeri bir aparatla, ayri bir yerde
100 gr macuna 2-3 gr sertlestirici (1 gorba kasigina,
1 nohut iriliginde sertlestirici) karistirilir. Yapistirilacak
yerlere strilir. Hazirlanan karisim, ortamin 1sisina
bagl olarak 4 - 7 dakikada donar. Uygulamadan
30 dakika sonra malzeme taslasir.

* Karisim kirlesmeden dnce aseton veya tinerle temiz-
lenebilir. Kirlestikten sonra ise aletin Gzerinden yaki-
larak, yiizeyden mekanik olarak temizlenebilir.

AMBALAJ

250 gr + 7 gr / Kolide 24 adet
800 gr + 25 gr / Kolide 12 adet
1200 gr + 35 gr / Kolide 12 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

DIKKAT !

Kullandiktan sonra artan karisim, tekrar kullanilmak
izere pakete eklenmemelidir. Yanicidir.

Calisma alani iyi havalandinlmalidir. Cocuklarin ulas-
masi engellenmelidir. Géz ve ciltle temasi halinde hemen
su ile ytkanmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER
Yogunluk : 1,6 gr/cm?
Calisma isisi : -10 °C ile 70 °C arasinda

7 dakika (20 °C'de)
30 dakika
-70 °C ile 200 °C arasinda

Acik zaman :

Kiirlesme zamani :

Istya dayanikhilik :
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HOTMELT SICAK MUM
YAPISTIRICI

TANIMI

Genis kullanimi olan, etilvinil asetat, cubuk seklinde,
hotmelt yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap, metal, plastik (PVC vb.) maddeler izerinde
kullanilabilir. Kumas, deri, sentetik maddeler, karton
kapama, gevsek halilari sabitleme, mobilya tamirat,
kablo sabitleme, gerceve birlestirme, hediyelik ve sis
esyast yapimi, maket ve oyuncak imalati, yapma gicek
yapimi vb. islemlerde kullanilir.

UYGULAMA

Pattex Hotmelt yapistirici qubuk  yerlestirildikten sonra
Pattex Hotmelt tabanca dizgin bir yiizeyin izerine
(mukavwa veya tahta) koyulur ve 2 dakika kadar
isinmaya  birakilir. Yapistirici tetige basarak yiizeye
uygulanir. Yizeyler hemen biraraya getirilip kuvvetle
preslenir. Iki dakika sonra yapistirici en yisksek yapisma
direncine ulasr.

TEKNIK OZELLIKLER
AMBALAJ
200 gr / Kolide 24 adet Mum futkal - seffaf
;Sk% / Kolide 6 adet Acik zaman : 90-120 sn
9 Yumusama noktasi arasinda : 83 °Cile 89 °C
RAF OMRU Kesme kuvveti

kereste-kontraplak) : 40N 2
Kuru ve serin ortamda 12 ay (kereste-kontraplak) /mm

Kesme kuvveti (aliminyum) : 2.0 N/mm?

DIKKAT ! Uzunluk : 200 mm

Uygu|c1mc: dncesi malzeme, hotmelt tabancasi ydrdl- Calisma sicaklig : 206 °C

miyla 1sildig icin, uygulama sirasinda iriin géz ve cilt -

ile temas ettirilmemelidir. Viskosite (20 °C) : 16.000 - 20.000 m Pas
Kesme kuvveti (PVC) : 4.0 mm?
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HOTMELT SICAK MUM
TABANCASI

URUN OZELLIKLERI

» Otomatik beslemeli (tetikli)
» Isi yaliimh uca sahip
» lki dakikadan daha kisa bir sirede 1sinma

TANIMI

Hobi ve profesyonel kullanima uygun 70 Waitt giiciinde,
otomatik beslemeli mum yapishrici tabancasidir.

UYGULAMA

Hotmelt Sicak Mum Yapistirici, Hotmelt Sicak Mum
Tabancasina yerlestirilir, diz bir yizeye (karton veya
ahsap) 7 dakika boyunca 1sinmak Gzere birakilir. Tetigi
kullanarak yapistirici istenen yiizeye uygulanir.
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UNIVERSAL MIX EPOKSI

URUN OZELLIKLERI

-20 °C ve 120 °C arasinda 1stya dayaniklidir
Dozaj donanimi sayesinde zaiyat dnlenmektedir
Boya ile renklendirilebilir

Elektrigi iletmez

5 dk’da ilk tutunma

vvyvyyvyy

TANIMI

Siringa ambalajda ok giicli ve hizli epoksi yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

Metal, mermer, seramik, cam, tas, ahsap, deri, plastik
yapishrmak igin kullanilir.

UYGULAMA

* Yapistrilacak yiizeyler her tirli kir, yag ve tozdan
arindiriimis olmalidir.

* Dozaj donaniminin iki ucu kesilir. Pistonlari iterek,
komponentler esit oranda gikartilir. Dikkatlice karisti-
nimalidir.

* Karisim yapisacak her iki yiizeye ince bir tabaka
halinde strilmelidir. Her iki parca birbirine yapistirilip
ve birkag dakika boyunca birarada tutulmalidir. Yapis-
trilan parca 20 dakika sonra kullanilabilir. Tasan
yapistirici derhal silinmelidir ve her kullanimdan sonra
aletler sicak su ile ylkanmalidir.

AMBALA)J
27 gr siringa / blisterli

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 2 yil

DIKKAT !

Goz ve cilt ile temas ettiriimemelidir. Cilt ile temasinda
bol su ile ylkanmalidir. G&z ile temasinda derhal bol su
ile yikanarak, doktora basvurulmalidir. Cocuklarin erise-
meyecekleri yerlerde saklanmalidir. Yutulmamali ve uzun
sireli solunmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

-20 °C ile 120 °C arasinda

Isi dayanimi :

6 saat sonunda

5 dakika
20 dakika

Nihai sertlesme :

Karisimi kullanma siiresi :

ilk sertlesme :
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RAPID UNIVERSAL

URUN OZELLIKLERI

» 2 dakikada sertlesir

» Su, yag ve solventlere karsi direnglidir

» Solvent icermez, sertlesme esnasinda hacim kaybi
olmaz

TANIMI

Genel amagl hizli epoksi yapistiricr.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap mobilya onarim, kapi ¢atlaklarinin onarimi, cam
esyalarin onarim, tel, lif, kumas dokusu ve karton gibi
materyallerin  yapishrilmasi, kablolarinin - konsollara
sabitlenmesi, her tirlé deligin kapatilmasi, oyuncak
tamirati, ayakkabi tamirat, maket ugak yapimi, model
ev yapimi, hediyelik esya imalat, kristal, cam, cam
elyaf, ahsap, PVC, poliiretan, mermer, tas, seramik,
karton, tekstil, formika, polistren, porselen yapistirmak
igin uygundur.

UYGULAMA

* Yapistirilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. A ve B
bilesenlerinden esit miktarlar diiz bir yiizeye sikilir. Tek
bir renk elde edilene kadar bilesenler spatula ile iyice
karistirilir. Karigim yapishrilacak yiizeylerden birine
yayilir ve iki yizey birbirine birlestirilir.

* Biyik gic yiklemelerine maruz kalacak pargalarda
50°C’nin Uzerine gikilmamasi tavsiye edilir.

AMBALA)J
24 gr 2x11 ml tip / blisterli

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 2 yil

sadece .
Just in

. dakikada
minttes

DIKKAT !

Goz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasinda
bol su ile ylkanmalidir. G&z ile temasinda derhal bol su
ile yikayarak, doktora basvurulmalidir. Cocuklarin erise-
meyecekleri yerlerde saklanmalidir. Yutulmamali ve uzun
sUreli solunmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Isi dayanimi : -30 °Ciile 130 °C arasinda
Sertlesme siresi : 2 dakika

Nihai sertlesme : 24 saat

Yogunluk : 1,1 gr/cm?

Kopma Dayanimi : 9 N/mm?
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RAPID AUTO

URUN OZELLIKLERI

2 dakikada sertlesir

Su, yag ve solventlere karsi ekstra direnglidir

Aracin olusturdugu titresimlere dayaniklidir

Solvent icermez, kuruma sirasinda hacim kaybina
ugramaz

vvyyvyy

TANIMI

Tém arag pargalari icin hizli epoksi yapistiric.

UYGULAMA ALANLARI

Motorlu araglarin tim metal ve plastik aksaminin yapis-
tirlmasi, kirik ve catlaklarin onarilmasi, birlesim yerleri
ve deliklerin doldurulmasi ve onarilmasi, dikiz aynasi
yapistirilmasi, kapi kolu, kapi filtreleri yapistirilmas,
catlamis tamponlarin onarilmasi, plastik aksesuarlarin
sabitlenmesi, arag logolarinin yapistirilmasi, catlamis
farlarin onarilmasi, kirklarin doldurulmast icin kullani-
hr.

UYGULAMA

* Yapistrlacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. A ve
B bilesenlerinden esit miktarlar diiz bir yizeye sikilir. Tek
bir renk elde edilene kadar bilesenler spatula ile iyice
karistirilir.  Karisim  yapishrilacak  yizeylerden birine
yayilir ve yiizeyler biraraya getirilir. Parcalar kimilda-
tlmadan 2 dakika bekletilir. Yapistirilan yizeylerde 15
dakika higbir islem yapilmamalidir. Yikama, temizleme,
perdahlama ve boya isleri igin 24 saat beklenmesi dneri-
lir.

* Biyik gic yiklemelerine maruz kalacak pargalarda
50°C’nin Uzerine gikilmamasi tavsiye edilir.

AMBALA)J
24 gr 2x11 ml tip / blisterli

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 2 yil

T AUTD

sadece | 2 , dakikada
Jjust in minutes

FARIES TOAR TALMIGACTMT

DIKKAT !

Goz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasinda
bol su ile ylkanmalidir. G&z ile temasinda derhal bol su
ile yikayarak, doktora basvurulmalidir. Cocuklarin erise-
meyecekleri yerlerde saklanmalidir. Yutulmamali ve uzun
sUreli solunmamalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

Isi dayanimi : -30 °Ciile 130 °C arasinda
Sertlesme siresi : 2 dakika

Nihai sertlesme : 15 dakika

Kopma dayanim : 8 N/mm?
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RAPID METAL

URUN OZELLIKLERI

» iki bilesenlidir

» Su, yag ve solventlere karsi direnglidir

» Solvent icermez, sertlesme esnasinda hacim kaybi
olmaz

TANIMI

Tém metal aksamlar igin epoksi yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

Her tirlé metalin birbirine yapistirilmasi, metal yizey-
lerdeki catlaklarin onarilmasi, deliklerin doldurulmasi,
metal borular Gzerindeki catlaklarin ve su kacaklarinin
onarilmasi, siyrilmis vida dis ve yivlerinin yeniden
yapilmasi icin kullanilir. Demir, celik, paslanmaz celik,
bakir, aliminyum ve piring izerinde gicli yapisma
saglar. PE, PP ve teflon icin uygun degildir.

UYGULAMA

Yapistirilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. A ve B
bilesenlerinden esit miktarlar diz bir yizeye sikilir. Tek
bir renk elde edilene kadar bilesenler spatula ile iyice
karistirilir. Karisim  yapishrilacak  yizeylerden birine
yayilir ve iki yizey birbirine birlestirilir.

AMBALA)J
31 gr 2x11 ml tip / blisterli

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 2 yil

DIKKAT !

Géz ve cilt ile temas ettirilmemelidir. Cilt ile temasinda
bol su ile ylkanmalidir. Géz ile temasinda derhal bol su
ile yikayarak, doktora basvurulmalidir. Cocuklarin erise-
meyecekleri yerlerde saklanmalidir. Yutulmamali ve uzun
sireli solunmamalidir.

rario METAL

q  dakikada

Pattex
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minutes

TEKNiK OZELLIKLER

Yogunluk : 1,5 gr/ml

Isi dayanimi : -30 °Ciile 150 °C arasinda
Sertlesme siresi : 4 dakika

Nihai sertlesme : 8 saat (20 °C)

Kopma Dayanim : 9,4 N/mm?

Acik zaman : 3 dakika
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TAMIR EXPRESS EPOKSI ESASLI
GUCLU TAMIR MACUNU

URUN OZELLIKLERI

Epoksi esashdir
ki bilesenlidir
Solventsizdir
Delinebilir
Perdahlanabilir
Islenebilir
Boyanabilir

vVvyvVvyVvyvYyyvyy

TANIMI

Epoksi esasli tamir macunu.

UYGULAMA ALANLARI

* Ahsap, metal, seramik, plastik, kristal, tugla, alg,
mantar, ayna vb. her tirli malzemeyi onarir, tamir
eder, yapistirir, asar, sabitler. I¢ ve dis mekanlarda
tim onarim ve yapishrma isleri icin essiz bir tamir
macunudur.

* PE, PP ve teflon igin uygun degildir.

UYGULAMA

e Uygulanacak yiizeyler temiz, her tirli yag ve tozdan
arindirilmis olmalidir.

* Kullanilacak miktarda Griin kesilir. Yizeyde homojen
renk elde edilene kadar yogurma yapilir (yaklasik
1 dakika). Koruyucu eldiven kullanilmalidir. Ardin-
dan uygulama yapilir.

AMBALA)J
48 gr blisterli

RAF OMRU

Kapali, orijinal kutusunda sakli ve +10 °C ile +25 °C'de
2yl

/& 60 kgiem' (F) 3

DIKKAT !

Cocuklarin erisemeyecekleri yerlerde saklanmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk: 2 g/ml

Uygulama siiresi 3 dakika

Kisrlesme siresi : 24 saat (5-6 dk icinde
katilasir, 15 dakika sonra
zimparalanabilir, matkapla

delinebilir, baglanabilir)
Isi dayanimi : -30 °Ciile +120 °C arasinda
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Sert PVC Yapistiricisi

fongt






SERT PVC YAPISTIRICISI

URUN OZELLIKLERI

>

v

v

Yapistirilacak yizeyler uygun bir ¢zici ile silinir.
Bdylece yapistirilacak yiizey tamamen temizlenerek
yag ve tozdan arindirilmis olur.

Tangit kullanilmadan  énce iyice kanshrlmalidir.
Borunun ekseni yéniinde ilk énce mufa, sonra da
boruya homojen bir sekilde sirilir. Boru ve mufu
karsilikli olarak gevirmeden boru mufun sonuna kadar
itilerek bu durumda birkag saniye tutulur. Yapistirilacak
pargalar yapishrici sirilmesinden itibaren 4 dakika
icerisinde birbirine yapistirilmalidir.

Yapistirma isleminden sonraki ilk bes dakika igerisinde
borular hareket ettirilmemelidir. 10 °C’den disik
sicakliklarda bu zaman en az 15 dakika olmalidir.
Yapishrilmis borular toprak altina 10-12 saat sonra
yerlestirilmelidir. Borularin kullaniimasina en erken
son yapistrma isleminden itibaren 24 saat sonra
baslanmalidir.  Basinca dayaniklilik testi isletme
basincinin 1,5 kah esas alinarak yapilmalidir.

Stabilize edilmis Tetrahidrofuran (THF) esash c¢6ziici
iceren yapistirici.

UYGULAMA ALANLARI

Tangit, atik su borulari, endistriyel tesis borulari, gaz
ve tarimsal sulama borular gibi sert PYC'den yapilmis
basingli borularin baglanti yerlerinin birlestirilmesi igin
kullanilir.

SARFIYAT
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Boru ¢ Cap! (mm) Tangit Miktari (gr)
25 8
32 11
40 15
50 17
65 22
80 40
100 80
125 130
150 190
200 260
250 380
300 520




AMBALAJ DIKKAT!

50 gr / Kolide 40 adet Yanicidir. Bu nedenle calisma esnasinda sigara igilme-
125 gr / Kolide 30 adet meli, kaynak yapilmamali, alev veya kivileim olusturul-
250 gr / Kolide 24 adet mamali, ortam havalandirimalidir. Géze temas etmesi
500 gr / Kolide 12 adet halinde bol su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.
1 kg / Kolide 12 adet Ambalaj sikica kapahlmalidir. Kimyasallara dayanim

konusunda bilgi icin iretici ile temasa geginiz.

RAF OMRU
Agilmamis kapali ambalajinda 24 ay (20 °C) W

Vizkozite 23 °C'de : 9000 - 11000 CP (Brookefield)
Calisma Sicaklign Acik zaman
20°C 4 dakika
>40°C <1 dakika
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Renovasyon ve
Dekorasyon Uriinleri

Metyon






NORMAL DUVAR KAGIDI
YAPISTIRICISI

URUN AVANTAJLARI

Yuksek nem direncine sahiptir.

Yapistirma esnasinda dizeltme imkani vardir.

Isi degisikliklerine, kalker ve ¢imentoya uyum saglar.
Kolay karstirilir ve strilur.

Suda kolay ¢6zinir, topaklanma yapmaz.

Yuksek degerli MC (Metilseliloz) esash duvar kagid
yapistiricisi.

UYGULAMA ALANLARI

» Normal kagitlar ve hafif kagitlar igin kullanilir.

UYGULAMA

» Yizeyler kuru, temiz, dizgin ve eski ka@itlardan
arindinlmis olmalidir. Cok emici yizeyler, 1:80 ora-
ninda suyla hazirlanacak karisimla astarlanmalidir.
Paketin icerigi (tablodaki oranlara goére) karishrila-
rak, soguk suya katilir. 2-3 dakika beklendikten sonra
tekrar I?or|§t|r>|’||r. 20 dakika bekledikten sonra, nihai AMBALAJ
karistirma kuvvetlice yapilir. 125 gr / Kolide 40 adet

» Yapistirici, firgayla homojen bir sekilde kagida siri-

lur ve kagit 5-10 dakika yumusamaya birakilir. Daha = -
sonra yapistirma gergeklestirilir. RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 24 ay.

vyvyVvyYyvyy

SARFIYAT — .
. - TEKNIK OZELLIKLER
Kullanim Karisim akefte ae .
Alani orgm Slf;o(tli!?rg] Eci|1|2en Aﬁelzi Icerik : Metilseliloz

Astarlama 1:80 10 100 } Cozinirluk : Soguk suda, 20 dakika
Hafif Kagit 1:70 8.75 50 10

Normal Kagit 1:60 7.50 40 8

Agir Kagit 1:50 6.25 30 6

—_
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SPECIAL KAGIT YAPISTIRICISI

URUN AVANTAJLARI

Yuksek nem direncine sahiptir

Yapistirma esnasinda dizeltme imkani vardir

Isi degisikliklerine, kalker ve ¢imentoya uyum saglar
Suda kolay ¢6zinir, topaklanma yapmaz
Kokusuzdur.

Yuksek degerli MC (metilseliloz) ve sentetik regine
esasli duvar kagidi yapistiricisi.

UYGULAMA ALANLARI

» Agir  kagitlar, baskili  kagitlar, floklu  kagitlar,
kabartma ve vinil kapl kagitlar (ahsap, mantar, jit,
ipek, dokuma vb.), fotograf baskili kagitlar, tekstil
kagitlari, yirilabilen kagitlar igin uygundur.

UYGULAMA

» Yizey kuru, temiz, dizgin ve eski kagitlardan arin-
dinlmis olmalidir. Catlak ve oyuklar kapahlmis olma-
lidir. Cok emici yizeyler 1:40 oraninda suyla hazir-
lanacak karisimla astarlanmalidir.  Paketin igerigi
(tablodaki oranlara goére) karistirilarak, soguk suya
kathr. 2-3 dakika bekledikten sonra tekrar karistirilir.
15 dakika bekledikten sonra, nihai karistirma kuvvet-
lice yapilir. Artik Metylan Special kullanima hazirdir.

» Kagitlar ve floklular icin: Yapistirici, firgayla homo-
jen bir sekilde kagida surilir ve kagit 5-10 dakika
yumusamaya birakilir. Daha sonra yapistirma ger-
ceklestirilir.

» Kabartma ve vinil kapl kagitlar igin: Yapistirma ayni
sekilde gerceklestirildikten sonra, kicik bir silindir
veya spatil yardimi ile duvarla kagit arasindaki hava
alinir.

SARFIYAT

vyvyVvyYyvyy

Kullanim Karisim 1 Pakette Elde Rulo
Alani Orani slf,o(tili%) Edr;lf n Adedi
Astarlama 1:40 8 60-80 -
Duvar Kagidi 1:20 4 2226 4-5
Floklu Kagit 1:15 3 12-15 2-3

o = '. !
KALITES] ILE

AMBALAJ

200 gr / Kolide 40 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 24 ay.

TEKNIK OZELLIKLER

icerik : Metilselilloz, sentetik regine

Soguk suda, 20 dakika

Cozinirlik :
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UNIVERSAL DUVAR KAGIDI

YAPISTIRICISI

URUN AVANTAJLARI

» Naturel kirlesmeye sahiptir.
» Degisken yapisma &zellikleri vardir.

Seliloz tirevli tozlarin karisimindan olusan  duvar
kagidi yapistiricisi.

UYGULAMA ALANLARI

» Agir  kagitlar, baskili  kagitlar, floklu  kagitlar,
kabartma ve vinil kapl kagitlar (ahsap, mantar, jit,
ipek, dokuma vb.), fotograf baskili kagitlar, tekstil
kagitlari, yirilabilen kagitlar igin uygundur.

UYGULAMA

» Yiksek emici duvarlarda (siva, kireg vb.) duvar kagid
kaplamadan iki saat énce astar uygulanmasi tavsiye
edilir.

» Uzun bir parca ile Metylan Universal, kagida
homojen bir sekilde uygulanir. Kagit birkag dakika
yumusamaya birakilir. Kagit, duvara, arada hava
kalmayacak sekilde yapistirilir. Vinil kaph kagitlar
icin solisyona % 5 oraninda Metylan Special sivi
eklenmesi tavsiye edilir.

i

e me
S Versa|

h'u'l'"" kas
Ogudy
Wallpaey YoPhras

AMBALAJ

500 gr ve 1 kg / Kolide 10 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay

SARFIYAT
Uygulama 1 kg icin 1 kg icin 1 k(r; ile TEKNIK OZELLIKLER
Alan: Karisim Eklenecek | yapistinilabilecek
Orani Su (Litre) (m?/Kg) Yogunluk : 0,4 gr/cm?
Hafif Kagitlar 1:40 40 200 Gériinim : Krem beyaz
Orta Agirlikta
Kagitlar 1:36 36 170 PH : 8-9
A.gl.r Kagtlar 1:28 28 140 Dispersiyon zamani : Yaklasik 30 dakika (soguk suda)
Vinil kaplama
kagtlar 1:24 24 120

» (500 gr icin yukaridaki karisim oranlarinin yarisi baz
alinmalidir.)

—_
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OVALIT SIVI DUVAR KAPLAMA

YAPISTIRICISI

URUN AVANTAJLARI

» Kullanima hazir.
» Rutubetten etkilenmez.
» Seffaf olarak kurur.

Solvent icermeyen kullanima hazir dispersiyon esasli
duvar kagidi yapistiricisi.

UYGULAMA ALANLARI

» Tekstil duvar kagitlarinin ve kaplamalarinin, kaba
dokunmus duvar kagitlarinin, metal duvar kagitlari-
nin, cift yonli PVC folyolarin, kaselenmis jit ve cam
dokumalarin, fiber duvar kagitlarinin yapistiriimasi
icin kullanilir. Ayrica agir duvar kaplamalarinin
yapistirilmasinda Metylan Normal ile birlikte kullani-
lir.

UYGULAMA

» Temiz, diz, saglam, emme ve tasima Szelligine
sahip ve kuru olan tim ig siva yizeyleri, duvar kagid,
beton, kartonpiyer, sunta ve agac levhalar Gzerinde
uygulanabilir. Emici olan yizeyler énceden Thomsit
R 777 ile astarlanmalidir. Nemin disaridan iceriye
girdigi, nem oraninin yikseldigi kosullar dnceden
giderilmeli, kif mantarlari ve lekelerin olustugu
yuzeyler, uygulanmadan dnce temizlenmelidir. Yeni
sivalarin kurumus olmasi ve emici olmayan yizey-
lerin, gerekli 6n calismalar yapilarak yapistrmaya
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

» Tekstil duvar kagitlarinin yapistinlmasinda malzeme
rulo veya fircayla yizeye uygulanir ve kurumadan
malzeme Uzerine yapishirilarak, silindir ile hava bos-
lugu kalmayacak sekilde dis kisimlara dogru bastirilir.
Kagit tabanli vinil kagitlarin kaplanmasinda: 1:20
Metylan Normal ve su karigimi kullanilir (Ornegin
100 gr Metylan Normal 2 It su ile karistirilarak). Kalin

Ovalit
Swi Yo pistiraet
Paste Adhesive

vinil kagitlarin az emici duvara yapistirlmasinda:
1:20 Metylan Normal ve su karisimina, karisimin
% 20’si kadar Metylan Sivi katilmalidir. (Ornegin
100 gr Metylan Normal 2 It su ile karistirilarak olus-
turulan karisima 400 gr Metylan Sivi) Ince metallerin
yapistirilmasinda 1:20 Metylan Normal karisima,
karisimin % 25'i kadar Metylan Sivi katilmalidir.
(Ornegin 100 gr Metylan Normal 2 It su ile karistiri-
larak olusturulan karisima 500 gr Metylan Sivi).

SARFIYAT

150 - 275 gr/m? (yapistirilacak malzemenin tirine
gore)

AMBALAJ

5 kg plastik kova
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RAF OMRU TEKNIK OZELLIKLER |

Kuru ve serin ortamda 12 ay (5 °C'nin Uzerindeki

sicakliklarda).

Bazi : Yuksek kaliteli sentetik polimer

Ozgil Agirlik : 1,03 gr/cm?

DIKKAT [ 0

Uriini dondan koruyunuz. Mutlaka 5 °C ve isti sicak- Renk : Beyaz, kurudugunda seffaf
liklarda depolanmalidir. Uygulama Sicakhgr : 5 °C ve izerindeki sicakliklarda
uygulama yapilmalidir

Acik Zaman : Normal ortam kosullarinda 30
dakika
Uygulama Aletleri :  Firca ve rulo
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METAL PARLATICI

Macun kivamli, konsantre metal parlaticr.

UYGULAMA ALANLARI

» Metal yizeylerde zaman igerisinde oksitlenme sonu-
cunda olusan mat gérinimi yok eder ve yizeye
parlaklik kazandirir. Celik, aliminyum, bakir, cinko,
nikel, demir, kalay, altin, gimis gibi metallerde kulla-
nilir. Otomobil, iti, armatir, deniz araclari, alimin-
yum dogramalar, altin, gimis takilar ve aksesuarlar,
merdiven korkuluklari, trabzanlar, metal aksesuarlar
baslica kullanim alanlardir.

UYGULAMA

» Temiz bir bez ya da singer yardimiyla yizeye yay:-
lir, oval hareketlerle metale iyice yedirilir. Yizeyde
beyaz bir tabaka olustuktan sonra tekrar temiz bir
bez ile yizey parlatilir.

» Besin maddeleri ile dogrudan temas edecek yizey-
lerde kullanmayiniz.

AMBALAJ
80 gr / Kolide 24 adet

RAF OMRU

Kuru ve serin ortamda 12 ay.

—_

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk : 0,4 kg/It
Gorinim : Krem beyaz
PH : 89

30 dakika (soguk suda)

Dispersiyon zamani :

20



SPREY BOYALAR

SPREY VERNIK

Yuksek kalitede akrilik vernik. Hizli kurur ve dayaniklh
bir kivam alir. A¢ik havada veya iceride kusursuz bir
goérinim kazandirir. Metal, ahsap, cam, tas, seramik,
mukavva ve boyanabilir plastik zeminlere uvygulana-
bilir. Vernik, boyanin ¢izilmesini engeller, hava kosul-
larina karsi dayaniklihgini arttinr. Mat ya da parlak

verniklerimiz seffaftir.

Renksiz Mat, Renksiz Parlak

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

i)
4
I
%

Profesyonel bir irin olan astar; metal, ahsap, cam,
yazi tahtasi gibi Urinlere sentetik veya akrilik boyama-
lardan énce kullanilir.
Astar kullanimi boya sarfiyatini azaltir, boyanin daha
kalici olmasini saglar.

‘Oi

AMBALA)J
400 ml / Kolide 6 adet

—_
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SPREY BOYALAR

TAMPON BOYASI

Siyah renkli oto tamponlarinin ve yan ¢italarinin boyan-
masinda kullanilir. Yiksek kapaticilia ve dayanikliliga
sahiptir.

Siyah
AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

600 °C ISIYA DAYANIKLI
SPREY BOYA

Yuksek 1stya karsi dayanikli silikon esasli 6zel boyadir.
Mangal, soba, soba borusu, sémine, lamba gélgelik-
leri gibi yuzeylerde kullanilabilir.

Siyah

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

—_
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SPREY BOYALAR

INOX BOYASI

Cabuk kuruyarak, sertlesen akrilik boya, ¢elik gérin-
tUsu verir.
Metal, ahsap, cam, seramik igin uygundur.

Inox

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

METALIK SPREY JANT BOYASI

Otolarin alasimli jantlarnin boyanmasinda kullanilir.
Mikemmel bir tamirat saglar. Metalik jant boyasi dis

hava kosullarina karsi cok dayaniklidir.

Gri 9006

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

T A
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SPREY BOYALAR

METALIK SPREY BOYA

Akrilik metal efekti verir. Uriin rengi ambalajda gérinen
ile aynidir. Kapali alanlar ve agik havada kullanimda
yuksek kaliteli ve cabuk kuruma 6zelligine sahip akrilik
boyadir. Tas, ahsap, metal, plastik, cam ve seramik
gibi yizeylerde kullanilabilir. En iyi sonuglar bisiklet,
arabalar, metal raflar, aletler, bahge takimlari gibi

malzemelerde alinmistr.

Metalik Gimis, Metalik Altin

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

EMAYE BOYASI

Zarar gérmis emaye yizeyleri onarmak igin idealdir.

Cabuk kurur.

oo
(¢}
~
[}
N

AMBALA)J
400 ml / Kolide 6 adet

—_
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SPREY BOYALAR

RADYATOR BOYALARI

Zarar gérmis veya eskimis radyatorleri onarmak igin
idealdir.

Istya karsi dayaniklidir.

Sentetik regine formili sayesinde cabuk kurur.

AMBALAJ
400 ml / Kolide 6 adet

(vs)
]
<
e}
N

OZEL EFEKT SPREY BOYA

Yiksek kalitede Uretilmis akrilik Metylan Color Spray
Effect sadece i¢c mekanlarda kullaniimalidir. Urin rengi
kapakta gorinen ile aynidir. $ik metalik gérinusi ile,
samdan, ¢icek dizenlemeleri, raf gibi yerlere yeni
parlakliklar saglar. Cabuk kuruma &zelligine sahiptir.
Yuksek kalitede kaplama 6zelligi ile esyalarinizi korur
ve zengin bir gérinim saglar. Metal, ahsap, rafya,
cam ve boyamaya uygun plastikler gibi tim pirizsiz
yuzeylerde kullanimi uygundur.

Krom, Altin

AMBALA)J
400 ml / Kolide 6 adet

—_
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SPREY BOYALAR

UNIVERSAL AKRILIK SPREY
BOYA (RAL RENKLERI)

RAL renk sistemine uygun yiksek kalitede akrilik boya-
dir.

Hizli kurur ve dayanikli bir kivam alir. Agik havada
veya iceride kusursuz bir boyama saglar.  Metal,
ahsap, cam, tas, seramik, mukavva ve boyanabilir
plastik yizeylere uygulanabilir.

Beyaz Mat 9010, Beyaz Parlok 9010, Siyah Mat
9005, Siyah Parlak 9005, Motor Mavi 5002, Mavi
5009, Taksi Sarisi, Sari 1021, Motor Kirmizi 3020,
Kirmizi 3000, Kirmizi 3002, Bordo 3005, Gri 7001,
Acik Gri 7035, Yesil 6001, Kahve 8028, Turuncu
2008, Bej 1015

AMBALAJ

400 ml / Kolide 6 adet
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KAYDIRMALZLAR

ORIJINAL KAYDIRMAZLAR

» Yumusak dokusu sayesinde ylzeyleri cizilmelere
karsi korur.
» Uzerindeki herseyin sabit kalmasini saglar.

Raf Ustleri, cekmece icleri, araba, tekne vb. yerlerde

kullanmak icin ideal.

Beyaz, Bej, Visne, Siyah

AMBALAJ
30 cm x 100 cm / Kolide 12 adet

SUPREME KAYDIRMAZLAR
URUN AVANTAJLARI

» Yizeyleri cizilmelere karsi korur, Uzerindeki mater-
yalleri sabitler.
» Her yerde ve her durumda givenle kullanilir.

Tencere ve tava yerlestirdiginiz dolaplar icin ideal.

Lacivert, Visne, Siyah, Bej, Beyaz

AMBALAJ
50 cm x 100 cm / Kolide 6 adet

—_
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BANTLAR

MASKELEME BANDI

URUN AVANTAJLARI

Bir cok yizeye iyi yapisma ve kolay cikabilme 6zelli-
gine sahiptir.

6

o

0 °C'ye kadar 1stya dayanikhidir.

Krepe kagit bant.

UYGULAMA ALANLARI

» Boya, cila vb. islerde boyanmasi istenmeyen yizey-
leri kapatmak

» Silikon ve akrilik mastik uygulamalarinda mastigin
bulasmamasi istenen yizeyleri kapatmak amaciyla.

AMBALAJ

12 mm x 50 m / Kolide 96 adet
19 mm x 50 m / Kolide 64 adet
25 mm x 50 m / Kolide 48 adet
38 mm x 50 m / Kolide 32 adet
50 mm x 50 m / Kolide 24 adet

PAKETLEME BANDI

Kutu, koli ve naylon kaplamada kullanilan kahverengi
veya seffaf koli bandi.

Kahverengi, Seffaf

AMBALA)J
45 mm x 40 m blister (Kolide 48 adet)

DEPOLAMA

» 18 °C ile 25 °C arasinda nemsiz ve kuru ortamda
depolanmasi ve dogrudan gines 1sigina maruz bira-
kilmamasi tavsiye edilir.

—_

DEPOLAMA

» 18 °C ‘de nemsiz ve kuru ortamda depolanmasi
tavsiye edilir.
» 20 °C - +45 °C arasinda yapisma &zelligini yitirmez.
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BANTLAR

POWER TAPE (TAMIR BANDI)
URUN AVANTAJLARI

Elle yirtlabilme &zelligi sayesinde ¢ok rahat uygulanir.

» Cok amagl, su gecirmez, gigli tamir, onarim ve

paketleme band.

UYGULAMA ALANLARI

Yalitim, tamir ve dekor amach kullanilir. Acil durum-
larda kullanmak icin ev ve arabada bulundurulur.

AMBALAJ
50 mm x 10 m / Kolide 12 adet

®

rl

HALI BANDI

Cift tarafli film bant.
Kolay uygulanir.

UYGULAMA ALANLARI

Duvardan duvara hali ve yolluk uygulamalarinda sabit-
leyici olarak kullanilir.

AMBALAJ
50 mm x 10 m / Kolide 12 adet
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BANTLAR

CiFT TARAFLI BANT

Yapishiriciya alternatif mikemmel kalici, ift tarafli
yapiskanli bant.

UYGULAMA ALANLARI

» Poster asma, kitap ve defterleri kaplama vb. islemler
icin idealdir.

AMBALAJ

12 mm x 25 m / Kolide 96 adet
19 mm x 25 m / Kolide 64 adet
25 mm x 25 m / Kolide 48 adet
38 mm x 25 m / Kolide 32 adet
50 mm x 25 m / Kolide 24 adet
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EXTRA MONTAGE 20 KG

URUN AVANTAJLARI

» Metylan Montaj Bandi’nin her bir rulosu 20 kg'a
kadar yik tagir.
» - 40 °C'den 95 °C'ye kadar dayanim gosterir.

Civiye ve yapistiriciya alternatif, ic veya dis mekan-
larda kolay, hizli ve kalici uygulamalar igin kuvvetli,
cift tarafli montaj band.

UYGULAMA ALANLARI

» Ayna, dekorasyon, isim etiketleri, anahtarlik, aski vb.
montaji igin ideal.

» Metal, ahsap, seramik, cam, tas, plastik (Polikar-
bonat, PYC, Naylon, Polietilen, Polipropilen, vb.)
yuzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

» Yizeyler tozdan ve yagdan arindirilmis, kesinlikle
temiz ve kuru olmalidir.

Onemli: Yizeylerin alkol ve asetonla temizlenmesi
tavsiye edilir.

» Montaj bandi iriinin Gzerine koyulur, koruyucu folyo
cikarhlir ve yiizeyin izerine iyice bastirilir.

Onemli: Yizeye yapishrildiktan sonra, malzemenin
pozisyonu dizeltilemez.

» 24 saat sonra, maksimum yapisma gergeklesir.

» 10 °C'nin altindaki sicakliklarda vygulama yapilme-
malidir.

» Yapistiricinin - tutunma  giicinin azalmamasi igin,
uygulama esnasinda yapiskana dokunmamaya ézen
gosterilmelidir.

» Bant, yapistirilacak yizey izerinde dnceden denen-
melidir. Montaj bantlari, bazi hassas yizeylere zarar
verebilir.

» PTFE ve silikon Uzerinde kullaniimamalidir.

SARFIYAT

» Yizeyin ve Urinin kalinligina bagl olarak, 15 cm
vzunlugundaki Metylan Montaj Bandi, 2 kg'a kadar
olan agirliklar kuvvetli tutar.

Ornek: Kalinhigi 10 mm veya daha ince olan iriinle-
rin pUrizsiz yizeylere (cam, metal gibi) montaji igin
2 kg'lik agirlik 15 cm’lik bantla tutturulabilir.

» Naylon, polipropilen, polietilen Uzerinde 1 kg'lik
agirhgr kaldirabilirmek igin , 25 cm’lik banda ihtiyag
vardir.

» 70x70 cm’lik aynalar igin,
banda ihtiyag vardir.

AMBALAJ

19 mm x 1,5 m / Kolide 64 adet

toplam 1,5 metrelik
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Pattex

5iZE Glg VERIR

DOUBLE MONTAGE 120 KG

URUN OZELLIKLERI

» 120 kg'a kadar yik tasir (1 rulo bant kullaniminda)
» UVsinlarina dayaniklidir.

yENI

TANIMI

Civi ve yapishrict yerine kullanilan, montaj ve yapis-
hrma uygulamalari igin ift tarafli montaj bandi.

DOUBLE
MONTAGE
- b

UYGULAMA ALANLARI

*PVC sipurgeliklerin, pencere pervazlarinin yapistiril-
masinda, pano ve gerceve asilmasinda, banyo ve mut-
fak aksesuarlarinin seramik izerine yapistirilmasinda
civiye ve diger yapishricilara alternatif olarak kullanilir.

AMBALAJ .
19 mm x 1.5 m / Kolide 12 adet ANAFLI BANT o=

DIKKAT !

Dayaniklilik siresi 1si ve neme gére degisiklik gosterir.
Dusik sicaklik yapiskanlik etkisini azaltir.
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Pattex

5iZE Glg VERIR

SUPER FIX CIFT TARAFLI
YAPISTIRICI

URUN OZELLIKLERI

» Ic ve dis mekan uygulamalari iin uygundur. : =
» 1 bant 2 kg'a kadar agirlik tasir. -

» iz birakmadan sokilebilir.

Pattex 1%

- man

TANIMI
Cift tarafli, serit yapishrici.
UYGULAMA ALANLARI o pp—
{ SOKULEBILIR
e Obijeleri metal, agag, fayans, tas, plastik gibi diz |  ELTAVOLITHATG

yuzeylere yapishrmak igin kullanilir.

J— o Y
T g %@

0= (0T TAR AR RERIT TARHTIRIC
0 = KEFOLOALAS RRGATITOCHR
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Koruyucu Yaglayici
Pas Sokucu
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MAN COZUMLER

-
»

ORLU iSLERINiZ iCiN

i
- Iir WD-40 kalkani giymis yeni Specialist serisiyle tanisin!
‘urunier

# e i

-

=

SPECIALIST

Kontakt Temizleyici Yiiksek Performansli Silikon Yaglayici Hizli Etki Eden Coziicii
Gres Yagi

®

SPECIALIST.



Problem Goziicuinuz!

Nem Atar, Pas Gozer, Pastan Korur,
Temizler, Yaglar
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PROBLEM COZUCU

URUN OZELLIKLERI

Nem atar.
Pas coézer.
Pastan korur.
Temizler.
Yaglar.

vyvyVvyYyvyy

1 sisede 5 rin bir arada “PROBLEM COZUCU”

UYGULAMA ALANLARI

WD-40 formiilinde bulunan metale karsi yiksek cekim
ozelligi sayesinde, yiizeyleri nemli kosullar altinda bile
tamamen kaplar. Piskirtilerek, fircali uygulamalarda
veya daldirma ydnteminde dahi metal yiizey ile nem
arasina girerek koruyucu bir tabaka olusturur. Bu 6zelligi
ile WD-40, nemle alakali kisa devreleri hemen ortadan
kaldirdigindan, elekirik kontaginin séz konusu oldugu
durumlarda cok kullanishidir.

WD-40 metal cekim 6zelligi ile pasl ve asinmis yiizey-
lere nifuz ederek, metal, tel, halatlardaki pasi cikarir,
stkismis somunlar, baglantlar, kontrol mekanizmalari ve
diger metal pargalardaki asinmayi ortadan kaldirarak,
pargalarin serbest bir bicimde calismasini saglar.
WD-40 metal yiizeylere tamamen yayilarak mikroskopik
gozenekleri dahi kaplar. Olusan bu tabaka ve WD-40'in
nem atici formili sayesinde metal yiizey iizerinde neme
ve diger pas olusturucu maddelere karsi koruma saglar.
Metal dizenli bir sekilde kullaniliyorsa, koruma devam
edecektir.

WD-40 formili hicbir asindirici madde icermeksizin
cok kalin tabakali gres yagi ve kiri, etiket ve yapishrici
madde kalintilarini yiizeyden tamamen temizler. Ayrici
olusturdugu film tabaka ile giirime ve paslanmaya karsi
korur.

WD-40 yiksek cekim 6zelligi sayesinde iceriginde
bulunan yaglayici maddelerin tim yiizeye yayilarak
hareketli pargalara mikemmel bir sekilde tutunmasini
saglar. WD-40 silikon veya toz ve kir toplayici herhangi
bir katki maddesi icermediginden yiizeyde kir tabakasi
olusturmaz.

UYGULAMA

* Aerosol veya sprey aplikatériyle puskirtilerek,
* Fircayla sirilerek,
* WD-40 banyosuna daldirma metoduyla.

AMBALA)J

200 ve 400 ml aerosol kutularda, 5 It plastik galonlarda
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SPECIALIST.

URUN OZELLIKLERI

» Akilli pipetli kapag: sayesinde genis ve dar alanlara
kolaylikla uygulanabilir.

Hizli etki eden, iletken olmayan temizleyicidir
Elektronik ekipmanlar, kontaktlar, plastik ve kauguk
icin mikemmel bir temizleyicidir.

Hizla nifuz eder ve kalinh birakmaz.

Erismesi zor alanlara etki eder.

vy

vy

TANIMI

WD-40 Specialist Hizli Kuruyan Kontakt Temizleyici
elektronik ekipmanlari yag ve kirden kalinh birakmadan
temizleyen bir ¢zeltidir.

UYGULAMA ALANLARI

Elekrik aksamlari, devreler, kontrol elemanlari, yazicilar,
devre anahtarlari, hassas elemanlar (not: bitin hassas
elemanlar igin Ureticilere danisin)

UYGULAMA

Gig kaynagiyla baglantiyr kesin ve sicak yiizeylerin
sogumasini bekleyin. Depolanmis enerjinin sistemden
bosaldigina emin olun. Kullanmadan &nce iriini calka-
layin. Elektrik kontaginin kaybina neden olacak atiklarin
giderilmesi igin, yizeyden 15-20 cm uzakta tutarak
direkt elektronik cihaz / devre izerine puskirtin. Temiz-
leme esnasinda yiizeyi egik tutun, fazla temizleyicinin
akmasini saglayin. Gi¢ kaynagina baglamadan énce
Uriniin tamamen kuruyup havalandigindan emin olun.

AMBALA)
400 ml / Kolide 12 adet

FAST DRYING

TEKNIK OZELLIKLER

Gorinim Yari saydam, viskoz olmayan sivi
Koku Hidrokarbon

Yogunluk 0,70-0,73 g/ml

Alevlenebilirlik Kolayca alevlenebilir

Uygunluk Metal, plastik, kaucuk

Dielektrik direnci

ASTM D877 33,8kv
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SPECIALIST.

HIZLI ETKi EDEN COZUCU

» Akilli pipetli kapag: sayesinde genis ve dar alanlara
kolaylikla uygulanabilir.

Pasli ve korozyona ugramis parcalara hizla nifuz
eder.

Sikismis noktalari acar.

Yaglar, pas ve korozyon olusumunu &nler.

Suya dayanimi yiksektir.

Metal, alasim, kauguk, plastik ve cogu boya iizerinde
kullanilabilir.

» -20° C - 90° C sicaklik dayanimina sahiptir.

v

vyvyyvyy

WD-40 Specialist Hizli Etki Eden Céziici hizla etki eden,
pasl ve sikismis parcalari agan formile sahiptir.

Somunlar, kilitler, civatalar, zincirler, tasiyicilar, raptiye-
ler, makaralar, borular, konveyérler, saftlar, tesisatlar

Kullanmadan énce irini calkalayin. Yizeyi birkag
dakika 1slatin ve yumusatin. Gerekirse tekrar uygulayin.

400 ml / Kolide 12 adet

FAST RELEASE

Gorinim Bej rengi hafif bulanik sivi
Koku Hos limon kokulu
Yogunluk 0,75-0,77 g/ml
Sicaklik dayanimi -20°C-90°C
Alevlenebilirlik Kolayca alevlenebilir
Yizey gerilimi 23 mN/m

Uyum|u|u|( Metal, alasim, kaucuk, plqsfik ve
cogu boya

Yaglama

ASTM D-4172 Cizik derinligi 0,69 mm
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Wi-40
SPECIALIST,

YUKSEK PERFORMANSLI
WHITE LITHIUM GRES

Metal Gzerine metal baglantlarda kullanilabilir.

Su ve 1siya dayanikli yaglayicidir.

Pas ve korozyona karsi uzun sireli koruma saglar.
Yik tastyan uygulamalar igin idealdir.

Yiksek viskoziteye sahiptir.

-18° C - 145° C arasi sicaklik dayanimina sahiptir.

vyvyvyyvyYyvyy

WD-40 Specialist Yiksek Performans White Lithium

Gres, uzun siireli yaglama saglayan, damlama ve akma

yapmayan ¢dzeltidir.

Motor milleri, tasiyicilar, pistonlar, konveydrler, kablolar,
carklar, su pompalari, vites ve fren mekanizmalari, metal
pargalar, menteseler

Kullanmadan énce iriini calkalayin. Yaglanip koruna-
cak yiizey Uizerine direkt olarak piskirtin.

Goérinim Kirli beyaz

AMBALAJ [ o fmon kokul

400 ml / Kolide 12 adet Yogunluk 0,84 0,86 g/l
Sicaklik dayanimi -18°C-145°C
Alevlenebilirlik Kolayca alevlenebilir.
Uyumluluk Metal izerine metal baglantlar

icin idealdir

Yagloma
ASTM D-4172 Cizik derinligi 0,41 mm

Korozyon korumasi
ASTMB-117 72 saatte O
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URUN OZELLIKLERI

» Akilli pipetli kapag: sayesinde genis ve dar alanlara
kolaylikla uygulanabilir.

» Plastik, kauguk, ahsap ve metal Gzerinde mikemmel
yaglayicidir.

» Yiksek basing performansi icin gelistirilmis formile

sahiptir.

Yapismay: engeller.

Lekelenmez.

Sicaklik dayanimi -35° C - 200° C arasindadir.

vvyy

UYGULAMA ALANLARI

Kayislar, mil yataklari, baglanh elemanlari, kapilar ve
menteseler, el aletleri, demir yollari, valfler, kilitler, vingler

UYGULAMA

Kullanmadan énce iriini calkalayin. Yaglanip koruna-
cak yiizey Uizerine direkt olarak piskirtin.

AMBALA)J
400 ml / Kolide 12 adet

®

SPECIALIST.

SPECIRLIST
HiGH PERFORMANCE

SILICONE

TEKNIK OZELLIKLER

Gorinim Swvi

Koku Hos limon kokulu

Yogunluk 0,79 -0,80 g/ml

Sicaklik dayanimi -35°C-200°C
Alevlenebilirlik Kolayca alevlenebilir
Uyumluluk Metal, plastik, kauguk, ahsap
Yagloma

ASTM D-4172 Cizik derinligi 0,68 mm
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Karo Uygulama
Uriinleri

Ceresit






\H

H|

nl|| |

Yiksek verimlilige ve kalici
cé6zimlere ydnelik fikirler

|
e - |
L >
| e
|
] 1
II
k| ]
A r - e~
=
' - - {
| | by
i
i
| . a
‘
i

-

! Profesyoneller icin Kalite
| 1w «



Daima temiz ve hijyenik
derzler icin giivenli ve

renkli coziimler

LTI mg#»aemm :

1 LR ] t !_' :.h.’ilihqﬁi:i;.'i o
e S AL 0 2 ER e
I bR - L NPARRE PR B

i | 11
JARHEN RN

el

|~ -
.I.r ;
BT A

il

E‘.'_ I'et R W Mt ] s L o
Bridy R TELT S S R

i

i P

=

i
I
e

'

Y

. |

§F

T
B

i

]

A

e
*
.'-_"'
il

J

170 o e’ o |

o
F ok allad=1 1]

. 7
" Fo [ ot
B

__ \icroProtect

T ey

[ Jalelad 1 [ 1] =Ll

Langs g T

",

Profesyoneller icin Kalite



CM 9 »BASE«

Seramik Karo ve Fayans Yapistirma

Harci

URUN OZELLIKLERI

» ic mekan (islak alanlar dahil) ve dis mekan uygula-
malari

Saglam tasiyici ve rijit uygulama yiizeyleri izerine.
Kicik ve orta ebatli yer ve duvar karolarinin yapisti-
rilmasi

Gl yapistirma

Suya ve dona dayanikli

Kaymaz - Kolay uygulama

2 ile 10 mm arasinda uygulama kalinlig

vy

vyvyyvyy

~

/1
dis mekanlar Fsllok alanlar

Cimento esasli seramik karo ve fayans yapistirma harci.

YUZEY HAZIRLAMA

CM 9’un uygulanacag yizey; saglam, tasiyic, toz,
yag, harg artig vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicihg yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir
gin énce, CM 9 ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yiizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 9, 28 ginlik prizini tamamlamis maksimum %2
neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3
ay dnce dokilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi
tim kuru mineral esasl yiizeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - silfat, anhidrit / alei (yizeyi pirizlendiril-
mis ve tozdan arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga
levhalar (V100, kalinlik > 22 mm), algi levha, sandvig
tipi lifli alcipan gibi ok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler
seramik désemeden dnce Ceresit CT 17 ile astarlanma-
lidir. Astarin kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt giines 1si§ina maruz kalmis ve sicakhigr 25 °C'nin

izerindeki yiizeyler uygulamadan énce islatilmali veya
astarlanmalidir.

Yerden 1sitmali sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Algi levhalar Gzerine yapilacak
seramik uygulamalarinda levha ireticilerinin dnerileri
dikkate alinmalidir. Farkl uygulama yizeylerine uygu-
lama igin teknik servise danisilmalidir.

UYGULAMA

25 kg CM 9; temiz, berrak suyun igine, yavas yavas
dokilir ve uygun karistiricr yardimiyla topaklar ¢ézi-
linceye kadar karistirilir. Gerekli kivama bagli olarak,
25 kg CM 9'u hazirlamak icin 6,5 | su gerekir. Yaklasik
5 dakika dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karis-
tirilir. Su miktari dikkatlice dlcilmelidir. Karisim hazirlan-
diktan sonra ve uygulama siiresince karisima kesinlikle
ilave su katilmamalidir.

Yapishricya Ceresit Elastik Emilsiyon sentetik recine
katlarak yiksek yapisma mukavemetine sahip esnek
yapistirici elde edilebilir. I¢ alanlarda asagidaki yizey-
lere seramik uygulamasinda Elastik Emilsiyon katkils
yapistiric kullanilmalidir: Eski karo kaplama, boyals
yizey, anhidrit sap, hafif beton, hafif yapisal levhalar,
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ahsap yonga levha, kuru sap, algi siva, algi levha, sand-
vig tipi lifli algipan. Elastik Emilsiyon sentetik regine ile
hazirlanacak yapistiricr igin, 4 kg Ceresit Elastik Emil-
siyon ve yaklasik 3 | su ile hazirlanan karisim 25 kg
CM 9'a katilir.

Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek yada cift ysnli yapistirma metodu tercih edil-
melidir. Yapishirici, uygun disli tarak kullanilarak

2 - 10 mm yatak kalinhiginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye
parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakiimalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 48 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
onerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirict  kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan &nce suya doyurulmalidir. CM 9 yalniz
kuru ortam kosullarinda ve +5 °C ile + 25 °C sicaklik-
larda kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve rizgarls
havalarda uygulama énerilmez.

Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yikler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak uygulama yiize-
yinde / zeminde gerekli genlesme derzleri birakilmali ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalitilmalidir.

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust ste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapr : Sentetik ve modifiye katkilar
ile 6zel cimento iceren harc

Yogunluk : Yaklasik 1,4 kg/lt

Karisim orani : 6,5t su/ 25 kg toz

Uygulama siiresi : Yaklasik 2 saat

Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Acik zaman : Yaklasik 20 dakika

48 saat sonra

> 0,5 N/mm?

Derz uygulama :

Yapisma mukavemeti :

Sarfiyat
(kg/m?)
1,7
2,0
2,7
3,3

Tarak Dis Derinligi
(mm)

Sarfiyat :

OO MW

C€

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka ki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Cimento esasli karo seramik ve fayans yapistiricisi
C1T
Yangina Tepki Al
Baslangig cekme >0,5 N/mm?
Isiyla yaslandirildiktan sonra gekme yapisma mukavemeti > 0,5 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra ¢ekme yapisma mukavemeti 20,5 N/mm?
Donma ¢6ziinme ¢evrimlerinden sonra ¢ekme yapisma mukavemeti > 0,5 N/mm?
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CM 11

Seramik ve Fayans

Yapistirma Hara

URUN OZELLIKLERI

Zemin ve duvarda - kaymaz.

Suya ve dona dayanikli.

Kolay karistrma ve uygulama.

2 - 10 mm arasi uygulama kalinligr.

Kiicik ve orta ebatli fayans ve karo seramiklerin, cini
ve mozaik kaplamalarin yapistinlmasinda.

vyvyVvyYyvyy

Cimento esasli seramik ve fayans yapistirma harci.

YUZEY HAZIRLAMA

CM 11'in uygulanacag yizey; saglam, tasiyici, toz,
yag, harg artig vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicihgr yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir
giin dnce, CM 11 ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yiizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 11, 28 ginlik prizini tamamlamis maksimum %2
neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3
ay dnce dokilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi
tim kuru mineral esash yizeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum- silfat, anhidrit/algi (yiizeyi pirizlendirilmis ve
tozdan arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga levhalar
(V100, kalinlik > 22 mm), alci levha, sandvic tipi lifli
algipan gibi ok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler sera-
mik désemeden 6nce Ceresit CT 17 ile astarlanmalidir.
Astarin kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir. Direkt
gines 1sigina maruz kalmis ve sicakhig +25 °C'nin
izerindeki yiizeyler uygulamadan 6nce 1slatlmali veya
astarlanmalidir.

Yerden 1sitmali sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Algi levhalar izerine yapilacak
seramik uygulamalarinda levha ireticilerinin &nerileri
dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

CM 11; temiz, berrak suyun igine, yavas yavas dokilir
ve uygun karistirici yardimiyla topaklar ¢ézilinceye
kadar karistrilir. Gerekli kivama bagl olarak, 25 kg
CM 11'i hazirlamak igin 6,5 | su gerekir. Yaklasik 5
dakika dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karish-
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rilir. Su miktari dikkatlice slcilmelidir. Karisim hazirlan-
diktan sonra ve uygulama siiresince karisima kesinlikle
ilave su katlmamalidir.

Yapishricya Ceresit Elastik Emilsiyon sentetik recine
katlarak yiksek yapisma mukavemetine sahip esnek
yapistrici elde edilebilir. I¢ alanlarda asagidaki yizey-
lere seramik uygulamasinda Elastik Emilsiyon katkils
yapistiric kullaniimalidir: Eski karo kaplama, boyals
yizey, anhidrit sap, hafif beton, hafif yapisal levhalar,
ahsap yonga levha, kuru sap, algi siva, algi levha, sand-
vic tipi lifli algipan. Elastik Emilsiyon sentetik regine ile
hazirlanacak yapistirici igin 4,0 kg Ceresit Elastik Emil-
siyon ve yaklasik 3,0 | su ile hazirlanan karisim 25 kg
CM 11’e kahlir.

Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinlhigi saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek ya da cift yonli yapistirma metodu tercih edil-
melidir. Yapistirici, uygun disli tarak kullanilarak

2 - 10 mm yatak kalinliginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye



parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakilmalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 48 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
onerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirict  kuruduktan sonra  ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan 6nce suya doyurulmalidir. CM 11 yalniz
kuru ortam kosullarinda ve +5 °C ile +30 °C sicakliklarda
kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve riizgarl hava-
larda uygulama nerilmez.

Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yikler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak uygulama yiize-
yinde / zeminde gerekli genlesme derzleri birakilmali ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalitilmalidir.

AMBALAJ

25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gizerinde12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin.Géz ve cilt ile temasindan sakinin.Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yap: : Mineral dolgu ve kimyasal
katkilar ile ytksek nitelikte
cimento icerir

Bulk yogunluk : Yaklasik 1,4 kg/It

6,51 su/ 25kg toz
Yaklasik 2 saat
+5°C-+25°C
Yaklasik 20 dakika

Karisim orani :

Uygulama siiresi

Uygulama sicaklig: :

Acik zaman :

48 saat sonra

> 0,5 N/mm?

Derz uygulama :

Yapisma mukavemeti :

Sarfiyat
(kg/m?)
1,7
2,0
2,7
3,3

Tarak Dis Derinligi
(mm)

Sarfiyat :

O W

q

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka Iki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Cimento esasli karo seramik ve fayans yapistiricisi
C1T
Yangina Tepki Al
Baslangig cekme mukavemeti >0,5N/mm?
Istyla yaslandirldiktan sonra cekme yapisma mukavemeti >0,5 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra gekme yapisma mukavemeti > 0,5 N/mm?
Donma ¢6ziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 0,5 N/mm?
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CM 11 PLUS

»COMFORT GRES«

Seramik ve Porselen Karo Yapistirma

Harci

URUN OZELLIKLERI

ic ve dis alanlarda.

Kuru ve islak mekanlarda.

Zemin ve duvarda - kaymaz.

Suya ve dona dayanikli.

Hizli ve kolay uygulama.

Uzun diizeltme siiresi.

2 - 10 mm arasi uygulama kalinligr.

Maksimum 40 x 40 cm boyutlarinda, su emmesi dusik
veya olmayan seramik, porselen ve dogaltas karolar
icin ideal.

Saglam, tastyici ve rijit uygulama yiizeyleri izerine.

» Su yaliimi {zerine

vyVVYyVYYVYVYVYYVYY

v

<

porselan karo

ACE
Fs-lak alanlar

dis mekanlar su yalitimi

Yapisma mukavemeti gelistirilmis gimento esasli seramik
ve porselen karo yapistrma harcl.

YUZEY HAZIRLAMA

CM 11 Plus’in uygulanacagr yiizey; saglam, tasiyici, toz,
yag, harg artig vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicihgr yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yiizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir giin
dnce, CM 11 Plus ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yiizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 11 Plus, 28 ginlisk prizini tamamlamis maksimum
%2 neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum
3 ay &nce dokilmis maksimum %4 neme sahip beton
gibi tim kuru mineral esasl yiizeylere uygulanabilmek-
tedir. Kalsiyum-siilfat, anhidrit/ali (ylzeyi pirizlendi-
rilmis ve tozdan arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga

YEMI  NEW! MEUI  YEMI

COMFORT GRES

b R B Teprres i
[

Corprs gre Faranss e ki

levhalar (V100, kalinlik > 22 mm), alei levha, sandvic
tipi lifli algipan gibi cok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler
seramik désemeden 6nce Ceresit CT 17 ile astarlanmali-
dir. Astarin kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt giines 1s1gina maruz kalmis ve sicakhgr 25 °C'nin
izerindeki yiizeyler uygulamadan énce islatimali veya
astarlanmalidir.

Yerden 1sitmali sistemlerde Ceresit CM 16 veya Ceresit
CM 17 tercih edilmelidir. Algi levhalar Gzerine yapilacak
seramik uygulamalarinda levha ireticilerinin dnerileri
dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

CM 11 Plus; temiz, berrak suyun igine, yavas yavas
dokilir ve uygun karistiricr yardimiyla topaklar ¢ézi-
linceye kadar karistirilir. Gerekli kivama bagli olarak,
25 kg CM 11 Plus't hazirlamak igin 6,5 | su gerekir.
Yaklasik 5 dakika dinlenmeye birakilir ve daha sonra
tekrar karishrilir. Su miktan dikkatlice lcilmelidir. Karisim
hazirlandiktan sonra ve uygulama siiresince karisima kesin-
likle ilave su katlmamalidir.

lc mekanlarda seramik Uzeri kaplamalar igin; Thomsit
R 766 Cok Amagh Astar kullanilir veya aderans kép-
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risi olusturmak amaciyla 25 kg CM 11 Plus ile 6,0 kg
Ceresit Elastik Emilsiyon + yaklasik 4,0 | su ile hazirla-
nan karisim tek kat olarak uygulanir. Bu uygulamadan 3
saat sonra CM 11 Plus ile yapishrma islemine gegilebilir.
Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek ya da ift yonli yapishrma metodu tercih
edilmelidir. Yapistirici, uygun disli tarak kullanilarak
2 - 10 mm yatak kalinhiginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye
parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakilmalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 24 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
dnerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirict  kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan énce suya doyurulmalidir. CM 11 Plus yal-
niz kuru ortam kosullarinda ve +5 °C ile +25 °C sicak-
liklarda kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve riszgarls
havalarda uygulama énerilmez.

Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yikler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak uygulama yiize-
yinde / zeminde gerekli genlesme derzleri birakilmali ve
bu derzler uygun profil veya mastikler ile yalitilmalidir.

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust ste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Goéz ve cilt ile temasindan sakinin.Goz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.

Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlisk /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapr : Sentetik ve modifiye katkilar
ile 6zel cimento iceren harc

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 6,5t su/ 25 kg toz

Uygulama siiresi : Yaklasik 2 saat

Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Acik zaman : Yaklasik 20 dakika

24 saat sonra

>0,75 N/m?

Derz uygulama :

Yapisma mukavemeti :

Sarfiyat : Tarak Dis Derinligi Sarfiyat
(roe) (kg/m?)

4 2,0

6 2,7

8 3,3

10 4,2

12 4,8

q

Tiurk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka ki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Cimento esasli karo seramik ve fayans yapistiricisi
C1T
Yanguna Tepki Al
Baslangic cekme mukavemeti >0,5 N/mm?
Istyla yaslandinldikian sonra ekme yapisma mukavemeti >0,5 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra cekme yapisma mukavemeti >0,5 N/mm?
Donma ¢éziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 0,5 N/mm?
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CM 12 »ELASTIC«

Elastik Seramik, Porselen Karo ve
Dogaltas Yapisirma Hara

URUN OZELLIKLERI

ic ve dis alanlarda.

Zemin ve duvarda - kaymaz.

Suya ve dona dayanikli.

Hizli ve kolay uygulama.

Alttan 1sitmali zeminler, balkonlar ve teraslar icin

vyvyVvyYyvyy

uygun.
Uzun calisma siresi.

Su emmesi disik veya olmayan kiigik ve orta ebatls
karo seramik, porselen karo, cam mozaik, cam tugla
ve dogaltaslarin yapistiriimasinda.

» Saglam, tasiyici ve rijit uygulama yiizeyleri iizerine.
» Su yaliimi {zerine

vy

dis mekanlar su yalitimi yerden isitma

<

porselan karo

dogal tas

Cimento esasl elastik, karo seramik, porselen karo ve
dogaltas yapishrma harcl.

YUZEY HAZIRLAMA

CM 12'nin uygulanacagr yiizey; saglam, tasiyici, toz,
yag, harg artigi vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicihg yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir
giin dnce, CM 12 ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yiizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 12, 28 ginlik prizini tamamlamis maksimum %2

neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3
ay dnce dokiilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi
tim kuru mineral esasli yiizeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - silfat, anhidrit/alci (yizeyi pirizlendirilmis
ve tozdan arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga lev-
halar (V100, kalinlik > 22 mm), algi levha, sandvic tipi lifli
aleipan gibi cok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler seramik
désemeden 6nce Ceresit CT 17 ile astarlanmalidir. Astarin
kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir. Direkt giines
isigina maruz kalmis ve sicakhig 25 °C'nin izerindeki
yiizeyler uygulamadan énce islahlmali veya astarlanma-
dir.

Alci levhalar izerine yapilacak seramik uygulamalarinda
levha ireticilerinin dnerileri dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

CM 12; temiz, berrak suyun icine, yavas yavas dkilir ve
uygun kanishrici yardimiyla topaklar ¢ézilinceye kadar
kanshrilir. Gerekli kivama bagli olarak, 25 kg CM 12'yi
hazirlamak igin 7,5 - 8,0 It su gerekir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karistirilir. Su
miktari dikkatlice &lciimelidir. Karisim hazirlandiktan
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sonra ve uygulama siresince karisima kesinlikle ilave su
katlmamalidir.

lc mekanlarda seramik Gzeri kaplamalar igin; Thomsit
R 766 Cok Amagli Astar kullanilir veya aderans képriisi
olusturmak amaciyla 25 kg CM 12 ile 6,0 kg Ceresit
Elastik Emiilsiyon + yaklasik 4,0 | su ile hazirlanan kari-
sim tek kat olarak uygulanir. Bu uygulamadan 3 saat
sonra CM 12 ile yapistirma islemine gegilebilir.

Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek ya da gift yonli yapishrma metodu tercih
edilmelidir. Yapishrici, uygun disli tarak kullanilarak
2 - 10 mm yatak kalinhiginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye
parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakilmalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 24 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
nerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirict  kuruduktan sonra ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan dnce suya doyurulmalidir. CM 12 yalniz
kuru ortam kosullarinda ve +5 °Cile +30 °C sicakliklarda
kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve riizgarl hava-
larda uygulama &nerilmez.

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust ste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak

torbalar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust
iste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapr : Sentetik ve modifiye katkilar
ile 6zel cimento iceren harc

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 7,5-8,0 It / 25 kg toz

Uygulama siiresi : Yaklasik 90 dakika

Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Acik zaman : Yaklasik 20 dakika

24 saat sonra

> 1,00 N/mm?

Derz uygulama :

Yapisma mukavemeti :

Sarfiyat
(kg/m?)
1,8
2,5
3,2
4,9

Tarak Dis Derinligi
(mm)

Sarfiyat :

OO MW

q

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka lki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Kayma dzelligi azaltlmis gelistirilmis cimento esash yapistirici
c2T71
Yangina Tepki Al
Baslangig gekme mukavemet > 1 N/mm?
Istyla yaslandirildikian sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Donma ¢éziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
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CM 16 »FLEX«

Esnek Seramik, Porselen Karo ve
Dogaltas Yapistirma Harci

URUN OZELLIKLERI

ic ve dis alanlarda.

Zemin ve duvarda - kaymaz.

Suya ve dona dayanikli.

Hizli ve kolay uygulama.

Giicliy ilk tutunma.

Uzatlmis acik zaman.

Alttan 1sitmali zeminler, teraslar, havuzlar, yogun

yaya trafigine acik alanlar ve soguk hava depolar:

igin uygun.

» Su emmesi dijsik veya olmayan orta ve bisyik ebatls
karo seramik, porselen karo, cam mozaik, cam tugla
ve dogaltaslarin yapishrilmasinda.

» Esneyebilen uygulama yiizeyleri iizerine.

» Su yaliimi izerine
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Tém karo seramik tiplerine ve uygulama yizeylerine
yonelik, cimento esasli, esnek ve siiper gicli yapistirma
harci
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YUZEY HAZIRLAMA

CM 16'nin uygulanacag yizey; saglam, tasiyicl, toz,
yag, harg artigi vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicilhg yetersiz kaplamalar
yizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir
giin 6nce, CM 16 ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yiizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 16, 28 ginlik prizini tamamlamis maksimum %2
neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3
ay &nce dokilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi
tim kuru mineral esash yiizeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum - silfat, anhidrit/alci (yzeyi pirizlendirilmis
ve tozdan arindirlmis, nem < %0,5), ahsap yonga
levhalar (V100, kalinlik > 22 mm), algi levha, sandvic
tipi lifli alcipan gibi cok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler
seramik désemeden 6nce Ceresit CT 17 ile astarlanma-
lidir. Astarin kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt giines 1s1i§ina maruz kalmis ve sicakligi 25 °C'nin
iizerindeki yiizeyler uygulamadan énce islatilmali veya
astarlanmalidir.
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Algi levhalar izerine yapilacak seramik uygulamalarinda
levha reticilerinin 6nerileri dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

CM 16; temiz, berrak suyun icine, yavas yavas dokilir ve
uygun karistirict yardimiyla topaklar ¢ézilinceye kadar
karistirilir. Gerekli kivama bagl olarak, 25 kg CM 16
hazirlamak icin 8,5-9,0 It su gerekir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karistirilir. Su
miktari dikkatlice &lciimelidir. Karisim hazirlandiktan
sonra ve uygulama siresince karisima kesinlikle ilave su
katlmamalidir.

lc mekanlarda seramik Gzeri kaplamalar igin; Thomsit

R 766 Cok Amagli Astar kullanilir veya aderans képriisi
olusturmak amaciyla 25 kg CM 16 ile 6,0 kg Ceresit
Elastik Emiilsiyon + yaklasik 4,0 | su ile hazirlanan kari-
sim tek kat olarak uygulanir. Bu uygulamadan 3 saat
sonra CM 16 ile yapistirma islemine gecilebilir.

Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek ya da ift yonli yapishrma metodu tercih
edilmelidir. Yapistirici, uygun disli tarak kullanilarak
2 - 10 mm yatak kalinhiginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye
parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakilmalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 24 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
nerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirici  kuruduktan sonra  ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan &nce suya doyurulmalidir. CM 16 yalniz
kuru ortam kosullarinda ve +5 °Cile +25 °C sicakliklarda
uygulanmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve riszgarli hava-
larda uygulama nerilmez.

AMBALAJ

25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlar tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin.Goz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlisk /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yap: : Sentetik ve modifiye katkilar ile
6zel cimento iceren harg
Yogunluk : Yaklasik 1,3 kg/It

8,5-9,0 It su / 25 kg toz
Yaklasik 3 saat
+5°C-+25°C
Yaklasik 30 dakika

Karisim orani :

Uygulama siiresi :

Uygulama sicakhig :

Acik zaman :

24 saat sonra

> 1,50 N/mm?

Derz uygulama :

Yapisma mukavemeti :

Sarfiyat :  Tarak Dis Derinligi Sarfiyat
() (kg/m?)

4 1,7

6 2,3

8 3,0

10 3,3

12 5,6

C€

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka ki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004

Kayma 6zelligi azaltilmis ve uzatlmis agik bekletme siresi
gelistirilmis cimento esasli yapistirici

C2TE
Yangina Tepki Al
Baslangic gekme mukavemeti > 1 N/mm?
Istyla yaslandirildikian sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Donma ¢éziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
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CM 17 »SUPER FLEX«

Siuper Esnek Porselen Karo ve
Dogaltas Yapisirma Hara

URUN OZELLIKLERI

» ic ve dis alanlarda.

» Zemin ve duvarda - kaymaz.

» Suya ve dona dayanikl.

» Hizli ve kolay uygulama.

» Giicl ilk tutunma.

» Uzahlmis acik zaman.

» Alttan 1sitmali zeminler, teraslar, havuzlar, dis cep-
heler, yogun yaya trafigine agik alanlar, endistriyel
zeminler ile seramik izeri seramik uygulamalari igin
uygun.

» Su emmesi olmayan biyik ebatl porselen karo,
dogaltas, granit, cam mozaik ve cam karolarin yapis-
trilmasinda

» Esneyebilen zorlu uygulama yiizeyleri iizerine.
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Zorlu ve kritik yizeylere seramik karo yapistirilmasinda
kullanilan gimento esasli, siiper esnek yapistrma harci.
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YUZEY HAZIRLAMA

CM 17'nin uygulanacagr yiizey; saglam, tasiyici, toz,
yag, harg arhigi vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
temizlenmis olmalidir. Tasiyicilhg yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. 5 mm derinlige kadar olan
yizey bozukluklari, seramik déseme isleminden bir
giin dnce, CM 17 ile onarilabilir. 5 mm’den daha fazla
derinlige sahip yizey bozukluklarinda Thomsit zemin
tesviye saplari veya Ceresit tamir harglari kullanilmalidir.
CM 17, 28 ginlik prizini tamamlamis maksimum %2
neme sahip gimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3
ay dnce dokiilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi
tim kuru mineral esasli yiizeylere uygulanabilmektedir.
Kalsiyum-siilfat, anhidrit/alci (yizeyi pirizlendirilmis ve
tozdan arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga levha-
lar (V100, kalinlk > 22 mm), algi levha, sandvig tipi
lifli alcipan gibi cok emici yiizeyler ve kuru yiizeyler
seramik désemeden dnce Ceresit CT 17 ile astarlanma-
lidir. Astarin kurumasi icin en az 4 saat beklenmelidir.
Direkt giines 1s1gina maruz kalmis ve sicakhgr 25 °C'nin
izerindeki yiizeyler uygulamadan énce islatimali veya
astarlanmalidir.
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Algi levhalar izerine yapilacak seramik uygulamalarinda
levha reticilerinin 6nerileri dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

CM 17; temiz, berrak suyun icine, yavas yavas dokilir ve
uygun karistirict yardimiyla topaklar ¢ézilinceye kadar
karistirilir. Gerekli kivama bagl olarak, 25 kg CM 17
hazirlamak igin 7,25-8,0 It su gerekir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karistirilir. Su
miktari dikkatlice &lciimelidir. Karisim hazirlandiktan
sonra ve uygulama siresince karisima kesinlikle ilave su
katlmamalidir.

l¢ mekanlarda seramik Gzeri kaplamalar igin astar uygu-
lanmadan direk CM 17 ile karo yapishirilabilir.

Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaploma malzemesi tiri ve ebatlarina bagl
olarak tek ya da cift yonli yapistirma metodu tercih edil-
melidir. Yapishrici, uygun disli tarak kullanilarak

2 - 10 mm yatak kalinhiginda yiizeye yayilmali ve karo
ile tam kontakt saglanacak sekilde déseme yapilmalidir.
Yizeye sirilen yapistiricinin kurumasi halinde (yiizeye
parmakla dokunulup 1slaklik kontrol edilir) yapistiricinin
uygulama siresi gegmistir ve yapistirici yiizeyden kazi-
narak yeni yapistrici uygulanmalidir. Karolar birbirine
temas etmeden désenmeli, kaplama ve yiizey kosullarina
uygun genislikte derz boslugu birakilmalidir. Derz dolgu
uygulamasina en az 24 saat sonra gegilmelidir. Ceresit
CE grubundan uygun derz dolgu iriinleri kullaniimas
nerilir. Uygulamadan sonra harg su ile temizlenebilir,
yapistirici  kuruduktan sonra  ancak mekanik olarak
yizeyden temizlenebilir. Yiksek emicilige sahip karolar
uygulamadan &nce suya doyurulmalidir. CM 17 yalniz
kuru ortam kosullarinda ve +5 °Cile +25 °C sicakliklarda
kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu ve riizgarl hava-
larda uygulama nerilmez.

AMBALAJ

25 kg kraft torba gri / beyaz

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler ist iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Gz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlisk /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapr : Sentetik ve modifiye katkilar
ile 6zel cimento iceren harc

Yogunluk : Yaklasik 1,3 kg/lt

Karisim orani : 7,25-8,0 It su / 25 kg toz

Uygulama siiresi : Yaklasik 3 saat

Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Acik zaman : Yaklasik 30 dakika

Derz uygulama : 24 saat sonra

Yapisma mukavemeti : > 2,00 N/mm?
Sarfiyat :  Tarak Dis Derinligi Sarfiyat
(mm) (kg/m?)
3 1,7
4 2,0
6 2,7
8 3,3

C€

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka ki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004

Kayma 6zelligi azaltilmis ve uzatlmis agik bekletme siresi
gelistirilmis cimento esasli esnek yapistrici

C2TES2
Yangina Tepki Al
Baslangic gekme mukavemeti > 1 N/mm?
Istyla yaslandirildikian sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Donma ¢éziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
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CU 25

Kullanima Hazir Fayans Yapistiricisi

URUN OZELLIKLERI

» Akrilik dispersiyon esasl.

» Kullanima hazir - Hizli ve kolay uygulama.

» Uzun calisma siiresi.

» Giicli yapisma ve elastikiyet.

» lc mekanlarda duvar ve zeminlerde, dis mekanlarda
duvarlarda.

Esneyebilen uygulama yiizeyleri izerine.

v

» Boyali ve eski seramik kaplama yiizeyler izerine.

» Seramik ve porselen karo, cam mozaik yapistirmak
icin ideal.

» Beyaz renk.

porselan karo

dis mekanlar mozaik karo iizeri karo

Seramik ve porselen karo, cam mozaik, yalihm ve dekor
plakalarinin yapistirlmasinda kullanilan akrilik dispersi-
yon esasli, kullanima hazir yapistiricr.

UYGULAMA ALANLARI

Karo seramik, porselen karo, cam mozaik, polistren dekor
plakalari, 151 ve ses yalitm plakalari (polistren, polieti-
len, sert kdpik vb.) yapistiriimasinda kullanilir. Ig ve dis
alanlarda duvarlarda ve ic mekanda zeminde, banyo ve
mutfak gibi 1slak hacimlerde, eski karo kaplama tizerine
karo uygulamalarinda kullanilabilir. Beton, eternit, algi,
kartonpiyer, sandvic paneller, ahsap ve boyali yiizeyler
izerine yapishrma uygulamalari icin kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLIGI

CU 25'in uygulanacagi yiizey; saglam, tasiyici, toz,
yag, harg artig vb. yapismayr engelleyici etkenlerden
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temizlenmis olmalidir. Tasiyicilig yetersiz kaplamalar
yiizeyden temizlenmelidir. Yiizey bozukluklari, seramik
déseme isleminden 6nce Thomsit zemin tesviye saplari
veya Ceresit tamir harglari ile onarilmalidir. CU 25, 28
gunlik prizini tamamlamis maksimum %2 neme sahip
cimento, kireg-gimento esasli ve minimum 3 ay &nce
dekilmis maksimum %4 neme sahip beton gibi tim kuru
mineral esasli yiizeylere uygulanabilmektedir. Kalsiyum
- siilfat, anhidrit/alci (yizeyi pirizlendirilmis ve tozdan
arindirilmis, nem < %0,5), ahsap yonga levhalar (V100,
kalinlik > 22 mm), algi levha, sandvic tipi lifli algipan gibi
cok emici yizeyler ve kuru yiizeyler izerine astarlama
yapilmadan direk kaplama yapistirilabilir. Al levhalar
izerine yapilacak seramik uygulamalarinda levha Greti-
cilerinin 6nerileri dikkate alinmalidir.

UYGULAMA

Ceresit CU 25 kullanima hazirdir. Uriin su ile karistirlma-
dan direk kullanilmalidir ve uygulama siiresince karisima
kesinlikle su katlmamalidir. Kullanilmadan énce iriin bir
spatula ile karistinlmalidir.

CU 25, zemin iizerine bir spatula ile dnce diiz bir sekilde



strilmeli, sonra disli tarak yardimiyla dalgali tarak izleri
yapilmalidir. Béylece esit bir yapistici kalinligr temin edi-
lir. Karo uygulamalariyla ilgili genel prensiplere dikkat
edilerek, homojen yapistirici yatak kalinhig saglayacak
sekilde kaplama malzemesi yiizeye bastrilarak désen-
melidir. Siri diiz olan kaplamalarin yapistirilmasinda
ggen disli taraklar kullanilmalidir. Urinin bu teknik
foyde verilen sirelerde kurumasi igin zemin ya da kap-
lama malzemesinden en az birinin emici yiizeye sahip
olmasi gereklidir. Aksi halde; 6rnegin eski karo izeri
karo yapistrmada, kuruma siresinin uzayacag géz
éniinde bulundurulmalidir. Yiizeye sirilen yapishricinin
kurumasi halinde (yiizeye parmakla dokunulup islaklik
kontrol edilir) yapishricinin uygulama siresi gegmistir
ve yapistirici yiizeyden kazinarak yeni yapishrici uygu-
lanmalidir. Karolar birbirine temas etmeden désenmeli,
kaplama ve yiizey kosullarina uygun genislikte derz
boslugu birakilmalidir. Derz dolgu uygulamasina en az
48 saat sonra gegilmelidir. Ceresit CE grubundan uygun
derz dolgu irinleri kullanilmasi dnerilir. Uygulamadan
sonra harg su ile temizlenebilir, yapishrici kuruduktan
sonra ancak mekanik olarak yiizeyden temizlenebilir.
CU 25 yalniz kuru ortam kosullarinda ve +5 °C ile
+25 °C sicakliklarda kullanilmalidir. Cok sicak, yagmurlu
ve riizgarl havalarda uygulama dnerilmez.

AMBALAJ

5 kg kova

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi. Cocuk-
larin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz ve cilt
ile temasindan sakinin. Géz ile femasinda derhal bol su
ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koru-
yucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma
halinde hemen doktora basvurun; kabi veya etiketi gds-
terin. Uyari, givenlik ve atik ydnetimi bilgileri malzeme
guvenlik bilgi formundan incelenebilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk : 1,5kg /It
Uygulama sicakhg : +5°C-+30°C
Yapisma mukavemeti : >1,0 N/mm?

Acik zaman : Yaklasik 25 dakika

48 saat sonra

Mekanik etkilere dayaniklik :

Sarfiyat :  Tarak Dis Derinligi Sarfiyat
(mm) (kg/m?)

3 1,7

4 2,0

6 2,7

8 3,3

q

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka Iki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Kayma &zelligi azalhlmis gelistirilmis dispersiyon esash yapistirici
D2T
Baslangig cekme mukavemet >1N/mm?
Istyla yaslandinldiktan sonra gekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
Suya daldinldikian sonra ¢ekme yapisma mukavemefi > 0,5 N/mm?
Donma ¢6ziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?
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CE 33 »SUPER«

Esnek Derz Dolgu Malzemesi

(0-5 mm)

URUN OZELLIKLERI

» Karo seramik trendleriyle uyumlu genis renk secenek-

leri

Rengini tam veren yenilikci formiil ile parlak renkler

Uniform derz yapisi

Yiksek doldurma giici

Kolay karistirma ve uygulama

Kolay temizlenebilme

Cokmeyen, catlamayan ve tozumayan formiil

Su ve neme karsi dayanikli

» ¢ ve dis alanlarda, 1slak mekanlarda, duvar ve zemin-
lerde

» Fayans, seramik karo, porselen karo ve mozaikler iin
ideal

vyvyVvyVvYyVvYYvyy

<1000 mm?

1

W

/7T
o 3 g 4
ﬁluk alanlar dis mekanlar mozaik porselan karo

dogal tas

0-5 mm genisligindeki derzler igin esnek, su itici, rengini
tam veren, gcimento esash derz dolgu malzemesi.

YUZEY HAZIRLAMA

Karo seramik yapistirma harci kiirin almis ve kurumus
olmalidir (kalin yatakli harglar en az 7 gin yaslandinl-
malidir). Karo kenarlari ve késeleri kirden arindirilmis
ve temiz olmalidir. Derz bosluklarinin igindeki yapistirici
artiklar temizlenmelidir. Uygulamaya gegmeden énce
cok kuru derz bosluklari nemlendirilmelidir. Emici ve
yizeyi izilmeye direngli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu islemine gegmeden &nce &n uygulama ile
kirlenme ve cizilme testleri yapilmasi tavsiye edilir.
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“Ceresit .

UYGULAMA

CE 33 uygun miktarda temiz ve soguk suya ilave edi-
lerek, topaksiz ve homojen bir kivam elde edilinceye
kadar karistirilir. Elde edilen har¢ homojen bir renge
sahip olmalidir. Harg, kauguk tabanl derz malasi ile
yizeye yayilir. Ortam kosullarina gére kuruma siresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmaga bulas-
madigi zaman) yizeydeki derz kalintilari nemli bir
singer yardimiyla capraz hareketlerle temizlenir. Nihai
temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez ile yapilmalidir.
Karo seramiklerin derz kenarlari boyunca farkli emicilige
sahip oldugu, harcin farkli su karisim oranlariyla hazir-
landigi, harcin farkl hizda kurudugu, silme isleminin gok
sulu siingerle veya zamanindan &nce yapildigi ve yiizey
ile ortamin farkli nem oranina sahip oldugu durumlarda
nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlasmalar mey-
dana gelebilir. Ayni yiizeyde ayni seri no ile Uretilmis
ambalajlar kullaniimalidir. Karisima sonradan kesinlikle
su ilave edilmemelidir. Pasl arag ve gereg kullaniimama-
lidir. Yizeyde gerilmelere bagl olarak gerekli genlesme
derzleri birakilmali ve bu derzler uygun profil ve mastik-
ler ile yaltilmalidir.
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SARFIYAT

TEKNIK OZELLIKLER

Karo Derz Kimyasal yapi Sentetik ve modifiye katkilar ile
Seramik Ebat genisligi Sarfiyat 6zel cimento iceren harg

tory (cm) (mm) (kg/m?) o )

Cam mozaik 2/2 15-2 0,80 Yogunluk : Yaklasik 1,2 kg/It

Orta ebatli Karisim orani : 1,25t su / 5 kg toz

mozaik 5/5 3 0,70 2,50 It su / 10 kg toz

Karo 10/5 3 0,30 6,251t su / 25 kg toz

Karo 10/10 3 0,38 Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Karo 15/15 3 0,30

Karo 20/ 20 3 0,20 Kap siresi : Yaklasik 90 dakika

Karo 30/30 3 0,20 Temizleme siresi : 10 dakika ve sonrasi, karo seramik

AMBALAJ
5kg / 10 kg / 20 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Uzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en
fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk gikar siste-
miyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda
ise paletler ist Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

> N0

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

tipine bagh olarak

Kullanima agilma siiresi : 24 saat sonra

Nihai mukavemet siiresi : 2 giin sonra
-20 °Cto +70 °C
< 1000 mm?® (EN 13888)

> 2,5 N/mm? (kuru ortam
(EN 13888)

> 15 N/mm? (kuru ortam)
(EN 13888)

Sicaklik dayanimi :

A§|nmc1 dG)’GnImI :

Egilme mukavemeti :

Basinc mukavemeti :

Buzilme : <3 mm/m (EN 13888)
Su emme : < 5 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
<10 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

TS EN 13888 - CG2A sinifina uygundur.

Cimento esasli

Derz dolgu malzemesi

Gelistirilmis

Yiksek asinma dayanimi
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CE 40 »AQUASTATIC«

Su Gecirimsiz, Kire Dayanikl
ve Hijyenik, Esnek Derz Dolgu

Malzemesi (1-8 mm)

URUN OZELLIKLERI

» Karo seramik trendleriyle uyumlu genis renk secenek-

leri

Rengini tam veren yenilikgi formil ile parlak renkler

Ustiin su gegirimsizlik, esneklik ve UV dayanimi

Ideal dizginlikte derz yiizeyi

“Aquastatic” etki - su emilimini engeller

“Trio Protection” etki - kirlenmeye dayanikli formille

Ustin hijyen

Yiksek doldurma giici

Kolay uygulama ve temizlenebilme

» lc ve dis alanlarda, 1slak mekanlarda, balkon ve teras-
larda, duvar ve zeminlerde

» Yerden isitmali zeminlerle uyumlu

» Porselen karo, cam karolar, mermer ve mozaikler icin

ideal

<5g/240dak.

vyvyVvyYyvyy

vy

<1000 mm®
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yerden isitma islak alanlar bﬁlekr:';ll:: & dis mekanlar
porselan karo dogal tas mozaik

1-8 mm genisligindeki derzler igin esnek, su gegirimsiz,
kire dayanikli ve hijyenik, rengini tam veren, cimento
esasli derz dolgu malzemesi.

YUZEY HAZIRLAMA

Karo seramik yapistirma harci kiiring almis ve kurumus
olmalidir (kalin yatakli harclar en az 7 giin yaslandiril-
malidir). Karo kenarlari ve kdseleri kirden arindiriimis
ve temiz olmalidir. Derz bosluklarinin igindeki yapistirici

artiklar temizlenmelidir. Uygulamaya gegmeden &nce
cok kuru derz bosluklari nemlendirilmelidir. Emici ve
yizeyi izilmeye direngli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu islemine gegmeden 6nce &n uygulama ile
kirlenme ve cizilme testleri yapilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

CE 40 uygun miktarda temiz ve soguk suya ilave edi-
lerek, topaksiz ve homojen bir kivam elde edilinceye
kadar karistirilir. Elde edilen harg homojen bir renge
sahip olmalidir. Harg, kauguk tabanli derz malasi ile
yizeye yayilir. Ortam kosullarina gére kuruma siresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmaga
bulasmadigi zaman) yizeydeki derz kalintilari nemli
bir singer yardimiyla capraz hareketlerle temizle-
nir. Nihai temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez
ile yapilmalidir. Karo seramiklerin derz kenarlari
boyunca farkli emicilige sahip oldugu, harcin farkl
su karisim oranlariyla hazirlandigi, harcin farkh
hizda kurudugu, silme isleminin cok sulu siingerle
veya zamanindan dnce yapildigi ve yiizey ile orta-
min farkli nem oranina sahip oldugu durumlarda
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nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlasmalar
meydana gelebilir. Ayni yiizeyde ayni seri no ile ire-
tilmis ambalajlar kullaniimalidir. Karisima sonradan
kesinlikle su ilave edilmemelidir. Pasli arag ve gereg
kullanilmamalidir. Yizeyde gerilmelere bagli olarak
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve bu derzler
uygun profil ve mastikler ile yalitilmalidir.
Uygulamadan 9 saat sonra derz iizerinde yirinebilir.
Derz, uygulamadan 24 saat sonra su ile temas ede-

ilir, mikemmel hidrofobik (su emilimine dayanim)
ozelligine ise uygulamadan sonraki 5 giin iginde
erisecektir. Bu sire zarfinda, derz temizligi sadece
temiz, duru ve deterjansiz su ile yapilmalidir. Asiri
miktarda ve/veya basingl su ile sik yapilan genel
temizlik CE 40"n su itici 6zelliginin zamanla azalma-
sina sebep olabilir. Renkli temizlik malzemeleri derz
dolgu renginde degisime sebep olabilir.

SARFIYAT

Karo Derz

Seramik Ebat genisligi Sarfiyat
tiri (cm) (mm) (kg/m2)
Cam mozaik 2/2 1,5-2 0,80
Orta ebatl

mozaik 5/5 3 0,70
Karo 10/5 3 0,30
Karo 10/ 10 3 0,38
Karo 15/15 3 0,30
Karo 20 / 20 3 0,20
Karo 30/ 30 3 0,20

AMBALAJ

5 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilma-
mali, ambalaji delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
izerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk
giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli
depolamalarda ise paletler st iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlar
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Goéz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme givenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapi Sentetik ve modifiye katkilar ile
6zel cimento iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,1 kg/It

Karisim orani : 1,4ltsu/ 5kgtoz

+5°C-+25°C
Yaklasik 2 saat

Uygulama sicaklig: :

Kap siresi :

10 dakika ve sonrasi, karo seramik
tipine bagh olarak

Temizleme siresi :

Kullanima agilma siiresi : 9 saat sonra

Nihai mukavemet siiresi : 5 giin sonra

-30 °Cto +70 °C
< 1000 mm?® (EN 13888)

> 2,5 N/mm? (kuru ortam
(EN 13888)

> 15 N/mm? (kuru ortam)
(EN 13888)

Sicaklik dayanimi :

A§|nmc1 dG)’GnImI :

Egilme mukavemeti :

Basinc mukavemeti :

Buzilme : <3 mm/m (EN 13888)
Su emme : <2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
< 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

TS EN 13888 - CG2WA sinifina uygundur.

Cimento esasli

Derz dolgu malzemesi

Yiksek asinma dayanimi

C
G
2 Gelistirilmis
A
\%

Azaltlmis su emilimi
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CE 43 »"GRAND'ELIT«

Mekanik ve Kimyasal Dayanimi
Gelistirilmis, Suya Dayanikl, Esnek
Derz Dolgu Malzemesi (1-20 mm)

URUN OZELLIKLERI

» Rengini tam veren yenilikci formil ile parlak renkler

» Liflerle giiglendirilmis wstin formiiliyle zorlu kosullara
- mekanik yiiklere ve kimyasal etkilere - dayanikli

» “Micro Protect” etki - kirlenmeye dayanikli su itici
forml

» Yiksek doldurma giici

» Kolay uygulama ve temizlenebilme

» lc ve dis mekanlarda, siirekli 1slak alanlarda, endistri-
yel yapilarda, duvar ve zeminlerde

» Yizme havuzlari igin uygun

» Yerden isitmali zeminlerle uyumlu

» Porselen karo, cam karolar ve mozaikler icin ideal

<5g/240dak.
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1-20 mm genisligindeki derzler icin esnek, puzolan ve lif
takviyesi ile mekanik ve kimyasal dayanimi gelistirilmis,
suya dayanikli, rengini tam veren, gimento esasli derz
dolgu malzemesi.

YUZEY HAZIRLAMA

Karo seramik yapistirma harci kiirint almis ve kurumus
olmalidir (kalin yatakli harglar en az 7 gin yaslandinl-
malidir). Karo kenarlari ve késeleri kirden arindirilmis
ve temiz olmalidir. Derz bosluklarinin igindeki yapistirici
artiklar temizlenmelidir. Uygulamaya gegmeden énce
cok kuru derz bosluklari nemlendirilmelidir. Emici ve
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yizeyi izilmeye direngli olmayan mat karo seramiklerde
derz dolgu islemine gegmeden 6nce &n uygulama ile
kirlenme ve cizilme testleri yapilmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA

CE 43 uygun miktarda temiz ve soguk suya ilave edi-
lerek, topaksiz ve homojen bir kivam elde edilinceye
kadar karistirilir. Elde edilen harg¢ homojen bir renge
sahip olmalidir. Harg, kauguk tabanl derz malasi ile
yizeye yayilir. Ortam kosullarina gére kuruma siresi
beklendikten sonra (derz malzemesinin parmaga bulas-
madigi zaman) yizeydeki derz kalintilari nemli bir
singer yardimiyla capraz hareketlerle temizlenir. Nihai
temizlik ise kuru ve temiz pamuklu bez ile yapilmalidir.
Karo seramiklerin derz kenarlari boyunca farkli emicilige
sahip oldugu, harcin farkli su karisim oranlariyla hazir-
landigr, harcin farkli hizda kurudugu, silme isleminin gok
sulu siingerle veya zamanindan &nce yapildigi ve yiizey
ile ortamin farkli nem oranina sahip oldugu durumlarda
nihai renginde dalgalanmalar veya beyazlasmalar mey-
dana gelebilir. Ayni yiizeyde ayni seri no ile Uretilmis
ambalajlar kullaniimalidir. Karisima sonradan kesinlikle
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su ilave edilmemelidir. Paslh arag ve gereg kullanilmama-
lidir. Yizeyde gerilmelere bagl olarak gerekli genlesme
derzleri birakilmali ve bu derzler uygun profil ve mastik-
ler ile yaltilmalidir.

Uygulamadan 9 saat sonra derz iizerinde yiiriinebilir.
Derz, uygulamadan 24 saat sonra su ile temas edebilir,
hidrofobik (su itici) &zelligine ise uygulamadan sonraki
5 giin iginde erisecektir. Bu sire zarfinda, derz temizligi
sadece temiz, duru ve deterjansiz su ile yapilmalidir.
Renkli temizlik malzemeleri derz dolgu renginde degi-
sime sebep olabilir.

SARFIYAT

Karo Derz

Seramik Ebat genisligi Sarfiyat
tiri (cm) (mm) (kg/m2)
Cam mozaik 2/2 1,5-2 0,80
Orta ebatl

mozaik 5/5 3 0,70
Karo 10/5 3 0,30
Karo 10/ 10 3 0,38
Karo 15/ 15 3 0,30
Karo 20 / 20 3 0,20
Karo 30/ 30 3 0,20

AMBALA)J
5 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilma-
mali, ambalaji delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
izerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk
giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli
depolamalarda ise paletler st iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Acilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapi Sentetik ve modifiye katkilar ile
6zel cimento iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,25 kg/It

Karisim orani : 1,4ltsu/ 5kgtoz

Uygulama sicakhig : +5°C-+25°C

Kap siresi : Yaklasik 60 dakika

10 dakika ve sonrasi, karo seramik
tipine bagh olarak

Temizleme siresi :

Kullanima agilma siiresi : 24 saat sonra

Nihai mukavemet siiresi : 5 giin sonra
-30 °Cto +70 °C
< 1000 mm?® (EN 13888)

> 2,5 N/mm? (kuru ortam
(EN 13888)

> 15 N/mm? (kuru ortam)
(EN 13888)

Sicaklik dayanimi :

A§|nmc1 dG)’GnImI :

Egilme mukavemeti :

Basinc mukavemeti :

Buzilme : <3 mm/m (EN 13888)
Su emme : <2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)
< 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

TS EN 13888 - CG2WA sinifina uygundur.

Cimento esasli

Derz dolgu malzemesi

Gelistirilmis

Yiksek asinma dayanimi

s|» vjojo

Azaltlmis su emilimi
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CE 79 »ULTRAPOX COLOUR«

2 Bilesenli, Epoksi Esash Karo
Seramik Yapistiricisi ve Derz Dolgu

Malzemesi (2-10 mm)

URUN OZELLIKLERI

Rengini tam veren yenilikgi formiil

Ustin formiliyle yiksek kimyasal (asit, alkali, yag,
vb.) ve mekanik (asinma, yik, vb.) dayanim

Su gegirimsiz yapi ile hijyenik

Isme suyu ile temas edebilir

Yiksek doldurma giici

Kolay uygulama ve temizlenebilme

<0.1g/240dak.
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balkonlar &

kimyasallara
teraslar

dayanim

kife
dayanikh

RAL
renkleri

asinma
dayanimi

2-10 mm genisligindeki derzler icin kimyasallara ve
mekanik yiiklere dayanikli, rengini tam veren, epoksi
esasl, 2 bilesenli derz dolgu malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Kimyasal dayanimli seramik ve fayans derz dolgu kap-
lamalari, asite dayanikli klinker karolar, antiasit karolar,
mermer, granit ve cam mozaik gibi malzemelerin i¢ ve
dis mekanlarda, 1slak hacimlerde 2-10 mm genislikte
derzlerinin doldurulmasinda kullanilir.

Asindirici kimyasallara maruz kalan alanlar ( klinikler,
sUt Griini imalathaneleri, ticari ve genel mutfaklar, oto
yikama istasyonlari, bira imalathaneleri, silolar, labora-
tuarlar, su depolari ve yizme havuzlar ) igin uygundur.
CE 79 seramik yapistirma harci olarak da kullanilabilir,
cimento esasli seramik yapistiricilari ile ayni prensipte
uygulanir.

anauTEcHMik @

Ce_resnl'

[ cE 79

UYGULAMA

Uygulama sirasinda ortam sicakhigi 10°C’nin iizerinde
olmalidir. Derz bosluklar diizgiin, temiz ve kuru olma-
lidir.

Once epoksi recine ve sertlestirici 400 - 600 devir/dakika
mikser ile homojen bir sekilde karishrilir. Karisimin rengi
homojen olmalidir.

Karisim, kauguk epoksi malasi yardimi ile bosluk kalma-
yacak sekilde derz bosluklarina uygulanir.

Fazla derz dolgusu diyagonal hareketlerle karo yiizeyin-
den temizlenir. Ortam sicakligina bagh olarak 15 - 30
dakika kadar beklenip CE 79 kurumaya basladiginda,
derz dolgu kalintilari kaba siinger ve az miktarda ilik
su kullanilarak dairesel hareketlerle karo yiizeyinden
temizlenir. Ince temizlik igin yumusak bir singer ve az
miktarda su, durulama icin yumusak bir bez kullanilir.
Siingerler siklikla temiz su ile temizlenmelidir. Aletlerin
temizligi uygulamadan hemen sonra sicak su ile yapil-
malidir.

Farkli ortamlarda erken veya gec kuruma, sarfiyat mikta-
rinda arhis gibi degisiklikler gdzlenebilir.
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SARFIYAT
Sarfiyat (kg/m?) = ((A+B) x Cx D x 1,7) / (AxB)

A: Fayans uzunlugu (mm)

B: Fayans genisligi (mm)

C: Fayans kalinhgi (mm)

D: Derz genisligi (mm)

* Uygulama zaiyat icin hesaplanan miktarin %10u
baz alinabilir.

AMBALAJ

Epoksi Regine (Komponent A) :
Epoksi Sertlestirici (Komponent B) :

5,0 kg
0,2 kg

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariima-
mali, ambalaji delinmemelidir. Depolanacak ambalajlar
izerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust iiste konulmali ve ilk
giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli
depolamalarda ise paletler st iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru kapals
ortamda (ortam sicakhgr +5°C ve izeri), dondan ve
ginesten korunarak depolandig takdirde raf émrii 12
aydir. Acilmis ambalajlar, agizlar sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa
strede kullaniimalidir.

Solunmasi halinde sagliga zararlidir. Gézleri, solunum
sistemini ve cildi tahris edicidir. Solundugunda, cilt ile
temasinda aleri yapabilir. Cocuklarin ulasabilecegi yer-
lerden uzak tutunuz. Buharini solumayin. Géz ve cilt ile
temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/ maske kul-
lanin. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz
hemen bir doktora basvurun. (Miimkiinse etiketi gdsterin)
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kabi veya eti-
keti gsterin. Sadece iyi havalandirlan yerlerde kullo-
nin. Arhk malzeme suya, topraga veya kanalizasyona
bosaltlmamalidir. Sadece tamamen bosalmis ambalajlar
geri dénisime gdnderilmelidir. Kirlesmis Grin arhklari,
evsel ahk benzeri endistriyel ahk seklinde ya da ticari/
insaat alani igin olan konteynerde bertaraf edilmelidir.
Kirlesmemis Grin artiklari tehlikeli atk olarak bertaraf
edilmelidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapi Modifiye katkilar iceren epoksi
recine ve sertlestirici
Yogunluk : Yaklasik 1,7 kg/It

0,2 kg sertlestirici / 5,0 kg regine
+10°C-+20 °C

15-30 dakika, hava sicakligina
bagl olarak

Karigim orani :

Uygulama sicaklig: :

Temizleme siresi :

Kullanima acilma siiresi : 24 saat sonra

Nihai mukavemet siiresi : 7 giin sonra

-30 °C to +70 °C

>3 N/mm3 (EN 13888)
< 1000 mm? (EN 13888)

> 20 N/mm? (kuru ortam
(EN 13888)

> 50 N/mm? (kuru ortam)
(EN 13888)

<3 mm/m (EN 13888)

<2 g (30 dakika sonra)
(EN 13888)

< 5 g (240 dakika sonra)
(EN 13888)

Sicaklik dayanimi

Yapisma mukavemeti :

Asinma dayanimi

Egilme mukavemeti :

Basinc mukavemeti :

Bizilme :

Su emme :

C€

Tirk Henkel A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. No:8
Buyaka lki Sitesi C Blok Kat 10 Tepeisti Umraniye
34771 Istanbul

EN 12004
Kayma ézelligi azaltilmis gelistirilmis reaksiyon regine esash yapistirict
R2T
Baslangic gekme mukavemeti > 2 N/mm?
Isiyla yaslandinldiktan sonra ¢ekme yapisma mukavemeti 22 N/mm?
Suya daldinldiktan sonra ¢ekme yapisma mukavemeti >2 N/mm?
Donma ¢6ziinme cevrimlerinden sonra cekme yapisma mukavemeti > 2 N/mm?
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Profesyonel Temizlik
ve Bakim Malzemeleri

Ceresit






DERZ-MAX DERZ
YENILEME KALEMI

URUN OZELLIKLERI

» Dayanikli, ézel, cift tarafli kullanilabilir ug

» Hizli kuruyan, kokusuz, dayanikli, uzun &mirlG
formil

» Antitoksik 6zelligi ile ¢ocuk ve ev hayvanlari igin
guvenli

» Hijyenik

Ceresit Derz-Max, zamanla derz dolgular Gzerinde
olusan kirleri temizleyen ve dolgularin uzun sire temiz
kalmasini saglayan bir yenileme kalemidir.

UYGULAMA ALANLARI

Fayans ve seramik désemelerin kullanildigi banyo,
mutfak vb. tim ic mekanlarda kullanilabilir.

UYGULAMA

» Uygulama yapilacak derz dolgularinin kaba tozunu
nemli bir bez yardimi ile temizleyiniz.

Derz yenileme kalemini, kapagr kapaliyken minimum
2 dakika calkalayin.

Icindeki boyanin yiksek kalitesi sebebiyle, kalemin
calkalanmasi, optimum karisimin - olusmasini  ve
istenen sonucun elde edilmesini saglayacaktir.
Kapagi cikarip sert bir zemin Uzerinde boya
gelinceye kadar tekrar eder sekilde kege ucu icine
dogru bastrin.

Uygulama bitiminde kapadi kapatin.

60 dakikada kuruma 6zelligine sahiptir. Daha etkili
bir sonug icin uygulama yapilan alani é saat sudan
koruyun.

Kece ucta bir asinma olursa, ucu yerinden kolayca
cikarip tersini gevirerek kullanmaya baslayabilirsiniz.

SARFIYAT

Bir yenileme kalemi ile dogrusal 60 m derzde kullanilo-
bilir. (2 mm derz genisligi ile)

v

v v

vy

v

Ceresit

¢ i— . o g
—

1 -

b

AMBALA)J

7,0 ml blisterli ambalaj

RAF OMRU

Acilmamis ambalajinda, serin ve kuru ortamda, direkt
gines 1s1gina maruz kalmadan muhafaza edildigi tak-
dirde 12 aydr.

Su bazli, yanici olmayan formil. Cilt ile temasinda
alerji yapabilir. Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden
vzak tutunuz.
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DERZ TEMIZLEYICI

URUN OZELLIKLERI

» Hijyeniktir

» Leke ve kirleri hizli ve etkili bir sekilde giderir

» Kullanima hazir, cabuk ve etkilidir

» Seramik, fayans, cimento ve silikon derz vb. yerlerde

kullanima vygundur
Alev almaz

Ceresit Derz Temizleyici, seramik, fcyons, cimento ve
silikon derz vb. yizeylerde leke ve kirlerin giderilme-
sinde kullanilan temizlik malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Banyo, dus, havuz, kiler, mutfak, duvar, tavan, zemin,
teras gibi alanlarda; seramik, fayans, ¢imento ve sili-
kon derz vb. bélgelerde kir ve lekelerin giderilmesinde
kullanilir.

UYGULAMA

Guvenlik klipsini yukariya dogru bastirniz ve ayni
zamanda agik isareti yukariya gelinceye kadar ceviri-
niz. Yaklasik 20 cm’lik mesafeden yizeye puskirtiniz.
Kullandiktan sonra puskirtme basligini “STOP” iste
gelinceye kadar ceviriniz. Kullanim esnasinda oday:
iyice havalandiriniz.

v

e Agir kirleri temizlemek icin: Ceresit Derz
Temizleyici'yi yizey iyice islanincaya kadar puskir-
tuniz. Etkisini gostermesi igin 5-10 dakika bekleyiniz
ve yizeyi bol su ile durulayiniz. Inatgi lekelerde islemi
tekrarlayiniz. Onemli: Emici yizeylere az puskirtiniz.

* Genel temizlik icin: Ceresit Derz Temizleyici'yi
puskirtiniz. Bir singer veya bez ile yizeye dagitiniz.
Yizeyi su ile iyice yikayiniz veya nemli bezle siliniz.

Derz Temizlaylcd
||||| Chereis

Ceresit Derz Temizleyici fayanslarin yizeylerinde,
cimento ve silikon derzlerde ve uygulamada mevcut
olan pek ¢ok alt zeminde (6rnedin kivetlerde) etkilidir.
Hassas fayans yizeylerde (6rnegin, dekor fayanslari)
veya siri zarar goérmis olan fayanslarda, uygulama
sonrasinda hemen bol su ile yikayiniz (renk degisikligi
meydana gelebilir). Tekstil Grinleri, aliminyum, cilali
yuzeyler, ahsap, altin, gimis, piring ve bronz yizey-
ler icin uygun degildir. Uygulamadan énce uvygulama
yapilacak yizeyin, dikkat cekici olmayan bir yerinde
deneme yapiniz.

AMBALA)J

500 ml plastik sise
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RAF OMRU

Klipsi iyice kapatarak serin ve kuru yerde saklayiniz.
Raf mri, 5-25°C’'de acilmamis ambalajda muhafaza
edildigi takdirde 36 aydir.

Gozleri ve cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlar teh-
likesi vardir. Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak
tutunuz. Gaz / Duman / Buhar / Aeroselleri solumayin.
Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda
derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisir-
ken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske
kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gosterin. Sadece iyi havalandirlan
yerlerde kullanin. Uring diger trinlerle birlikte kullan-
mayin. Klor gibi tehlikeli gazlar agiga gikabilir. Diger
temizleyicilerle, sicak suyla veya bozulmus urinlerle
birlikte kullanmayin.

TEKNIK OZELLIKLER

icerik Hipoklorit bazli,
aktiflestiricili agartici

Koyuluk Disik viskoziteli sivi

Goriinim Acik, sarimtrak

Koku Klor

Yogunluk (20°C) Yakl. 1,1 g/cm?®

pH (10% sulu solisyon, 20°C) 12,5-13,3
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HIJYENIK YAG SOKUCU

URUN OZELLIKLERI

Hijyeniktir

Yagi ve kiri soker

Profesyonel kullanima uygundur

Kilitli kapak ile gocuklar igin givenlidir

vyvyyvyy

Mutfak yizeyleri igin hijyenik kir ve yag sékicidir.
Endustride karsilasilan her tirli yogun yag ve agir kir
kalinhlarinin temizligi igin uygundur. Alkalin ve képuklu
yapidadir. Konsantre oldugu igin ekonomik tiketim
saglar. Icerdigi aktif maddeler biyolojik olarak par-
calanabilir 6zelliktedir. Ambalajda kullanilan plastik
tamamen geri doénustirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Her tirld yuzeydeki yagin ve kirin temizliginde kullo-
nilir. Gida sanayi Uretim alanlarinda, mutfaklarda ve
gidalarin temas ettigi inatci protein ve yag bazli kalin-
tlarin bulundugu her tir sicak ya da soguk yizeyin
temizliginde kullanilabilir.

UYGULAMA

Kilitli kapagi agmak icin Uzerine bastirin ve gevirin.
Yizeye uygulanip képigin zemindeki kiri ¢ézmesi
icin 3-5 dakika bekledikten sonra, yizey basinch suyla
durulanir veya nemli bez yardimiyla temizlenir.
Ceresit Hijyenik Yag Sokici, fircalama veya vakum-
lama yapilabilen temizlik makineleriyle yer temizliginde
de kullanilabilir. Urin su ile seyreltilerek kullaniimals,
seyreltme orani klasik temizlikte 18-27 ml Grin/1 L su,
basingli suyla kullanildiginda ise 9-13,5 ml Grin/1 L su
olmalidir.

AMBALAJ
900 ml HDPE sise

—_

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. Baska bir Grin
veya madde ile kanstrmayin. Gida maddelerinden
vzak tutun. Ciddi yaniklara neden olur. Kilit altinda ve
cocuklarin ulasamayacagr bir yerde muhafaza edin.
Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda
derhal bol su ile yikayin ve doktora bagvurun. Uygun
koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gozlik/
setmiyorsaniz hemen bir doktora bagvurun (mimkinse
etiketi gsterin). Ambalaj tamamen bosaltldiktan sonra
geri dénisim islemine génderin.
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ICINDEKILER ~~ ETEKNIK OZELLIKLER

%2,18 (£%2) sodyum hidroksit (1310-73-2), %5-15

anyonik aktif madde, <%5 noniyonik aktif madde, Renk: agik kahvereng
korozyon &nleyici ve fosfonat icerir. Gorinis: berrak, sivi
pH (%1, 25°C): 11.0-13.0
Yogunluk: 1.12 £ 0,03 gr/ml
Anyonik Aktif Madde (%):  8-11
Koku:
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YUZEY PARLATICI

URUN OZELLIKLERI
» Hijyeniktir

» Celik, inoks ve plastik yizeyler i¢in uygundur
» Yizeylere parlaklik ve canlilik verir

Paslanmaz celik, inoks ve plastik yizeyler icin gunlok
temizlik ve bakim malzemesidir. Yizeyleri ¢izmeden
kolayca temizler, ilk ginki parlakligina kavusturur.
Yizeylerde kalici hos bir koku birakir. Icerdigi aktif
maddeler biyolojik olarak parcalanabilir 6zelliktedir.
Ambalajda kullanilan plastik tamamen geri dénistiri-
lebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Tom paslanmaz celik, inoks ve plastik yizeylerde;
armatirler, havlupanlar, radyatérler, paslanmaz gelik
tencere ve tavalar, inoks davlumbazlar, asansér kapr-
lari, mutfak esyalari, buzdolabi ve firnlarda kullanilir.
Ceresit Yizey Parlatici yizeyleri gizmeden temizler ve
parlatir.

UYGULAMA

Uygulama yizeyi kuru ve temiz olmalidir. Yizeydeki
kiri ve yag: temizlemek igin Ceresit Hijyenik Yag
Sékiuct kullanilmasi énerilmektedir.

Sprey bashgini “ON" isareti yukariya gelinceye kadar
cevirin. Urind yaklasik 20-25 cm’lik mesafeden yizeye
puskirtin. Yizeyi yumusak ve kuru bir bezle dairesel
olarak temizleyin. Yizey uygulama sonrasi durulanma-
malidir. Kullandiktan sonra piskirtme basligini “STOP”
uste gelinceye kadar cevirin.

AMBALA)J
900 ml HDPE sprey sise

—_

Ceresit

FUSFALCT GLOSS

YUZEY
PARLATICI

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut
ve gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Gida
maddelerinden uzakta bulundurun. Zararli: Yutulmasi
halinde akcigerde hasara neden olabilir. Cocuklarin
ulasabilecedi yerlerden uzak tutun. Yutulmasi halinde
hemen bir doktora basvurun, kabi veya etiketi gosterin.
Gézle temasi halinde hemen bol su ile yikayip Grin
etiketi ile birlikte doktora basvurun. Sadece iyi have-
landirilmis yerlerde kullanin. Buharini ve Grin spreyini
solumayin. Urini dondurmayin. 50°C ‘nin Gzerindeki
isilarda depolamayin.
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ICINDEKILER ~~ ETEKNIK OZELLIKLER

Mineral yag, hidrokarbon solvent >%30 ve parfim

. Renk: seffaf

icerir.
Gériinis: berrak, sivi
pH (direkt, 25°C): 6.0-7.0
Yogunluk: 0.82 + 0,03 gr/ml
Koku: +
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LEKE SOKUCU VE COK
AMACLI HIJYENIK

TEMIZLEYiCi

URUN OZELLIKLERI

Cok genis kullanim alani vardir
Gunltk temizlik i¢in uygundur

Kolay ve etkili hijyenik temizlik saglar
Profesyonel kullanima uygundur

Kilitli kapak ile gocuklar igin givenlidir

vyvyVvyYyvyy

Ceresit Leke Sokiict ve Cok Amagli Hijyenik Temizleyici
cok amagli kullanima uygun, lekeleri etkili bir sekilde
soken, yumusak leke sokict genel temizlik Grintdur.
Seyreltilerek ve cok amacl kullanildigi igin ekonomiktir.
Duvar, zemin ve mobilya dahil tim yizeylerde kullani-
labilen 6zel formily ile tekstil yizeylerde ve halilarda
olusan kahve, cay, yag, tikenmez kalem, mirekkep,
nikotin ve pismemis taze tim gida maddesi lekeleri gibi
zor ve inatci lekeleri etkili bir sekilde soker. Yizeyde
matlik yapmaz ve kalinti birakmaz, kalici ve hos bir
koku birakir. icerdigi aktif maddeler biyolojik olarak
pargalanabilir dzelliktedir. Ambalajda kullanilan plas-
tik tamamen geri dénistirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Ozel képikli formili sayesinde tekstil, duvar kagidi,
duvar, cam, koltuk, mobilya, hali, yer temizliginde ve
leke ¢ikarici olarak kullanilabilir. Birolar, banyolar,
tuvaletler ve suyla yikanabilen tim yizeylerde givenle
kullanilabilir.

UYGULAMA

Kilitli kapagi agmak icin Uzerine bastirin ve gevirin.
Camlarda ve aynalarda 2-4 ml Grin/1 L su; boyal,
cilal, PVC, vinil, kauguk, epoksi ve poliiretan yizey-
lerde 30 ml Grin/1 L su; gunlik temizlik, tekstil yizeyler
ve halilarda ise 30-40 ml Grin/1 L su oraninda seyrelti-
lerek kullanilir. Makine yaglari, mirekkep ve tikenmez
kalem gibi zor ve inatci lekelerde ise 100 ml Grin/1 L
su oraninda kullanilir.

Manuel temizlik icin kovada képurtilerek elde edilen
kopuk, singer veya firca yardimi ile yizeye uygulanir.
Képukli hali yikama igin; hali ytkama pedi takili cila
makinasi kullanilabilir. Temizlik képukli yikama ile
yapilir ve yizey vakum ile gekilerek temizlenir. Mop ile
yer temizligi igin; su ile seyreltilmis Grin mop yardimi
ile presle iyice sikildiktan sonra yizeye uygulanarak
temizlik yapilir.

AMBALA)J

900 ml HDPE sise

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, serin ve direkt
gines 1s1gina maruz kalmadan muhafaza edildigi tak-

dirde 3 yildir.
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Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecedi yerlerden uzak tutun. Gida maddelerin-
den uzakta bulundurun. Gozleri tahris eder. Gozle
temasi halinde hemen bol su ile yikayip Grin etiketi ile
birlikte doktora basvurun. Cildi korumak amaciyla elle-
rin temizlik maddesiyle uzun sire temasindan kaginin.
Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi
veya etiketi gosterin.

%15-30 propilen glikol, %5-15 anyonik aktif madde,
<%5 noniyonik aktif madde, etil alkol ve parfim igerir.
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TEKNIK OZELLIKLER

Renk: seffaf

Gorinis: berrak, sivi

pH (direki): 8.5-10.5
Yogunluk: 1.02 = 0.03 gr/ml
Koku: +




ASIT BAZLI LEKE VE

KIR SOKUCU

URUN OZELLIKLERI

» Ozel nano teknolojik formilasyona sahiptir
» Cok genis kullanim alani vardir

» Kolay ve etkili hijyenik temizlik saglar

» Kilitli kapak ile ¢ocuklar icin givenlidir

Ceresit Asit Bazli Leke ve Kir Sokicy, gesitli yizeylerde
zamanla biriken kir, pas lekesi, kireg, sabun ve organik
kalinhlar kolay, hizli ve etkili bir sekilde séken hijyenik
temizlik malzemesidir. Nano-teknolojik formili saye-
sinde, sik ve dizenli kullanildiginda kicik nano par-
calar yizeyi kaplayarak cam ve seramik yizeylerden
suyun film seklinde akip gitmesini saglar ve yizeyin
kirlenmesini geciktirir. Yizeyleri cizmeden temizler ve
parlatir. Igerdigi aktif maddeler biyolojik olarak par-
calanabilir 6zelliktedir. Ambalajda kullanilan plastik
tamamen geri doénustirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik, emaye vyuizeyler, musluk, armatir, kivet
ve lavabo, dus, dus perdesi ve kabinleri gibi aside
dayanikli tim yizey ve malzemelerde kullanilabilir.
Metal yizeylerde korozyona neden olmaz. Dizenli
kullanimda seramik yizeyler ve derz dolgularindaki
kir ve lekeleri yizeye zarar vermeden etkili bir sekilde
temizler. Mermer gibi kalsiyum karbonat iceren tas
yuzeylerde kullaniimaz.

UYGULAMA

Kilitli kapagi agmak icin Uzerine bastirin ve gevirin.
Gunlik temizlik icin 10-20 ml Grin/1 L su oraninda
seyreltilerek kullanilir. Yogun kirli ve kiregli yizeylerde
seyreltiimeden dogrudan kullanilir. Yizeye direkt ola-
rak dokulebilir veya temiz bir beze dékilerek yizeye
tatbik edilir. Sonra temiz bir singer ile yizeyi ovalanr,

Urinin yizey kalintilarini kimyasal olarak sékmesi
icin birka¢ dakika beklenir ve ardindan yizey bol su
ile durulanarak temizlenir. Ginlik temizlikte daha iyi
sonuc alabilmek icin dizenli olarak kullaniimaldir.
Uygulama sirasinda ortam havalandirilmalidir. Genel
temizlikten dnce Urinin yizeyle uvyumu kiguk bir
alanda test edilmelidir.

AMBALA)J

900 ml HDPE sise

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, serin ve direkt
gines 1s1gina maruz kalmadan muhafaza edildigi tak-

dirde 3 yildir.
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Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecedi yerlerden uzak tutun. Gida maddelerin-
den uzakta bulundurun. Mermer gibi kalsiyum karbonat
iceren yizeylerde kullanmayin. Gézle temasi halinde
hemen bol su ile yikayip Urin efiketi ile birlikte doktora
basvurun. Uriing direkt solumayin. Cildi korumak ama-
ciyla ellerin temizlik maddesiyle uzun sire temasindan
kaginin. Urini kullandiktan sonra ellerinizi bol su ile
yikaym. Urinin yutulmasi durumunda Grin ambalaiji ile
birlikte hemen bir doktora basvurun. Camasir suyu ve
diger temizlik maddeleriyle karistirmayin.

<%5 noniyonik aktif madde, organik ve inorganik asit-
ler ve parfim igerir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: seffaf
Gériinis: berrak, sivi
pH (%1, 25°C): 22-3.2

1.03 + 0,03 gr/ml
Noniyonik aftif madde (%): 1.5-2.5
Koku: +

Yogunluk:
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CIMENTO VE

KIREC SOKUCU

URUN OZELLIKLERI

» Asidik bazli profesyonel temizleyicidir

Cimento, kire¢ ve pas kalintilarini séker

» Aside dayanikli tim yizeylerde kullanimi uygundur
» Insaat sonrasi agir temizlikte etkilidir

» Kilitli kapak ile gocuklar igin givenlidir

v

Ceresit Cimento ve Kireg Sokiicy, kireg, cimento, beton
tortularini ve pas lekelerini aside dayanikli tim yizey-
lerden, el aletlerinden ve ekipmanlardan temizler.
Gigli formili ile agir temizlik ve profesyonel kullanim
icin idealdir. Disik yogunlukta képikli temizlik sag-
larken yizeyden kolayca durulanabilir. Icerdigi aktif
maddeler biyolojik olarak parcalanabilir 6zelliktedir.
Ambalajda kullanilan plastik tamamen geri dénistiri-
lebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Aside dayanikli tim yizeylerin, el aletlerinin ve ekip-
manlarin temizliginde kullanilabilir. Aliminyum, krom
ve bakir alasimlar ve aside dayaniksiz yizeylerle
temas ettiriimemelidir, temas halinde korozyona sebep
olabilir. Mermer gibi kalsiyum karbonat iceren tas
yuzeylerde kullanilmaz. Su ile seyreltilerek 1slak alan-
lardaki kirec lekelerini temizlemek icin kullanilabilir.

UYGULAMA

Kilitli kapagi agmak icin Uzerine bastirin ve gevirin.
Genel temizlikte 1 L Grin/10 L su oraninda seyreltilerek
kullanilir. Yogun leke ve kalintilar igin, seyreltme orani
dusurilerek tekrarli uygulanmalidir. Agir kalinh, kirli ve
kiregli yUzeylerde urin seyreltiimeden dogrudan uygu-
lanabilir. Yizeye direkt olarak dokilebilir veya temiz
bir beze dokilerek yizeye tatbik edilir. Sonra temiz bir
sunger ile yizey ovalanir ve ardindan yizey bol su ile
durulanarak temizlenir. Yiksek basingh temizlik maki-
nesiyle kullanimda makine Ureticisinin talimatlarina

uyularak temizlik yapilir. Yizey islatilip temizlik yapilir
ve temizlik esnasinda yizey suyla iyice durulanir. Uriin
yuzeyde bekletiimemelidir. Kettle, kahve makinesi gibi
mutfak gereclerinde olusan kireg lekesini temizlemek
icin ise 250 ml Grin/1 L su oraninda seyreltilerek temiz-
lik yapilir. Uygulama sirasinda ortam havalandiriima-
lidir. Genel temizlikten dnce Urinin yizeyle uyumu
kicuk bir alanda test edilmelidir.

AMBALA)J

850 ml HDPE sise

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, serin ve direkt
gines 1s1gina maruz kalmadan muhafaza edildigi tak-

dirde 3 yildir.
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Kullanma talimatini mutlaka okuyun. Uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gézlik/maske kulla-
nin. Kilit altinda ve cocuklarin ulasamayacagi bir yerde
muhafaza edin. Baska bir rin veya madde ile karistir-
mayin. Gida maddelerinden uzak tutun. El, yiz, vicut
ve gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Ciddi
yaniklara neden olur. Géz ve cilt temasindan sakinin.
Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve dok-
tora basvurun. Cildi korumak amaci ile ellerin temizlik
maddesi ile uzun sire temasindan kaginin. Serin yerde
muhafaza edin. Gines 1sigina maruz birakmayin.
Camasir suyu ve diger temizleyiciler ile karistirarak
kullanmayin. Kullanim sirasinda olusan dumani soluma-
yin. Kireg ¢6zme islemi bittikten sonra kabi ve yizeyi
bol su ile yikayin. Sicak yizeyler izerinde kullanmo-
yin. Mermer, aliminyum, emaye gibi aside dayaniksiz
yuzeylerde ve emaye banyo kivetlerinde kullanmayin.
Kullandiktan sonra ellerinizi bol su ile yikayin. Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir
doktora basvurun (mimkinse etiketi gésterin). Ambalaj
tamamen bosaltildiktan sonra geri dénisim islemine
goénderin.

%42,5 (+%2) fosforik asit (7664-38-2), <%5 noniyonik
aktif madde, korozyon énleyici ve parfim igerir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: sarl

berrak, sivi
1.0-2.0
Yogunluk: 1.32 + 0,03 gr/ml
Koku: +

Gorinus:

pH (%1, 25°C):

185



SERAMIK YUZEY

TEMIZLEYICI

URUN OZELLIKLERI
Hijyeniktir

Sirlanmis seramik yuzeylerde hijyenik temizlik saglar
Gunlik kullanim igin idealdir

Kilitli kapak ile gocuklar igin givenlidir

Gicli leke cikarici ve koruyucu formili ile zamanla
seramik vitrifiyelerin Uzerinde ve atik su giderlerinde
olusan kirec ve pas tabakasini séker, kire¢ olusumunu
onler. Yuzeyi hijyen saglayarak temizler ve yizeyde
uzun sire kalici hos bir koku birakir. Gunlik kullanima
uygundur. Icerdigi aktif maddeler biyolojik olarak par-
calanabilir 6zelliktedir. Ambalajda kullanilan plastik
tamamen geri donustirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Islak alanlarda ve banyolarda vitrifiye lavabo, kivet,
klozet, pisuarlarda kullanimi uygundur. Atk su giderle-
rinin temizliginde kullanilabilir.

UYGULAMA

Kilitli kapagi agmak igin Gzerine bastirin ve gevirin. Kim-
yasal temizligin saglanmasi icin Urini yizeyde en az
10 dakika bekletin, daha sonra mekanik temizlik icin
yuzeyi temiz bir firca ile firgalayin ve su ile durulayarak
temizligi tamamlayin. Uygulama sirasinda koruyucu
eldiven kullanin. Boyar madde igerdiginden baska
malzemelere temas ettirilirse renklenmeye sebebiyle
verebilir. Renklenme kalintilari Ceresit Leke Sokici ve
Cok Amagli Hijyenik Temizleyici ile temizlenebilir.

AMBALAJ

900 ml HDPE sise

vyvyyvyy

RAF OMRU
Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, serin ve direkt

gines 1s1gina maruz kalmadan muhafaza edildigi tak-

dirde 3 yildir.

—_

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. Uygun koruyucu
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gdézlik/maske kul-
lanin. Kilit altinda ve cocuklarin ulasamayacagr bir
yerde muhafaza edin. Baska bir irin veya madde
ile kanstirmayin. Gida maddelerinden uvzak tutun. El,
yUz, vicut ve gida maddeleri temizliginde kullanmayin.
Ciddi yaniklara neden olur. Géz ve cilt temasindan
sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su ile yikayin
ve doktora basvurun. Cildi korumak amaciyla ellerin
temizlik maddesiyle uzun sire temasindan kaginin.
Serin yerde muhafaza edin, gines 1sigina maruz birak-
mayin. Camasir suyu ve diger temizleyicilerle karisti-
rarak kullanmayin. Kullanim sirasinda olusan dumani
solumayin. Kire¢ ¢ézme islemi bittikten sonra kabi
ve ylzeyi bol su ile yikayin. Sicak yizeyler izerinde
kullanmayin. Mermer, aliminyum, emaye gibi aside
dayaniksiz yizeylerde ve emaye banyo kivetlerinde
kullanmayin. Sadece iyi havalandirilan yerlerde kulla-
nin. Kullandiktan sonra ellerinizi bol su ile yikayin. Kaza
halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir
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doktora basvurun (mimkinse etiketi gésterin). Ambalaj - .
tamamen bosaltildiktan sonra geri dénisim islemine TEKNIK OZELLIKLER
goénderin. Renk: Jesi

iciNDEKiLER B e e

%13,2 (£%2) hidroklorik asit (7647-01-0), <%5 noni- PH 1, 25°C): 15-25
yonik aktif madde, parfim ve boya (Cl 42091) igerir. ~ Yogunluk: 1.06 + 0,03 gr/ml
Koku: +
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DUSAKABIN VE
ARMATUR TEMIZLEYICI

URUN OZELLIKLERI

» Nano teknolojik formilasyona sahiptir

» Ozellikle islak alanlarda ve banyolarda kullanilir
» Kolay ve etkili temizlik saglar

» Parlaklik verir, kirlenmeyi geciktirir

Ceresit Dusakabin & Armatir Temizleyici, armatir-
lerde, dusakabinlerde ve kivet yizeylerinde olusan
kir, kireg ve sabun kalinhlarini derinlemesine hijyenik
olarak temizler. Nano-teknolojik formilu sayesinde, sik
ve surekli kullanildiginda kiicik nano pargalari yizeyi
kaplayarak cam ve seramik yizeylerde suyun film sek-
linde akip gitmesini saglarken, yizeyin kirlenmesini ve
su lekelerinin yerlesmesini énler. Icerdigi aktif maddeler
biyolojik olarak parcalanabilir 6zelliktedir. Ambalajda
kullanilan plastik tamamen geri dénustirilebilir nitelik-
tedir.

UYGULAMA ALANLARI

Paslanmaz celik armatirler, dusakabinler, kivet ve
seramik yUzeylerde kullanilabilir. Kirecin matlastirdigs
yuzeyleri parlatir.

UYGULAMA

Sprey bashgini “ON" isareti yukariya gelinceye kadar
cevirin. Urind yaklasik 20-25 cm’lik mesafeden yizeye
puskirtin. Yumusak ve kuru bir bezle temizleyin. Zor
lekelerde daha etkili sonu¢ almak icin birkag dakika
beklettikten sonra durulayin. Kullandiktan sonra pis-
kirtme bashgini “STOP” Uste gelinceye kadar gevirin.

AMBALA)J
900 ml HDPE sprey sise

RAF OMRU

Raf mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Gida maddelerin-
den uzakta bulundurun. Gézle temasi halinde hemen

—_

DAATE CARIN &
FALMET LLANIR

bol su ile yikayip Urin etiketi ile birlikte doktora bag-
vurun. Cildi korumak amaciyla ellerin temizlik madde-
siyle uzun sire temasindan kaginin. Urinin yutulmasi
durumunda Uriin ambalair ile birlikte hemen bir doktora
basvurun.

<%5 etil alkol, noniyonik aktif madde, sitrik asit ve
stlfamik asit ve parfim igerir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: seffaf
Gériinis: berrak, sivi
pH (%1, 25°C): 20-3.0

Yogunluk (20°C): 1.025 + 0,03 gr/ml
Noniyonik aktif madde (%): 2 -3
Koku: +
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KiR VE CiLA SOKUCU

URUN OZELLIKLERI

» Hijyenik temizlik saglar
» Kiri, yadi ve cilayi kolayca séker
» Profesyonel uygulamalar icin gelistirilmistir

Ceresit Kir ve Cila Sokici zemin yizeylerindeki agir
kiri, yagi ve cilayr sékme isleminde kullanilir. Ozellikle
yeni cila uygulamalari 6ncesinde yizey hazirhigr igin
uygundur. Icerdigi aktif maddeler biyolojik olarak par-
calanabilir 6zelliktedir. Ambalajda kullanilan plastik

tamamen geri doénustirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap zeminler harig, politretan ve epoksi kaplamalar
da dahil olmak Gzere tim sert zeminlerde kullanimi
vygundur. Hem mopla manuel olarak hem de cila
makinesi ile kullanima uygun olarak formile edilmistir.

UYGULAMA

Cilalanacak zemin dnce toz ve kalinhlardan arindirilir.
200-300 ml Ceresit Kir ve Cila Sékiici/10 L su ora-
ninda su ilave edilerek Urin seyreltilir. Seyreltilmis sivi
yuzeye islak mopla uygulanir. Sert bir firca ile yizey
fircalanarak temizlenir. Agir kir ve cilayi sokmek igin
altina sert ped takilmis cila makinesi kullaniimalidir.
Artik sivi cekpas yardimiyla toplanir, zemin temiz suyla
durulanir ve ardindan kurulanir.

AMBALAJ
6 L HDPE bidon

RAF OMRU

Raf mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Kilit alhinda
ve cocuklarin ulasamayacadi bir yerde muhafaza
edin. Gida maddelerinden uvzak tutun. Ciddi yaniklara
neden olur. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bagvu-
run. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu

—_

KiR ve CiLA

gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya kendinizi
iyi hissetmiyorsaniz hemen bir doktora basgvurun (mom-
kinse etiketi gésterin). Baska bir Grin veya madde ile
karistirmayin. Ambalaj tamamen bosaltildiktan sonra
geri dénusim islemine génderin.

%5-15 trietanolamin, ¢6zicy, %2,88 (%+2) sodyum
hidroksit (1310-73-2), <%5 noniyonik aktif madde

icerir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk:

sari
Gériinis: berrak, sivi
pH (%1, 25°C): 11.0-13.0

Yogunluk: 1.04 + 0,03 gr/ml
Noniyonik aktif madde (%): 1.5-2.5
Koku:
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POLIMER YUZEY CILASI

URUN OZELLIKLERI

» Ustin kalitelidir
» Yiksek performanslidir, dayaniklilik saglar
» Kolay uygulama ve ginlik bakim &zelligine sahiptir

Ceresit Polimer Yizey Cilasi, zemin kaplamalar igin
kullanilan yiksek performansli ve Ustin kaliteli polimer
yuzey cilasidir. Zemine sertlik ve dayanikhlik kazan-
dinir, kaymaya karsi direnglidir. Zeminlerde gunluk
temizligi kolaylastirir ve kirlenmeye karsi korur. Kolay
vygulanir ve uygulandigi zemine uzun sire kalici
hos bir koku birakir. Manuel olarak mopla veya cila
makinesi ile kullanima uygundur. Ambalajda kullanilan
plastik tamamen geri dénustirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Ahsap harig politretan, epoksi, karo tas, mozaik, PVC,
marley ve linoleum zemin kaplamalarinin Gzerinde
koruyucu ve parlaklik saglayan bir tabaka olusturmak
amaciyla kullanilir.

UYGULAMA

Yizey, uygulama 6ncesinde Ceresit Kir ve Cila Sékict
ile kir ve ciladan tamamiyla arindinlmis ve kuru
olmalidir. Cila kuru yizeye uygulanmalidir. Yizeyin
dzelligine goére, Urin kuru ve temiz bir mopla, tiketim
20-30 ml/m? olacak sekilde 2-3 kat olarak yizeye
surGlir. Bir sonraki kata gegmeden alttaki katin tam
kurumasi beklenmelidir ve ikinci kat ters yonde uygu-
lanmalidir. Son kat uygulandiktan 12 saat sonra,
cilalanmis yizey beyaz parlatma pedi ile parlatilarak
uygulama tamamlanir. Agir yaya trafigine maruz kalan
yuzeylerde, daha yiksek performans ve mukavemet
saglamak igin cila makinesi ile uygulama yapilmalidir.
Spreyli parlatma yapan cila makineleri kullaniliyorsa,
orin 1:1 oraninda su ile seyreltilmelidir. Zaman iginde
zeminin yipranmis cilali bélumleri spreyli parlatma ile
onarilabilir.

Ceresit

i Eal

_ POLIMER
YUZEY CiLASI

AMBALAJ

6 L HDPE bidon

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Goézle temasi
halinde hemen bol su ile yikayip Grin etiketi ile bir-
likte doktora basvurun. Cildi korumak amaciyla ellerin
temizlik maddesiyle uvzun sire temasindan kaginin.
Gida maddelerinden uzakta bulundurun. Urinin yutul-
masi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi veya
etiketi gosterin. Urint agzi sikica kapali olacak sekilde
muhafaza edin.
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ICINDEKILER ~~ ETEKNIK OZELLIKLER

%15-30 akrilik kopolimer, %5 - 15 ¢ozici, <%5 wax

emdilsiyonu, methylisothiazoline & methylchloroisothia- Renk: krem

zoline & bromo nitropropan diol igerir. Gérinis: opak, sivi
pH (direki): 8.0-8.8
Yogunluk: 1.05 + 0,03 gr/ml
Koku:
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GENEL TEMIZLIK VE
CILA BAKIM MALZEMES]

URUN OZELLIKLERI

» Her tirli zeminde hijyenik temizlik ve parlaklik
saglar.

» Ginlik ve profesyonel kullanima uygundur.

» Uzun siren kalici ferah koku birakir.

TEMIZLIK

Ceresit Genel Temizlik ve Cila Bakim Malzemesi, suya
dayanikl tim yizeylerde mikemmel temizlik ve bakim
icin kullanilir. Yizeylerin canli ve 151l 151l gérinmesini
saglarken, temizlenen yizeyin dogal parlakhigini da
korur. Durulama gerektirmez ve kendiliginden kurur.
Iz ve yapiskanlik birakmadan hizli kurur. pH nétr'dir.
Yizeyde uzun sire kalici hos bir koku birakir. Igerdigi
aktif maddeler biyolojik olarak pargalanabilir dzellikte-
dir. Ambalajda kullanilan plastik tamamen geri dénis-
turtlebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

Epoksi, poliiretan, dogaltas, granit, mermer, fayans,
seramik, PVC, linolyum ve lastik zeminler gibi suya
dayanikli tim yizeyler ve cilali ahsap yizeylerde de
kullanilabilir.

UYGULAMA

Temizlik otomatlarinda ve manuel olarak mopla kul-
lanilabilir. Konsantre oldugundan suyla seyreltilerek
kullaniimalidir.

Seyreltme orani : Temizlik otomatlarinda 150 ml
urin/10 L su, mopla yizey silmede ise 50-100 ml
orin/10 L sudur. Yizey Urinle temizlendikten sonra
kendiliginden kurumaya birakilmalidir.

AMBALAJ
6 L HDPE bidon

—_

LA BAKIM

NEALIEME |

GEME
ve C

RAF OMRU

Raf 6mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecedi yerlerden uzak tutun. Gida maddelerin-
den uzakta bulundurun. Direkt alevle temas etmemeli-
dir. Alevlenir. Gdzle temasi halinde hemen bol su ile
yikayip Urin etiketi ile birlikte doktora basvurun. Cildi
korumak amaciyla ellerin temizlik maddesiyle uzun
sire temasindan kacinin. Yutulmasi halinde hemen
bir doktora bagvurun, kabi veya etiketi gésterin. Oda
sicakhginda muhafaza edin.
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ICINDEKILER ~~ ETEKNIK OZELLIKLER

%5-15 etil alkol, <%5 noniyonik aktif madde, akrilik
kopolimer, methylisothiazoline & methylchloroisothia-

zoline & bromo nitropropan diol, parfim (butylphenyl ~ Gériinis: berrak, sivi

Eethylprop?onol, he'xyl cinnamal, coumarin, benzyl oH (direkt, 25°C): 70-80
enzoate, linalool, citronellol, eugenol, alpha-isomethyl

ionone, geraniol), boya (Cl 19140, Cl 42090) icerir. ~ Yogunluk (20°C): 0.97 + 0,03 gr/ml

Noniyonik aktif madde (%): 2.5-3.5

Renk: yesil

Koku: + (uzun sireli)
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KLIMA TEMIZLEYICI

URUN AVANTAJLARI

» Hijyenik temizlik saglar, kéti kokulari giderir.
» lklimlendirme sistemlerinde kullanimi uygundur.
» Gunlik kullanim igin idealdir.

Metylan Klima Temizleyici, iklimlendirme sistemle-
rinde (klima, i¢c ve dis Uniteleri) biriken yagl kirleri
ve tozlar etkili bir sekilde temizler. Gugli kir ve yag
sokict formiliyle gévde plastigini, tkanmis ve kirli
hava filtrelerini, hava gegen borularin etrafini temizle-
yerek ortamdaki havayi tazeler, kéti kokulari giderir.
Icerdigi aktif maddeler biyolojik olarak pargalanabilir
dzelliktedir. Ambalajda kullanilan plastik tamamen geri
donistirilebilir niteliktedir.

UYGULAMA ALANLARI

lklimlendirme sistemlerinde (klima, ic ve dis Uniteleri)
kullanilir. Dizenli olarak yapilan temizlik, ekipmanlarin
korunmasini ve verimli calismasini sadlar.

UYGULAMA

Sprey bashgini “ON" isareti yukariya gelinceye kadar
cevirin. Urint yaklasik 20-25 cm’lik mesafeden yizeye
puskirtin. Yumusak ve kuru bir bezle temizleyin ve
yuzeyi durulayin. Kullandiktan sonra piskirtme basli-
gini “STOP” Uste gelinceye kadar cevirin.

AMBALA)J
900 ml HDPE sprey sise

RAF OMRU

Raf mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines 1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 3 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. El, yiz, vicut ve
gida maddeleri temizliginde kullanmayin. Cocuklarin
ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Gida maddelerin-
den uzakta bulundurun. Gézde ciddi hasar riski. Géz
ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Koruyucu gézlik / maske kullanin. Cildi koru-
mak amaciyla ellerin temizlik maddesiyle uzun sire

—_

KLIMA TEMIZLEYICI

BIR CONDITIO m’n"’-l.untj

temasindan kaginin. Yutulmasi halinde Grin ambalaiji
ile birlikte derhal doktora basvurun (mimkinse etiketi
gosterin).

%5-15 noniyonik aktif madde, <%5 ¢dzici, EDTA ve
parfim igerir.

TEKNIK OZELLIKLER

Renk: seffaf

Gorinis: berrak, sivi

pH (%1, 25°C): 10.0-12.0
Yogunluk (20°C): 1.04 + 0,03 gr/ml
Na20 (%): 0.8-1.2
Noniyonik aktif madde (%): 8 - 10

Koku: +

94



ODA SPREYI

URUN AVANTAJLARI

» Uzun sirre kalici ferahlik ve hos bir koku saglar.
» Camasirlarinizda ve evinizde kullanima uygundur.

Oda ve fekstil parfimidir. icerdigi aktif maddeler
biyolojik olarak parcalanabilir 6zelliktedir. Ambalajda
kullanilan plastik tamamen geri dénustirilebilir nitelik-

tedir.

UYGULAMA ALANLARI

ic mekan sartlandirmasinda, kumas désemeli mobilya,
perde, hali, yatak 6rtisi ve gamasir gibi kumas yizey-
lerde ortama uzun sire kalici ve hos bir koku kazandir-
mada kullanilabilir.

UYGULAMA

Sprey bashgini “ON" isareti yukariya gelinceye
kadar cevirin. Urini yaklasik 30 cm mesafeden temiz
camasirlarin ve kumas désemeli mobilya ve halilarin
vUzerine direkt puskirtin. Uzun sireli kalicilik igin kapals
ortamda, hava sirkilasyonunun oldugu alanlarda kul-
lanilmasi tavsiye edilir. Kullandiktan sonra puskirtme
bashigini “STOP” Uste gelinceye kadar gevirin.

AMBALA)J
900 ml HDPE sprey sise

RAF OMRU

Raf mri, agilmamis ambalajinda, direkt giines i1sigina
maruz kalmadan muhafaza edildigi takdirde 2 yildir.

Kullanma talimatini mutlaka okuyun. Cocuklarin ulasa-
bilecegi yerlerden uzak tutun. Hamilelerin, bebeklerin
ve solunum sistemi hastaligi olan kisilerin bulundugu
ortamlarda kullanmayin. Gida maddelerinden uzak
tutun. Dogrudan solumayin, vicuda temas etftirmeyin.
Butilfenil metil propianal icermektedir. Alerjik reak-
siyonlara sebep olabilir. Géz veya cilt ile temasinda
derhal bol su ile yikayin. Yutulmasi halinde hemen bir
doktora bagsvurun, kabi veya etiketi gésterin. Alevle-
nir. Tutusturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.

—_

ODA SPREYI
HIR FRESHENER SPRAY

Sigara igmeyin. Kumas yizeylerde kullanmadan &nce
kumasin gérinmeyen kisgik bir yerinde deneyin. Ipek,
suet, deri ve guderi ile duvar, ahsap ve plastik esya
vzerinde kullanmayin. Bu maddeyi ve kabini tehlikeli
veya &zel atik toplama yerlerinde bertaraf edin / efti-
rin. Oda sicakliginda muhafaza edin.

Su, etil alkol (64-17-5), etoksile alkol (68213-23-0) ve
parfim (butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal,
coumarin, benzyl benzoate, linalool, citronellol, euge-
nol, alpha-isomethyl-ionone, geraniol) igerir.

TEKNIK OZELLIKLER

berrak, sivi
55-7.5
Yogunluk (g/ml): 0.96 £ 0,03 gr/ml
Koku: +

Goriinis:

pH (Direkt, 25°C):
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CR65

Cimento Esash Su Yaliim Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

0,2 mm’ye kadar ¢atlak &rtileme
Nefes alan yalitim katmani

Kristalize &zellik ve kap||er etki

leme suyu depolari igin hijyen raporu
Uzeri boyanabilir ve sivanabilir

vyvyVvyYyvyy

Mineral yapiya sahip yiizeylerin suya karsi yaliiminda
kullanilan, tek komponentli sirme esasl su yaliim mal-
zemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Yatayda ve diseyde, bina ve yapi elemanlarinin zemin
nemine, basingsiz yizey sularina karsi yaltiminda; igme
suyu depolarinin yaltiminda kullanilir. Ayrica eski bina ve
yap! elemanlarinin negatif yonde yaliminda da kullanilir.
Basingli suya karsi negatif yalitiminda algi, gaz beton gibi
yUksek emiciligi olan, boya gibi emiciligi olmayan ve sivasiz
tugla gibi dizgin olmayan yiizeylerde kullanilmamalidir.
Basingsiz yeralt sularina karsi temel perde duvari, balkon
ve teraslarda ve islak hacimlerin fayans alt suya karsi yali-
timinda kullanilir. Uriin gimento esasli oldugundan giines
isig ile temasa (UV'ye) dayanikl degildir, zeri seramik vb.
kaplama malzemeleri ile kapatilarak korunmalidir.

UYGULAMA

Tém ylizeyler kir, yag, boya, harg arigi gibi yabanci
maddelerden temizlenmelidir. Briit beton, gaz beton,
sap, siva ve prekast elemanlar, uygulamadan &nce
mutlaka nemlendirilmelidir. Tém beton yiizey tamiratlar:
uygun beton tamir harci (Ceresit CD 22) ile, tim siva ve
sap yiizey tamiratlari ise uygun siva tamir harci (Ceresit
CT 20) ile minimum 24 saat dncesinden tamamlanmali-
dir. Yatay-disey birlesim yerleri ve kdse donusleri Ceresit
CT 20 siva tamir harcr ile pah yapilmak sureti ile yuvarla-
tlmalidir. Tij delikleri uygun bir sistem ile (Ceresit CS 360
PU kopuk, Ceresit CX 1) doldurulmalidir.

Ceresit CR 65, temiz suya dokilir ve uygun devirde (400
devir/dakika) topaklar kayboluncaya kadar karistirilir.
Karisim 5 dakika dinlendirildikten sonra firga yardim ile
katlar halinde uygulanir. Katlar birbirine arti olusturacak
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sekilde dik istikamette uygulanmalidir. Hazirlanan kari-
sim 2 saat icerisinde tiketilmelidir. Yatay-disey birlesim
yerleri ve kdse donislerinde iki kat yalihim arasinda cam
tili, donat filesi, vb. tasiyici madde kullanilmasi tavsiye
edilir. 2. kat uygulamasi &ncesi, ilk katin kurudugundan
emin olunmalidir. Uygulomadan 3 giin sonra fayans
déseme islemi baslatilabilir.

Zemin kalitesinden emin olunmadigi veya yiizey gerilme-
lerinin olusabilecegi (genis alan, 1slak alan, balkon) ve
daha yiksek yapisma giici ile elastikiyet istenen uygula-
malarda aderans ve esnekligi arirmak amaciyla Ceresit
Elastik Emilsiyon Sivi Katki ile birlikte belirtilen oranda
karistinlarak su yaliim katmaninda yari-elastik &zellik
elde edilebilir. Ceresit Elastik Emilsiyon katkisi ile birlikte
kullanimda; karisima disaridan su ilave edilmemelidir.
Taze uygulama ilk 24 saat giines 1511 ve yagmura karsi
korunmalidir. Su deposu yalitiminda uygulamadan 7
giin sonra depo tekrar su ile doldurulabilir. Temel perde
duvar yalitimlarinda, dolgu yapilirken kaplamanin zarar
gormesi engellenmelidir. Tabaka kalinligi 5 mm’yi gec-
memelidir.



SARFIYAT TEKNIK OZELLIKLER

Ortam K(C:rl:rrrl‘l)lk (Sérjlr):g; Kimyasal yapi : Ozel katkili, cimento esasl
Karisim orani : 25 kg CR 65 toz: 6,0-6,5 It su

Islak hacim (mutfak & banyo) 2 3 25 kg CR 65 toz: 9 kg Ceresit

Elastik Emilsiyon

Basingsiz su 2,5 4 Calisma siresi : Yakl.2 saat

Su deposu (h > 15 m) 3 5 Uygulama sicakhg : 5°Cile 30 °C arasinda

Maksimum kalinlk 5 8 Yagmur dayanimi : 4 saat sonunda

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullani-
lincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamali, torbalar:
delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak torbalar
izerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust Uste dizi-
lerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla st Uste
konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla 3
palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda ise
paletler Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru orfamda 12 aydir. Acilmis ambalajlar, Agizlar
sikica kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa stirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

Uzerinde yurinilebilirlik
suresi

: 3gin

Uzeri kaplanabilme siresi

: 7 gin

Egilme mukavemeti

: > 5 N/mm? (kuru ortam 28 giin)

Basing mukavemeti

: > 20 N/mm? (28 giin)

Yapisma mukavemeti

: > 1 N/mm?

Su basinci dayanimi

: 1,5 bar (28 giin sonunda)

Su doldurma siresi
(havuz & depo)

: 7 giin sonunda
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Elastikiyet Artirici Su Yalitim Harcl

Katkisi

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek baglayicilik saglar
» Elastikiyet ve aderansi artirir
» Catlamalari engeller

Sentetik regine esasli, tek komponentli gimento esasli
yaliim malzemelerinin elastikiyetini ve aderansini artirici
sivi katki malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Basingsiz su ile temasta olan islak hacim; banyo, mutfak
gibi mekanlarin; betonarme temel perde duvarlarinin
pozitif yénden suya karsi yalihilmasinda ve balkon ve teras
gibi yatay yiizeylerin fayans déseme islemi dncesinde
yalitimasinda, Ceresit CR 65 yaliim malzemesi ile bir-
likte aderans ve elastikiyeti artirmak amaciyla kullanilir.

UYGULAMA

5 °C ile 35 °C arasi sicakliklarda kullaniimalidir. Yiizey
tastyici ve hareketli parcalardan temizlenmis olmalidir.
Emiilsiyon, belirtilen oranlardatoza, karisirmaaltindailave
edilir. Uriin, ambalaji agilmadan iyice galkalanmalidir. Su
ile seyreltilmemelidir.

AMBALAJ
9 kg plastik bidon

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar izerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla Gst
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda paletler st iiste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde
raf dmri 12 aydir. Agilmis ambalajlar, agizlan sikica
kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa siirede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz
ve cilt ile temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayi veya
etiketi gosterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar
geri déniisime gdnderin. Kirlesmis iriin artiklarini, evsel
ahk benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat
alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis
rin arhklarini tehlikeli ahk olarak bertaraf edin.

TEKNIK OZELLIKLER

Akrilik dispersiyon
1,0 gr/cm?
5°C ile 35 °C araliginda

Kimyasal yapr:

Yogunluk:

Uygulama sicakhg:

Kullanim alanlarina gére asagidaki
oranlarda Ceresit CR 65 ile karistirilir:
25 kg Ceresit CR 65 : 9 It Ceresit

Karisim orani:

Emilsiyon
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CR 68

Cimento Esash Elastik Su Yalitim

Malzemesi

URUN OZELLIKLERI
Betonarme havuz ve su depolari icin idealdir
Elastiktir

0,5 mm’e kadar catlaklar érter

Uzeri boyanabilir ve siva tutar

iki komponentli cimento esasl elastik su yaliim malze-
mesi.

vyvyyvyy

UYGULAMA ALANLARI

Yatayda ve diiseyde, mineral esasli bina ve yapi elemanlarinin
suya karsi yaltiminda, pozitif yénde elastik bir yaliim taba-
kasi olusturmada kullanilir. Tugla vb. ve gecirimsiz yizey-
lerde; negatif yonde yaliim amagh kullanilmaz. 5 metre'ye
kadar betonarme kullanim suyu depolari; yizme havuzlari,
basingli ve basingsiz yeralt sularina karsi temel perde duvar-
lar ile balkon & teras ve banyo mutfak gibi islak hacimlerin
fayans alt yaltiminda rahatlikla kullanilabilir. Uriin gimento
esash oldugundan giines 151§1 ile temasa (UV'ye) dayanikh
degildir, iizeri seramik vb. kaplama malzemeleri ile kapatila-
rak korunmalidir.

UYGULAMA

Tim yizeyler, kir, yag, boya gibi yabanci maddelerden
temizlenmelidir. Briit beton, gaz beton, sap, siva ve pre-
kast elemanlar, uygulamadan &nce mutlaka nemlendiril-
melidir. Tim beton yiizey tamiratlari uygun tamir harci
(Ceresit CD 22) ile; tim siva ve sap yiizeyler ise uygun
siva tamir harci (Ceresit CT 20) ile maksimum 24 saat
dncesinden tamamlanmalidir. Keskin kenar ve koseler,
Ceresit CT 20 siva tamir harc ile pah yapilmak suretiyle
yuvarlatlmalidir. Tij delikleri uygun bir sistem ile (Ceresit
CS 360 PU kopiik, Ceresit CX 1) doldurulmalidir.

Ceresit CR 68 A komponenti, kullanima hazir sivi CR 68
B komponent'ine, karishrma halinde ilave edilip, uygun

devirde (400-600 devir/dakika) topaklar kaybolana dek
karistirilir. Karisim 5 dakika dinlendirildikten sonra firca
yardimi ile katlar halinde uygulanir. Katlar birbirine ters
istikamette uygulanmalidir. Hazirlanan karigim 2 saat
icerisinde tiketilmelidir. Yatay-disey birlesim yerleri
ve kése dénislerinde iki kat yalim arasinda cam tilg,
donat filesi, vb. tastyici madde kullaniimasi tavsiye edilir.
2. kat uygulamasi dncesinde, ilk katin kuruduguna emin
olunmalidir. Uygulamadan 3 giin sonra fayans déseme
islemi baslahlabilir, 7 giin sonra depo veya havuz su ile
doldurulabilir.

Uriin cift komponentli olup, sivi Ceresit CR 68 B kompo-
nenti kullanima hazir bir katkidir. Uygulama taze iken (ilk
24 saat) direk giines 151§1 ve yagmura karsi korunmalidir.
Karisima disaridan su ilave edilmemelidir.
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SARFIYAT

TEKNIK OZELLIKLER

Kullarum K(Glml)lk (Slfrjlyg; Kimyasal yapi : CR 68 A : Katkilar igeren cimento
mm g/m CR 68 B : Akrilik dispersiyon
Temel perde 2 3-4 Karisim oranlar : 25kgCR68 A: 9kg CR 68 B
Basincsiz su ) 34 Calisma siresi . Yaklasik 2 saat
(balkon & teras) Calisma sicakhg : 5°Cile 30 °C arasinda
Islak hacim 25 4 Yagmur dayanimi : 4 saat sonunda
(banyo & mutfak) Uzerinde yirinebilirlik : 3 gin sonunda
& fayans kaplama
Su deposu/havuz (h<=5 mi] 3 3 Yapisma mukavemeti ;> 1,5 N/mm?
Maksimum kalinlik 3 5 Su basinai dayanimi ;1,5 bar (28 giin sonunda)

AMBALAJ

A-Komponent 25 kg kraft torba
B-Komponent 9 kg plastik bidon

RAF OMRU

Her iki komponent icin raf émrii 12 aydir. Malzeme orijinal
ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak
depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan
cikarilmamali, torbalar  delinmemeli veya yirilmamalidir,
Depolanacak torbalar iizerine herhangi bir agirlik konulma-
mali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en
fazla 3 palet st Gste konulmali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda ise paletler
Ust Uste konulmamalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.
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Su doldurma siresi
(havuz & depo)

: 7 gin sonunda




CR78

Cimento Esash Siper Elastik Su

Yalitim Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

» 2 mm'ye kadar ¢atlak drtiict dzellige sahiptir
Biizilme ¢atlama yapmaz

Cok yiksek elastikiyete sahiptir

Betonarme havuz ve su depolari igin idealdir
Uzeri boyanabilir ve siva tutar

Isme suyu depolari igin hijyen raporu vardir

v

vyvyyvyy

Cift komponentli, cimento esasli, siper elastik su yaliim
malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit CR 78 B komponenti ile
birlikte, kritik yiizeylere aderansi arttirmak ve ekstra elastiki-
yet saglamak amaci ile su ilave edilmeksizin, pozitif yonde
elastik bir yalihm tabakasi olusturmada kullanilir.

Yatay ve diseyde rahatlikla kullanilabilir. Tugla vb. ve gegi-
rimsiz yizeylerde; negatif yénde yalitm amacl kullaniimaz.

Betonarme kullanim suyu depolarinin ve yiizme havuzlarinin
yalitiminda, basingli ve basingsiz yeralh sularina karsi, temel
perde duvarlarinin yalitiimasinda, balkon, teras, banyo ve
mutfak gibi 1slak hacimlerin fayans alh yaltiminda kullanilir.
Uriin gimento esasli oldugundan giines 1sig ile temasa (UV'ye)
dayanikl degildir, izeri seramik vb. kaplama malzemeleri ile
kapatilarak korunmalidir.

UYGULAMA

Yizey Hazirhgi: Tom yizeyler, kir, yag, boya gibi
yabanci maddelerden temizlenmelidir. Briit beton, gaz
beton, sap, siva ve prekast elemanlar, uygulamadan
dnce mutlaka nemlendirilmelidir. Tim beton yiizey tami-
ratlari, uygun tamir harci (Ceresit CD 22) ile; tim siva
ve sap ylzeyler ise, uygun siva tamir harci ile (Ceresit
CT 20) maksimum 24 saat dncesinden tamamlanmalidir.
Keskin kenar ve kdseler, Ceresit CT 20 siva tamir harc
ile pah yapilmak suretiyle yuvarlatlmalidir. Tij delikleri
uygun bir sistem ile (Ceresit CS 360 PU k&pik veya Cere-
sit CX 1) doldurulmaldir.

Karisim sirasinda topak ve toz olusumunu &nlemek igin,
dnce sivi Ceresit CR 78 B komponent'in sadece yarisi,
toz Ceresit CR 78 A komponent'in timine ilave edilip

Cérésit

uygun devirde (400-600 devir/dak) karistirilir. Daha
sonra, karisim homojen bir kivama geldiginde karisima
B Komponent'in kalan yarisi eklenir ve uygun devirde
(400-600 devir/dak) karistirilir.

Hazirlanan karisim 1 saat icerisinde  tisketilmelidir.
Karisim firga yardimi ile katlar birbirine capraz olacak
sekilde yizeye sirilir. Yatay-disey birlesim yerleri ve
kése donislerinde iki kat yaliim arasinda cam tili,
donat filesi, vb. tastyici madde kullanilmasi tavsiye edilir.
Hava kosullarina bagl olarak 1. kat uygulamasindan
sonra 2. kahn uygulanmasi icin yaklasik 4 saat gec-
mesi gerekir. 2. kat uygulamasi dncesinde, ilk katin
kuruduguna emin olunmalidir. Uygulama taze iken,
24 saat direkt gines isinlarindan ve yagmurdan
korunmalidir. Temel perde duvari izolasyonunda, dolgu
yapilirken kaplamanin zarar gérmesi engellenmelidir.
Uygulamadan 3 gin sonra fayans déseme islemi
baslatlabilir. Uygulama yapilmis olan yer, havuz veya
su deposu ise, 7 giin sonra su ile doldurulabilir.

Uyari: Urin cift komponentli olup, sivi Ceresit CR 78
B komponenti kullanima hazir bir katkidir. Karisima
disaridan su ilave edilmemelidir.
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SARFIYAT

Kullanim Kalnlk  Sarfiyat
(mm) (kg/m?)

Temel perde 2 3-4

Basingsiz su 3 4-6

(balkon & teras)

Islak hacim 2.5 4

(banyo & mutfak)

Su deposu/havuz (h<=5 mt) 3 5

Maksimum kalinlk 5 8

AMBALAJ

A-Komponent 20 kg kraft torba
B-Komponent 10 kg plastik bidon

RAF OMRU

Her iki komponent icin raf émrii 12 aydir. Malzeme orijinal
ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak
depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan
cikarilmamali, torbalar  delinmemeli veya yirilmamalidir,
Depolanacak torbalar iizerine herhangi bir agirlik konulma-
mali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en
fazla 3 palet st Gste konulmali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda ise paletler
Ust Uste konulmamalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.

TEKNIK OZELLIKLER

: Ceresit CR 78 A: Katkilar iceren
cimento
Ceresit CR 78 B: Katkilar iceren

akrilik kopolimer dispersiyon
: 20kgCR78 A:10kg CR78 B
: 1,45 kg/ dm?
. Yaklasik 1 saat
: 5°Cile 30 °C arasinda
: 1,5 bar (28 giin sonunda)

Kimyasal yapi

Karisim oranlar

Karisim yogunlugu

Calisma siresi

Calisma sicakhg

Su basinci dayanimi

Su doldurma siresi

(havuz &depo)

: 7 gin sonunda

Uzerinde yirinebilirlik

& fayans kaplama : 3 giin sonunda

: > 1,5N/mm?

Yapisma mukavemeti
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Ceresit

Ani Priz Alan Su Yalitim Cimentosu

URUN OZELLIKLERI

Cok hizli priz alir

3 dakikada sertlesir

Buzilmez ve catlomaz

Kloriir icermez

Su gegirimsizdir

Yapilardaki, 1s1 degisikligine dayaniklidir

vVvyVvYyvYYvyy

oo MR

Ani priz alan, ézel yalihm gimentosu.

UYGULAMA ALANLARI

Basingh su kacaklarini, su akintlarini ve kilcal su
sizintilarini durdurmak ve rutubeti engellemek amaciyla
kullanilan Ceresit CX 1, beton, siva, sap ve briket yiizey-
lerdeki acil yalitim isleri igin gok uygun bir malzemedir.
Temel perde duvarlari, bodrumlar, su depolar ve hasarli
beton su borularindaki hidrostatik su kacaklarini ve kilcal
akintilart aninda durdurmak amaciyla kullanilir.

UYGULAMA

On hazirlik olarak, su gelen delikler, kirlangic kuyrugu
seklinde genislefilmelidir. Yizey temizlenmeli, ayrismaya
sebep olacak hareketli pargalardan arindirimalidir. Ceresit
CX 1 su ile karstirilip hazirlanir. On hazirigr yapilmis delik,
bosluk tamamiyla kapanacak ve tikag vazifesi gorecek sekilde
CX 1 ile doldurulur ve sivanir. Priz alma, su katilmasindan 1
dakika sonra basladigindan, karisim hizli hazirlanmali ve
gabuk kullanilmalidir. Uygulama sirasinda mutlaka eldi-
ven, gozlik gibi koruyucu ekipman kullaniimalidir.

SARFIYAT
1t bosluk hacmi igin 1,6 kg

AMBALA)J
14 kg ve 6 kg plastik kova

—coresn i
' [ Blitzzement =

Extra-rapid cemen!
| Snelcement

Ciment rapide

i —

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
ambalaj delinmemeli veya yirtilmamalidir. Depolanacak
ambalaijlar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamal, Gst
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla ist
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda  paletler wst
Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandig takdirde
raf dmri 12 aydir. Agilmis ambalajlar, agizlar sikica
kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa strede kullanilmalidir.
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DIKKAT ~ |ETEKNIK OZELLIKLER

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlar tehlikesi.  Bulk yogunluk: 1,32 kg/It
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari

solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile Uygulama siresi Yakasik 50 saniye

temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.  Uygulama sicaklig: 5 °Ciile 30 °C arasinda

Ccl||§|r|(en uygun korUYUCU e|o|iven,' kOrU)’UCU gézwk / Karisim orani: 3 kisim Ceresit CX 1, 1 kisim su

maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; "

kabi veya efiketi gasterin. Uyar, giivenlik ve atik yénefimi  Cosned dayaniklbk ¢ saat sonra > 12,5 N/mm
4 9 yar, g Y (DIN 18 555) 24 saat sonra > 18,0 N/mm?

bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.

Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir. E§i|me mukavemeti: 6 saat sonra > 2 N/mm?

24 saat sonra =3 N/mm?
28 gin sonra > 8 N/mm?

28 giin sonra > 35,0 N/mm?
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NO-WATER

Akrilik Esash Sivi Plastik Kaplama ve
Su Yalitim Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

Kullanima hazirdir

Solvent icermez

UV isinlarina ve dis hava kosullarina dayanikl
Daimi elastiktir

Yaslanmadan etkilenmez

Kolay ve hizli uygulama

Nefes alir

Uzeri boyanabilir

YyVYyVYyVYVYVYYVYY

Tek komponentli, akrilik esasli, sentetik kaplama ve
yalihm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Yapilarda dis mekanlarda Gzerinde yiirinmeyen egimli
yatay yizeylerin ve dis cephelerin pozitif yénden suya
karsi yaliiminda elastik bir yaliim tabakasi olustur-
mada kullanilan, elastomerik recine iceren akrilik esasli
tek komponentli sirme su yalitm malzemesidir. Genis
yizeyli, ¢ok birlesim noktali egimli catlarda, teras
ve balkonlarda, siva kapli bina dis cephelerinde, cat
oluklarinda ve beton, ahsap, metal ve eternit yiizeyler
izerine uygulanabilir.

UYGULAMA

Yizey kuru, temiz ve su akisina izin verecek sekilde
egimli olmalidir. Derin gatlaklar Ceresit Akrilik Mastik
ile doldurulmalidir. Yalitim &ncesinde agirlik¢a 5 kat
su ile inceltilerek hazirlanan Ceresit No Water karisimi
ile astarlama yapilmali ve yiizey kaplamaya hazir hale
getirilmelidir.

Kullanmadan 6nce No Water iyice karistirilmalidir. No
Water, astarlanmis yiizeye rulo veya firga ile yizey
tamamen kaplanana kadar sirilir. Dizgiin ve uygun bir
satih igin kurudugunda en az 1T mm kalinhiginda olacak
bir uniform film kalinhg teskil edilmelidir. No Water,
her kat birbirine dik istikamette sirilecek sekilde 3 kat
olarak uygulanmali ve bir kat tam kurumadan diger kat
sUrilmemelidir. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat siire ile
yagmur ve dondan korunmalidir. Aletler uygulamadan
hemen sonra su ile temizlenebilir.

':@} Qunlity for Prefesaicnals
c BAUTECHMNIK .'

Kaplama ve su izolos
malzemesi
Covering and
waterproofing

roof coating

yor

NO WATER

SARFIYAT

1 mm kalinlk igin 1,5 kg/m?

AMBALAJ

20 kg ve 5 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
ambalaj delinmemeli veya yirtilmamalidir. Depolanacak
ambalaijlar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamal, Gst
iste dizilerek depolama durumunda 7 irinden fazla ist
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda paletler st iste
konulmamalidir.
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RAF OMRU TEKNIK OZELLIKLER

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan

g . s
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf émrii 12 Yogunluk 11,45 gr/em

aydir. Agilmis ambalaijlar, agizlan sikica kapatilarak uygun  Uygulama sicaklig : 5 °Cile 30 °C arasinda ve kuru
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanil- havalarda

malidhr. Yapisma Mukavemeti : > 2N/m m?

_ Kotlor arasi kurumo suresi : min. 2 saat
Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi vardir. Boya uygulama stresi__: min. 5 gin.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt
ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven, koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun, kovayi veya efiketi gosterin. Sadece tama-
men bosalmis ambalaijlar geri déniisime gonderin. Kirlesmis
Urin arhklarini, evsel atk benzeri endistriyel atik seklinde ya
da ficari/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edin.
Kirlesmemis iriin artiklarini tehlikeli atik olarak berfaraf edin.
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BITUMPLUS

Tek Komponentli Bitum-Kaucuk Esasli
Su Yalihm Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

Kolay uygulanir

Eksiz ve kesintisiz bir yaliim tabakas olusturur
Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapals
yerlerde giivenle kullanilabilir

Kalici elastiktir

Kilcal ¢atlaklar kapahr

Kullanima hazir, tek komponentli, elastikiyeti katkilarla
guglendirilmis, elastomerik, bitim-kauguk esasl su
yalihm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Yatay ve disey yiizeylerde, temel, mahzen ve bodrum-
larin distan yalitiminda, banyo, mutfak gibi islak hacim-
lerin yaliiminda kullanilir.,

Ceresit Bitumplus, elenmis ince kum ve bir miktar gimento
kanshrilarak elde edilen sap malzemesi mala ile geki-
lerek, zemindeki gukur bolimler tesviye edilebilir veya
yaliim katlari Gzerinde koruyucu tabaka olusturulabilir.
UV dayanimi olmadigi igin Gzeri kapatiimalidir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan
arindirlmali ve yiizeydeki gevsek parcalar kazinmalidir.
lyi yapisma saglamak amaciyla, su ile 1:1 oraninda
inceltilen Bitumplus uygulamadan &nce astar olarak
kullanilmalidir.

Sivri uglar yuvarlatlmali, yatay/disey ek yerleri gibi
catlamaya uygun bélgeler pahlanarak agilandirilmalidir.
Biyik gézenek ve catlaklar Ceresit Bitim Mastik ile dol-
durulmalidir.

Ceresit Bitumplus, soguk uygulamalidir. Hazir bir mal-
zeme oldugu igin herhangi bir inceltici kullanilmamalidir.
Karistirildiktan sonra, mala veya bitim firgasi ile sirile-
rek ya da tabanca ile piskirtilerek uygulanir.

vyvvyy

vy
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resit '-
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LY 2 ] Bitim kouguk kaplama ¥ !

irslasyon molzemes |
Rnoraen esber coating foe W™ |
#loxlic weterpraafing

BITUMPLU

Catlakli yizeylerde veya daha yiksek basingli suya
dayanmasi gereken yalihim uygulamalarinda, donat
filesi, polyester kece, tecrit bezi vb. tasiyici ile birlikte
kullanihr.

Yagish havalarda veya 5 °C'den disik sicakliklarda
uygulanmamalidir.

Hava kosullarina bagl olarak yaklasik 5-6 saatte kurur.
Bir kat tam kurumadan, diger kat sirilmemelidir. Kulla-
nilan aletler, kullanildiktan hemen sonra sabunlu su ile,
kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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SARFIYAT TEKNIK OZELLIKLER

Fira ile her siriste 800 gr/m? olmak izere en az 2

kat uygulanmalidir. Mala ile tek katta 2 kg uvygulama Esasi :_ Bifom-Kaueuk
yapilabilir. inceltici : Su
Renk : Ambalajinda iken petrol rengi,
AMBALA)J kuruduktan sonra siyah
25 kg plastik kova Kivam : Akic koyu kivamli (boza kivami)
Yogunluk : 1,03 gr/em?
DEPOLAMA Uygulama sicakhigr ;5 °Cile 30 °C arasinda
Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru orfamda, 4 madde orani ¢ %56

palet Gizerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan cikarilmamali,  Kuruma siresi

ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak DOkUI?mC' t 1 saat
ambalajlar zerine herhangi bir agirlik konulmamals, Gst Tam kuruma 56 sao
Test : 8 gin

iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla st
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda paletler st iiste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf émrii 12
aydir. Agilmis ambalaijlar, agizlan sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanil-
malidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz
ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayr veya
etiketi gosterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar
geri déniisime gdnderin. Kirlesmis iriin artiklarini, evsel
ahk benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat
alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis
iriin artiklarini tehlikeli ahk olarak bertaraf edin.
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BITUMPLUS 2K

Iki Komponentli Bitum Kaucuk Esasls
Su Yalihtm Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

» Elyaf takviyelidir

Catlak ksprileme dzelligine sahiptir
Hizl kirlenir

Kolay uygulanir

Su gegirimsizdir

Solvent (¢6ziicl) icermez

Elastiktir

vyvyvyvyYyvyy

iki komponentli, elyaf takviyeli, elastomerik recine kat-
kilarla modifiye edilmis bitim kauguk esasli, solvent
icermeyen su yalitm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Mala ile uygulanabilir. Kirlestikten sonra, elastik ve at-
lak k&prileme &zelligine sahip kesintisiz bir su yaliim
katmani olusturur. Toprak alinda kalan yapi elemanlari-
nin (temel, perde duvari vb.) zemin nemine ve basingsiz
zemin suyuna karsi yaltlmasi icin kullanilir. Ayrica,
3 m derinlige kadar basingli suya karsi da koruyucu bir
tabaka olusturur. Diisey ve yatay yiizeylerde kullanilabi-
lir. Bodrum katlarin, yeralti garajlarinin, balkonlarin ve
teraslarin yaliimi iin uygundur. Tim mineral yiizeylerde
(siva, sap, beton), su gegirimsiz sivalarda, kaplama ve
beton yiizeylerde kullanimi uygundur. Yalitim levhalari-
nin montajinda kullanilabilir. Sadece pozitif yénden su
yalihimi igin uygundur, negatif yénden su yalitimi igin
kullanilmaz. Zeminde (toprak) bulunan tim agresif mad-
delere karsi dayaniklidir. Su deposu yaliiminda kullani-
lamaz. UV dayanimi olmadig igin izeri kapahlmalidir.

UYGULAMA

Yizey Hazirhgi: Uyguloma yapilacak yiizey dizgin,
saglam, yike dayanimli, temiz, kuru veya hafif nemli ve
uygun Ceresit astar malzemesi ile astarlanmis olmalidir.
Tim kdseler uygulama éncesi 45° agiyla pahlanmalidir. g
koseler, Ceresit CD 22, CT 20 (en az 4 cm yarigapinda,
kuruma siresi en az 4 saat) kullanilarak yuvarlatimalidir.
Yizeydeki birlesim yerleri onarilmali, yizey bozukluklar:
ise dnceden tamir harglari (Ceresit CD 22, CT 20) ile dizel-
tilmelidir. Uygulama &ncesi, BITUMPLUS 2K'y1 su ile 1:5
oraninda seyrelterek hazirlanacak sivi, firga ile astar ola-
rak uygulanir. Uzerinde biyik girintiler, rétre catlaklar ve
benzeri gukurluklar bulunan yiizeyler uygulamadan &nce,

hava girisi ve kabarcik olusma riskine karsi, tamir harglar:
ile doldurulmalidir. Dilatasyon ve hareket derzlerinde Cere-
sit CL 152 kullanilmalidir.

Uygulama: BITUMPLUS 2K'nin 2 bileseni 400--600 devirli
bir matkap ile karistrilarak kullanima hazirlanir. Topak
olusumuna engel olmak igin &nce sivi komponent karistirma
kabina dakilir. Daha sonra toz komponent yavasga sivinin
icine dokilirken bir yandan da matkap ile karistirilir (en
az 2 dakika). Daha énceden uygulanmis olan astar kuru-
duktan sonra BITUMPLUS 2K homojen kalinlikta, bir mala
yardimi ile yizeye sirilir. Uygulama kalinligi su basincina
ve kullanim yerine gére degismektedir.

Uygulomaya ara verilecekse, uygulama  katmani
kalinhgr giderek azallarak bitirilmelidir. Ara verilen
uygulamaya inceltilerek bitirilmis katmandan baslanma-
lidir. K&selerin su yaliiminda uygulama ara verilmeden
tamamlanmalidir.

Zemin nemine ve basingsiz yeralti suyuna karsi yalitim:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasina donat filesi
(cam 1610, siva filesi, vb.) yerlestirilerek uygulanmalidir.
Donat filesi yasken 1. kata gémiilir. 2. kat ise 1. kat
kuruduktan sonra uygulanmalidir. Kuru katman  kalinhg
en az 2 mm olmalidir.
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Tavan ve zeminde basingsiz suya karsi yaltim:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasina donat
filesi (cam tilG, siva filesi, vb.) yerlestirilerek uygulanma-
lidir. Donat filesi yasken 1. kata gémdlir. 2. kat ise
1. kat kuruduktan sonra uygulanmalidir. Kuru katman
kalinligi en az 2 mm olmalidir.

Basinch yeralt suyuna karsi yalihim: Binanin su etki-
sine maruz kalan alanlari kesintisiz olarak yaliilmalidir.
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak arasina donat
filesi (cam tilu, siva filesi, vb.) yerlestirilerek uygulanir.
Donat filesi yasken 1. kata gémdilir. 2. kat ise 1. kat
kuruduktan sonra uygulanmalidir. Kuru katman kalinligs
en az 2,5 mm olmalidir.

Basinch suya karsi yaliim: BITUMPLUS 2K minimum 2
kat olarak arasina donati filesi (cam tilG, siva filesi) yer-
lestirilerek uygulanir. Donati filesi yasken 1. kata gémii-
lor. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra uygulanmalidir.
Kuru katman kalinligi en az 2,5 mm olmalidir. Uygulama
derinligi 3 m olarak sinirlandinlmistir. BITUMPLUS 2K
uygulanmadan &nce, yatay ve disey birlesim noktalar:
ek olarak Ceresit CR 65 ile yalitilmalidir. Birlesim nokta-
lari ayrica CL 152 Dilatasyon Banti ile desteklenmelidir.
Birlesim noktalari ortalama 10 cm gegilmelidir. Yalitim
plakalarinin - montajinda, yaltim  kurudukian  sonra
BITUMPLUS 2K yapishrma amaci ile noktasal olarak
uygulanir. Tas duvarlarin ve biyik taslardan yapilmis
mahzen duvarlarinin yalitiminda bisyisk ve sivanmamis
dusey birlesim yerleri var ise, bu kisimlarin donah filesi
vb. bir tastyici malzeme ile desteklenmesi gerekir. Buyik
yiklerin, yiksek basincin ve catlama tehlikesi olan yerle-
rin de ayni sekilde korunmasi gerekmektedir. Kullanilan
aletler, kullanildiktan hemen sonra sabunlu su ile, kuru-
duktan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

SARFIYAT

1 mm kalinlhik (kuru film) icin 1,6 kg/m?

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
ambalaj delinmemeli veya yirtilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamal, Gst
iste dizilerek depolama durumunda 7 irinden fazla ist
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda  paletler wst
Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve gunesten korunarak depolandigi takdirde raf 5mrii 12 aydir.
Acilmis ambalailar, agizlan sikica kapatilarak uygun depo-
lama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Goéz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gozlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun,
kovay! veya etiketi gosterin. Sadece tamamen bosalmis
ambalajlari geri dénisime gonderin. Kirlesmis Urin
arhiklarini, evsel atik benzeri endistriyel atik seklinde ya da
ticari/insaat alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kiir-
lesmemis Griin artiklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Birlesim: Bittm - Kaucuk
1.2kg / It

+5 °Cile +35 °C arasinda

Karisim Yogunlugu:

Uygulama Sicakhg:

Ulygulqma Kuru katman  Sarfiyat  Uygulama

alanina gére kalinhg: (mm) * (kg/m?)

sarfiyat

Zemin nemi ve

basingsiz yeralt suyu 2,0 3,2 2 kat, donati
filesi destekli

Basincsiz su 2,0 3,2 2 kat, donati
filesi destekli

Basingli yeralh suyu,

3 m derinlige kadar 2,5 4,0 2 kqt, donof.l

basincli su filesi destekli

Yalhm levhalarinin yapistirilmasi 1 kg/m?

Siyirma kati (su yalitim

katmani olusturmaz) 1-2 kg/m?

*Sarfiyatlar ideal uygulama kosullarina gére hesaplanmstir, yiizey
kosullari ve iscilige baglt olarak 1-2 kg/m? arhs gésterebilir.

AMBALAJ

Kombiset: 32kg
Komponent A: 24 kg plastik kova (Svi)
Komponent B: 8 kg kraft torba (Toz)

Uygulanacak
Zemin Sicakhgi: +5 °C ile +35 °C arasinda
Servis Sicakhig: -10 °Ciile +75 °C arasinda

Ortalama 1 saat

+20 °C'de Dokunma : 1 saat /
Tam kuruma : 3 giin/Test: 8 gin
+20 °C'de 3 saat

Agirlikea; 3 dlgek Sivi (A) :

1 lcek Toz (B)

%63

>0,5 N/mm?

7 bar/24 saat (hidrostatik
basing altinda su penetrasyonu)

Uygulama Siresi:

Kuruma Siresi:

Yagmur Dayanimi:

Karisim Orani:

Kah Madde Icerigi:

Cekme Dayanim:

Su Gecirimsizlik:

Nakliye ve depolamada
+5 °Cile +40 °C arasinda,
dondan ve giines 1s1gindan

sicaklik dayanimi:

korunmalidir

Urin Guvenligi: Uriin gimento icerir. Nem ile temasi
alkali reaksiyon verir, o yiizden cildi ve gézleri koruyun.
Temas halinde bol su ile yikayin. G&z ile temas halinde
derhal tibbi yardim alin.
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CP 43 XPRESS

Iki Komponentli Bitum Kaucuk Esash Su

Yalitim Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

» Elyaf takviyelidir

Catlak kaprileme 6zelligine sahiptir
Hizl kirlenir

Kolay uygulanir

Su gegirimsizdir

Solvent (¢6ziici) icermez

Elastiktir

Bitki koklerine dayaniklidir

v

vyvyvyyvyYyvyy

iki komponentli, elyaf takviyeli, bitim-kaucuk esasl,
solvent (¢6zlicl) icermeyen ve hizli kuruyan elastik su
yalihm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Kirlestikten sonra, elastik ve catlak képrilleme dzelligine
sahip bir su yalitm katmani olusturur. Toprak altinda
kalan yapi elemanlarinin (temel, perde duvari vb.) zemin
nemine ve basingsiz zemin suyuna karsi yalitilmasi igin
kullanilir. Ayrica, 3 m derinlige kadar basingh suya kars
da koruyucu bir tabaka olusturur. Dijsey ve yatay yiizey-
lerde kullanilabilir. Bodrum katlarin, yeralh garajlarinin,
balkonlarin ve teraslarin yaliimi igin uygundur. Tim
mineral yizeylerde, tugla duvarlarda, su gegirimsiz siva-
larda, kaplama ve beton yiizeylerde kullanimi uygundur.
Yalitim levhalarinin ve drenaj borularinin montajinda
kullanilabilir. Sadece pozitif ydnden su yalitimi igin
uygundur, negatif ydnden su yalitimi icin kullaniimaz.
Zeminde (toprak) bulunan tim agresif maddelere, bitki
ksklerinin etkilerine karsi dayaniklidir. Su deposu yali-
timinda kullanilamaz. UV dayanimi olmadigr icin izeri
kapahlmalidir.

UYGULAMA

Yizey Hazirhgi: Uyguloma yapilacak yizey capak,
kalip izi ve gikintlardan arindilmis, dizgiin, saglam, yike
dayanimli, temiz, kuru veya hafif nemli ve Ceresit CT 16
ile astarlanmis olmalidir. Tém késeler uygulama dncesi
45° agiyla pahlanmalidir. Ig késeler, Ceresit CT 20 (en az
4 cm yarigapinda, kuruma siiresi en az 4 saat) veya CP 43
(en fazla 2 cm yarigapinda, kuruma siresi en az 12 saat)
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kullanilarak yuvarlahlmalidir. Yizeydeki birlesim yerleri
onarilmali, yizey bozukluklari ise &nceden gimento
esasl bir tamir harci (Ceresit CD 22) ile diizeltilmelidir.
Uygulama &ncesi, CP 43’0 su ile 1:5 oraninda seyrelte-
rek hazirlanacak sivi, firga ile astar olarak uygulanabilir.
Uzerinde biytk girintiler, rétre catlaklari ve benzeri
cukurluklar bulunan yiizeyler uygulamadan nce, hava
girisi ve kabarcik olusma riskine karsi, CP 43 ile doldu-
rulmalidir. Dilatasyon ve hareket derzlerinde dilatasyon
bandi olarak Ceresit CL 152 kullanilmalidir.

Uygulama: CP 43'Gn 2 bileseni 400 - 600 devirli bir
matkap ile karishrilarak kullanima hazirlanir. Topak olu-
sumuna engel olmak igin dnce sivi komponent karistirma
kabina dakilir. Daha sonra toz komponent yavasca
sivinin igine dékilirken bir yandan da matkap ile karis-
tirilir (en az 2 dakika). Daha énceden uygulanmis olan
astar kuruduktan sonra CP 43 homojen kalinlikta, bir
mala yardimi ile yiizeye siriilir. Uygulama kalinhgr su
basincina ve kullanim yerine gére degismektedir.
Uygulamaya ara verilecekse, uygulama katmani kalinhig
giderek azaltlarak bitirilmelidir. Ara verilen uygulamaya
inceltilerek bitirilmis katmandan baslanmalidir. Késelerin
su yaliiminda uygulama ara verilmeden tamamlanmalidir.
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Zemin nemine ve basingsiz yeralt suyuna karsi yaliim:
CP 43 2 kat olarak uygulanmalidir. 1. kat kurumadan
islak halde iken 2. kat uygulanmalidir. Toplam islak
katman kalinligi en az 3,8 mm olmalidir.

Tavan ve zeminde basingsiz suya karsi yaliim: CP 43
2 kat olarak uygulanmalidir. 1. kat kuruduktan sonra 2.
kat uygulanmalidir. Toplam islak katman kalinhigr en az
3,8 mm olmalidir.

Basingh yeralh suyuna karsi yaliim: Binanin su etkisine
maruz kalan alanlar kesintisiz olarak yalitilmalidir.
CP 43 iki kat olarak, arasina cam tili yerlestirilerek
uygulanir. Cam tilG yasken 1. kata gémdlir. 2. kat ise
1. kat kuruduktan sonra uygulanmalidir. Toplam 1slak
katman kalinligi en az 5,0 mm olmalidir.

Basinch suya karsi yaliim: CP 43 iki kat olarak, ara-
sina cam 1l yerlestirilerek uygulanir. Cam tili yasken
1. kata gémilir. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra
uygulanmalidir. Toplam islak katman kalinhigi en az 5,0
mm olmalidir. Uygulama derinligi 3 m olarak sinirlan-
dirlmishr. CP 43 uygulanmadan énce, yatay ve disey
birlesim noktalari ek olarak Ceresit CR 65 ile yalitilmali-
dir. Birlesim noktalari ayrica CL 152 Dilatasyon Bant ile
desteklenmelidir.

Birlesim noktalari ortalama 10 cm gegilmelidir. Yalitim
plakalarinin ve drenaj borularinin montajinda, yaliim
kuruduktan sonra CP 43 yapishrma amaci ile noktasal
olarak uygulanr.

Yaltlmis yiizeylerin, 6nlerindeki drenaj veya boru
désemek icin kazilmis cukurlarin  doldurulmasi esna-
sinda korunmasi gerekmektedir. Drenaj borularinin
izerlerine toprak yiki geldiginde asagiya dogru
gomilmesine karsin korunmasi gerekmektedir. Ayni
sekilde noktasal ve cizgisel yiklere karsi da dikkatli
olunmalidir. Drenaj borularinin yerlestirilmesi igin kazil-
mis cukurlarin doldurulma islemi kaplama kuruduktan
sonra yapilmalidir.

Tas duvarlarin ve biyik taslardan yapilmis mahzen
duvarlarinin yaliiminda bisyik ve sivanmamis disey
birlesim yerleri var ise, bu kisimlarin cam tiili vb. bir tasi-
yici malzeme ile desteklenmesi gerekir. Biyik yuklerin,
yiksek basincin ve gatlama tehlikesi olan yerlerin de ayni
sekilde korunmasi gerekmektedir.

SARFIYAT

Ulygulama Islak Kuru Sarfiyat Uygulama
dlannagére  katman  katman (kg/m?)
sarfiyat kalinhg  kalinhigr

(mm) (mm)
Zemin nemi ve
basingsiz yeralh 3,8 3,0 3,8 2 kat
suyu
Basincsiz su 3,8 3,0 3,8 2 kat
Basingli yeralf 2 kat,
suyu, 3 m derinlige 50 4,0 50 cam 1ili
kadar basincli su destekli
Yalitim ve drengj
levhalarinin 1 kg/mz
yapistiriimasi
Siyirma kati (su
yalitim katman 1-2 kg/m?

olusturmaz)

AMBALAJ

Kombiset: 28 kg
Komponent A: 21 kg plastik kova (Sivi)
Komponent B: 7 kg kraft torba (Toz)

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet
izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kulla-
nilincaya kadar ambalajindan gikarlmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalaijlar izerine
herhangi bir agirlik konulmamali, st iiste dizilerek depolama
durumunda 7 iriinden fazla Gst Giste konulmamalidir. llk giren
ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depola-
malarda palefler st Gste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandig takdirde raf dmri 9 aydir.
Acilmis ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depo-
lama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirrede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlar tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlar solu-
mayin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Goz ile temasinda
derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin. Yutma
halinde hemen doktora basvurun, kovayi veya efiketi gésterin.
Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar geri dénisime gon-
derin. Kirlesmis Griin artiklarini, evsel atik benzeri endistriyel
atk seklinde ya da ficari/insaat alani igin olan konteynerde
bertaraf edin. Kirlesmemis Griin artiklarini tehlikeli atk olarak
bertaraf edin.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Birlesim: Bittm - Kaucuk

1.0kg /It

+5 °C ile +30 °C arasinda
Yaklasik 1 saat

10 °C'de 4 giin, 20 °C'de 2 giin
10 °C'de 3 saat, 20 °C'de 2 saat
Agirlikga; 3 slgek Sivi (A) :
16lcek Toz (B)

Karisim Yogunlugu:

Uygulama Sicakhg:

Uygulama Siresi:

Kuruma Siresi:

Yagmur Dayanimi:

Karisim Orani:

Nakliye ve Depolamada
0 °C ile +40 °C arasinda,
dondan ve giines 1s1gindan

Sicaklik Dayanim:

kOFUanlIdII’

DIN 18 195’e uygundur.
Uriin Givenligi:

Kromat czohﬂmlg. Urin cimento icerir. Nem ile temasi
alkali reaksiyon verir, o yiizden cildi ve gézleri koruyun.
Temas halinde bol su ile yikayin. Géz ile temas halinde
derhal tibbi yardim alin.
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CEREPUR PRIMER

Poliuretan Esash Kullanima Hazir

Astar

URUN OZELLIKLERI

» Emici yizeylere miskemmel yapisir

» Yizey hareketlerini  karsilayabilecek
sahiptir

» Kolay uygulanir (rulo veya airless tabanca ile)

» Birikinti suya ve dona dayaniklidir

Seffaf, yari-elastik, derine nifuz eden tek komponentli
poliiretan astardir. Solvent bazli bir Grindir. Yizey ve
havanin nemiyle kirlesir.

UYGULAMA ALANLARI

Ozellikle Cerepur gibi poliiiretan esash su yalihim malzemeleri
ve poliiretan mastiklerden &nce; beton, hafif beton, cimento
siva mastar altg, harg, ahsap gibi emici yizeylerde astar
olarak kullanilir.

UYGULAMA

Yizey temiz, kuru ve tasiyici olmali ve Griiniin yapisma-
sini engelleyecek her tirli artik maddeden ve hareketli
par¢adan tamamen arindinlmis olmalidir.  Yizeydeki
eski kaplama, yag ve toz tamamen temizlenmelidir. Sivri
uglar yuvarlatlmali, yatay/disey ek yerleri gibi catla-
maya uygun bélgeler pahlanarak agilandinlmalidir.
Uygulama yapilacak yiizeydeki catlaklarin oldugu yerde
V seklinde bir kesit agilmali ve Ceresit CS51 politretan
mastikle doldurulmalidir.

Yizeydeki nem orani %5'i kesinlikle gegmemelidir. Yeni
dokilmis betonlar igin minimum 28 giin beklenmesi
gerekmektedir.

Cerepur Primer astar, Cerepur su yalitim kaplamasi ile
yapilan vygulamanin dayanikli ve saglam olmasini sag-
lar. Cerepur Primer astar emici yiizeyler icin uygundur.
Cerepur Primer astar, yiizey tamamen kaplanana kadar
firca veya rulo ile strilir. Daha biyik yizeylerde airless
pompa ile piskiirtme suretiyle uygulama miimkindir.
Zemin mukavemetinden tam emin olunamiyorsa, iki kat
Cerepur Primer uygulanmasi énerilir. Kullanilan aletler,
kullanildiktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan
sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.

elastikiyete

PRIMER

//'

/

/ CEREPUR

SARFIYAT

Tek kat igin 200-250 gr/m?2.

AMBALAJ

10 kg metal kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet
izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kulla-
nilincaya kadar ambalajindan gikarlmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalailar izerine
herhangi bir agirlik konulmamali, st iste dizilerek depolama
durumunda 7 triinden fazla Ust iste konulmamalidir. llk giren
ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depola-
malarda palefler st Gste konulmamalidir.
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RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandig takdirde raf mri 9 aydir.
Agilmis ambalajlar, agizlar sikica kapatilarak uygun depo-
lama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt
ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven, koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun, kovayi veya efiketi gosterin. Sadece tama-
men bosalmis ambalaijlar geri déniisime gonderin. Kirlesmis
Urin arhklarini, evsel atk benzeri endistriyel atik seklinde ya
da ficari/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edin.
Kiirlesmemis Griin artiklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin.
Urlin yanici ugucu solvent igerir. lyi havalandinlan, sigara
icilmeyen, agik ates kaynaklarindan uzak alanlarda uygulan-
malidir. Kapali alanlarda havalandirma sistemleri kullanilmals
ve karbon akfif maskeler kullanilmalidir. solventlerin havadan
daha agir oldugu igin zemine cokebilecegi unutulmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

OZELLK SONUC TEST METODU

Poliiretan prepolimer,
solvent esasli

Sizint yapmaz (Tmsu - DIN EN 1928,

Icerik

Su basmcma doyonlm

sUtunu, 24 saat) Test A
Beton yiizeylere yapisma 2,2 £0,2 N/mm2  ASTM D 903
Sertlik (Shore A Skalasi)  >95 ASTM D 2240

Uygulama sicaklig 5°Cile 35 °C arasinda

Kabuk baglama 2-3 saat sonra

Kosullar: 20°C,
%50 Bagil Nem

Hafif yaya 12 saat sonra

trafigine dayanim

Nihai kiirlesme 4 giin sonra

KIMYASAL OZELLIKLER

Potasyum Hidroksit %20 + Benzen +
Sodyum hidroksit %20  + Toluen +
Amonyak %10 + Ev tipi deferjanlar +
Silforik Asit 10% + Diklorometan

HCL %10 + Dizel yag +
Deniz Suyu + N-metilpirolidon

+ dayanikls - dayaniksiz + yari dayanikls
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CEREPUR

Poliuretan Esash Su Yahitimi

Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI

» Kolay uygulanir (Rulo ve airless tabanca ile kolay
uygulama)

Yiksek UV dayanimina sahiptir

Derz veya bosluk birakmaksizin dikissiz bitin bir
yapi olusturur

Uygulama alanlarinda egim ihtiyaci yoktur, birikinti
suya dayaniklidir

Dona dayaniklidir

-30 °C ile 90 °C araliklarinda mekanik &zelliklerini
korur

-10 °C’de dahi 2 mm catlak &rtiici dzelliktedir

Su buhar gegirimlidir

Mikemmel aderans 6zelligindedir

Uzerinde yiirinebilir (hafif trafik)

Lokal tamirlere uygundur

Bitki koklerine ve kimyasallara dayaniklidir

vy

v

vy

vyvyvyyvyYyvyy

Yapilarda i¢ ve dis mekanlarda yatay ve dikey yizey-
lerin pozitif yénden suya karsi yaliiminda elastik bir
yalihim tabakasi olusturmada kullanilan, politretan esasli
tek komponentli kullanima hazir, likit, yiksek kalici elas-
tikiyette renkli sirme su yalihm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Cat, balkon ve teraslarin, fayans alti 1slak hacimlerin, gigek-
liklerin, temel ve temel perde duvarlarinin, su ishale hatlarinin,
su kuyulari ve depolarinin su yaltiminda kullanilir.,

UYGULAMA

Cerepur su yalitm kaplamasindan &nce Cerepur Pri-
mer astar olarak uygulanmalidir (yizey hazirlig icin
Cerepur Primer uygulama esaslar gegerlidir). Cerepur
uygulamasi, Cerepur Primer astar uygulamasindan 2-3
saat sonra (bu sire 4 saati gegmemelidir), astar hafif
yapiskanken yapiimalidir. Kullanima hazir bir malzeme
oldugu igin herhangi bir inceltici kullanilmamalidir.

Kullanmadan énce Cerepur iyice karistirilmalidir. Cere-
pur Primer ile astarlanmis yiizeye, Cerepur dokilir ve
rulo veya uygun disli tarakla yizey tamamen kaplanana
kadar yayilir.

Cerepur 2 kat olarak uygulanmalidir. Birinci katin uygu-
lanmasindan 12 saat sonra (bu siire 36 saati gegmemeli-
dir) ikinci kat Cerepur uygulanir. Bir kat tam kurumadan,
diger kat strilmemelidir. Kullanilan aletler, kullanildiktan
hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi
solventlerle temizlenebilir.

220



SARFIYAT
iki kat icin 1,5-1,8 kg/m2.

AMBALAJ
25 kg teneke kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet
izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullo-
nilincaya kadar ambalajindan gikarilmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalaijlar izerine
herhangi bir agirlik konulmamali, st iiste dizilerek depolama
durumunda 7 Griinden fazla st iste konulmamalidir. Ilk giren
ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depola-
malarda palefler Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf émrii 12
aydir. Agilmis ambalaijlar, agizlan sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanil-
malidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt
ile temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven, koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun, kovayi veya efiketi gosterin. Sadece tama-
men bosalmis ambalajlar geri déniisime gonderin. Kirlesmis
Urin arhklarini, evsel atk benzeri endistriyel atik seklinde ya
da ficari/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edin.
Kiirlesmemis Griin ariklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin.
Urlin yanici ugucu solvent igerir. lyi havalandirlan, sigara
icilmeyen, agik ates kaynaklarindan uzak alanlarda uygulan-
malidir. Kapali alanlarda havalandirma sistemleri kullanilmals
ve karbon akfif maskeler kullanilmalidir. solventlerin havadan
daha agir oldugu icin zemine cokebilecegi unutulmamalidir.
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TEKNIK OZELLIKLER

OZELLK SONUC TEST METODU
Icerik Yiksek kalite Poliiiretan
polimer takviyeli
Kopmada uzama 900 + %80 ASTM D 412
Cekme mukavemeti 7,45 + 0,30 N/mm? ASTM D 412
Su buhar gegirgenligi 25,8 £ 4,4 gr/m?/gin  1SO 9932:91
Su basincina dayanim  Sizint yapmaz DIN EN 1928
(1m su kolonu, 24 saat)
Betona yapisma 2,2+0,2N/mm? ASTM D 903
Serflik (Shore A Scale) 65+ 5 ASTM D 2240

Uygulama sicaklign

5°Cile 35 °C arasinda

Yagmura dayanim

4 saat sonra

Hafif yaya
trafigine dayanim

12 saat sonra

Kosullar: 20 °C,
%50 RH

Nihai kiirlesme

7 giin sonra

Kimyasallara Dayanim

Asidik ve bazik ¢zeltilere (%10), deferjan,
deniz suyu, yag ve yizey kaydincilara iyi

dayanim

Raf 6mri

Kuru ve serin ortamda 12 ay




CEREPUR TRANSPARENT

Poliuretan Esash Seffaf Su Yalitim

Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI
Uzerinde yirinebilir

UV dayanimhidir

Sararma yapmaz

Kolay uygulanir (rulo veya airless tabanca ile)

Derz veya bosluk birakmaksizin dikissiz bitin bir
yapi olusturur

Suya ve dona dayaniklidir

-30 °C ile 90 °C araliklarinda mekanik &zelliklerini
korur

» Mikemmel aderans &zelligindedir

Seffaf, elastik, gines isinlarina dayanimli, tek kompo-
nentli, alifatik, politiretan esasl, uzun 8mirly su yalitimi
malzemesi. Ozel bir kiirlesme sistemine sahiptir (nemle
tetiklenen bir sistem) ve hava kabarcigi olusumuna sebep
olmaz.

UYGULAMA ALANLARI

Balkon ve teraslarin, cam ve hasir donatiyla giiglendi-
rilmis camlarin, cam tugla ve tugla duvarlarin, serami
yizeylerin, dogal taslarin, seffaf plastiklerin (polikarbo-
nat vb.), ahsap ve bambu yiizeylerin su yaliiminda.

UYGULAMA

Temizlenmis yiizeye Cerepur Transparent dokilir ve
rulo veya uygun disli tarakla yiizey tamamen kaplanana
kadar yayilir. Birinci katn uygulanmasindan 12 saat
sonra (bu sire 18 saati gegmemelidir) ikinci kat Cerepur
Transparent rulo ile uygulanir.

Daha iyi su yalimi ve hava sartlarina karsi daha kuvvetli
bir dayanim igin Ggiinci kat Cerepur Transparent uygu-
lamasi yapilmasi dnerilir.

vyvyVvyYyvyy
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UYARI 1: Cerepur Transparent tek katta 1mm kalinliktan
fazla uygulanmamalidir.

UYARI 2: Cerepur Transparent kaplama sistemi, 1slakken
kayici bir yiizey olusturabilir. Kaydirmazlik istenirse 2.
kat Cerepur heniiz yas iken 0,1 - 0,3 mm kuvartz ser-
pilmelidir.

Kullanilan aletler, kullanildiktan hemen sonra sabunlu su
ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlene-

bilir.
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SARFIYAT
iki veya iic kat icin 0,8-1,2 kg/m2.

AMBALA)J
10 kg metal kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet
izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullo-
nilincaya kadar ambalajindan gikarilmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalaijlar izerine
herhangi bir agirlik konulmamali, st iiste dizilerek depolama
durumunda 7 Griinden fazla st iste konulmamalidir. Ilk giren
ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun siireli depola-
malarda palefler Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandig takdirde raf mri 9 aydir.
Agilmis ambalajlar, agizlar sikica kapatilarak uygun depo-
lama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt
ile temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven, koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun, kovayi veya efiketi gosterin. Sadece tama-
men bosalmis ambalaijlart geri déniisime gonderin. Kirlesmis
Urin arhklarini, evsel atk benzeri endistriyel atik seklinde ya
da ficari/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edin.
Kiirlesmemis Griin ariklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin.
Urlin yanici ugucu solvent igerir. lyi havalandirlan, sigara
icilmeyen, agik ates kaynaklarindan uzak alanlarda uygulan-
malidir. Kapali alanlarda havalandirma sistemleri kullanilmals
ve karbon akfif maskeler kullanilmalidir. solventlerin havadan
daha agir oldugu icin zemine cokebilecegi unutulmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

OZELLK SONUG TEST METODU
icerik Yitksek kalite

politretan polimer

takviyeli
Kopmada uzama Yaklagik %300 DIN EN 18O 527
Cekme mukavemeti 25N/ mm? DIN EN ISO 527
E moduli 69,5N/ mm? DIN EN ISO 527
Yirilma dayanimi 56 N/mm? DIN ISO 34, Method
2000 saatlik hizlandirilmis yaslandirma testi sonucu:
kopmada uzama (DIN EN %298 DIN EN 18O 527
1SO 4892-3, 400 MJ/m?)
cekme mukavemeti (DIN EN 25,5 N/ mm? DIN EN ISO 527
ISO 4892-3, 400 MJ/m?)
parlakligini korumast (DIN Cok iyi DIN 67530

EN1SO 4892-3, 400 MJ/m?)
ylizey ufalanmasi (DIN EN
ISO 4892-3, 400 MJ/m?)

Hic bir ufalanma ~ DIN EN'1SO 4628-6

gorilmemistir.

Shore A sertligi 25 ASTM D 2240

Su buhari gegirgenligi 8,05 gr/m? ENISO 12572
24 saat

Su basincina dayanim Sizintiyok (Tm ~ DINEN 1928
su kolonu, 24 saat)

Emici seramik fayansa >2 N/mm? ASTM D 903

yapisma (seramik fayans ~ (ELCOMETER)
kinldi)

Sertlik (Shore A Skalasi) 655 ASTM D 2240

Uygulama sicaklig 5°Cile 35°C
arasinda

Kabuk bagloma

8 saat sonra Kosullar: 20 °C,

Hafif yaya trafigine dayanim

24 saat sonra %50 RH

Nihai kiirlesme

7 gin sonra

Kimyasallara Dayanim

Asidik ve bazik cozeltilere (%10),
deterjan, deniz suyu, yag ve yiizey
kaydinclara iyi dayanim
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CEREPUR 2K

ki Komponentli, Poliiretan Esasl
Elastik Su Yalitim Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI

» Hizli sertlesme

» Tek katta kalin uygulayabilme

» Mikemmel catlak képriileyebilme

» Her tirli yizeye miskemmel yapisma

» Sirekli elastik

» -40 °C ile 80 °C aras! elastikiyetini koruma, kisa sireli
180 °C’ye dayanabilme

» Cok yitksek gerilme ve yirhlma direnci

» Yiksek mekanik ve kimyasal dayanim

» Asfalt membran alhina uygulanabilme

» Makine ile piskirtilebilme

Ceresit CEREPUR 2K, iki komponentli, hizli sertlesen,
bitimle modifiye edilmis, poliiretan esasl su yaliim
kaplamasidir.  Yiksek yapisma mukavemetine sahip,
mikemmel mekanik ve kimyasal dayanim saglayan,
strekli elastik bir yalitim katmani olusturur.

UYGULAMA ALANLARI

Her tirli cah dereleri, sulama kanallari ve képri platform-
larinda, asfalt membran alting, teraslarda, metal veya
lifli imentodan yapilma hafif ¢atlar izerinde, veranda ve
balkonlarda seramik altinda, politretan yaliim kapik uygu-
lamasi iizerinde, alci ve cimento esasli levhalar Gzerinde ve
dilatasyon derzlerinde Ceresit CS 51, Ceresit CS 60 veya
Ceresit Cerepur CS 58 derz dolgusu iizerinde suya karsi
koruma amagli kullanilabilmektedir. UV dayanimi olmadi-
gindan yaltimin zeri mutlaka korunmalidir.,

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey, Griiniin yapismasini engel-
leyecek her tiirli hareketli pargadan arindiriimis olma-
lidir. Kir, yag ve boya basingli hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yizeyde emilmis yag varsa yakilarak
temizlenmelidir. Ancak yagin ¢ok derine islemis oldugu
durumlarda, yagin isledigi kisim kinlmali ve daha sonra
Thomsit EP 101 Epoksi Esasli, Bizilme Yapmayan Tamir
Seti kullanilarak gerekli tamirat islemleri yapilmalidir.

Yiizey tipine ve nem durumuna uygun segilecek malzeme

(Ceresit Cerepur Primer, Thomsit R 755) ile astarlanma-
lidir.

Her komponentin kovasi agilarak dncelikle kendi iginde
homojen bir karisim elde edilene kadar mikser yardimiyla
400 devir/dk karistirilir. Daha sonra her iki komponentten
hacimce esit miktarda ayri bir kaba alinarak yine mikser
(400 devir/dk) yardimiyla kanishrilir. Hazirlanan karisim
yizeye dokilerek uygun rulo, firca, mala veya airless
makine ile hemen uygulanmalidir. Karisimin kap émri
20 °C’ de 30-45 dakikadir. Gézenekli yizeylerde, hava
kabaraigi olusmamasi igin, ilk katman siyirma seklinde
uygulanmali, 2 saat sonra ikinci katmani uygulanarak
yalitim tamamlanmalidir. Cok bozuk yiizeylerde Cerepur
2K, 1:0,5 oraninda 0,1 — 0,3 mm temiz ve kuru kuvartz
kumu ile kanshrnlarak uygulanabilir. Kaplama tam sert-
lesmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir. Dis
mekén uygulamalarinda, Cerepur 2K uygulandikian 2
gin sonra, 1si yaliim levhalari, geotekstil kege, seramik
vb. ile korunma uygulanmalidir. Kullanilan aletler, kulla-
nildiktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra
sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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SARFIYAT

Her 1 mm kalinhk igin yaklasik 1,10 lt/m? (Yizey
emiciligine baglh olarak).

AMBALAJ

40 It Toplam Set
A komponent: 20 lt. metal kova
B komponent: 20 lt. metal kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar izerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla st
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda paletler st iiste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf émrii 12
aydir. Agilmis ambalaijlar, agizlan sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanil-
malidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz
ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayr veya
etiketi gosterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar
geri déniisime gdnderin. Kirlesmis iriin artiklarini, evsel
ahk benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat
alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis
irin artklarini tehlikeli atk olarak bertaraf edin. Urin
yanici ugucu solvent icerir. lyi havalandinlan, sigara
icilmeyen, acik ates kaynaklarindan uzak alanlarda
uygulanmalidir. Kapali alanlarda havalandirma sistem-
leri kullaniimali ve karbon aktif maskeler kullanilmalidir.
solventlerin havadan daha agir oldugu igin zemine goke-
bilecegi unutulmamalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk :0,97 gr/em®
Karisim Rengi : Siyah
Gerilme Mukavemeti

(DIN 52455) :> 20 N/mm?
Yapisma Mukavemeti

(ASTM D1640) :> 3 mPa
Kopmadaki Uzama

(DIN 52455) : > %2000
Shore A Sertligi

(DIN 53505) 35

Sicaklik Dayanimi : -40 °C ile 80 °C arasi
Sok Sicaklik Dayanimi :180°C

ilk Kiirlesme (Kuru Beton)  : 2 saat (20 °C’de %55 Nispi Nem)

Yeni Kat /
Kaplama Uygulama Siresi :

Nihai Priz Alma Stresi

6 — 24 saat

: 7 gin
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CEREPUR CS 58 2K

ki Komponentli, Poliiretan Esasl
Elastik Derz Dolgu Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

» 12 cm’e kadar yatay dilatasyon
kullanilabilme

Hizli sertlesme

Kalin ve hava kabarciksiz uygulanabilme
Her tirli yiizeye mikemmel yapisma

-40 °Cile 80 °C arasi elastikiyetini koruma, kisa sireli
150 °C'ye dayanabilme

Su buhari gegirgen,

Mikemmel catlak képrileyebilme

Miskemmel gerilme ve yirtilma mukavemeti

Cok yiiksek kimyasal ve asinma direnci

Ceresit Cerepur CS 58, hizli sertlesen, iki komponentli,
bitimle modifiye edilmis politretan esash kaplama
ve derz dolgu malzemesidir. Farkli yizeylere kuvvetli
yapisma &zelligi ile mikemmel mekanik ve kimyasal
dayanim saglayan, nefes alabilen, ok elastik ve su yali-
timli bir katman olusturmaktadir.

UYGULAMA ALANLARI

Yapilarin 12 cm’e kadar olan her tirli yatay dilatasyon ve
birlesim derzlerinde, havaalanlarinda, her tiirli cat dereleri,
suloma kanallari ve képri platformlarinda, asfalt alinda,
teraslarda, metal veya lifli gimentodan yapilma hafif ¢atlar
izerinde, poliiretan yaliim képik uygulamasi iizerinde, algi
ve cimento esasl levhalar izerinde suya karsi koruma ve
dolgu amagh olarak kullanilabilmektedir. Disitk mukavemetli
ve bozuk yiizeylerde kullanilmamalidir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey, Grinin yapismasini engel-
leyecek her tirli hareketli pargadan arindirilmis olma-
lidir. Kir, yag ve boya basingli hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yiizeyde emilmis yag varsa yakilarak
temizlenmelidir. Ancak yagin ¢ok derine islemis oldugu
durumlarda, yagin isledigi kisim kirlmali ve daha sonra
Thomsit EP 101 Epoksi Esasli, Bizilme Yapmayan Tamir
Seti kullanilarak gerekli tamirat islemleri yapilmalidir.

Uygulama yiizeyi beton ise, min. C25 sinifi, bagil ortam
nemi %85’'in altinda, ortam sicakhgi 5 °C ile 35 °C ara-
sinda olmalidir. Yizey tipine ve nem durumuna uygun
segilecek astar malzeme (Cerepur Primer, Thomsit R 755)
ile uygulama &ncesinde astarlama yapilmalidir. Yizey

derzlerinde

vyvyyvyy

vyvyyvyy

hazirhig yapilmis ve astarlanmis derzlerde uygun olan
kullanim orani (genislik/derinlik orani: 2/1), polietilen
fitil, polistren levha vb. dolgu malzemeleriyle birlesim
yerlerinde bosluk olusturmayacak sekilde olusturulmalidir.
Minimum derz derinliginin 10 mm olmasina dikkat edil-
melidir.

Her komponentin kovasi agilarak 6ncelikle kendi iginde
homojen bir karisim elde edilene kadar mikser (400 devir/
dk) yardimiyla karistirilir. Daha sonra her iki komponent-
ten hacimce esit miktarda ayri bir kaba alinarak yine
mikser (400 devir/dk) yardimiyla karistirilir. Hazirlanan
karisim yiizeye dokilerek uygun rulo, firga veya spatula
yardimiyla hemen uygulanmalidir. Karisimin kap mri
20 °C’ de 30-45 dakikadir. Malzeme tam sertlesmeden
kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

Sirekli derzlerde uygulama islemenin tek seferde tamam-
lanmasi uygundur. Dikey-yatay derz birlesim detaylarinda
énce yatayda CS 58 2K uygulamasinin tamamlanmasi,
bu derzlerin dikeye gegis alanlarinin Cerepur Primer veya
Ceresit PS 300 ile astarlandiktan sonra dikey derz uygula-
masina gegilmesine dikkat edilmelidir. Dikey derz dolgusu
icin Ceresit CS 60 poliiretan mastik kullanilmasi énerilir.
Kullanilan aletler, kullanildiktan hemen sonra sabunlu su
ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.
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Genislik Yogunluk :0,97 gr/em?
Derinlik 2cm Scm 10.em Karisim Rengi : Siyah
1 cm 0,200 It/m? 0,500 /m> 1,000 l/m? ~ [Sookbegomesiies - :2sect
2cm 0,400 lt/m? 1,000 lt/m? 2,000 lt/m?  Yeni Kat Uygulama Siresi : 6-24 Saat
Nihai Priz Alma Siresi : 7 gun

AMBALAJ

A komponent 5 t teneke kova
B komponent 5 It teneke kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Gizerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamal, st
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla st
Uste konulmamalidir. llk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda paletler Ust Uste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf émrii 12
aydir. Agilmis ambalaijlar, agizlan sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanil-
malidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz
ve cilt ile temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayi veya eti-
keti g&sterin. Sadece tamamen bosalmis ambalajlari geri
dénisime gdnderin. Kirlesmis Griin artiklarini, evsel ahk
benzeri endistriyel ahk seklinde ya da ticari/insaat alani
icin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis irin
artiklarini tehlikeli atk olarak bertaraf edin. Uriin yanici
ugucu solvent igerir. lyi havalandirilan, sigara igilmeyen,
acik ates kaynaklarindan uzak alanlarda uygulanmalidir.
Kapal alanlarda havalandirma sistemleri kullanilmali ve
karbon aktif maskeler kullanilmalidir. solventlerin hava-
dan daha agir oldugu igin zemine ¢okebilecegi unutul-
mamalidir.

Kuruduktan Sonra Sicaklik
Dayanimi

: -40 °C ile 80 °C arasi

Kisa Sireli Sicaklik Dayanimi 1150 °C
Shore A Sertligi (DIN 53505)  : 35
Kopmadaki Gerilme Kuvveti

(23 °C’de) (DIN 52455) : > 20 Kg/cm?
Uzama Yizdesi (23 °C'de)

(DIN 52455) . > % 2000
Yapisma Mukavemeti (Beton)

(ASTM D4541) : > 30 Kg/cm?
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CT10

Silikon Esash Sivi Emprenye

Malzemesi

URUN OZELLIKLERI

» Derzleri izole eder

UV'ye, dis hava kosullarina ve dona dayaniklidir
Hizli kurur (2-6 saat)

Nefes alir

Gozenekli kaplamalari korur

Kir olusumunu engeller

l¢ ve dis mekanlar icin uygundur

Parlaklik veya matlasma olusturmaz

Balkon ve teraslardaki derz ve kaplamalar gibi akrilik
ve mineral esasl yizeylere su itici 6zellik kazandiran
(emprenye) seffaf yalihm malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Teras ve balkonlarin yalitimi igin idealdir. Fayans,
beton, sap ve dogal tas emprenyesi icin kullanilir.
Gozenekli fayans, derz ve 0,2 mm’e kadar catlaklarin
su itici dzellik kazanmasini saglar. Islak hacimlerdeki
seramik derzlere uygulandiginda; derzin rengini degis-
tirmeden ve seffaf olarak derze su itici 6zellik kazan-
dinr. Catlamis graviirler gibi sire ile sinirli korunmasi
gereken yiizeyler icin de uygundur. Hem emici, hem de
emici olmayan zeminlerde kullanilabilir.

UYGULAMA

Ceresit CT 10 tm sert, temiz, kuru veya hafif nemli
yizeylerde kullanilabilir. Uygulamadan &nce tasiyici
olmayan, hasarli bélgeler onarilmali ve temizlenmelidir.
Kabarmis bélgeler mekanik yollarla temizlenmelidir.
Uygulama yapiimayacak bélgeler korunmalidir. Zeminin
ters yonden gelecek neme karsi korunmasi gerekir. Hafif
parlaklik verdiginden dis cephe (duvar) emprenyesinde
kullanilmamalidir.

Kullanim 6ncesi iyice calkalanmalidir. Plastik (kauguk)
rulo ile yiizeye yayilir. Derzler icin (ic cephede) firca ile
uygulama yapilir. 5 dakika etki (nifuz etme) siiresinden
sonra fazla malzeme silinmelidir. Tek sefer uygulama
yeterlidir.

Direkt giines altinda veya giinesten 1sinmis yiizeylerde
uygulama yapilmamalidir.

v
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SARFIYAT

200 gr/m?

AMBALAJ

3 kg plastik bidon

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
ambalaj delinmemeli veya yirtilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamal, Gst
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla ist
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda  paletler st
Uste konulmamalidir.
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RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde
raf dmri 12 aydir. Agilmis ambalajlar, agizlan sikica
kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa siirede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz
ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayr veya
etiketi gosterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlari
geri déniisime gdnderin. Kirlesmis iriin artiklarini, evsel
ahk benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat
alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis
iriin artiklarini tehlikeli ahk olarak bertaraf edin.

229

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal yapi: Silikon emiilsiyonu
Yaklasik 1,0 gr/cm?

5 °Cile 30 °C arasinda

Yogunluk:

Uygulama sicaklhig:

Yagmur dayanimi: 2-6 saat sonra

Nihai emprenye: 14 giin sonra (1 veya 2 senelik

emprenye)
Su alma katsaysi: < 0,5 kg/m?
Su buhar direnci: 0, dlciilmez




CL 152

Elastik Dilatasyon Bandi

URUN OZELLIKLERI

Su gegirmez
Yirtilmaz
Elastik

Kolay uygulanir

vyvyyvyy

Sirekli ve yiiksek su basincina maruz kalan yapilarin
genlesme derzlerinin  yalitiminda  kullanilan  yiiksek
elastikiyet ve mukavemet saglayan, termoplastik esasli
elastomerik dilatasyon band.

UYGULAMA ALANLARI

Dis alanlarda yapisal genlesme derzlerinin yaliiminda
kullanilir. Yapisal yiklere ve yogun harekete maruz
birgok farkli kritik yizeye uygun yapistirici ile yiksek
mukavemette yapistirilabilir. Uygulama yiizeyi saglam,
dayanikli ve yapisma mukavemetini engelleyecek kir ve
yag gibi maddelerden arindiriimis olmalidir.

UYGULAMA

1) CL 152'nin uygulanacagr kuru veya hafif nemli yatay
dikey yiizey; saglam ve toz, kir ve yapismay engel-
leyici her tirli etkenlerden temizlenmis olmalidir.
Mala veya spatula yardimi ile dilatasyon derzinin iki
kenarina Ceresit CX 31 veya Ceresit CX 32 Epoksi
Regine Esasli Montaj ve Ankraj Harci sirilir. Derz
boslugunun harg ile kaplanmadigindan emin olun-
malidir.

2) Ceresit CL 152 Elastik Dilatasyon Bandi yapistirici
katmaninin izerine dizgiin bir sekilde serilip yapis-
trilmalidir.

3) Uygun bir rulo yardimi ile harcin bandin tim yiize-
yine yayllmasi saglanir, hava boslugu ve yapistrici
fazlasi kalmayacak sekilde sabitlenir.

4) Dizgin yapisma saglandiginda Ceresit CL 152
Elastik Dilatasyon Bandi'nin ortasindaki beyaz kece
bant ¢cikariimalidir.

5) Bant uclari birbiri Gzerine 10 cm bindirilerek uygu-
lanmalidir. Ust tste bindirilen uglar sicak hava yardi-
miyla arada hava boslugu ya da kinsiklik kalmayacak
sekilde birbirine kaynaklanmalidir. Uriin geleneksel
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sicak hava kurutucular / pirmiiz (minimum 2300
watt giicinde) ile kendine kaynaklanabilir. Kaynak-
lama sirasinda Uriniin yapisina zarar vermemeye
dikkat edilmeli, kaynaklama sadece yiizeyler isitila-
rak yapilmalidir.

) Bindirme detayi uygun rulo yardimiyla basing uygu-
lanarak sabitlenir. Yapishrici tam olarak sertlesene
kadar bant hareket ettirilmemeli, suya ve mekanik
etkilere karsi korunmalidir.

SARFIYAT

1 m/m

AMBALAJ

200 mm x 20 m x 1 mm rulo

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde
raf dmri 24 aydir.

o
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TEKNIK OZELLIKLER

Ist Mukavemeti: -30 °C ve +90 °C arasinda
Agirlik (Yaklasik): 930 g/m?
Shore A Sertligi: 87

max. > 4 bar

241,4N/15 mm, 14,0 N/mm?
221,8N/15 mm, 14,0 N/mm?
% 950,0

% 950,0

42,7 N/mm %25 elastikiyette
49,2 N/mm %50 elastikiyette

> 4,0 bar ** (DIN EN 1928)

> 4,0 N/mm? * (DIN EN 1348)
100 N/100 N (yatay/dikey yikleme)
6500 s ** (DIN EN ISO 4892-3)
Yangin sinifi: B2 (DIN EN 4102)

Renk: Gri

Kimyasal Ozellikler

Su basinci dayanimi:

Dikey yik altinda yirtilma®:

Yatay yik altinda yirtilma®:

Dikey yik altinda uzama®:

Yatay yik altinda uzama®:

Yatay yik altinda
sdnimleme”:

Su basma dG)’GnImIZ

Yapisma mukavemeti:

Yirtlma direnci:®

UV Dayanimi (Min.):

Dayanim (28 gin oda sicakliginda bekletildikten sonra)

+ = dayanikh

0 = zay/f

- = dayaniksiz

Hidroklorik asit %3 +**
Silfirik asit %35 +
Sitrik asit 100g/! +
Laktik asit %5 +**
Potasyum hidroksit %3 / %20 +/+*
Sodyum hipoklorit 0,3g/I +
Tuzlu su (20g/| deniz tuzu) + ¥

* kullanilan yapistiricidan bagimsiz
** ek testlerle onanmalidir

@ (DIN EN ISO 527-3)

@ (DIN EN 12310-2)

DIN EN ISO 9001’e gére onaylanmistir. Almanya’da tretilmistir.



CL 89
PAH Bandi

URUN OZELLIKLERI

Kalici su yalitimi
Elastik

Yaslanmaya dayanikls
Kolay uygulama

Seramik ve fayans uygulamalarinda  zemin-duvar
birlesim yerleri ve késeler gibi yapisal soguk derzlerin
yalitiminda ve i¢ mekanlarda genlesme derzlerinde su
gecirmez kdpriler olusturmada kullanilan, elastik yapisi
ile derzlerdeki hareketleri kompanse eden, kimyasallara
karsi dayanikh, cift tarafi elastomer kapli dokunmamis
polipropilen esasli pah band..

UYGULAMA ALANLARI

ic mekanlarda, balkon, banyo, mutfak gibi 1slak mekan-
larda, teras, havuz ve su depolarinda yapisal soguk
derzlerin yalitimi igin kullanilir.

UYGULAMA

Uygulama yiizeyi saglam, dayanikli ve yapisma muka-
vemetini engelleyecek kir ve yag gibi maddelerden
arindirilmis olmalidir. Derzlerin terazisinde ve dizgiin
olmasina dikkat edilmeli, gerekliyse yiizey tamiratlar
Ceresit CD 22 ile yapilmaldir. Pah bandi uygulamasi
icin &nce fercih edilen Ceresit yaliim malzemesi yapis-
tinci olarak yizeye sirilmelidir. Yaliim malzemesinin
uygulama sartlarina dikkat edilmelidir. Ceresit CL 89
Pah Bandi yapishrici katmaninin zerine diizgin bir
sekilde serilip yapistrilmalidir. Sert, kesici ve delici
olmayan ekipman veya uygun bir rulo yardimi ile yalitim
malzemesinin bandin tim yiizeyine yayilmasi saglanir,
hava boslugu ve yapistirici fazlasi kalmayacak sekilde
sabitlenir. Bant uclari birbiri Gzerine 5 cm bindirilerek
uygulanmalidir. Bindirme detay1 uygun rulo yardimiyla
basing uygulanarak sabitlenir. Yapishrici tam olarak sert-
lesene kadar bant hareket eftirilmemeli, suya ve mekanik

vyvyyvyy

etkilere karsi korunmalidir. Pah bandi uygulamasindan
sonra yapilacak sirme su yalitmi pah bandi Gzerine
kadar getirilmelidir.

SARFIYAT
1 m/m

AMBALA)J

120 mm x 50 m x 0,60 mm rulo

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde raf
dmri 24 aydr.
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Isi Dayanimi :-30 °C ve + 90 °C arasinda
Uygulama sicakligr  : +5 °C ile + 35 °C arasinda
Agirlik (Yaklasik) :27 g/m

Su bGSInCI dG)’GnImI

: max. > 3 bar

Su gecirmezlik

:> 1,5 bar (DIN EN 1928 Yéntem B)

Dikey yik
alinda ylrhlma

: 103N/ 15mm, 14,0 N /mm?(DIN
EN ISO 527-3)

Yatay yik
altinda yirilma

239N/ 15mm, 14,0 N / mm? (DIN
EN ISO 527-3)

Dikey yik
altinda uzama

: % 28 (DIN EN ISO 527-3)

Yatay yik

altinda uzama

: % 146 (DIN EN ISO 527-3)

Yk sénimleme

: 0,78 N / mm yatay yik altinda
%25 elastikiyette (DIN EN 1SO 527-3)
1,03 N / mm yatay yik alhinda

%50 elastikiyette (DIN EN 1SO 527-3)

Su bGSInCI dG)’GnImI

:>1,5bar ** (DIN EN 1928)

UV Dayanimi (Min.)

: min. 500 s ** (DIN EN ISO 4892-2)

Renk

: Gri

Uygulama : Ic mekan ve diger yapi derzleri iin
Flashing

Kimyasal Ozellikler: Dayanim (7 gin
oda sicakhginda
bekletildikten sonra)
+ = dayanikli
0 = zayif
- = dayaniksiz

Hidroklorik asit %3 +**

Silfirik asit %35 +

Sitrik asit 100g/I +

Laktik asit %5 +**

Potasyum hidroksit %3 / %20 +/0*

Sodyum hipoklorit 0,3g/I +

Tuzlu su (20g/| deniz tuzu) + ¥

* kullanilan yapistiricidan bagimsiz
** ek testlerle onanmalidir

DIN EN ISO 9001’e gére onaylanmistir. Almanya’da iretilmistir.
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Dis Cephe Isi Yahtim Sistemleri
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Colour System
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CT 81

Is1 Yahtim Sistemleri icin Yapishirma

Harci

URUN OZELLIKLERI

EPS ve XPS is1 yaliim sistemi uygulamalar
Ekonomik kullanim

Dis hava kosullarina dayanikli

lyi yapisma performansi

Hizli ve kolay uygulama

Binalarda isi yalitim sistemleri uygulamalari igin ¢imento
esasli EPS ve XPS 1s1 yaliim levhasi yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 81 Ceresit Ceretherm Popular sisteminin bir
bilesenidir. Tim yapilarda EPS ve XPS isi yalitim levha-
larinin yizeylere yapistirlmasinda kullanilir. Ic ve dis
cephelerde cimento esasl siva, brit beton, tugla, bims
ve gaz beton gibi mineral esasli yizeyler Gzerine yapi-
sir. Yapistirilan levhalar dibellenerek mekanik olarak
sabitlenmelidir. Yaliim levhalarinin yizey dizeltme-
sinde donatili siva kah igin Ceresit CT 82 kullaniimas:
onerilmektedir.

UYGULAMA

Yuzey Hazirhigi: Ceresit CT 81, saglam ve tasiyicih@
yuksek ylUzeylere iyi performansla yapisir. Yapistirma
yapilacak yizeydeki bozukluk veya bosluklar ile
saglam olmadigr disinilen eski yizeyler (siva vb.)
kazinarak yizey Ceresit tamir harclari ile dizeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Dizeltme ve tamir uygulamalari
levha yapistrma asamasindan en az 24 saat énce
tamamlanmis olmalidir. Yapisma performansinin azal-
mamasi igin yapistirilacak 1si yalitim levhasi temiz ve
kuru, yapistirma ylzeyi ise temiz ve nemlendirilmis
olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir, bitim vb. katman-
lar basingli yikayici ile temizlenmeli ve iyice kurumasi
beklenmelidir. Gaz beton veya silikat blok gibi yuksek
su emicilige sahip yizeyler uygulamadan dnce Ceresit
CT 16 ile astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan
sonra uygulamaya devam edilmelidir. Celik firca veya
biyosit tiri temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek
kif, yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplamasi

vVvyYvYyvyy
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. Ceresit .

uygulanmis veya boyali eski yizeyler zimparalanarak
asindirilmali, yizeyde biriken tozlar su jeti ile temiz-
lenmeli ve yizeylerin tamamen kurumasi beklenmelidir.
Dusuk sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde
don, buz veya kar olmamalidir.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yaliilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 81 ile kapahlmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yizeyler uygulamadan énce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.

Ist yaltim levhalar yapistirilmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapistiriimali ve 4-7 giin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 81 Yapistirma Harci, 6 - 6,5 It temiz ve ber-
rak suyun igine yavas yavas dékilir ve uygun karistirici
yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam elde
edilinceye kadar karnstirilir. Yaklasik 5 dakika dinlen-
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meye birakilir ve daha sonra tekrar karishrilir.

Dizgin yizeylere taraklama metodu ile yapishrmada;
hazirlanan harg diz bir mala yardimi ile ince bir tabaka
halinde 1si yalitim levhasina sirilir. Homojen olarak
yayilan harg, disli bir tarak (10-12 mm) ile ¢ekildikten
sonra 1s1 yalihm levhasi yizeye yapistirilir.

Diz olmayan yizeylere ébekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca ¢epegevre min. 3-4 cm kalinliginda ve lev-
hanin orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm
capinda pargalar sirilerek uvygulanir, sonrasinda isi
yalitim levhasi yizeye yapistirilir. Yaliim levhasinin en
az %40"1 yapishrict ile kaplanmis olmalidir. Uzerine
basilarak ve sada sola hareket ettirilerek levhanin
yizeye tam yapismasi saglanmalidir. Yalitim levhalari
duvar drgisinde oldugu gibi birbirleriyle siki siki temas
edecek sekilde yapistirilmalidir.

Yapishricinin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 81 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zimparalanarak veya tiraslanarak dizeltil-
meli ve dibelleme islemine yapistirma vygulamasindan
minimum 24 saat sonra gegilmelidir. Dibel sayisi ve
dibelleme semasi yizey analizi ve rizgar yiki hesap-
larina gore tespit edilmelidir.

Dis cephe 1s1 yalitm vygulamalarinda levhalar yapist-
rlmadan énce baslangic profilleri montaji yapiimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar igin
oncelikle tastyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Guglu rizgdr ve yagmur var ise iskelede koruyucu &rtii
kullanilmalidir. Gigli rizgérda yapilan dis cephe uygu-
lamalarinda bina koselerine dikkat edilmelidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir.

Taze yapistirict kalinhlari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 5 kg/m?

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalart delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak torbalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapiimalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler Ust Gste konulmama-

lidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli
ortamda yuksek alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap : Sentetik ve modifiye katkilar ile
dzel cimento iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,3 kg/It

Karisim orani : 6-6,5 It su/25kg toz

Uygulama sicakligi:  +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 2 saat

> 0,3 MPa (beton yiizey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yizeyi)

Yapisma mukavemeti :

min. 24 saat sonra

0g/lt

Diibelleme :

VOC degeri :
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CT 83-STRONG FIX

Ist Yalhtim Sistemleri icin Yapishirma

Harci

URUN OZELLIKLERI

EPS ve XPS is1 yaliim sistemi uygulamalar

Mineral yizeylere ve EPS levhalara ¢ok yiksek
yapisma performansi

Yapistirict katmaninda ¢atlak olusturmayan elyaf
takviyeli formdl

Dis hava kosullarina dayanikli

Yiksek yapisma performansi ve elastikiyet

Cok kolay uygulama &zelligi

vy

v

v

vy

Binalarda 1si yalitim sistemleri uygulamalari igin poli-
mer modifiyeli ve elyaf takviyeli cimento esasli EPS ve
XPS 1s1 yaliim levhasi yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 83 Ceresit Ceretherm Classic sisteminin bir
bilesenidir. Tim yapilarda EPS ve XPS isi yalitim levha-
larinin yizeylere yapistirlmasinda kullanilir. Ic ve dis
cephelerde cimento esasl siva, brit beton, tugla, bims
ve gaz beton gibi mineral esasli yizeyler izerine yapi-
sir. Yapistirilan levhalar dibellenerek mekanik olarak
sabitlenmelidir. Yaliim levhalarinin yizey dizeltme-
sinde donatili siva kah icin Ceresit CT 85 kullaniimas:
onerilmektedir.

UYGULAMA

Yuzey Hazirhigi: Ceresit CT 83, saglam ve tasiyicih@
yuksek yizeylere iyi performansla yapisir. Yapistirma
yapilacak yizeydeki bozukluk veya bosluklar ile
saglam olmadigr disinilen eski yizeyler (siva vb.)
kazinarak yizey Ceresit tamir harglari ile dizeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Dizeltme ve tamir uygulamalari
levha yapistrma asamasindan en az 24 saat énce
tamamlanmis olmalidir. Yapisma performansinin azal-
mamasi igin yapistirilacak 1si yalitim levhasi temiz ve
kuru, yapistirma yizeyi ise temiz ve nemlendirilmis
olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir, bitim vb. katmanlar
basingli yikayici ile temizlenmeli ve iyice kurumasi bek-
lenmelidir. Celik firca veya biyosit tiri temizleyiciler ile
eski yuzeylerde olabilecek kiif, yosun ve mantar temiz-

lenmelidir. Cephe kaplamasi uygulanmis veya boyali
eski ylUzeyler zimparalanarak asindirilmali, yizeyde
biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yizeylerin
tamamen kurumasi beklenmelidir. Disik sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yizeyler uygulamadan énce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yaliilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 83 ile kapatilmamalidir.

Ist yaltim levhalar yapistirilmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapistiriimali ve 4-7 giin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 83 Yapishrma Harci, 6,5 - 7,0 It temiz ve
berrak suyun icine, yavas yavas dokilir ve uygun karis-
tiricr yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam
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elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir.
Dizgin yizeylere taraklama metodu ile yapishrmada;
hazirlanan harg diz bir mala yardimi ile ince bir tabaka
halinde 1si yalitim levhasina sirilir. Homojen olarak
yayilan harg, disli bir tarak (10-12 mm) ile ¢ekildikten
sonra 1s1 yalihm levhasi yizeye yapistirilir.

Diz olmayan yizeylere ébekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca ¢epegevre min. 3-4 cm kalinliginda ve lev-
hanin orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm
capinda pargalar sirilerek uvygulanir, sonrasinda isi
yalitim levhasi yizeye yapistirilir. Yaliim levhasinin en
az %40"1 yapishrict ile kaplanmis olmalidir. Uzerine
basilarak ve sada sola hareket ettirilerek levhanin
yizeye tam yapismasi saglanmalidir. Yalitim levhalari
duvar drgisinde oldugu gibi birbirleriyle siki siki temas
edecek sekilde yapistirilmalidir.

Yapishricinin kurumasi 23°C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 83 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zimparalanarak veya tiraslanarak dizeltil-
meli ve dibelleme islemine yapistirma vygulamasindan
minimum 24 saat sonra gegilmelidir. Dibel sayisi ve
dibelleme semasi yizey analizi ve rizgar yiki hesap-
larina gore tespit edilmelidir.

Dis cephe 1s1 yalitm vygulamalarinda levhalar yapist-
rlmadan énce baslangic profilleri montaji yapiimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar igin
oncelikle tastyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Guglu rizgdr ve yagmur var ise iskelede koruyucu &rtii
kullanilmalidir. Gigli rizgérda yapilan dis cephe uygu-
lamalarinda bina koselerine dikkat edilmelidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir.

Taze yapistirict kalinhlari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 5 kg/m?

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalari delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak torbalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapiimalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler st Uste konulmama-

lidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli
ortamda yuksek alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap : Sentetik ve modifiye katkilar ile
elyaf takviyeli 6zel cimento
iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,4 kg/It

Karisim orani : 6,5-7,0ltsu /25 kg toz

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 2 saat

> 0,5 MPa (beton yiizey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yizeyi)

Yapisma mukavemeti :

min. 24 saat sonra

0g/lt

Dijbelleme :

VOC degeri :
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CT 180-MW STRONG FIX

Is1 Yahtim Sistemleri icin Yapishirma

Harci

URUN OZELLIKLERI

Tasyind 1st yalitim sistemi uygulamalar

Mineral yizeylere ve tasyini levhalara ¢ok yiksek
yapisma performansi

Buhar gegirgenlik

Dis hava kosullarina dayanikli

Cok yiksek yapisma performansi ve elastikiyet

» Cok iyi uygulama &zelligi

vy

vYvyy

Binalarda 1si yalitim sistemleri uygulamalari igin poli-
mer modifiyeli cimento esasli tasyini ve lamella tipi isi
yalitim levhasi yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 180 Ceresit Ceretherm Classic Wool siste-
minin bir bilesenidir. Tum yapilarda tasyini ve lamella
tipi 1st yalitim levhalarinin yiizeylere yapistirilmasinda
kullanilir. I¢c ve dis cephelerde ¢imento esash siva, brit
beton, tugla, bims ve gaz beton gibi mineral esasli
yuzeyler Uzerine yapisir. Yapistrilan levhalar dibelle-
nerek mekanik olarak sabitlenmelidir. Yalitim levhalari-
nin yizey dizeltmesinde donatili siva kati icin Ceresit
CT 190 kullanilmasi dnerilmektedir.

UYGULAMA

Yuzey Hazirligi: Ceresit CT 180, saglam ve tasiyicih@:
yuksek ylUzeylere iyi performansla yapisir. Yapistirma
yapilacak yizeydeki bozukluk veya bosluklar ile
saglam olmadigr disinilen eski yizeyler (siva vb.)
kazinarak yizey Ceresit tamir harclari ile dizeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Dizeltme ve tamir uygulamalari
levha yapistrma asamasindan en az 24 saat énce
tamamlanmis olmalidir. Yapisma performansinin azal-
mamasi igin yapistirilacak 1si yalitim levhasi temiz ve
kuru, yapistirma yizeyi ise temiz ve nemlendirilmis
olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir, bitim vb. katmanlar
basingli yikayici ile temizlenmeli ve iyice kurumasi bek-
lenmelidir. Celik firca veya biyosit tiri temizleyiciler ile
eski yuzeylerde olabilecek kiif, yosun ve mantar temiz-

lenmelidir. Cephe kaplamasi uygulanmis veya boyali
eski ylUzeyler zimparalanarak asindirilmali, yizeyde
biriken tozlar su jeti ile temizlenmeli ve yizeylerin
tamamen kurumasi beklenmelidir. Disik sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yizeyler uygulamadan énce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yaliilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 180 ile kapatiimamalidir.

Ist yaltim levhalar yapistirilmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapistiriimali ve 4-7 giin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
25 kg CT 180 Yapishrma Harci, 5,0 It temiz ve berrak
suyun igine, yavas yavas dokilir ve vygun karistirici
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yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklagik 5 dakika dinlen-
meye birakilir ve daha sonra tekrar karishrilir.

Dizgin yizeylere taraklama metodu ile yapishrmada;
hazirlanan harg diz bir mala yardimi ile ince bir tabaka
halinde 1si yalitim levhasina sirilir. Homojen olarak
yayilan harg, disli bir tarak (10-12 mm) ile ¢ekildikten
sonra 1s1 yalihm levhasi yizeye yapistirilir.

Diz olmayan yizeylere ébekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca ¢epecevre min. 3-4 cm kalinliginda ve levhanin
orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm ¢capinda
parcalar sirilerek uygulanir, sonrasinda 1si yalitim lev-
hasi yizeye yapishrilir. Yalitim levhasinin en az %40’
yapistirici ile kaplanmis olmalidir. Uzerine basilarak ve
saga sola hareket ettirilerek levhanin yizeye tam yapis-
masi saglanmalidir. Yalitim levhalar duvar érgisinde
oldugu gibi birbirleriyle siki siki temas edecek sekilde
yapistirilmalidir.

Yapishricinin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 180 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar tiraslanarak diizeltilmeli ve dibelleme
islemine yapistirma vygulamasindan minimum 24 saat
sonra gecilmelidir. Dibel sayisi ve dibelleme semasi
yuzey analizi ve rizgar yiki hesaplarina gére tespit
edilmelidir.

Dis cephe 1s1 yalitm vygulamalarinda levhalar yapist-
rlmadan énce baslangic profilleri montaji yapilimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar icin
oncelikle tastyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Guglu rizgdr ve yagmur var ise iskelede koruyucu 6rtii
kullanilmalidir. Gigli rizgérda yapilan dis cephe uygu-
lamalarinda bina koselerine dikkat edilmelidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir.

Taze yapistirict kalinhlari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 4,5 kg/m?

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalari delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak torbalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve

ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler st Uste konulmama-

ldir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli
ortamda yuksek alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap : Sentetik ve modifiye katkilar ile
elyaf takviyeli 6zel cimento
iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,6 kg/It

Karisim orani : 5,01ltsu/ 25 kg toz

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 1,5 saat

> 0,3 MPa (beton yiizey)
> 0,05 MPa (tasyini yizeyi)

Yapisma mukavemeti :

min. 24 saat sonra

0 g/lt

Diibelleme :

VOC degeri :
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CT 82

Is1 Yahtim Sistemleri icin Yapishirma

ve Siva Harci

URUN OZELLIKLERI

EPS ve XPS is1 yaliim sistemi uygulamalar
Ekonomik kullanim

Elyaf takviyesi ile darbe ve ¢atlamalara karsi koruma
Dis hava kosullarina dayanikli

lyi yapisma performansi

Hizli ve kolay uygulama

VVVVVV‘

Binalarda 1si yaliim sistemleri uygulamalari igin elyaf
takviyeli gimento esasli EPS ve XPS isi yaliim levhasi
yapistirma ve yizey siva harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 82 Ceresit Ceretherm Popular sisteminin
bir bilesenidir. Tim yapilarda EPS ve XPS isi yalitim
levhalarinin yiizeylere yapistirimasinda ve levha yize-
yinde donatili siva katinin uygulamasinda kullanilir. I¢
ve dis cephelerde ¢imento esasli siva, brit beton, tugla,
bims ve gaz beton gibi mineral esasli yizeyler izerine

yapisir.

UYGULAMA

EPS levha yapistrmalarinda yizey hazirligi: Ceresit
CT 82, saglam ve tasiyiciigr yiksek yizeylere iyi
performansla yapisir. Yapistirma yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigr disintlen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir vygulamalari levha yapistrma asamasindan
en az 24 saat dnce tamamlanmis olmalidir. Yapisma
performansinin azalmamasi igin yapishrilacak isi yali-
tm levhasi temiz ve kuru, yapistirma yizeyi ise temiz
ve nemlendirilmis olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir,
bitum vb. katmanlar basingli yikayici ile temizlenmeli
ve iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yuzeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplamasi
vygulanmis veya boyali eski yizeyler zimparalanarak
asindirilmali, yizeyde biriken tozlar su jeti ile temiz-
lenmeli ve yizeylerin tamamen kurumasi beklenmelidir.
Dusuk sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde
don, buz veya kar olmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yizeyler uygulamadan énce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.

Ist yaltim levhalar yapistirilmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapishriimali ve 4-7 gin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
Donatili siva kati igin yizey hazirh@i: Isi yalitim levhasi
alttaki yizeye iyi yapismis ve saglam, yizeyi temiz ve
kuru olmalidir. Isi yaliim levhalarinin yizeye yapist-
rlmasinin Uzerinden en az 48 saat gegmis olmalidir.
Yapidaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanilarak yaliilmali, bu bélimler kesinlikle CT 82
Yapistirma ve Siva Harci ile kapatilmamalidir. CT 82
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar zimparalo-
narak veya tiraslanarak dizeltilmelidir. Siva katindan
énce diibelleme islemine tamamlanmis olmalidir. 2 haf-
tadan daha fazla sire sivanmayi bekleyen levhalarin
saglamhgi kontrol edilmeli, sararmis ve kirli yizeyler
zimparalanarak temizlenmelidir.
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Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 82 ile kapatilmamalidir.

25 kg Ceresit CT 82 Yapishrma ve Siva Harci, 6,5 |t
temiz suyun icine, yavas yavas dokilir ve uygun karis-
tirict yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam
elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir.
EPS levha yapistirma: Dizgin yizeylere taraklama
metodu ile yapistirmada; hazirlanan harg diz bir mala
yardimi ile ince bir tabaka halinde 1s1 yaliim levhasina
surilir. Homojen olarak yayilan harg, disli bir tarak
(10-12 mm) ile gekildikten sonra isi yaliim levhasi
yuzeye yapishrilir.

Diz olmayan yizeylere ébekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca ¢epecevre min. 3-4 cm kalinliginda ve lev-
hanin orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm
capinda pargalar sirilerek uygulanir, sonrasinda isi
yalitim levhasi yizeye yapistirilir. Yaliim levhasinin en
az %40"1 yapishrict ile kaplanmis olmalidir. Uzerine
basilarak ve sada sola hareket ettirilerek levhanin
yuzeye tam yapismasi saglanmalidir.

Dis cephe 1s1 yalitm vygulamalarinda levhalar yapist-
rlmadan &nce baslangic profilleri montaji yapiimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar igin
oncelikle tastyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalihm levhalar duvar érgusinde oldugu gibi birbir-
leriyle siki siki temas edecek sekilde yapistinimalidir.
Yapishricinin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gore bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 82 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zimparalanarak veya tiraslanarak dizeltil-
meli ve dibelleme islemine yapistirma vygulamasindan
minimum 24 saat sonra gegilmelidir. Dibel sayisi ve
dibelleme semasi yizey analizi ve rizgar yiki hesap-
larina gore tespit edilmelidir.

Donatili siva katinin hazirlanmasi: Elde edilen karisim,
celik mala yardimi ile 1-2 mm kalinlikta, asagidan yuka-
riya dogru yizeye sirilir. Siva harci yasken Uzerine
donati filesi yerlestirilir. Donah filesi yukaridan asagiya
ve birlesim noktalarinda 10 cm Ust iste bindirilecek
sekilde uygulanmalidir.

llk kat sivanin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde
yaklasik 6 saattir (hava sartlarina gére bu sire  uza-
yip kisalabilir). Ik kat siva kuruduktan sonra yizey
dizeltme amaciyla 1-2 mm kalinhgindaki ikinci kat
siva celik mala ile yizeye surilir. Ikinci kat siva uygu-
lamasinda donati filesi gérilmeyecek sekilde siva kati
vygulanmalidir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgéar ve yagmur
var ise iskelede koruyucu 6rti kullanilmalidir. Gugli
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
koselerine dikkat edilmelidir.

Sistemin devami olarak, uygulamadan 5 gin sonra
yuzey uygun olan Ceresit Dis Cephe Kaplamasi veya

Boyalari ile kaplanmalidir.
Taze harc kalintlar su ile temizlenmelidir. Sertlesmis
harg kalintilari ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 5 kg/m? (yapistirma)
yaklasik 4 kg/m? (siva)

AMBALA)J
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalari delinmemeli veya yirhilmamalidir.
Depolanacak torbalar Gzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust iste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler st Uste konulmama-

ldir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; kabi veya etiketi gosterin. Uyari, givenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli
ortamda yuksek alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap: : Elyaf takviyesi, sentetik katkilar,
mineral dolgular ve ézel gimento
iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 6,5 It su / 25 kg toz

Uygulama sicakhg@i : +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 2 saat

> 0,3 MPa (beton yiizey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yiizeyi)

min. 24 saat sonra

0g/lt

Yapisma mukavemeti :

Diibelleme :

VOC degeri :
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CT 85-FLEX

Is1 Yahtim Sistemleri icin Yapishirma

ve Siva Harci

URUN OZELLIKLERI

EPS ve XPS is1 yaliim sistemi uygulamalar
Benzersiz elyaf kombinasyonu ile yiksek darbe
dayanimi ve esneklik

Kilcal ¢atlaklara ve ¢atlamalara dayanikh

Mineral yizeylere ve EPS levhalara ¢ok yiksek
yapisma performansi

Yapistiricr katmaninda ¢atlak olusturmayan elyaf
takviyeli formdl

Dis hava kosullarina dayanikli

Cok kolay uygulama &zelligi

vy

vy
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Binalarda 1si yaliim sistemleri uygulamalari igin elyaf
takviyeli gimento esasli darbelere karsi Gstin dayanimli
EPS ve XPS isi yalitim levhasi yapistirma ve yizey siva
harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 85, Ceresit Ceretherm Classic sisteminin
bir bilesenidir. Tim yapilarda EPS ve XPS isi yalitim
levhalarinin yiizeylere yapistirimasinda ve levha yize-
yinde donatili siva katinin uygulamasinda kullanilir. I¢
ve dis cephelerde ¢imento esasli siva, brit beton, tugla,
bims ve gaz beton gibi mineral esasli yizeyler izerine
yapisir.

Elyaf kombinasyonu ve benzersiz malzeme yapisi
sayesinde Ceresit CT 85 darbe hasarlarina, bozul-
maya, catlak ve kilcal ¢atlaklarin olusumuna karsi son
derece dayaniklidir. Bu teknik parametreler degisen
istya ve neme maruz kosullarda veya bir cepheye bir
topun carpmasi gibi mekanik darbe durumlarinda ¢ok
énemlidir. Ceresit CT 85, yiksek kohezyon becerisiyle
sistemdeki butin tabakalarin birbiriyle uyum iginde
calismasini saglarken esnek yapisiyla yapisal stresleri
guvenle karsilar. Bu sekilde, cephe kaplamalari ve
boya katlarini dengesiz uygulama yiizeyinden kaynak-
lanabilecek catlaklarin olusumundan korur.

UYGULAMA

EPS levha yapistrmalarinda yizey hazirligi: Ceresit

CT 85, saglam ve tasiyicihigr yiksek yizeylere iyi
performansla yapisir. Yapistirma yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalari levha yapistrma asamasindan
en az 24 saat dnce tamamlanmis olmalidir. Yapisma
performansinin azalmamasi igin yapishrilacak isi yali-
tim levhasi temiz ve kuru, yapistirma yizeyi ise temiz
ve nemlendirilmis olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir,
bitim vb. katmanlar basingli yikayici ile temizlenmeli
ve iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplamasi
uygulanmis veya boyali eski yizeyler zimparalanarak
asindirilmali, yizeyde biriken tozlar su jeti ile temiz-
lenmeli ve yizeylerin tamamen kurumasi beklenmelidir.
Dusuk sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde
don, buz veya kar olmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
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vygulamaya devam edilmelidir.

Ist yalitim levhalari yapistinlmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapistinlmali ve 4-7 gin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
Donatili siva kati igin yizey hazirhigr: Isi yalitim levhasi
alttaki yizeye iyi yapismis ve saglam, yizeyi temiz ve
kuru olmalidir. Isi yalitim levhalarinin yizeye yapisti-
rilmasinin Uzerinden en az 48 saat gecmis olmalidir.
Yapidaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanilarak yalitilmali, bu bélimler kesinlikle CT 85
Yapistirma ve Siva Harcr ile kapatiimamalidir. CT 85
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar zimparalo-
narak veya tiraslanarak dizeltilmelidir. Siva katindan
once dibelleme islemine tamamlanmis olmalidir. 2 haf-
tadan daha fazla sire sivanmayi bekleyen levhalarin
saglamh@i kontrol edilmeli, sararmis ve kirli yizeyler
zimparalanarak temizlenmelidir.

Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 85 ile kapatilmamalidir.

25 kg Ceresit CT 85 Yapistirma ve Siva Harci, 6,75 |t
temiz suyun icine, yavas yavas dokilir ve uygun karis-
tirict yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam
elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir.
EPS levha yapistirma: Dizgin yizeylere taraklama
metodu ile yapistirmada; hazirlanan harg diz bir mala
yardimi ile ince bir tabaka halinde 1s1 yaliim levhasina
surilir. Homojen olarak yayilan harg, disli bir tarak
(10-12 mm) ile gekildikten sonra isi yaliim levhasi
yuzeye yapishrilir.

Diz olmayan yizeylere dbekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca gepegevre min. 3-4 cm kalinliginda ve lev-
hanin orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm
capinda pargalar sirilerek uvygulanir, sonrasinda isi
yalitim levhasi yizeye yapistirilir. Yaliim levhasinin en
az %40"1 yapishrict ile kaplanmis olmalidir. Uzerine
basilarak ve sada sola hareket ettirilerek levhanin
yuzeye tam yapismasi saglanmalidir.

Dis cephe 1s1 yalitim vygulamalarinda levhalar yapish-
rlmadan énce baslangic profilleri montaji yapilimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar igin
dncelikle tasiyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalihm levhalar duvar érgusinde oldugu gibi birbir-
leriyle siki siki temas edecek sekilde yapistinimalidir.
Yapishricinin kurumasi 23°C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 85 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar zimparalanarak veya tiraslanarak dizeltil-
meli ve dibelleme islemine yapistirma vygulamasindan
minimum 24 saat sonra gegilmelidir. Dibel sayisi ve
dibelleme semasi yizey analizi ve rizgar yiki hesap-
larina gore tespit edilmelidir.

Donatili siva katinin hazirlanmasi: Elde edilen karisim,
celik mala yardimi ile 1-2 mm kalinlikta, asagidan yuka-
riya dogru yizeye surilir. Siva harci yasken Uzerine
donat filesi yerlestirilir. Donati filesi yukaridan asagiya
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ve birlesim noktalarinda 10 cm Ust Uste bindirilecek
sekilde uygulanmalidir.

Ik kat sivanin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde
yaklasik 6 saattir (hava sartlarina gére bu sire uvza-
yip kisalabilir). Ik kat siva kuruduktan sonra yizey
dizeltme amaciyla 1-2 mm kalinhgindaki ikinci kat
siva gelik mala ile yizeye surilir. lkinci kat siva uygu-
lamasinda donati filesi gérilmeyecek sekilde siva kat
vygulanmalidir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgér ve yagmur
var ise iskelede koruyucu 6rti kullanilmalidir. Gugli
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
koselerine dikkat edilmelidir.

Sistemin devami olarak, uygulamadan 5 gin sonra
yuzey uygun olan Ceresit Dis Cephe Kaplamasi veya
Boyalari ile kaplanmalidir.

Taze harc kalintilar su ile temizlenmelidir. Sertlesmis
harg kalinhlari ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 5 kg/m?
donatili siva igin 4kg/m?

AMBALA)J
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikarilmamali,
torbalari delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
torbalar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamali, Gst
Uste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en
fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk gikar siste-
miyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda
ise paletler Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalaijlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; kabi veya etiketi gésterin. Uyari, givenlik ve
atik yénetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli
ortamda yuksek alkali reaksiyon verir.
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Kimyasal yapi : Elyaf takviyesi, sentetik katkilar,
mineral dolgular ve 6zel cimento
iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 6,75 ltsu / 25 kg toz

Uygulama sicakhigs : +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 2 saat

Yapisma mukavemeti : > 0,6 MPa (befon yiizey)
> 0,1 MPa (EPS/XPS yizeyi)

Dibelleme : min. 24 saat sonra

VOC degeri : 0g/lt
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CT 190-MW FLEX

Ist Yalhtim Sistemleri icin Yapishirma

ve Siva Harci

URUN OZELLIKLERI

Tasyind 1st yalitim sistemi uygulamalar

Mekanik darbelere yiksek dayanim ve esneklik
Mineral yizeylere ve tasyini levhalara ¢ok yiksek
yapisma performansi

Yapistirici katmaninda catlak olusumuna dayanikli
elyaf takviyeli formdl

Buhar gegirgenlik

Dis hava kosullarina dayanikli

Cok iyi uygulama &zelligi

vYvyy

v v
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Binalarda 1si yaliim sistemleri uygulamalari igin elyaf
takviyeli cimento esash tasyind 1si yalitim levhasi yapis-
tirma ve yizey siva harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 190, Ceresit Ceretherm Classic Wool siste-
minin bir bilesenidir. Tém yapilarda tasyin 1si yalitim
levhalarinin yiizeylere yapistirimasinda ve levha yiize-
yinde donatili siva katinin uygulamasinda kullanilir. I¢
ve dis cephelerde ¢imento esasli siva, brit beton, tugla,
bims ve gaz beton gibi mineral esasli yizeyler izerine
yapisir.

Elyaf kombinasyonu sayesinde Ceresit CT 190 darbe
hasarlarina, bozulmaya, catlak ve kilcal ¢atlaklarin olu-
sumuna karsi son derece dayaniklidir. Cephe kaplama-
lar ve boya katlarini dengesiz uygulama yizeyinden
kaynaklanabilecek gatlaklarin olusumundan korur.

UYGULAMA

Tasyind levha yapistrmalarinda yizey hazirhgr: Ceresit
CT 190, saglam ve tastyicih@ yuksek yizeylere iyi
performansla yapisir. Yapistirma yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disintlen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir vygulamalari levha yapistrma asamasindan
en az 24 saat dnce tamamlanmis olmalidir. Yapisma
performansinin azalmamasi igin yapishrilacak isi yali-
tm levhasi temiz ve kuru, yapistirma yizeyi ise temiz
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ve nemlendirilmis olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir,
bitim vb. katmanlar basingli yikayici ile temizlenmeli
ve iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Cephe kaplamasi
uygulanmis veya boyali eski yizeyler zimparalanarak
asindirilmali, yizeyde biriken tozlar su jeti ile temiz-
lenmeli ve yizeylerin tamamen kurumasi beklenmelidir.
Dusuk sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde
don, buz veya kar olmamalidir.

Gaz beton veya silikat blok gibi yiksek su emicilige
sahip yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile
astarlanmali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra
uygulamaya devam edilmelidir.

Ist yaltim levhalar yapistirilmadan énce yapisma
mukavemetini kontrol etmek amaciyla 10 x 10 cm ebat-
larinda numune levha yizeye yapistiriimali ve 4-7 giin
sonunda yizeyden ayrilma mukavemeti test edilmelidir.
Donatili siva kati igin yizey hazirh@i: Isi yalitim levhasi
alttaki yizeye iyi yapismis ve saglam, yizeyi temiz ve
kuru olmalidir. Isi yaliim levhalarinin yizeye yapist-
rlmasinin Uzerinden en az 48 saat gegmis olmalidir.
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Yapidaki dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profilleri
kullanilarak yalitilmali, bu bélimler kesinlikle CT 190
Yapistirma ve Siva Harci ile kapatilmamalidir. CT 190
kuruduktan sonra levhalardaki bozukluklar tiraslanarak
diizeltilmelidir. Siva katindan once diibelleme islemine
tamamlanmis olmalidir. 2 haftadan daha fazla sire
sivanmayi bekleyen levhalarin saglamhigi kontrol edil-
meli, kararmis ve kirli yizeyler tiraslanarak temizlen-
melidir.

Yizey o&zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 190 ile kapatilmamalidir.

25 kg Ceresit CT 190 Yapishrma ve Siva Harci, 6,75 |t
temiz suyun igine yavas yavas dokilir ve uygun karis-
tirict yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam
elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 5 dakika
dinlenmeye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir.
Tasyind levha yapistirma: Dizgin yizeylere taraklama
metodu ile yapistirmada; hazirlanan harg diz bir mala
yardimi ile ince bir tabaka halinde 1s1 yaliim levhasina
surilir. Homojen olarak yayilan harg, disli bir tarak
(10-12 mm) ile gekildikten sonra isi yaliim levhasi
yuzeye yapishrilir.

Diz olmayan yizeylere ébekleme metodu ile yapis-
trmada; hazirlanan harg yalitim levhasinin kenarlari
boyunca ¢epegevre min. 3-4 cm kalinliginda ve levhanin
orta bdliminde en az 3 farkli noktaya min. 8 cm ¢apinda
parcalar sirilerek uygulanir, sonrasinda 1si yalitim lev-
hasi yizeye yapishrilir. Yalitim levhasinin en az %40’
yapistirici ile kaplanmis olmalidir. Uzerine basilarak ve
saga sola hareket ettirilerek levhanin yizeye tam yapis-
masi saglanmalidir.

Dis cephe 1s1 yalitm vygulamalarinda levhalar yapist-
rlmadan énce baslangic profilleri montaji yapilimalidir.
Pencere, kapi gibi bosluklu yerlere gelecek levhalar icin
oncelikle tasiyici profil yerlestirilmeli ve sabitlenmelidir.
Yalihm levhalar duvar érgusinde oldugu gibi birbir-
leriyle siki siki temas edecek sekilde yapistinimalidir.
Yapishricinin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayabilir).
Bir miktar levha yerlestirildikten sonra levhalar mastar
ile hizalanmali, tasan yapistirici mala veya spatula ile
temizlenmelidir. CT 190 kuruduktan sonra levhalardaki
bozukluklar tiraslanarak diizeltilmeli ve dibelleme
islemine yapistirma vygulamasindan minimum 24 saat
sonra gecilmelidir. Dibel sayisi ve dibelleme semasi
yuzey analizi ve rizgar yiki hesaplarina gére tespit
edilmelidir.

Donatili siva katinin hazirlanmasi: Elde edilen karisim,
celik mala yardimi ile 1-2 mm kalinlikta, asagidan yuka-
riya dogru yizeye sirilir. Siva harci yasken Uzerine
donati filesi yerlestirilir. Donah filesi yukaridan asagiya
ve birlesim noktalarinda 10 cm Ust iste bindirilecek
sekilde uygulanmalidir.

llk kat sivanin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde
yaklasik 6 saattir (hava sartlarina gére bu sire uza-
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yip kisalabilir). Ik kat siva kuruduktan sonra yizey
dizeltme amaciyla 1-2 mm kalinhgindaki ikinci kat
siva gelik mala ile yizeye surilir. lkinci kat siva uygu-
lamasinda donati filesi gérilmeyecek sekilde siva kat
vygulanmalidir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asin
gines, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Agiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gugli rizgér ve yagmur
var ise iskelede koruyucu orti kullaniimalidir. Giglo
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
koselerine dikkat edilmelidir.

Sistemin devami olarak, uygulamadan 5 gin sonra
yuzey uygun olan Ceresit Dis Cephe Kaplamasi veya
Boyalari ile kaplanmalidir.

Taze harc kalintilar su ile temizlenmelidir. Sertlesmis
harg kalinhlari ise sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SARFIYAT
yaklasik 5 kg/m?

AMBALA)J
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikarilmamali,
torbalari delinmemeli veya yirtilmamalidir. Depolanacak
torbalar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamali, Gst
Uste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla
Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en
fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk gikar siste-
miyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda
ise paletler Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalaijlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun.
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Kimyasal yapi : Elyaf takviyesi, sentetik katkilar,
mineral dolgular ve 6zel cimento
iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karigim orani :

6,75 ltsu / 25 kg toz

Uygulama sicakhigs :

+5°C-+25°C

Uygulama siresi :

2 saat

Yapisma mukavemeti :

> 0,6 MPa (befon yiizey)

> 0,05 MPa (Tasyini yizeyi)

Dijbelleme :

min. 24 saat sonra

VOC degeri :

0g/lt
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CT 137 PAINTING

Kalin Dolgulu Mineral Esash Dekoratif

Kaplama Hara

URUN OZELLIKLERI

» Isi yalitim sistemleri icin dis darbe ve ¢atlamalara
karsi Ustin koruma

Beyaz renkli ve izeri boyanabilir

Yuksek buhar gegirgenlik

Dis hava kosullarina dayanikli

Kolay vygulama &zelligi

vVvyyy

Binalarda 1s1 yalitim sistemleri uygulamalari igin tane
dokulu “tas” deseni veren ve mekanik dayanimi arirma
amagh 6zel olarak formile edilmis, beyaz cimento
esasl mineral dekoratif kaplama harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 137 “painting”, Ceresit Ceretherm Popular
sistemi igin cephe kaplama segenegidir. Isi yaliim lev-
halarinin yizeyinde donatili siva kati uygulandiktan ve
Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra mineral esash
dekoratif kaplama olarak kullanilir.

Malzeme yapisi sayesinde Ceresit CT 137 “painting”
darbe hasarlarina, bozulmaya, ¢atlak ve kilcal ¢catlakla-
rin olusumuna karsi son derece dayaniklidir. Dis cephe
1s1 yahtim sistemlerinde, bu teknik parametreler degisen
istya ve neme maruz kosullarda veya bir cepheye bir
topun carpmasi gibi mekanik darbe durumlarinda ¢ok
Snemlidir.

Ceresit CT 137 “painting”, Ceresit CT 48 silikonu ve
CT 49 Silix XD® nano-silikonlu ve CT 42/CT 44 akrilik
boyalar ile boyanabilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirh@i: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disintlen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalar astar uygulamasindan en az 24
saat énce tamamlanmis olmalidir. Sivanin yapisma
performansinin azalmamasi igin yizey temiz ve kuru
olmalidir. Yizeyde varsa kire¢ ve yapistirici kaplama-
lar s6kilmeli, yag, kir, bitim vb. katmanlar basingh su

ile temizlenmeli ve iyice kurumasi beklenmelidir. Celik
firca veya biyosit tiri temizleyiciler ile eski yizeylerde
olabilecek kif, yosun ve mantar temizlenmelidir. Disuk
sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde don,
buz veya kar olmamalidir.

Yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile astarlan-
mali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra uygulamaya
baslanmalidir. Algi esasli ve saglam boyali yizeylere
uygulama, sadece i¢c mekanlarda ve Ceresit CT 16 ile
astarlandiktan sonra mimkindur.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak vygulama dis
cephede genlesme derzleri birakilmali ve bu derzler
uygun profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler
kesinlikle CT 137 “painting” ile kapatlmamalidir.

25 kg CT 137 “painting” Kaplama Harci, 5,5 It temiz
suyun icine, yavas yavas dokilir ve uygun karistirici
yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam elde
edilinceye kadar karnstirilir. Yaklasik 5 dakika dinlen-
meye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir. Pasl
kova ve pasli el aletleri kesinlikle rin hazirhginda
kullaniimamalidir.
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Elde edilen karigim, uzun ve diz gelik mala yardimi ile
dolgu kalinligr kadar kalinlikta yizeye asagidan yukari
yoénde surilir. Siva harei yasken diz plastik mala yar-
dimi ile grenli tas dokusunda desenler olusacak sekilde
dairesel hareketlerle duzeltilir. Uygulama esnasinda
yuzeye kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
su karigim oraninda hazirlanan rinler ile kaplanmali-
dir. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise
vygulanmis siva, kenari boyunca maskeleme bandi ile
kapatilmalidir. Ara verilen kenar boyunca yeni uygu-
lama tamamlandiginda maskeleme bandi sékilmelidir.
Bu sebeple uygulamalar dikey yonde ilerleyerek yapil-
malidir.

Sivanin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yaklasik
24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip kisalo-
bilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat agir
gines, rizgar, don ve yagmurdan korunmalidir. Agiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgéar ve yagmur
var ise iskelede koruyucu orti kullaniimalidir. Giglu
rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
koselerine dikkat edilmelidir.

Sistemin devami olarak, uygulamadan 5 gin sonra
yuzey uygun olan Ceresit Dis Cephe Boyalari ile 2 kat
olarak kaplanmalidir.

Taze yapistirict kalinhlart su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 2 - 2,75 kg/m? (uygulama yizeyi dizginli-
Jine ve kaplama desenine gére)

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalart delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak torbalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapiimalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler Ust Gste konulmama-

lidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gozlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvu-
run; ambalaji gdsterin. Uyari, givenlik ve atik yonetimi
bilgileri malzeme givenlik bilgi formundan incelenebi-
lir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek
alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap : Elyaf takviyesi, sentetik katkilar,
iri mineral dolgular ve 6zel
cimento iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 5,51tsu/ 25 kg toz

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 1 saat

> 0,5 MPa (beton yiizey)

Yapisma mukavemeti :

Su emiciligi : W2
Buhar gegirgenlik

katsayisi : p: <54
VOC degeri : <10 g/It
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CT 137 OUTDOOR
Kalin Dolgulu Mineral Esash UV

Dayaniml Dekoratif Kaplama Harc

URUN OZELLIKLERI

» Isi yalitim sistemleri icin dis darbe ve ¢atlamalara
karsi Ustin koruma

Beyaz renkli ve izeri boyanabilir

Su itici

Yuksek buhar gegirgenlik

Dis hava kosullarina ve UV'ye dayanikli

Kolay vygulama &zelligi

vVvyYvYyvyy

Binalarda 1s1 yalitim sistemleri ve beton, ¢imento ve alg:
gibi mineral esasli yizeylere kalin siva uygulamalari
icin tane dokulu “tas” deseni veren ve mekanik daya-
nimi arhrma amagh 6zel olarak formile edilmis, beyaz
cimento esasli mineral dekoratif kaplama harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 137 “outdoor”, Ceresit Ceretherm sistemleri
icin cephe kaplama segenegidir. Isi yaliim levhalarinin
yuzeyinde donatili siva kati uygulandiktan ve Ceresit
CT 16 ile astarlandiktan sonra mineral esasli dekoratif
kaplama olarak kullanilir. Siva kaplama olarak i¢ ve
dis mekéanlarda; beton, ¢imento ve al¢i gibi mineral
esasli yizeyler Uzerine uygulanabilir.

Ustin malzeme yapisi sayesinde Ceresit CT 137 “out-
door” darbe hasarlarina, bozulmaya, ¢atlak ve kilcal
catlaklarin olusumuna karsi son derece dayaniklidir.
Ozellikle dis cephe 1s1 yalitim sistemlerinde, bu teknik
parametreler degisen i1siya ve neme maruz kosullarda
veya bir cepheye bir topun ¢arpmasi gibi mekanik
darbe durumlarinda cok 6nemlidir.

Ceresit CT 137 “outdoor”, Ceresit CT 48 silikonu ve
CT 49 Silix XD® nano-silikonlu ve CT 42/CT 44 akrilik
boyalar ile boyanabilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirh@i: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi dusintlen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalar astar uygulamasindan en az 24

saat nce tamamlanmis olmalidir. Sivanin yapisma
performansinin azalmamasi igin yizey temiz ve kuru
olmalidir. Yizeyde varsa kireg ve yapistirici kaplama-
lar s6kilmeli, yag, kir, bitim vb. katmanlar basingli su
ile temizlenmeli ve iyice kurumasi beklenmelidir. Celik
firca veya biyosit tiri temizleyiciler ile eski yizeylerde
olabilecek kif, yosun ve mantar temizlenmelidir. Disuk
sicakliklarda yapilacak vygulamalarda yizeyde don,
buz veya kar olmamalidir.

Yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile astarlan-
mali ve yeterli kuruma saglandiktan sonra uygulamaya
baslanmalidir. Algi esasli ve saglam boyali yizeylere
uygulama, sadece i¢ mekanlarda ve Ceresit CT 16 ile
astarlandiktan sonra mimkindur.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak vygulama dis
cephede genlesme derzleri birakilmali ve bu derzler
uygun profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler
kesinlikle CT 137 “outdoor” ile kapatilmamalidir.

25 kg CT 137 “outdoor” Kaplama Harci, 5,5 It temiz
suyun icine, yavas yavas dokilir ve uygun karistirici
yardimiyla topaklar ¢6zilip homojen bir kivam elde
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edilinceye kadar karistirilir. Yaklagik 5 dakika dinlen-
meye birakilir ve daha sonra tekrar karigtirilir. Pasli
kova ve pash el aletleri kesinlikle Griin hazirhiginda
kullanilmamalidir.

Elde edilen karigim, uzun ve diz gelik mala yardimi ile
dolgu kalinligr kadar kalinlikta yizeye asagidan yukari
yonde surilir. Siva harer yasken diz plastik mala yar-
dimi ile grenli tas dokusunda desenler olusacak sekilde
dairesel hareketlerle duzeltilir. Uygulama esnasinda
yuzeye kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
su karigim oraninda hazirlanan rinler ile kaplanmali-
dir. Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda ise
vygulanmis siva, kenari boyunca maskeleme bandi ile
kapatilmalidir. Ara verilen kenar boyunca yeni uygu-
lama tamamlandiginda maskeleme bandi sékilmelidir.
Bu sebeple uygulamalar dikey yonde ilerleyerek yapil-
malidir.

Sivanin kurumasi 23 °C ve %50 bagil nemde yaklasik
24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip kisalo-
bilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat agir
gines, rizgar, don ve yagmurdan korunmalidir. Agiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgéar ve yagmur
var ise iskelede koruyucu orti kullaniimalidir. Giglu
rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
koselerine dikkat edilmelidir.

Sistemin devami olarak, uygulamadan 5 gin sonra
yuzey uygun olan Ceresit Dis Cephe Boyalari ile 2 kat
olarak kaplanabilir.

Taze yapistirict kalinhlari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

yaklasik 2 - 2,75 kg/m? (uygulama yizeyi dizginli-
Jine ve kaplama desenine gére)

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalart delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak torbalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Uste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapiimalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler Ust Gste konulmama-

lidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Gdz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gozlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvu-
run; ambalaji gdsterin. Uyari, givenlik ve atik yonetimi
bilgileri malzeme givenlik bilgi formundan incelenebi-
lir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek
alkali reaksiyon verir.

Kimyasal yap : Elyaf takviyesi, sentetik katkilar,
iri mineral dolgular ve 6zel
cimento iceren harg

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Karisim orani : 5,51tsu/ 25 kg toz

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siiresi : 1 saat

> 0,5 MPa (beton yiizey)

Yapisma mukavemeti :

Su emiciligi : W2
Buhar gegirgenlik

katsayisi : p: <54
VOC degeri : <10 g/It
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CT 325 TT160

Isi Yahtim Sistemleri icin Cam Elyaf

Donat Filesi

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek alkali dayanimli
» Kaymaz

» Yirtlmaz

» Kolay uygulama

» ETA onayl

Binalarda 1si yalitim sistemleri uygulamalarinda darbe
ve ¢atlamalara yiksek dayanimli siva kati olusturmak
igin kullanilan alkali dayanimli 160 gr/m? agirlikta
cam elyaf donat filesidir. ETA onayiyla Ustin kalitesi
belgelenmistir.

UYGULAMA ALANLARI

Isi yaliim sistemlerinde donatli siva kah olusturmak
igin kullanilir. Yuksek mekanik yike maruz kalabilecek
ve darbe dayanimin kritik oldugu cephe ve su basman
seviyesi uygulamalarinda 2 kat CT 325 veya 330 gr/m?
agirlikta panzer file kullaniimalidir.

Ceresit CT 325, tabakalarin birbiriyle uyum iginde
calismasini saglarken esnek yapisiyla yapisal stresleri
guvenle karsilar. Bu sekilde, cephe kaplamalari ve
boya katlarini dengesiz uygulama yizeyinden kaynak-
lanabilecek catlaklarin olusumundan korur.

Malzeme ve dokuma yapisiyla ¢ok kolay ve hizli uygu-
lama saglar.

UYGULAMA

Siva harci yasken Uzerine donat filesi yerlestirilir.
Donah filesi yukaridan asagiya ve birlesim noktala-
rinda 10 cm Ust Uste bindirilecek sekilde uvygulanma-
lidir. Bindirme, derz bélgelerinde olusabilecek catlak
riskini engeller. Ikinci kat siva uygulamasinda donati
filesi gorilmeyecek sekilde uygulanmalidir.

Dis cephe 1s1 yalitim sistemlerinde yizey hazirh@ ve
vygulamanin devami gibi detaylar igin sistem bileseni
diger Urinlerin teknik bilgi foylerini inceleyebilirsiniz.
ETAG 004 ve EN 13 499 ile EN 13 500 standartlari

referans alinabilir.

T

SARFIYAT

yaklasik 1,1 m/m?

AMBALAJ

1,1 m genislikte 50 m uzunlugunda rulo

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, torbalar delinmemeli veya yirhilmamalidir.
Depolanacak torbalar izerine herhangi bir agirhk
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 torbadan fazla Ust Gste konulmamalidir. Kisa sireli
depolamalarda en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve
ilk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun
sureli depolamalarda ise paletler Ust Uste konulmama-

hdir.

257



RAF OMRU

Basing olmayan, sicakligin -10°C ile 50°C oldugu kuru
bir ortamda, dik olarak saklanmalidir.

Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Caligir-
ken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske
kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; eti-
keti gésterin. Uyari, givenlik ve atik yonetimi bilgileri
malzeme givenlik bilgi formundan incelenebilir.

Kimyasal yapi : Cam elyaf tekstil
Cozgi : 100 mm’de 24x2
Orgii : 100 mm’de 22
Rulo genisligi : 110 cm

Rulo uzunlugu : 50 m

Dokuma : kare file yapisinin hareketini
engelleyecek bez dokuma

Renk : koyu yesil, Ceresit logo baskili

Agirhik : 160 gr/m?

File yapisi : 4,0 mm x 4,0 mm kare

Cekme mukavemeti :

Cdzgi 2075 N/5¢cm - Orgi
2180 N/5cm (standart kosullar)
Cdzgi 1195 N/5cm - Orgi
1220 N/5cm (%5 NaOH
cozeltisinde, 28 giin sonra)

Uzama :

<%3,3 (boyuna)
<%2,7 (enine)
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CT 16

Aderans Arhrici Brut Beton ve Siva

Astari

URUN OZELLIKLERI

» Sivalarin ve cephe kaplamalarinin daha kolay
vygulanmasini saglayan su bazl forml

Siva ve cephe kaplamalari igin aderans artirici

Su gegirimsiz ve neme dayanikli

Yuksek orticy

Firca veya rulo ile hizli ve kolay uygulama
Kullanima hazir

vVvyYvYyvyy

Polimer modifiyeli, sentetik regine esash, kullanima
hazir, su itici dzellikte, dolgulu, aderans artirici, brit
beton ve siva astari.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 16, Ceresit Ceretherm sistemlerinde katlar
arasinda, cephe kaplamalarn ve boya uygulamalo-
rindan énce yizey hazirhginda, duvar ve tavanlarda
geleneksel ¢imento ve algi siva uygulamalarinda
yuzeye aderansi ve ¢alisilabilirligi arirmak amaciyla
her tirld mineral esasl beton, brit beton, gaz beton,
al¢i ve boyali yizeyin astarlanmasi icin kullanilir.

CT 16 ile astarlandiginda yizeyin su emiciligi énemli
oranda azalir ve Uzerine uygulanan siva veya kap-
lamalarin hizli su kaybederek asiri hizli ve dengesiz
kurumasini engeller. CT 16’nin binyesindeki agregalar
purizli ve gizilmeye karsi dayanikli bir film tabakas:
olusturur. Pirizlilok ile yapisma yizey alani genisle-
diginden siva, kaplama ve boyalar icin ideal yapisma
performans saglanir. Yiksek orticiligi sayesinde
yuzeyde homojen bir yapi olusturur ve Gzerine uygula-
nan kaplama ve boyalarda renklenme riskini ortadan

kaldirir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirh@i: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi dusintlen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit
tamir harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Dizeltme ve tamir uygulamalari astar uygulamasindan

en az 24 saat once tamamlanmis olmalidir. Astarin
yapisma performansinin - azalmamasi igin  yizey
temiz ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa yag, kir,
bitim vb. katmanlar basincli su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Dustk sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Ceresit CT 16 uygulanmadan énce spatula yardimi ile
karistinlmalidir. Pasli kova ve paslh el aletleri kesinlikle
orin hazirhiginda kullaniimamalidir.

CT 16 kullanima hazirdir, su ile seyreltiimeden direk
kullanilmalidir. Yizeylere firca veya rulo yardimiyla
tek kat uygulanmalidir. Hava kosullarina bagli olarak
kuruma 3 saat icinde gerceklesir. Taze Grin kalinhlar
ve el aletleri su ile temizlenmelidir. Sertlesmis Uriin
solvent veya boya sékict ile ¢ikarilabilir.

Asiri sicak ve nemli, yagish veya don tehlikesi olan
hava kosullarinda uygulama yapilmamalidir.
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SARFIYAT

0,2 - 0,5 kg/m? (uygulama yiizeyi su emiciligi ve diz-
gunligine gore)

AMBALAJ
15 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikaril-
mamali, ambalaj delinmemeli veya yirhlmamalidir.
Depolanacak ambalajlar Gzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet izerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basgvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; kabi veya
etiketi gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari,
guvenlik ve atik yénetimi bilgileri malzeme givenlik
bilgi formundan incelenebilir.

Kimyasal yapi : Mineral dolgulular iceren sentetik
regine esasli sulu dispersiyon

Yogunluk : Yaklasik 1,5 kg/It

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Kuruma siresi : 3 saat

Su emme katsayisi : w < 0,5kg/ m2+ h

Su buhari direnci : yaklasik 120

VOC degeri : 10 g/lt
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CT 60

Kalin Dolgulu Akrilik Esash Dekoratif

Cephe Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI

» Isi yalitim sistemleri icin dis darbe ve ¢atlamalara
karsi koruma saglayan renkli cephe kaplamasi

Su iticilik ve elastikiyet

Buhar gegirgenlik

Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife karsi
direncli

Dis hava kosullarina dayanikli

Yuksek renk stabilitesi

Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

vYvyy

v

vy

Binalarda 1si yaliim sistemleri ve beton, gimento ve
al¢i gibi mineral esash yizeylere kalin siva uvygulo-
malari igin tane dokulu “tas” deseni veren ve mekanik
dayanimi artirma amagh 6zel olarak formile edilmis,
renklendirilebilir, akrilik esasli dekoratif cephe kapla-
masidir. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife
karsi direnclidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 60, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalitim
levhasi kullanilan sistemler) icin cephe kaplama sece-
negidir. Isi yalitim levhalarinin yizeyinde donatili siva
kati uygulandiktan ve Ceresit CT 16 ile astarlandiktan
sonra dekoratif cephe kaplamasi olarak kullanilir.
Dekoratif kaplama olarak i¢ ve dis mekéanlarda; beton,
cimento ve algi gibi mineral esash yizeyler izerine
uygulanabilir.

Ustin malzeme yapisi sayesinde CT 60, darbe hasarla-
rina, bozulmaya, ¢atlak ve kilcal ¢atlaklarin olusumuna
karsi son derece dayaniklidir. Ozellikle dis cephe isi
yaliim sistemlerinde, bu teknik parametreler degisen
istya ve neme maruz kosullarda veya bir cepheye bir
topun carpmasi gibi mekanik darbe durumlarinda ¢ok
Snemlidir.

Ceresit CT 60, Ceresit Colours of Nature® renk paleti-
nin tim renk segeneklerine gére renklendirilebilir. Cok
koyu renklendirilmis kaplama uygulamalari mimari
detaylar gibi kicik alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalar astar vygulamasindan en az
24 saat énce tamamlanmis olmalidir. Kaplamanin
yapisma performansinin azalmamasi igin yizey temiz
ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa boya, kireg, elastik
ve yapistirict kaplamalar sékilmeli, yag, kir, bitim vb.
katmanlar basingli su ile temizlenmeli ve iyice kurumasi
beklenmelidir. Celik fir¢a veya biyosit tiri temizleyici-
ler ile eski yUzeylerde olabilecek kif, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Distk sicakliklarda yapilacak vygulo-
malarda yizeyde don, buz veya kar olmamalidir.

Yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile astarlan-
mali ve tam kuruma saglandiktan sonra uygulamaya
baslanmalidir. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile
yapilan donahli siva kati uygulamalarinda 3 ginlik
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kuruma siresi beklenmelidir. Cimento ve algi esasli
yuzeyler minimum 28 gunluk, beton 3 aylik ve yizey-
ler <4% neme sahip olmalidir. Algi esash yuzeylere
vygulama, sadece ic mekanlarda nemin <%1 olmasi
kosuluyla ve CT 16 ile astarlandiktan sonra miomkin-
dir. I¢ mekanlarda saglam boyali yizeyler CT 16 ile
astarlandiktan sonra kaplanabilir.

Yizey o&zellikleri, termal ve mekanik yikler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yaliilmali, bu balimler kesin-
likle CT 60 ile kapatilmamalidir.

Uygulama yizeyinden gelen nem kaplamanin bozul-
masina yol acar; bu sebeple yizeyin alt yapisinda
kalict nem birikmemesi igin i¢ mekanda gerekli yalitim
ve havalandirma saglanmalidir.

Urin kullanima hazirdir. Uygulama sartlarina gére
gerekirse ¢ok az miktarda temiz su ilave edilip karisti-
rlarak Grintn kivami ayarlanabilir. CT 60 vygulanma-
dan dnce spatula yardimi ile dikkatlice karistirilmalidir.
Pasli kova ve pasli el aletleri kesinlikle trin hazirhginda
kullaniimamalidir.

Uriin, uzun ve diz gelik mala yardimi ile dolgu kalinhg
kadar kalinlikta yizeye asagidan yukari yénde sirilir.
Kaplama heniz yasken diz plastik mala yardimi ile
grenli tag dokusunda desenler olusacak sekilde dairesel
hareketlerle dizeltilir. Uygulama esnasinda yizeye
kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
uygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamdaki Urinler ile kaplanmalidir. Uygulamaya ara
verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmis siva,
kenar boyunca maskeleme bandi ile kapatilmalidir.
Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamamlan-
diginda maskeleme bandi sokilmelidir. Bu sebeple
vygulamalar dikey yénde ilerleyerek yapilmalidir.
Kaplamanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde yak-
lasik 24 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip
kisalabilir).

Kaplamadaki tadilatlar, vygulamadan 5 gin sonra
Ceresit CT 42 / CT 44 / CT 48 / CT 49 dis cephe
boyalari ile yapilabilir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asiri
gines, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgér ve yagmur
var ise iskelede koruyucu &rti kullaniimalidir. Gigly
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
késelerine dikkat edilmelidir.

Urin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar
ile kesinlikle karishrilmamalidir. I¢ mekan uvygulamalo-
rinda koku yok olana kadar ortam havalandirimalidir.
Kaplamanin igerdigi ve renk tonunda degiskenlige
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayi, ayni
vygulama yizeyinin ayni Uretim seri no tasiyan amba-
lajdaki trinlerle kaplanmasi tavsiye edilir.

Taze kaplama kalintilari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapistirici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.
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SARFIYAT
2,5 kg/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve kap-
lama desenine gére)

AMBALA)J
25 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  gika-
rlmamali, kovalar delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak kovalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet izerinde 18 aydir. Agil-
mis ambalaijlar, agizlar sikica  kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora bagvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; ambalaiji
gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, givenlik
ve atik ydnetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir.

Kimyasal yap : pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik recine iceren sulu
dispersiyon

Yogunluk : 1,6 kg/It

Uygulama sicakhigi:  +5 °C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Darbe Dayanim : sinif I

VOC degeri : <10 g/It
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CT 174

Kalin Dolgulu Silikat-Silikon Esash
Dekoratif Cephe Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI

» Isi yalitim sistemleri icin dis darbe ve ¢atlamalara
karsi koruma saglayan renkli cephe kaplamasi

» Kendi kendini temizleme &zelligi (kire karsi yiksek

dayanim)

Elastikiyet ve darbe dayanimi

Dustk su emicilik ve yuksek buhar gegirgenlik

Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife karsi

direncli

Dis hava kosullarina dayanikli

Yuksek renk stabilitesi

Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

Binalarda 1si yaliim sistemleri ve beton, gimento ve
al¢i gibi mineral esash yizeylere kalin siva uvygulo-
malari igin tane dokulu “tas” deseni veren ve mekanik
dayanimi artirma amagh 6zel olarak formile edilmis,
renklendirilebilir, silikat - silikon esasl dekoratif cephe
kaplamasidir. Silikat ve silikon kaplamalarin iyi 6zellik-
lerini bir arada formile edilmistir. Biyolojik kirlenmeye,
mantar, yosun ve kife karsi direnglidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 174, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
tasyUni yalitim levhasi kullanilan sistemler) icin cephe
kaplama segenegidir. Isi yaliim levhalarinin yizeyinde
donatili siva kati uygulandiktan ve Ceresit CT 16 ile
astarlandiktan sonra dekoratif cephe kaplamasi olarak
kullanilir. Dekoratif kaplama olarak i¢ ve dis mekan-
larda; beton, ¢imento ve algi gibi mineral esash yizey-
ler Gzerine uygulanabilir.

Ozellikle yuksek buhar gegirgenligi gereken kaplama
alanlari i¢in uygundur. Ustin malzeme yapisi sayesinde
CT 174 darbe hasarlarina, bozulmaya, gatlak ve kilcal
catlaklarin olusumuna karsi son derece dayaniklidir.
Ozellikle dis cephe 1s1 yalitim sistemlerinde, bu teknik
parametreler degisen i1siya ve neme maruz kosullarda
veya bir cepheye bir topun ¢arpmasi gibi mekanik
darbe durumlarinda cok 6nemlidir.

CT 174, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tim
renk seceneklerine gore renklendirilebilir. Cok koyu

vYvyy

vYvyy

renklendirilmis kaplama uygulamalari mimari detaylar
gibi kiguk alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalar astar vygulamasindan en az
24 saat énce tamamlanmis olmalidir. Kaplamanin
yapisma performansinin azalmamasi igin yizey temiz
ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa boya, kireg, elastik
ve yapistirict kaplamalar sékilmeli; yag, kir, bitim vb.
katmanlar basingli su ile temizlenmeli ve iyice kurumasi
beklenmelidir. Celik firca veya biyosit tiri temizleyici-
ler ile eski yUzeylerde olabilecek kif, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Distk sicakliklarda yapilacak vygulo-
malarda yizeyde don, buz veya kar olmamalidir.

Yuzeyler uygulamadan 6nce Ceresit CT 16 ile astarlan-
mali ve tam kuruma saglandiktan sonra uygulamaya
baslanmalidir. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile yapi-
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lan donatili siva kati uygulamalarinda 3 ginlik kuruma
suresi beklenmelidir. Cimento ve algi esasli yizeyler
minimum 28 gunlik, beton 3 aylik ve yizeyler <4%
neme sahip olmalidir. Al¢i esasl yizeylere uygulama,
sadece i¢ mekanlarda nemin <%1 olmasi kosuluyla ve
Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra mimkindir. Ic
mekénlarda saglam boyali yizeyler Ceresit CT 16 ile
astarlandiktan sonra kaplanabilir.

Yizey o&zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephelerde
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 174 ile kapatilmamalidir.

Ist yaliim uygulamalarinda kaplama  vygulamasina
gecmeden dnce 3 gin beklenmelidir.

Uygulama yizeyinden gelen nem kaplamanin bozul-
masina yol acar; bu sebeple yizeyin alt yapisinda
kalict nem birikmemesi igin ic mekanda gerekli yalitim
ve havalandirma saglanmalidir.

Urin kullanima hazirdir. CT 174 vygulanmadan 6nce
spatula yardimi ile dikkatlice karigtirilmalidir. Uygulama
sartlarina goére gerekirse cok az miktarda temiz su ilave
edilip karishrilarak Grintn kivami ayarlanabilir. Pasli
kova ve pash el aletleri kesinlikle Grin hazirhginda
kullaniimamalidir.

Urin, uzun ve diz gelik mala yardimi ile dolgu kalinlig
kadar kalinlikta yizeye asagidan yukari yénde sirilir.
Kaplama heniz yasken diz plastik mala yardimi ile
grenli tag dokusunda desenler olusacak sekilde dairesel
hareketlerle dizeltilir. Uygulama esnasinda yizeye
kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis trinler ile kaplanmalidir. Uygule-
maya ara verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmis
siva, kenari boyunca maskeleme bandi ile kapatiimali-
dir. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamam-
landiginda maskeleme bandi sékilmelidir. Bu sebeple
vygulamalar dikey yénde ilerleyerek yapilmalidir.
Kaplamanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde
yaklasik 24 - 48 saattir (hava sartlarina gére bu sire
vzayip kisalabilir).

Kaplamadaki tadilatlar, uvygulamadan 5 gin sonra
Ceresit CT 48 ve CT 49 silikonlu dis cephe boyalari ile
yapilabilir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgéar ve yagmur
var ise iskelede koruyucu 6rti kullanilmalidir. Gugli
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
késelerine dikkat edilmelidir.

Urin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar
ile kesinlikle karistirlmamalidir. I¢ mekan uygulamala-
rinda koku yok olana kadar ortam havalandiriimalidir.
Kaplamanin icerdigi ve renk tonunda degiskenlige
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayi, ayni
vygulama yizeyinin ayni Uretim seri no tasiyan amba-
lajdaki Urinlerle kaplanmasi tavsiye edilir.

Taze kaplama kalintilari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT

2,5 kg/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve kap-
lama desenine gore)

AMBALA)J
25 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  ¢ika-
rilmamali, kovalar delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak kovalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bas-
vurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu
g6zlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora
basvurun; ambalaji gésterin. Kendi kendini temizleme
ézelligi, vyari, givenlik ve atik yonetimi bilgileri mal-
zeme givenlik bilgi formundan incelenebilir.

Kimyasal yap : pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik recine iceren sulu
dispersiyon

Yogunluk : 1,8 kg/It

Uygulama sicakhigi:  +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Yagmur dayanimi : 24 saat sonra

sinif |l

<10 g/lt

Darbe Dayanimi :
VOC degeri :
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CT 74

Kalin Dolgulu Silikon Esash Dekoratif

Cephe Kaplamasi

URUN OZELLIKLERI

» Isi yalitim sistemleri icin dis darbe ve ¢atlamalara
karsi koruma saglayan renkli cephe kaplamasi

» Kendi kendini temizleme &zelligi (Kire ve kirlenmeye
yuksek dayanim)

» Yiksek elastikiyet ve darbe dayanimi

» Cok dusik su emicilik ve yiksek buhar gegirgenlik

» Biyolojik kilenmeye, mantar, yosun ve kiife karsi direncli

» Dis hava kosullarina dayanikli

» Yiksek renk stabilitesi

» Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

Binalarda 1si yaliim sistemleri ve beton, gimento ve
al¢i gibi mineral esash yizeylere kalin siva uvygulo-
malari igin tane dokulu “tas” deseni veren ve mekanik
dayanimi artirma amagh 6zel olarak formile edilmis,
renklendirilebilir, silikon esasl dekoratif cephe kapla-
masidir. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife
karsi direnclidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 74, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
tasyUni yalitim levhasi kullanilan sistemler) icin cephe
kaplama segenegidir. Isi yaliim levhalarinin yizeyinde
donatili siva kati uygulandiktan ve Ceresit CT 16 ile
astarlandiktan sonra dekoratif cephe kaplamasi olarak
kullanilir. Dekoratif kaplama olarak i¢ ve dis mekan-
larda; beton, ¢imento ve algi gibi mineral esash yizey-
ler Gzerine uygulanabilir.

Ozellikle yuksek buhar gegirgenligi gereken kaplama
alanlari i¢in uygundur. Ustin malzeme yapisi sayesinde
CT 74 darbe hasarlarina, bozulmaya, ¢atlak ve kilcal
catlaklarin olusumuna karsi son derece dayaniklidir.
Ozellikle dis cephe 1s1 yalitim sistemlerinde, bu teknik
parametreler degisen i1siya ve neme maruz kosullarda
veya bir cepheye bir topun ¢arpmasi gibi mekanik
darbe durumlarinda cok 6nemlidir.

CT 74, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tim
renk seceneklerine gore renklendirilebilir. Cok koyu
renklendirilmis kaplama vygulamalar mimari detaylar
gibi kiguk alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yuzeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit tamir
harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir. Dizeltme
ve tamir uygulamalar astar vygulamasindan en az
24 saat énce tamamlanmis olmalidir. Kaplamanin
yapisma performansinin azalmamasi igin yizey temiz
ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa boya, kireg, elastik
ve yapistirict kaplamalar sékilmeli; yag, kir, bitim vb.
katmanlar basingli su ile temizlenmeli ve iyice kurumasi
beklenmelidir. Celik firca veya biyosit tiri temizleyici-
ler ile eski yUzeylerde olabilecek kif, yosun ve mantar
temizlenmelidir. Distk sicakliklarda yapilacak vygulo-
malarda yizeyde don, buz veya kar olmamalidir.

Yuzeyler uygulamadan énce Ceresit CT 16 ile astarlan-
mali ve tam kuruma saglandikian sonra uygulamaya
baslanmalidir. Ceresit CT 82, CT 85 ve CT 190 ile yapr-
lan donatili siva kat uygulamalarinda 3 ginlik kuruma
suresi beklenmelidir. Cimento ve algi esasl yuzeyler
minimum 3 ginlik, beton 3 aylik ve yizeyler <4% neme
sahip olmalidir. Algi esasli yizeylere uygulama, sadece
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ic mekanlarda nemin <%1 olmasi kosuluyla ve CT 16 ile
astarlandiktan sonra mimkindir. I¢ mekénlarda saglam
boyali yizeyler CT 16 ile astarlandiktan sonra kaplanabilir.
Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu bélimler kesin-
likle CT 74 ile kapatilmamalidir.

Ist yaliim uygulamalarinda kaplama  uygulamasina
gecmeden dnce 3 gin beklenmelidir.

Uygulama yizeyinden gelen nem kaplamanin bozul-
masina yol acar; bu sebeple yizeyin alt yapisinda
kalict nem birikmemesi igin ic mekanda gerekli yalitim
ve havalandirma saglanmalidir.

Urin kullanima hazirdir. Uygulama sartlarina gére
gerekirse ¢ok az miktarda temiz su ilave edilip karis-
trilarak Orindn kivami ayarlanabilir. Ceresit CT 74
vygulanmadan &nce spatula yardimi ile dikkatlice
karistinlmalidir. Pasli kova ve pasli el aletleri kesinlikle
urin hazirh@inda kullanilmamalidir.

Urin, uzun ve diz gelik mala yardimi ile dolgu kalinlig
kadar kalinlikta yizeye asagidan yukari yénde sirilir.
Kaplama heniz yasken diz plastik mala yardimi ile
grenli tag dokusunda desenler olusacak sekilde dairesel
hareketlerle dizeltilir. Uygulama esnasinda yizeye
kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis trinler ile kaplanmalidir. Uygule-
maya ara verilmesi gereken durumlarda ise uygulanmis
siva, kenari boyunca maskeleme bandi ile kapatiimali-
dir. Ara verilen kenar boyunca yeni uygulama tamam-
landiginda maskeleme bandi sékilmelidir. Bu sebeple
vygulamalar dikey yénde ilerleyerek yapilmalidir.
Kaplamanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde
yaklasik 24 - 48 saattir (hava sartlarina gére bu sire
vzayip kisalabilir).

Kaplamadaki tadilatlar, uvygulamadan 5 gin sonra
Ceresit CT 48 ve CT 49 silikonlu dis cephe boyalari ile
yapilabilir.

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 24 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, yagish veya don tehlikesi olan hava kosullarinda
vygulama yapilmamalidir. Gigli rizgéar ve yagmur
var ise iskelede koruyucu 6rti kullanilmalidir. Gugl
rizgérda yapilan dis cephe uygulamalarinda bina
késelerine dikkat edilmelidir.

Urin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar
ile kesinlikle karistirlmamalidir. I¢ mekan uygulamala-
rinda koku yok olana kadar ortam havalandiriimalidir.
Kaplamanin icerdigi ve renk tonunda degiskenlige
sebep verebilecek mineral dolgulardan dolayi, ayni
vygulama yizeyinin ayni Uretim seri no tasiyan amba-
lajdaki Urinlerle kaplanmasi tavsiye edilir.

Taze kaplama kalintilari su ile temizlenmelidir. Sert-
lesmis yapishrici kalintilari ise sadece mekanik olarak
temizlenebilir.

SARFIYAT
2,1 - 2,5 kg/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve
kaplama desenine gére)

AMBALA)J
25 kg plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet tzerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikarilmamali,
kovalar delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
kovalar Gzerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
Uste dizilerek depolama durumunda, 7 kovadan fazla
Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Acilmis
ambalailar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullanilmalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uvzak tutun. Tozlari
solumayin. Gz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora bagvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;
ambalaji gésterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari,
guvenlik ve atik yonetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi
formundan incelenebilir.

Kimyasal yap : pigment, iri mineral dolgular ve
sentetik recine iceren sulu
dispersiyon

Yogunluk : 1,6 kg/It

Uygulama sicakhigi:  +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Darbe Dayanimi : sinif Il

VOC degeri : <10 g/It
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CT 42

ic ve Dis Cepheler icin Akrilik Boya

URUN OZELLIKLERI

Ist yalitim sistemleri igin renkli boya

Disik su emicilik

Darbe dayanimi

Dis hava kosullarina dayanikli

Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife karsi
direncli

» Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

vVvyYvYyvyy

Binalarda 1si yalitim sistemleri, ic ve dis cephelerde
beton, ¢imento ve alci gibi mineral esash yizeylerde
dekoratif ve koruma amagcl kullanilan, &zel olarak
formile edilmis, akrilik esasli dekoratif cephe boyasi-
dir. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife kars
direnclidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 42, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalitim
levhasi kullanilan sistemler) icin cephe boyasi secene-
gidir. Ceresit CT 60, CT 137 “outdoor” ve CT 137
“painting” cephe kaplamalari Uzerine uygulanabilir.
Dekoratif boya olarak ic ve dis mekéanlarda; beton,
cimento ve algi gibi mineral esash yizeyler izerine
vygulanabilir.

Ceresit CT 42 boyali yizeyler disik basingli su ile
yikanabilir. Ceresit CT 42, Ceresit Colours of Nature®
renk paletinin tim renk segeneklerine gére renklen-
dirilebilir. Gines 1s1gina direk maruz kalan cephede
tehlikeli yUzey gerilmeleri olusur. Bu sebeple, ¢cok koyu
renklendirilmis kaplama vygulamalar mimari detaylar
gibi kiguk alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirh@i: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disintlen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit
tamir harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanin yapisma performansinin  azalmamasi igin
yuzey temiz ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa boya,
kireg, elastik ve yapistirici kaplamalar sékilmeli; yag,

kir, bitom vb. katmanlar basingl su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Disik sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Cimento ve algi esasli yizeyler minimum 14 ginluk,
beton 28 ginlik olmalidir. Algi esasl yizeylere
uygulama, sadece i¢c mekanlarda nemin < %1 olmasi
kosuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra
mimkindir. Yizeye gicli yapismis saglam boyali
yuzeyler direk boyanabilir. Isi yaliim uygulamalarinda
kaplama uygulamasina  ge¢gmeden dnce mineral
kaplamalarda 7 gin ve akrilik cephe kaplamalarinda
3 gin kuruma siresi beklenmelidir.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalihlmali, bu balimler kesinlikle
CT 42 ile kapatilmamalidir.

Uygulama yizeyinden gelen nem, kaplamanin
bozulmasina yol agar; bu sebeple yizeyin alt yapisinda
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kalict nem birikmemesi igin i¢c mekanda gerekli yalitim
ve havalandirma saglanmalidir.

Urin kullanima hazirdir. Uygulama sartlarina gére
gerekirse %10'v asmayacak miktarda temiz su
ilave edilip dikkatlice karishrilarak Grinin  kivami
ayarlanabilir. CT 42 uygulanmadan dnce distk
devirli elektrikli karistirici yardimiyla 2 dakika sireyle
dikkatlice karistirlmalidir. Genellikle 2 kat uvygulama
yeterli olmaktadir. Katlar arasinda 4 - 6 saat kuruma
suresi beklenmelidir. CT 42 firca veya rulo yardimiyla
vygulanabilir. Boya yizeye esit olarak yayilmalidir.
Pasli kova ve pasli el aletleri kesinlikle Grin hazirliginda
kullanilmamalidir. Uygulama esnasinda yiizeye kesinlikle
su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis rinler ile kaplanmalidir. Boyanin
icerdigi ve renk tonunda degiskenlige sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayi, ayni uygulama yizeyinin
ayni Uretim seri numarasi tasryan ambalajdaki Grinlerle
boyanmasi tavsiye edilir. Farkli retim seri numarasi
olan ambalajlar homojen karistirilarak kullaniimalidir.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmis boya, kenari boyunca maskeleme
bandi ile kapatiimalidir. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandiginda maskeleme bandi
sokilmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey ydnde
ilerleyerek yapilimalidir.

Uygulamadan 6nce kapi, pencere gibi boyanmayacak
yapi elemanlari ve bitkiler korunmalidir.

Boyanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde yaklasik
12 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip
kisalabilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 12 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, ginesli, yagisli veya don tehlikesi olan hava
kosullarinda uygulama yapilmamalidir. Gugli rizgér
ve yagmur var ise iskelede koruyucu 6rti kullaniimalidir.
Guglu rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda
bina késelerine dikkat edilmelidir.

Uriin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar ile
kesinlikle karishrilmamalidir. l¢ mekan vygulamalarinda
koku yok olana kadar ortam havalandirimalidir.
Taze boya kalintilari ve el aletleri boya yasken su
ile temizlenmelidir. Sertlesmis yapistirici  kalinhlari
cam, seramik, ahsap, metal ve tas yizeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFIYAT

0,25 - 0,30 lt/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve
kaplama desenine gore degisebilir)

AMBALAJ

15 It plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  ¢ika-

rilmamali, kovalar delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak kovalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Ust Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agilmis
ambalailar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullanilmalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; ambalaiji
gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, givenlik
ve atik ydnetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir.

Kimyasal yap : pigment ve mineral dolgular
iceren akrilik recine dispersiyonu

Yogunluk : 1,4 kg/It

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Yagmur dayanimi : 12 saat sonra

Asinma dayanimi

(PN-C-81913) : > 15.000 cevrim (tek katta)
Su buhari aktarim hizi

[EN 1062-1) : Sd < 0,25 m
Su aktarim hizi

(EN 1062-1) : sinif W2
Parlaklik

(EN 1062-1) : sinif G3
Tane biyikligu

(EN 1062-1) : sinif S1
Kabarma derecesi

(EN 1062-1) : yok

Catlak derecesi

(EN 1062-1) : sinif O, yok
Dokilme derecesi : sinif O, yok
pH : yaklasik 9
VOC Degeri : 28 g/lt

268



CT 44

ic ve Dis Cepheler icin Akrilik Boya

URUN OZELLIKLERI

Ist yalitim sistemleri igin renkli boya

Betondaki karbonizasyon etkisini azalhr

Catlak kdprileme

Dustk su emicilik ve yuksek elastikiyet

Darbe dayanimi

Dis hava kosullarina dayanikli

» Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife kars
direncli

» Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

vVvyYvYyvYYyvyy

Binalarda 1si yaliim sistemleri, ic ve dis cephelerde
beton, ¢imento ve alci gibi mineral esash yizeylerde
dekoratif ve koruma amagcl kullanilan, &zel olarak
formile edilmis, akrilik esasli dekoratif cephe boyasi-
dir. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife kars
direnclidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 44, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS yalitim
levhasi kullanilan sistemler) icin cephe boyasi secene-
gidir. Ceresit CT 60, CT 137 “outdoor” ve CT 137
“painting” cephe kaplamalari Uzerine uygulanabilir.
Dekoratif boya olarak ic ve dis mekéanlarda; beton,
cimento ve algi gibi mineral esash yizeyler izerine
vygulanabilir.

CO, difizyonunu yiksek derecede engelleyen kaplama
yapisi sayesinde beton kirlenmesindeki karbonizasyon
surecini yavaslatir.

CT 44 boyali yizeyler dusik basingli su ile yikanabilir.
Ceresit CT 44, Ceresit Colours of Nature® renk paleti-
nin tum renk seceneklerine gére renklendirilebilir.
Gunes 1s1gina direk maruz kalan cephede tehlikeli
yuzey gerilmeleri olusur. Bu sebeple, gok koyu renk-
lendirilmis kaplama uvygulamalar mimari detaylar gibi
kicik alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi dusintlen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit

tamir harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanin yapisma performansinin  azalmamasi igin
yuzey temiz ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa kireg,
elastik ve yapistirici kaplamalar sékilmeli; yag, kir,
bitim vb. katmanlar basincli su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Disik sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Cimento ve algi esasli yizeyler minimum 14 ginluk,
beton 28 ginlik olmalidir. Algi esasl yizeylere
uygulama, sadece i¢c mekanlarda nemin < %1 olmasi
kosuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra
mimkindir. Yizeye gicli yapismis saglam boyali
yuzeyler Ceresit CT 9 ile astarlandiktan sonra direk
boyanabilir. Isi yaliim uygulamalarinda  kaplama
uygulamasina ge¢meden dnce mineral kaplamalarda
7 gin ve akrilik cephe kaplamalarinda 3 gin kuruma
suresi beklenmelidir.

Yuzey 6zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun profil
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veya mastikler ile yalitilmal, bu bélimler kesinlikle
CT 44 ile kapatilmamalidir.

Uygulama yizeyinden gelen nem kaplamanin
bozulmasina yol agar; bu sebeple yizeyin alt yapisinda
kalict nem birikmemesi igin i¢c mekanda gerekli yalitim
ve havalandirma saglanmalidir.

Urin kullanima hazirdir. Uygulama sartlarina gére
gerekirse %10'v asmayacak miktarda temiz su
ilave edilip dikkatlice karishrilarak Grinin  kivami
ayarlanabilir. CT 44 uygulanmadan dnce distk
devirli elektrikli karistirici yardimiyla 2 dakika sireyle
dikkatlice karistirlmalidir. Genellikle 2 kat uvygulama
yeterli olmaktadir. Katlar arasinda 4 - 6 saat kuruma
suresi beklenmelidir. CT 44 boya, rulo veya havasiz
puskirtme makinesi (517’lik meme, 200-220 bar
basing) yardimiyla uygulanabilir. Boya yizeye esit
olarak yayilmalidir. Pasli kova ve pash el aletleri
kesinlikle Grin hazirhginda kullanilmamalidir. Uygulama
esnasinda yizeye kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis rinler ile kaplanmalidir. Boyanin
icerdigi ve renk tonunda degiskenlige sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayi, ayni uygulama yizeyinin
ayni Uretim seri numarasi tasryan ambalajdaki Grinlerle
boyanmasi tavsiye edilir. Farkli retim seri numarasi
olan ambalajlar homojen karistirilarak kullaniimalidir.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmis boya, kenari boyunca maskeleme
bandi ile kapatilmalidir. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandiginda maskeleme bandi
sokilmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey ydnde
ilerleyerek yapiimalidir.

Uygulamadan 6nce kapi, pencere gibi boyanmayacak
yapi elemanlari ve bitkiler korunmalidir.

Boyanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde yaklasik
12 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip
kisalabilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 12 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, ginesli, yagisli veya don tehlikesi olan hava
kosullarinda uygulama yapilmamalidir. Gugli rizgér
ve yagmur var ise iskelede koruyucu 6rti kullaniimalidir.
Guglu rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda
bina késelerine dikkat edilmelidir.

Uriin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar ile
kesinlikle karishrilmamalidir. l¢ mekan vygulamalarinda
koku yok olana kadar ortam havalandirimalidir.
Taze boya kalintilari ve el aletleri boya yasken su
ile temizlenmelidir. Sertlesmis yapistirici  kalinhlari
cam, seramik, ahsap, metal ve tas yizeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFIYAT

0,25 - 0,30 lt/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve
kaplama desenine gore degisebilir)

AMBALAJ

15 It plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  ¢ika-
rilmamali, kovalar delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak kovalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basgvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; ambalaiji
gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, givenlik
ve atik ydnetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir.

Kimyasal yap : pigment ve mineral dolgular
iceren akrilik recine dispersiyonu

Yogunluk : 1,4 kg/It

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Yagmur dayanimi : 12 saat sonra

Asinma dayanimi

(PN-C-81913) : > 15.000 cevrim (tek kattal
Su aktarim hizi

(EN 1062-1) : sinif W3
CO, gegirgenligi

(EN 1062-1) : sinif C1
Parlaklik (EN 1062-1) :  sinif G3
Tane biyukligu

(EN 1062-1) : sinif S1
Kabarma derecesi

(EN 1062-1) : yok
Catlak derecesi

(EN 1062-1) : sinif O, yok
Dékilme derecesi : sinif O, yok
pH : yaklasik 9
VOC degeri : <10 g/lt
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CT 48

Ic Ve Dis Cepheler Icin Su ltici ve
Nefes Alan Silikonlu Boya

URUN OZELLIKLERI

Ist yalitim sistemleri igin renkli boya

Buhar gegirgenlik (nefes alir)

Kire ve kirlenmeye dayanikli

Dustk su emicilik ve yuksek elastikiyet

Dis hava kosullarina ve UV'ye dayanikli

Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife karsi
direncli

» Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

vVvyYvYyvYYyvyy

Binalarda 1si yalitim sistemleri, ic ve dis cephelerde
beton, ¢imento ve alci gibi mineral esash yizeylerde
dekoratif ve koruma amagcl kullanilan, &zel olarak
formile edilmis, silikon esasl dekoratif cephe boyasi-
dir. Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife kars
direnclidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 48, Ceresit Ceretherm sistemleri (EPS ve
tasyUni yalitim levhasi kullanilan sistemler) icin cephe
boyasi secenegidir. Ceresit CT 60, CT 74, CT 174,
CT 137 “outdoor” ve CT 137 “painting” cephe kapla-
malari Gzerine uygulanabilir. Dekoratif boya olarak i¢
ve dis mekanlarda; beton, ¢cimento ve algi gibi mineral
esash ylUzeyler Gzerine uygulanabilir.

Gelismis kaplama yapisi sayesinde altyapidaki nemin
cok hizli buharlasmasina imkén verirken, neme karsi
etkili bir koruma bariyeri olusturur. CT 48 formilasyo-
nunda kullanilan baglayici, sagladigi su iticilik 6zelligi
ile yizeye temas eden su damlalarinda inci tanesi etkisi

olusur. CT 48'in ozellikle tarihi yapilarda, restoras-

yonda, estetik kalitesi yiksek yiuzeylerde ve ¢ok uzun
sire kaplama dayanikliligi istenen uygulamalarda
kullanilmasi énerilir.

CT 48 boyali yizeyler dusik basingli su ile yikanabilir.
CT 48, Ceresit Colours of Nature® renk paletinin tim
renk seceneklerine gore renklendirilebilir. Gines 1s1gina
direk maruz kalan cephede tehlikeli yizey gerilmeleri
olusur. Bu sebeple, cok koyu renklendirilmis kaplama
vygulamalari mimari detaylar gibi kigik alanlarda
tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit
tamir harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanin yapisma performansinin  azalmamasi igin
yuzey temiz ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa kireg,
elastik ve yapistirici kaplamalar sékilmeli; yag, kir,
bitim vb. katmanlar basincli su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Dustk sicakliklarda
yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Cimento ve algi esasli yizeyler minimum 14 ginluk,
beton 28 gunlik olmalidir. Algi esasl yizeylere
uygulama, sadece i¢c mekanlarda nemin < %1 olmasi
kosuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra
mimkindir. Yizeye gigli yapismis saglam boyali
yuzeyler Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra direk
boyanabilir. Isi yaliim uygulamalarinda  kaplama
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vygulamasina gecmeden dnce mineral kaplamalarda
7 gun, akrilik ve silikonlu cephe kaplamalarinda 3 giin
kuruma siresi beklenmelidir.

Yizey ozellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu balimler kesinlikle
CT 48 ile kapatiimamalidir.

Urin kullanima hazirdir. Uygulama  sartlarina gére
gerekirse %5'i asmayacak miktarda temiz su ilave edilip
dikkatlice karistirilarak Gronin kivami ayarlanabilir.
CT 48 uygulanmadan énce dustk devirli karishrici
yardimiyla 2 dakika boyunca dikkatlice karistinlmalidir.
Genellikle 2 kat uygulama vyeterli olmaktadir. Katlar
arasinda 12 — 24 saat kuruma siresi beklenmelidir. CT
48 boya, rulo veya havasiz piskirtme makinesi (517’lik
meme, 200-220 bar basing) yardimiyla uygulanabilir.
Boya vyizeye esit olarak yayilmaldir. Uygulama
sartlarina gére gerekirse %5'i asmayacak miktarda
temiz su ilave edilip dikkatlice karishrilarak Grinin
kivami ayarlanabilir. Pasli kova ve pash el aletleri
kesinlikle Grin hazirhginda kullanilmamalidir. Uygulama
esnasinda yizeye kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapilmadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis rinler ile kaplanmalidir. Boyanin
icerdigi ve renk tonunda degiskenlige sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayi, ayni uygulama yizeyinin
ayni Uretim seri numarasi tasryan ambalajdaki Grinlerle
boyanmasi tavsiye edilir. Farkli retim seri numarasi
olan ambalajlar homojen karistirilarak kullaniimalidir.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmis boya, kenari boyunca maskeleme
bandi ile kapatilmalidir. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandiginda maskeleme bandi
sokilmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey ydnde
ilerleyerek yapilimalidir.

Uygulamadan 6nce kapi, pencere gibi boyanmayacak
yapi elemanlari ve bitkiler korunmalidir.

Boyanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde yaklasik
12 saattir (hava sartlarina gére bu sire uzayip
kisalabilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 12 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, ginesli, yagisli veya don tehlikesi olan hava
kosullarinda vygulama yapilmamalidir.  Guglu rizgar
ve yagmur var ise iskelede koruyucu 6rti kullaniimalidir.
Guglu rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda
bina késelerine dikkat edilmelidir.

Uriin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar ile
kesinlikle karishrilmamalidir. l¢ mekan vygulamalarinda
koku yok olana kadar ortam havalandirimalidir.
Taze boya kalintilari ve el aletleri boya yasken su
ile temizlenmelidir. Sertlesmis yapistirici  kalinhlari
cam, seramik, ahsap, metal ve tas yizeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFIYAT

0,25 - 0,30 lt/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve
kaplama desenine gore degisebilir)

AMBALAJ

15 It plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikarlmamali,
kovalar delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
kovalar zerine herhangi bir agirlik konulmamali, st Uste
dizilerek depolama durumunda, 7 kovadan fazla Ust Uste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlar tehlikesi. Cocuk-
larin ulasabilecedi yerlerden uzak tutun. Géz ve cilt ile
temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu
eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma halinde
hemen doktora basvurun; ambalaji gdsterin. Kanalizas-
yona bosaltmayin. Uyari, giivenlik ve atik yénetimi bilgi-
leri malzeme givenlik bilgi formundan incelenebilir.

Kimyasal yapi : pigment ve mineral dolgular iceren
modifiye akrilik ve silikon regine
dispersiyonu

Yogunluk : 1,45 kg/It

Uygulama sicakhgs : +5°C-+25°C

Uygulama siresi : 15 dakika

Yagmur dayanimi : 3 saat sonra

Asinma dayanimi

(PN-C-81913) : > 5.000 gevrim (tek katta)
Su buhari aktarim hizi

(EN 1062-1) : Sd<0,1m
Su aktarim hizi

(EN 1062-1) : sinif W2
Parlaklik

(EN 1062-1) : sinif G3
Tane biyikligu

(EN 1062-1) : sinif S1
Kabarma derecesi

(EN 1062-1) : yok

Catlak derecesi

(EN 1062-1) : sinif O, yok
Dakilme derecesi : sinif O, yok
pH : yaklasik 9
VOC degeri : 19 g/lt
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CT 49 SILIX XD

Ic Ve Dis Cepheler Icin Yiksek Su itici ve
Buhar Gecirgen Nano-Silikonlu Boya

URUN OZELLIKLERI

» Isi yaliim sistemleri igin renkli boya

» Yiksek buhar gegirgenlik (nefes alir)

» Kendi kendini temizleme etkisi (kire ve kirlenmeye
dayanikh)

» Silix XD® formilasyonu sayesinde dis hava kosullarina
ve UV'ye cok yiksek dayaniklilik

» Cok dusik su emicilik

» Cok yuksek elastikiyet ve gatlak képrileme

» Biyolojik kirlenmeye, mantar, yosun ve kife kars
Ustin direnc

» Ceresit Colours of Nature® tim renk secenekleri

Binalarda 1si yalitim sistemleri, ic ve dis cephelerde
beton, ¢imento ve alci gibi mineral esash yizeylerde
dekoratif ve koruma amagli kullanilan, Silix XD® ile 6zel
olarak formile edilmis, modifiye silikon ve polisiloksan
recine esasli dekoratif cephe boyasidir. Biyolojik kir-
lenmeye, mantar, yosun ve kife karsi Ustin direnglidir.

UYGULAMA ALANLARI

Ceresit CT 49 Silix XD®, Ceresit Ceretherm sistemleri
(EPS ve tasyini yaliim levhasi kullanilan sistemler) igin
cephe boyasi secenegidir. Ceresit CT 60, CT 74, CT
174, CT 137 “outdoor” ve CT 137 “painting” cephe
kaplamalari Gzerine uygulanabilir. Dekoratif boya ola-
rak ic ve dis mekdnlarda; beton, ¢imento ve al¢i gibi
mineral esasl yUzeyler Gzerine uygulanabilir.

CT 49 Silix XD® formilasyonunda kullanilan baglayici-
larin sagladigi ok yuksek su iticilik 6zelligi ile yizeye
temas eden su damlalarinda inci tanesi etkisi olusur,
kaplama binyesine su ve kir penetrasyonu engellenir.
Bununla beraber kaplama c¢ok yiksek buhar gegirgen-
lige sahiptir. Gelismis kaplama yapisi sayesinde altyo-
pidaki nemin ¢ok hizli buharlasmasina imkéan verirken,
neme karsi etkili bir koruma bariyeri olusturur.

CT 49 Silix XD®in &zellikle biyolojik ve olagan kir-
lenmeye karsi yiksek direng gereken tarihi yapilarda,
restorasyonda, estetik kalitesi yUksek yizeylerde ve cok
vzun sire kaplama dayanikliligi istenen uygulamalar
icin idealdir. Catlak képrileme 6zelligi ile mineral
esasli cephe kaplamalari ve dis cephe 1si yalitim sistem-

leri tadilatlar icin en uygun boya secenegidir.

CT 49 SILIX XD® boyali yizeyler disik basingli su ile
yikanabilir.

CT 49 Silix XD®, Ceresit Colours of Nature® renk
paletinin tim renk seceneklerine gére renklendirilebilir.
Gines 1sigina direk maruz kalan cephelerde tehlikeli
yuzey gerilmeleri olusur. Bu sebeple, ¢ok koyu renk-
lendirilmis kaplama vygulamalar mimari detaylar gibi
kicik alanlarda tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yiozey Hazirhgi: Uygulama yapilacak yizeydeki
bozukluk veya bosluklar ile saglam olmadigi disinilen
eski yizeyler (siva vb.) kazinarak yizey Ceresit
tamir harglari ile dizeltilmeli veya tamir edilmelidir.
Boyanin yapisma performansinin  azalmamasi igin
yuzey temiz ve kuru olmalidir. Yizeyde varsa kireg,
elastik ve yapistirici kaplamalar sékilmeli; yag, kir,
bitim vb. katmanlar basincli su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit
tiry temizleyiciler ile eski yizeylerde olabilecek kif,
yosun ve mantar temizlenmelidir. Dustk sicakliklarda
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yapilacak vygulamalarda yizeyde don, buz veya kar
olmamalidir.

Cimento ve algi esash yizeyler minimum 14 ginluk,
beton 28 ginlik olmalidir. Algi esasl yizeylere
vygulama, sadece i¢c mekénlarda nemin < %1 olmasi
kosuluyla ve Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra
mimkindir. Yizeye gi¢li yapismis saglam boyali
yuzeyler Ceresit CT 16 ile astarlandiktan sonra direk
boyanabilir. Isi yalitim uygulamalarinda  kaplama
vygulamasina gecmeden &nce mineral kaplamalarda
7 gun, akrilik ve silikonlu cephe kaplamalarinda 3 giin
kuruma siresi beklenmelidir.

Yizey o&zellikleri, termal ve mekanik yukler sebebiyle
olusabilecek gerilmeler dikkate alinarak dis cephede
gerekli genlesme derzleri birakilmali ve derzler uygun
profil veya mastikler ile yalitilmali, bu balimler kesinlikle
CT 49 Silix XD® ile kapatlmamalidir.

Urin kullanima hazirdir.  Uygulama  sartlarina  gére
gerekirse hacimce %5'i asmayacak miktarda temiz su ilave
edilip dikkatlice karistirilarak Grinin kivami ayarlanabilir.
CT 49 Silix XD® uygulanmadan énce dusik devirli
elektrikli kanstirici yardimiyla 2 dakika sireyle dikkatlice
karistinimalidir.  Genellikle 2 kat uygulama yeterli
olmaktadir. Katlar arasinda hava durumuna gére 12
- 24 saat kuruma siresi beklenmelidir. CT 49 Silix XD®
boya, rulo veya havasiz piskirtme makinesi (517°lik
meme, 200-220 bar basing) yardimiyla uygulanabilir.
Boya vyizeye esit olarak yayilmaldir. Uygulama
esnasinda yizeye kesinlikle su serpilmemelidir.

Genis alanlarda ¢alisma yapiimadan énce yeterli ekip
ve el aletlerinin eksiksiz tamamlanmasi &nerilir. Ayni
vygulama yizeyi mola verilmeden tek seferde ve ayni
kivamda hazirlanmis rinler ile kaplanmalidir. Boyanin
icerdigi ve renk tonunda degiskenlige sebep verebilecek
mineral dolgulardan dolayi, ayni uygulama yizeyinin
ayni Uretim seri numarasi tasryan ambalajdaki Grinlerle
boyanmasi tavsiye edilir. Farkli retim seri numarasi
olan ambalajlar homojen karistirilarak kullaniimalidir.
Uygulamaya ara verilmesi gereken durumlarda
ise uygulanmis boya, kenari boyunca maskeleme
bandi ile kapatiimalidir. Ara verilen kenar boyunca
yeni uygulama tamamlandiginda maskeleme bandi
sokilmelidir. Bu sebeple uygulamalar dikey ydnde
ilerleyerek yapilmalidir.

Uygulamadan 6nce kapi, pencere gibi boyanmayacak
yapi elemanlari ve bitkiler korunmalidir.

Boyanin kurumasi 20 °C ve %60 bagil nemde yaklasik
12 saattir (hava sartlarina goére bu sire uzayip
kisalabilir).

Dis cephe uygulamalarinda, yizey ilk 12 saat asin
gunes, rizgdr, don ve yagmurdan korunmalidir. Asiri
sicak, ginesli, yagisli veya don tehlikesi olan hava
kosullarinda uygulama yapilmamalidir. Gugli rizgér
ve yagmur var ise iskelede koruyucu 6rti kullaniimalidir.
Giglu rizgarda yapilan dis cephe uygulamalarinda
bina késelerine dikkat edilmelidir.

Uriin baska kaplama, pigment, regine ve baglayicilar ile
kesinlikle karishrilmamalidir. l¢ mekan vygulamalarinda
koku yok olana kadar ortam havalandirimalidir.
Taze boya kalintilari ve el aletleri boya yasken su
ile temizlenmelidir. Sertlesmis yapistirici  kalinhlari
cam, seramik, ahsap, metal ve tas yizeylerde
temizlenemeyecek renklenmeye sebep olabilir.

SARFIYAT

0,25 - 0,30 lt/m? (uygulama yizeyi dizginligine ve
kaplama desenine gore degisebilir)

AMBALA)J
15 It plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Uzerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  ¢ika-
rilmamali, kovalar delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak kovalar Uzerine herhangi bir agirlik
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda,
7 kovadan fazla Gst Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet Gzerinde 12 aydir. Agil-
mis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; ambalaiji
gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, givenlik
ve atik ydnetimi bilgileri malzeme givenlik bilgi formun-
dan incelenebilir.

Kimyasal yapi : pigment ve mineral dolgular igeren
dzel modifiye akrilik ve silikon
regine dispersiyonu

Yogunluk : 1,5 kg/It

Uygulama sicakhigi:  +5 °C-+25 °C

Uygulama siiresi : 15 dakika

Yagmur dayanimi : 3 saat sonra

Asinma dc¥0n|m|

(PN-C-81913) : > 5.000 cevrim (tek katta)
Su buhari aktarim hizi

[EN 1062-1) - Sd < 0,05 m
fEUNOI%tgg%]ﬂIZI sinif W2
Parlakhk (EN 1062-1) : simif G3
{g&e#}&gﬁ{k{rgu, sinif S1
Kabarma derecesi

(EN 1062-1) : yok

Catlak derecesi

(EN 1062-1) : sinif O, yok
Dékilme derecesi : sinif O, yok
pH : yaklasik 9
VOC degeri : <10 g/It
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Tamir Harclari ve
Har¢ Katkilari







CT 225

Yizey Tamir ve Tesviye Harci

(1-5 mm)

URUN OZELLIKLERI

ic ve dis yiizeylerde tamir ve dolgu amacli kullanilir
Yiksek aderans ve mukavemete sahiptir

Suya ve dona dayaniklidir

Boya dncesi diizgiin bir bitis saglar

Beyaz ve gri renk segenegine sahiptir

vvyvyyvyy

Katki ve elyaf igeren, 1-5 mm arasi kalinlikta uygulana-
bilen cimento esasli yiizey tamir ve dolgu harcidir.

UYGULAMA ALANLARI

ic ve dis mekanlarda boya éncesi yiizey bozukluklarinin
tamir edilmesi ve yiizeyin dizeltilmesi amaciyla kullanilir.

UYGULAMA

Uygulama yapilacak yiizey temiz olmali ve kalip yag,
boya, toz, harg, vb. maddelerden arindirilmalidir. Ade-
ransi disik, oynak pargalar yiizeyden uzaklashrilmalidir.
Yizeyler piirizli ve gézenekli olmali ve uygulama éncesi
mutlaka nemlendirilmelidir. Brijt beton yiizeylerde Ceresit
CT 16 Siva Astari kullanilarak astarlama yapilmalidir.
25 kg Ceresit CT 225 malzeme, temiz suya dustk devirli
(400 devir/dakika) mikser ile sirekli karistrma alhinda
ilave edilir ve topaklar kaybolana kadar karishrilir.
Hazirlanan karisim 5 dakika dinlendirildikten sonra tek-
rar karishrilir ve celik mala ile uygulanir.

Yiizey bitirmesi, celik mala veya siinger trifil ile tamam-
lanabilir. Istenilen dizginlik ilk katta elde edilemezse
iki kat halinde uygulanabilir. Ancak bu durumda ilk kat
tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmalidir.
Boya veya kaplama yapilabilmesi igin minimum 5 giin
beklenmelidir.

SARFIYAT
1 mm kalinlk igin 1,6 kg/m?

Gri - Beyaz

Duality 150 Privies ssonials

|
1

c BAUTECHMIK -i |
. Geresir .

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
torbalari delinmemeli veya yirhiimamalidir. Depolanacak
torbalar zerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust
iste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler Gst iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.
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DIKKAT ~ |ETEKNIK OZELLIKLER

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile  Karisim orani : 25 kg Ceresit CT 225: 7,5-8 It su
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;  Uygulama siiresi : Yaklasik 20 dk
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali  Biizilme orani :<2mm
reaksiyon verir.

Kuru birim agirhgr — : 1,4 kg/It

Olgunlasma siresi  : 5 dk

Uygulama sicakhigr  : +5 °Ciile +30 °C arasinda

Basing mukavemeti  : > 15 N/mm? (28 giin)

Yapisma mukavemeti : > 1 N/mm? (28 giin)

Egilme mukavemeti  : > 3 N/mm? (28 giin)
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Cimento Esash Ince Tamir Harei

(2 - 20 mm)

URUN OZELLIKLERI

Hizli priz alir
Rétre yapmaz
Su ve dona dayaniklidir

Elyaf katkilidir
2 - 20 mm uygulama kalinhgr saglar

vvyvyyvyy

Cimento esasli, elyaf katkili hizli kiirlesen 2-20 mm arasi
kalinliklarda uygulanabilen dzel ince tamir harci.

UYGULAMA ALANLARI

Beton, cimento esash siva, sap ve mineral esasli tim
yiizeylerde olusan 20 mm’e kadar ¢atlak ve oyuklarin
tamirinde kullanilir. Yiksek mekanik yiiklere maruz kal-
mayacak zeminlerdeki oyuklarin kapatiimasinda; kenar,
kése ve briit beton yiizey tamiratinda kullanilabilir. Siva
amagli genis alan uygulamalari igin uygun degildir.

UYGULAMA

Ceresit CT 20 temiz, kuru veya nemli, ayirici
parcaciklardan arindirilmis tim yizeylere yapisir.
Yizeyler piriizli ve gézenekli olmali ve uygulama dncesi
mutlaka nemlendirilmelidir.

Homojen bir harg elde edilir. Perdah islemine CT 20
uygulandiktan 35-40 dakika sonra baslanabilir.

SARFIYAT
1,8 kg/m? (1 mm kalinlik igin)

‘ Oi

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
torbalari delinmemeli veya yirhiimamalidir. Depolanacak
torbalar zerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust
iste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler Gst iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullanilmalidir.
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DIKKAT ~ |ETEKNIK OZELLIKLER

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile  Karisim orani : 4,5 It su, 25 kg Ceresit CT 20
temasinda derhal bol su ile ylkoyln ve doktora bqygrun. Uyguloma sires - 35-40 dakika

Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;  Uygulama sicakligi  : 5 °Cile 30 °C arasinda
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento igerir. Nemli ortamda yiksek alkali ~ Boyanabilirlik - 5 giin sonra
reaksiyon verir.

Bulk yogunluk : 1,53 gr/em®

Biziisme : (28 giin) <2,2 mm/m

Yagmur dayanimi ;24 saat sonunda
Egilme mukavemeti  : (DIN 1164) >4,0 N/mm? (28 giin)
Basing mukavemeti  : (DIN 1164) >25,0 N/mm? (28 giin)

Yapisma mukavemeti : > 1 N/mm? (28 giin)
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Cimento Esash Kalin Tamir Hara

(5 - 40 mm)

URUN OZELLIKLERI

Elyaf katkilidir

Hizli priz alir

Rétre yapmaz

Su ve dona dayaniklidir

5-40 mm uygulama kalinhgr saglar

CD 22

Dogal mineral katkilar ve elyaf iceren kaba beton tamir
harc.

UYGULAMA ALANLARI

Beton ve betonarme yapi elemanlarinin tamiratinda
kullanilir.

UYGULAMA

Ceresit CD 22 hareketli pargalardan arindirilmis, saglam,
tastyici ve temiz beton yizeylere yapisir. Betonda
aderansin artirilmasi amaciyla nceden nemlendirilme-
lidir. Aderans k&priisi olarak Ceresit CT 16 ile dnceden
astarlanabilmektedir.

Ceresit CD 22 temiz ve berrak suya ilave edilip, 400
devir/dakika hizda mikser yardimiyla topaklar kay-
bolana dek karistirilir. Malzemeye katki ve baglayici
ilave edilmemelidir. Hazirlanan harg, astarlanmis yiizey
izerine mala ile uygulanir. Yizey hizli kurumaya karsi
korunmalidir. Kurumamis harg kalintilari su ile, kuruyan
kisimlar mekanik yolla temizlenir. Uygulamadan 3 giin
sonra mineral esasli, tam priz alma gerceklestikten sonra
ise sentetik regine esasl boyalar ile boyanabilir. Uzerine
alci esash malzeme siriimemelidir.

SARFIYAT
1,6 kg/m? (1 mm kalinlik igin)

®

r
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Cereésit
Cimanto osash, kaba
heton tamir karo

Cement based, coorse ||
concrete repair mortar

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikariimamals,
torbalari delinmemeli veya yirhiimamalidir. Depolanacak
torbalar zerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust
iste dizilerek depolama durumunda 7 torbadan fazla st
Uste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en fazla
3 palet Ust tste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler Gst iste konulmamalidir.

RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Agilmis
ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullaniimalidir.



DIKKAT ~ |ETEKNIK OZELLIKLER

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Tozlari
solumayin. Géz ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile  Karisim orani : 3,25-3,5 It su: 25 kg toz
temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun;  Uygulama sicakligi  : 5 °Cile 30 °C arasinda
kabi veya etiketi gsterin. Uyari, giivenlik ve ahk yonetimi
bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.
Tehlikelidir. Cimento igerir. Nemli ortamda yiksek alkali  Yapisma mukavemeti : > 2 N/mm?
reaksiyon verir.

Bulk yogunluk : 1,49 gr/cm®

Uygulama siiresi : > 45 dakika

Bizilme :<1,2mm

Basing mukavemeti  : 2 giin > 10 N/mm?
(DIN 1164) 7 gin > 35 N/mm?
28 giin > 50 N/mm?
Egilme mukavemeti  : 2 giin = 5,0 N/mm?
(DIN 1164) 7 gin = 6,5 N/mm?

28 gin 210 N/mm?
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Cimento Esash Akiskan Yapisal Tamir
Harc 10 - 40 mm Kalinhk

URUN OZELLIKLERI

Elyaf takviyelidir

Akiskandir, kolay uygulanir

Rétre yapmaz

Hizli priz alir

Yiksek basing dayanimina sahiptir

Betona ve donatiya yilksek yapisma saglar
Dona dayaniklidir

vVvyvVvyVvyvYyyvyy

Dogal mineral katkilar ve elyaf iceren yapisal tamir harci.

UYGULAMA ALANLARI

Beton ve betonarme yapi elemanlarinin yapisal onari-
minda, désemelerde, deniz yapilari ve betonarme kép-
rilerde, prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda
ve seramik kaplama éncesi yiizey hazirhiginda kullanilir.

UYGULAMA

Yizey Hazirlama : Ceresit CD 22 FLOWABLE, hareketli
parcalardan arindirilmis, catlaksiz, tasiyici, temiz ve kuru
tim beton yiizeylere uygulanabilir. Uygulamadan énce
kuru yiizeyler hafifce nemlendirilmeli, parlak yiizeyler ise
purizlendirmelidir.

Ceresit CD 22 FLOWABLE, 4 It temiz ve berrak suya
ilave edilip, karistrici yardimiyla (400 - 600 devir/
dakika) topaklar kayboluncaya kadar karistirilir. Karisim
1 dakika dinlendirildikten sonra hazirlanan harg, mala
yardimi ile yiizeye uygulanir ya da celik bir cubuk ile
kalip icerisinde bosluk kalmayacak sekilde yerlestirilir.
24 saatten dnce uygulamanin Gzerine cikilmamali ve
kaliplar sskilmemelidir. Derinligin 40 mm'yi ashgr uygu-
lamalarda demir donat ile takviye yapilmalidir. Kalip
icerisinde yapilan uygulamalarda pas payi en az 1 ¢cm
olmalidir. Her defasinda 30 dakika icinde tiketilecek
miktarda karisim hazirlanmalidir. Yiizey hizli kurumaya
karsi korunmalidir. Kurumamis harg kalintilari su ile,
kuruyan kisimlar mekanik yolla temizlenir. Uygulamadan
3 giin sonra mineral esasli, tam priz alma gerceklestikten
sonra ise sentetik recine esash boyalar ile kaplanabilir.
Uzerine alci esasli malzeme sirilmemelidir.

: FLOWABLE
(]| ezt
Al varall

—_—
H e

SARFIYAT

1 cm harg kalinligr igin 21 kg/m?

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullani-
lincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamali, torbalar
delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak torbalar
izerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust Uste dizi-
lerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla Ust Uste
konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla 3
palet st Gste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler Ust Uste konulmamalidir.
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RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Acilmis ambalajlar,
agizlar sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve en kisa siirede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gz hasarlari tehlikesi. Cocuk-
larin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlar soluma-
yin. Géz ve cilt ile femasindan sakinin. Gz ile femasinda
derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken
uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kulla-
nin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; kabi veya
etiketi gdsterin. Uyari, givenlik ve ahk y&netimi bilgileri
malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikeli-
dir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali reaksiyon
verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma siresi (23°C ve %50 bagil nem) 30 dakika

ilk mukavemet 24 saat

Nihai mukavemet 28 gun

Basing mukavemeti (1 giin) > 25 N/mm?
Basing mukavemeti (7 giin) > 45 N/mm?
Basing mukavemeti (28 giin) > 55 N/mm?
Egilme mukavemeti (1 giin sonra) > 4 N/mm?
Egilme mukavemeti (7 giin sonra) > 5 N/mm?
Egilme mukavemeti (28 giin sonra) >7 N/mm?
Yapisma mukavemeti (betonal) > 1,0 N/mm?2
Sicaklik dayanimi -5°Cile +70 °C
Karisim yogunlugu 2,20 g/cm?
Uygulama sicaklig +5°C-+25°C
Uygulama kalinhg 10 - 40 mm
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Cimento Esash Montaj Harci
10 - 40 mm Kalinhk

URUN OZELLIKLERI

Elyaf takviyelidir

Kendiliginden yerlesir

Rétre yapmaz

Hizli priz alir

Yiksek basing dayanimina sahiptir

Dona dayaniklidir

Betona ve donatiya yilksek yapisma saglar

vVvyvVvyVvyvYyyvyy

Cimento esasli, polimer takviyeli, akici kivamda montaj
harci.

UYGULAMA ALANLARI

Makine ve ving ayaklarinin, prefabrik beton yapi ele-
manlarinin  zemine montajinda ve sabitlenmesinde,
perde ve kolon basliklarinin imalatinda, gelik kolonlarin
temele sabitlenmesinde kullanilir.

UYGULAMA

Yizey Hazirlama: Ceresit CX 15, hareketli pargalardan
arindirilmis, catlaksiz, tasiyici ve saglam, temiz ve kuru
tim beton yiizeylere uygulanabilir. Mineral zeminler, eski
cimentolu malzeme kalintilarindan tamamen temizlenmis
olmalidir. Uygulamadan 8nce kuru yiizeyler hafifce nem-
lendirilmeli, parlak yiizeyler ise pirizlendirilmelidir.

Ceresit CX 15, 4 It temiz ve berrak suya ilave edilip,
karistirici yardimiyla (400 - 600 devir/dakika) topak-
lar kayboluncaya kadar karistirilir. Karisim 3 dakika
dinlendirildikten sonra hazirlanan harg, mala yardimi
ile yizeye uygulanir. Her defasinda 30 dakika iginde
tiketilecek miktarda karisim hazirlanmalidir. Yizey hizli
kurumaya karsi korunmalidir. Kurumamis harg kalin-
tlari su ile, kuruyan kisimlar mekanik yolla temizlenir.
Uygulamadan 3 giin sonra mineral esasli, tam priz alma
gerceklestikten sonra ise sentetik regine esasli boyalar ile
kaplanabilir. Uzerine al¢i esasl malzeme sirilmemelidir.

Ceresit

e et
H e
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SARFIYAT

1 cm harg kalinligr igin 20 kg/m?

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullani-
lincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamali, torbalar
delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak torbalar
izerine herhangi bir agirlik konulmamali, Ust Uste dizi-
lerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla Ust Uste
konulmamalidir. Kisa siireli depolamalarda en fazla 3
palet st Gste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise
paletler Ust Uste konulmamalidir.
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RAF OMRU

Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Acilmis ambalajlar,
agizlar sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmali ve en kisa siirede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gz hasarlari tehlikesi. Cocuk-
larin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlar soluma-
yin. Géz ve cilt ile femasindan sakinin. Gz ile femasinda
derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken
uygun koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kulla-
nin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; kabi veya
etiketi gdsterin. Uyari, givenlik ve ahk y&netimi bilgileri
malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikeli-
dir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali reaksiyon
verir.

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma siresi (23°C ve %50 bagil nem) 45 dakika

ilk mukavemet 24 saat

Nihai mukavemet 28 gun

Basing mukavemeti (1 giin) > 25 N/mm?
Basing mukavemeti (7 giin) > 50 N/mm?
Basing mukavemeti (28 giin) > 60 N/mm?
Egilme mukavemeti (1 giin sonra) > 4 N/mm?
Egilme mukavemeti (7 giin sonra) > 5 N/mm?
Egilme mukavemeti (28 giin sonra) >7 N/mm?
Yapisma mukavemeti (betonal) > 1,0 N/mm?22
Sicaklik dayanimi -5°Cile +70 °C
Karisim yogunlugu 2,10 g/cm?
Uygulama sicaklig +5°C-+25°C
Uygulama kalinhg 10 - 40 mm
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Iki Komponentli Epoksi Recine Esasl
Montaj ve Ankraj Harci

URUN OZELLIKLERI

Tiksotropiktir

Biizilme yapmaz

Korozyona dayaniklidir

Farkli yizeylere mikemmel yapisma saglar
Mekanik ve agir yiklere dayaniklidir
Solvent icermez

vVvyvyvyyypy

lki komponentli, epoksi regine esasli ankraj ve montaj
harci.

UYGULAMA ALANLARI

Yapilardaki ankraj gubuklarinin, donatlarin, rod qubuk-
larinin betona, kayaya ve duvarlara ankrajlanmasinda,
agir yik altinda ¢alisan makinelerin sabitlenmesinde,
demiryolu raylarinin montajinda, otoyol korkuluklarinin
sabitlenmesinde, prefabrik hafif beton yapi elemanlarinin
sabitlenmesinde, hareketsiz derzlerin doldurulmasinda
ve catlok onarminda, su yaltiminda Ceresit CL 152
Elastik Derz Bandi’nin zemine ya da duvara sabitlenme-
sinde kullanilir.

UYGULAMA

Uygulama yiizeyleri ve montaj bosluklari temiz, saglam,
kuru ve tastyict olmalidir. Epoksi regine (Komponent A)
ve sertlestiricisi (Komponent B) 400 - 600 devir/dakika
mikser ile homojen karisim saglanana kadar karistirilir.
Karisim yiizeye uygun har¢ tabancasi, mala ve spatula
ile uygulanir. Filiz ekimlerinde acilan delikler hava ile
iyice temizlenmeli, acilacak delik capi ekilecek donat
capindan 6 mm daha genis olmalidir.

SARFIYAT
1 mm harg kalinhgr igin 1,7 kg/m?

AMBALAJ
5 kg teneke kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet Gizerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan gikarilmamals,
ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar Gizerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
uste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla st
Uste konulmamalidir. llk giren ilk gikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda paletler st iste
konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru kapali
ortamda (ortam sicakhigi +5 °C ve izeri), dondan ve
ginesten korunarak depolandigi takdirde raf &mri 12
aydir. Agilmis ambalajlar, agizlar sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa
strede kullaniimalidir.
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Cildi tahris edicidir. Ciddi gz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz
ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayi veya eti-
keti g&sterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar geri
dénisime gonderin. Kirlesmis Grin artiklarini, evsel ahk
benzeri endistriyel atk seklinde ya da ticari/insaat alani
icin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis iriin
artiklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin. Uriin yanici
ugucu solvent igerir. lyi havalandirilan, sigara igilmeyen,
acik ates kaynaklarindan uzak alanlarda uygulanmalidir.
Kapali alanlarda havalandirma sistemleri kullaniimali ve
karbon aktif maskeler kullanilmalidir. solventlerin hava-
dan daha agir oldugu igin zemine gokebilecegi unutulma-
malidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Calisma siresi (23 °C) 1 saat

ilk mukavemet 24 saat

Nihai mukavemet 7 gin

Basing mukavemeti (1 giin) > 30 N/mm?
Basing mukavemeti (7 giin) > 45 N/mm?
Egilme mukavemeti (1 giin sonra) > 17 N/mm?
Egilme mukavemeti (7 giin sonra) =25 N/mm?
Yapisma mukavemeti (betona) > 3,5 N/mm?
Yapisma mukavemeti (celige) > 3,5 N/mm?
Sicaklik dayanimi -5°Cile +90 °C
Karisim yogunlugu 1,70 g/cm3
Uygulama sicaklig +5°C-+25°C
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Performans Artinici Hare Katkisi

Cimento esasl tim siva ve harglarin takviyesinde
kullanilan, elastikiyeti, su gecirimsizligi ve aderansi
arhirici sentetik recine esasl katki malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI

Harg, siva, aderans koprisi harci, sap ve serpme
harclarinin hazirlanmasi, kolay uygulanmasi ve giiglen-
dirilmesinde; garantili ve catlaksiz gimento esasli tamir
harci eldesinde; alt zemine aderansin saglanmasinda;
mevcut elastikiyeti ve su gecirimsizligini artirmak igin
kullanilir. Harglarin erken kurumasini énler. Hidrolik
baglayicili sistemleri giclendirmek icin kullanilir. Astar
veya yaliim amagl yiizey kaplama malzemesi olarak tek
basina kullaniimaz.

UYGULAMA

Ceresit CC 81 ile takviye edilmis harglar; tim saglam,
tasiyici, temiz, hareketli pargalardan arindirilmis mineral
yuzeylere tatbik edilebilir. Yeterli tasiyicilik 6zelligine
sahip olmayan yiizey kaplamalari mutlaka temizlenmeli-
dir. Uygulama &ncesi yiizey hafif nemlendirilmelidir.
Ceresit CC 81, temiz ve berrak su ile, uygulamanin
tipine gére 6n gorilen karisim oranlarinda, seyreltilerek
kullanilir. Sistem uygulama sonrasi perdahlama islemine
firsat verecek niteliktedir.

Baglayici olarak mutlaka gimento veya gimento/kireg
karisimi kullanilmalidir.

SARFIYAT

Baglayici| Kum | Kum tanecik | Ceresit CC81: |Sarfiyat

Harg tipi (cimento | orant | boyutu (mm) | Su (hacimee) | gr/m?
orani) karisim orani

Aderans . 1:2
kSpriisi ! 2 Istenilen kahnhga gore | ! 25
harai
Siva, sap, 1 5
tamir harai
0-5 mm 1 2 0-0,5 1:2 60
6-15 mm 1 3 0-2 1:3 40
16-30 mm 1 3 0-4 1:4 30
31-50 mm 1 3-4 0-8 1:6 22
Kaba 350 kg cimento, 1 m? Yuksek aderans,

catlaksiz yizey
eldesinde

sap dere kumuna: yaklasik 4 It
Ceresit CC 81 ve 110 It su

Serpme 350 kg cimento, 1 m? Briit beton yiizeyler

harci dere kumuna: yaklasik 5 It ve gaz beton
Ceresit CC 81 ve 120 It su iizerine

Siva 350 kg gimento, 1 m? Betonarme silo, su

harci dere kumuna: yaklasik 5 It deposu, havuz ve

Ceresit CC 81 ve 120 |t su aritma tesislerinde
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AMBALAJ TEKNIK OZELLIKLER

20 kg plastik bidon Kimyasal yapi : Akrilik dispersiyon

DEPOLAMA Yogunluk : 1,04 gr/cm?

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, Galisma siresi : Yaklasik 90 dakika
palet iizerinde, dondan korunarak depolanmalidir. Mal-  Uygulama sicaklig : 5 °C ile 35 °C arasinda
zeme kullanilincaya kadar ambalajindan ¢ikarilmamals,
ambalaj delinmemeli veya yirilmamalidir. Depolanacak
ambalajlar izerine herhangi bir agirlik konulmamali, st
iste dizilerek depolama durumunda 7 iriinden fazla Gst
Uste konulmamalidir. Ik giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat
yapilmalidir. Uzun siireli depolamalarda  paletler st
Uste konulmamalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde
raf dmri 12 aydir. Agilmis ambalajlar, agizlan sikica
kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa siirede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi gdz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goéz
ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayr veya
etiketi gdsterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar:
geri déniisime gdnderin. Kirlesmis iriin artiklarini, evsel
ahk benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat
alani igin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis
iriin artiklarini tehlikeli ahk olarak bertaraf edin.
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Kritik Yizeyler icin Akrilik Esasls

Astar

URUN OZELLIKLERI

Solvent icermez

Sadece 5 dakika - hizli kuruma
Yizey mukavemetine katki saglar
Yiizey emiciligini azalhr

lc ve dis mekanda kullanilabilir

vvyvyyvyy

Polimer modifiyeli, sentetik recine esasli, kullanima hazir,
aderans artirici yiizey astari.

UYGULAMA ALANLARI

Mineral esasli duvar ve zemin yiizeylerinde seramik ve
siva uygulamalar éncesi yizey hazirliginda astar olarak
kullanilanilir.  Yiksek ortictligi  sayesinde yiizeyde
homojen bir yapi olusturur. Hafif beton, algi siva, anhid-
rit sap, algipan, yiksek emicilige sahip mineral esasli
siva ve sap gibi yiizeylerde yiizeyin emiciligini dengeler
ve yapisma mukavemetini artirir. Brijt beton yiizeylerde
Ceresit CT 16 kullaniimalidir.

UYGULAMA

Yizey Hazirhgi: CT 17'yi uygulamadan énce, yizeyin
gici ve yik tasima kapasitesi test edilmelidir. Uygulama
yapilacak yiizeydeki bozukluk veya bosluklar ile
saglam olmadigi disinilen eski yizeyler (siva vb.)
kazinarak yiizey Ceresit tamir harglar ile dizeltilmeli
veya tamir edilmelidir. Anhidrit saplar mekanik olarak
purizlendirimelidir. Dizeltme ve tamir uygulamalar:
astar uygulamasindan en az 24 saat 6nce tamamlanmis
olmalidir. Astarin yapisma performansinin azalmamasi
icin yiizey temiz ve kuru olmalidir. Yiizeyde varsa yag,
kir, bitim vb. katmanlar basincli su ile temizlenmeli ve
iyice kurumasi beklenmelidir. Celik firca veya biyosit tiirii
temizleyiciler ile eski yiizeylerde olabilecek kijf, yosun ve
mantar temizlenmelidir. Dusik sicakliklarda yapilacak
uygulamalarda yiizeyde don, buz veya kar olmamalidir.
Ceresit CT 17 uygulanmadan énce spatula yardimi ile
karistirilmalidir. Pasl kova ve pash el aletleri kesinlikle
orin  hazirhginda  kullanilmamalidir.  Pencelereler,
kapilar ve uygulamaya bitisik olan alanlar kaplanarak
korunmali ve bu alanlara bulasan astar kalintilar hemen

su ile yikanmalidir. CT 17 kullanima hazirdir, su ile
seyreltiimeden direk kullanilmalidir. Yizeylere firca veya
rulo yardimiyla tek kat uygulanmalidir. Astar kuruduktan
sonra yizey, cizilmiyor olmalidir. Aksi halde, yizeye
ikinci kat astar uygulanmalidir. Taze Griin kalintilari ve el
aletleri su ile temizlenmelidir. Sertlesmis Griin solvent veya
boya sokiici ile gikarilabilir. Asiri sicak ve nemli, yagssli
veya don tehlikesi olan hava kosullarinda uygulama
yapilmamalidir.

SARFIYAT

0,1 - 0,2 kg/m? (uygulama yiizeyi su emiciligi ve
dizginligine goére)

AMBALAJ

5 It plastik kova

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
palet izerinde, dondan korunarak depolanmalidir.
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Malzeme kullanilincaya kadar ambalajindan  gikaril- W

mamali, ambalaj delinmemeli veya yirhilmamalidir.

Depolanacak ambalailar iizerine herhangi bir agirik ~ Kimyasal yapr : oz mikiarda pigment iceren
konulmamali, Ust Uste dizilerek depolama durumunda, 7 akrilik dispersiyon
kovadan fazla st Uste konulmamalidir. Renk . acik sari

. _ Uygulama sicakhigi : +5°C-+35°C
RAF OMRU Kuruma siresi :
Serin ve kuru ortamda palet izerinde 12 aydir. Acilmis . eici yizey . yaklasik 5 dakika

ambalailar, agizlan sikica kapatilarak uygun depolama . . olmayan yizey : yaklasik 4 saat

kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanilmalidir.
VOC degeri : 0g/l

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven; koruyucu gézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun; kabi veya etiketi
gosterin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, giivenlik ve
ahk ydnetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan
incelenebilir.

Litlen, CT 17’nin kullaniminin tavsiye edildigi Ceresit
urinlerinin teknik bilgi féylerine bakiniz.

Guvenlik bilgi féyinde verilen uyarilari, gisvenlik ve ahk
bertaraf tavsiyelerini inceleyiniz.
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PANEL SISTEMI

Ceresit Panel sistem seti 3 Uriinden olusur:

» Ceresit PS 100 Flextec Yapistirici

» Ceresit PS 200 Cift Tarafli Sabitleyici Bant
» Ceresit PS 300 Poliiretan Astar

» Ceresit Panel Sistem, kompakt laminat, aliminyum,
metal, granit, ahsap ve toprak (terra kota) esasli
malzemelerden  iretilmis  panellerin,  yapilarin
dis cephelerine yapishrilmasi  suretiyle cephelerin
giydirilmesinde kullanilir. Panel Sistem Grinleri g
cephelerde yapistirma islemlerinde de kullanilabilir.

UYGULAMA

* Yapisirma paneller ile kaplanacak cephelerde &nce-
likle tastyici profiller insa edilir. Tasiyic profiller binaya
Pattex CF 900 Kimyasal Dibel kullanilarak sabitlenir.

1. Adim: Ceresit PS 300 Astar Uygulanmasi

* Yapishrma isleminin yapilacagi panelin ve profilin
ylzeyi yag, kir ve tozdan arindirilmis olmalidir. Ahsap
yizeylerin recineden arindirlmasi gerekmektedir. Cok
kirli yizeylerin solvent iceren bir malzeme ile temizlen-
mesi gerekmektedir.

® PS 300 sisesi kullanilmadan 6nce calkalanmalidir.
Astar bir firga veya ince rulo yardimiyla hem panelin
hem de profilin yiizeylerine siirilmelidir. Yiizeyde kalin
bir film tabakasinin olusmamasina dikkat edilmelidir.

Astar uygu|cmd|kton sonra, pane| yer|e§tiri|meden once
minimum 45 dakika beklenmelidir.

2. Adim: Ceresit PS 200 Cift Tarafli Bant Uygu-
lanmasi

® PS 200 bant; daha sonra uygulanacak olan PS100
yapishricinin kabuk baglama siresi olan 15 dakika
boyunca panellerin  tasinmasina  yardimar  olmak
amaciyla kullanilir. PS 200 bandin bir diger islevi ise
profil ile panel arasinda yiizeyin her tarafinda esit bir
kalinlik olusturmaktr.
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Tarafli Sabitleyici Bant
Ceresit PS 1
Flextec Yapistirici

Panel

* PS 200 bant, disey olarak panellerin yapisacag profil
yizeylerine profil boyunca uygulanmalidir.

* Bant Uzerindeki koruyucu kagit tabaka bir sonraki
adim olan PS 100 yapistirici uygulamasi tamamlanana
kadar kaldirlmamalidir.

3. Adim: Ceresit PS 100 Flextec Yapistirici Uygu-
lanmasi

® PS 100 sosisin kanil ucu V seklinde kesilerek yapishiri-
ainin Gggen formunda gikmasi temin edilmelidir.

* Panellerin derz birakilmadan yerlestirilecegi uygulama-
larda bantin ige, yapistiricinin disa uygulanmasi tavsiye
edilir. Panellerin arasina derz ¢ita konarak yapilan
panel yerlestirilmelerinde bantin disa, yapistricinin ice
uygulanmasi tavsiye edilir.



® PS 100 yapistirici ile PS 200 bant arasinda en az 5
mm mesafe birakilmalidir. Profil kenari ile yanina uygu-
lanan bant veya yapishrici arasinda da 5 mm mesafe
birakilmalidir. Uygulama sirasinda yapistiricinin kalin-
liginin bantin kalinligindan fazla olmasina dikkat efmek
gerekmektedir.

4, Adim: Panellerin Yerlestirilmesi

B

¥

e PS 200 banhn izerindeki  koruyucu  folyo
kaldirlmalidir.  Birinci  adimda, panel, sabitleyici
banda temas etmeden sadece Flextec yapistricinin
izerine dokunacak sekilde yerlestirilmelidir. Ardindan
panel tam yerine oturtulmali ve sabitleyici banda temas
edecek sekilde preslenmelidir.

® PS 100 yapishrici uygulandikian sonra, 10 dakika
icinde panel yerlestirilmesi tamamlanmalidir.

SARFiYAT TABLOSU

Ceresit PS 100 || 25 m. tiil/adet (5x5 mm derzler icin gecerlidir)
Ceresit PS 200 Yapistrilacak profil uzunlugu (metre)

Ceresit PS 300 Profil yiizeyinde 200 gr/m?
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PS 100

Flextec® Yapistirici

URUN OZELLIKLERI

» Her hava kosulunda yapisir

» Nemli yiizeylere uygulanabilir

» PE, PP, teflon disindaki ttm malzemelere mitkemmel
yapisir

» Yiksek elastikiyete sahiptir - 1SO 11600-F-25HM
standartlarina uygundur (%25 hareket kabiliyeti)
Solventsizdir

Silikonsuzdur

Dijsitk hava sicakliklarinda bile kolay uygulanir

UV dayanimi vardir

Yaslanmaya dayaniklidir

Uzeri boyanabilir

TANIMI

Cok amagli, elastik Flextec® teknolojisi ile gelistirilmis
yapishirici. Henkel'in gelistirdigi, yapistricilarda ve mas-
tiklerde devrim niteligi tasiyan Flextec®teknolojisini igerir.

UYGULAMA ALANLARI

* Dis ve i cephede panel yapistirimasinda

* Pencere ve kapilarin duvarla birlesimlerinde yalitim
amaciyla

Yapilardaki genlesme derzlerinin, pencere pervaz-
larinin yalitlmasinda

Balkon ve teraslardaki derzlerin yalilmasinda

Metal ve ahsap yapilarin derzlerinin yalitimasinda
Catilarda metal-beton derzlerin yalitiminda

Mermer tezgah yapistirilmasinda

Isi yaltim sistemlerinin birlesim detaylarinin yalitil-
masinda

Su yalitimi uygulamalarinda yapistirici ve dolgu mal-
zemesi olara

¢ Dogal tas yapistirma islerinde

vVvyyvyvyyypwy
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UYGULAMA

PS 100 sosisin kanil ucu V seklinde kesilerek yapistiricinin
icgen formunda cikmasi temin edilmelidir.

Panellerin derz birakimadan yerlestirilecegi uygulame-
larda bantin ice, yapistricinin disa uygulanmasi tavsiye
edilir. Panellerin arasina derz cita konarck yapilan panel
yerlestirilmelerinde bantin disa, yapistricinin ige uygulan-
masi tavsiye edilir.

PS 100 yapistirici ile PS 200 bant arasinda en az 5 mm
mesafe birakilmalidir. Profil kenari ile yanina uygulo-
nan bant veya yapistrici arasinda da 5 mm mesafe
birakilmalidir. Uygulama sirasinda yapistiricinin kalinliginin
bantin kalinligindan fazla olmasina dikkat etmek gerekmek-
tedir.



SARFIYAT
25 m.til/adet (5x5 mm derzler icin gegerlidir)

®

ri

AMBALAJ
600 ml sosis

DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilin-
caya kadar ambalajindan gikarilmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalajlar
uzerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. llk giren ilk
cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde
raf mri 12 aydir. Acilmis ambalajlar, agizlan sikica
kapahlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa sirede kullanilmalidir.

DIKKAT

Cildi tahris edicidir. Ciddi gz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz
ve cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal
bol su ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu eldiven, koruyucu goézlik / maske kullanin.
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kovayi veya eti-
keti gosterin. Sadece tamamen bosalmis ambalaijlar geri
dénisime gonderin. Kirlesmis Griin artiklarini, evsel atik
benzeri endistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat alani
icin olan konteynerde bertaraf edin. Kirlesmemis trin
artiklarini tehlikeli atik olarak bertaraf edin. lyi havalan-
dirilan, sigara icilmeyen, agik ates kaynaklarindan uzak
alanlarda vygulanmalidir.

Yogunluk: 1,4 gr/cm?
Kabuk Baglama Stresi: 15 dakika
Kiirlesme Hiz:: 2,5 mm/24 saat

Isi Dayanimi:-

-30 °C ile +80 °C arasinda

Kopmadaki Uzama:

% 400 (ISO 8339-B)

Shore A Sertligi: 40
E 100 Modulus: 0,70 N/mm?
Kopma Dayanimi: 1,0 N/mm?

BuziUsme:

% -3 (ISO 10563)
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PS 200

Cift Tarafh Sabitleyici Bant

URUN OZELLIKLERI

» Yiksek elastikiyete ve mukavemete sahiptir
» Su ve neme dayaniklidir
» Vibrasyon gidericidir

TANIMI

Polietilen esasli cift tarafli sabitleyici bant.

UYGULAMA ALANLARI

Panel sistem uygulamasinda PS 100 yapistiricinin kabuk
baglama siresi olan 15 dakika boyunca panellerin
tasinmasina yardimei olmak amaciyla kullanilir. Bir diger
islevi ise profil ile panel arasinda yiizeyin her tarafinda
esit bir kalinlik olusturmaktr.

UYGULAMA

PS 200 bant, dissey olarak panellerin yapisacagr profil
yuzeylerine profil boyunca uygulanmalidir.

Bant Gizerindeki koruyucu folyo bir sonraki adim olan
PS 100 yapistirict uygulamasi tamamlanana  kadar
kaldinlmamalidir.

SARFIYAT — .

Yapistirilacak profil uzunlugu (metre) TEKNIK OZELLIKLER

AMBALAJ YOQUnlUk N 33 kg/m3

25 m x 10 mm x 3 mm rulo Cekme Dayanimi : En: 2,0 kg/cm? Boy: 2,5 kg/cm?
DEPOLAMA Uzama: En: % 130 Boy: % 140
Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, Yirtlma Dayanim ; En: 1,5 kg/cm? Boy: 1,8 kg/am?
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilin- Sikisma Direnci : 0,30 kg/cm?

caya kadar ambalajindan ¢ikarilmamali, ambalaj delin- ¢ "=~ o 0,01 gr/en?

memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalajlar

izerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. llk giren ik~ Calisma Sicakhg: : -20 °Ciile 90 °C arasinda
cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Shore C Sertligi : 20+/-3

RAF OMRU Ist iletkenligi : 0,026 keal/mh °C

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, ¢ cliik - %50

dondan ve giinesten korunarak depolandig takdirde .

raf 8mri 12 aydir. Aclmis ambalajlar, agizlar sikica  Renk : Siyah

kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa sirede kullanilmalidir.
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Poliuretan Astar

URUN OZELLIKLERI

» Tim yizey tiplerine uygulanabilir
» Tek komponentlidir
» Yaslanmaya, tuza ve kimyasal maddelere dayanimlidir

TANIMI

Nemle kijrlesen politretan esasl astar.

UYGULAMA ALANLARI

Panel sistem uygulamasindan &nce profil ve panel
yUzeyindeki tozu bngmdk ve yop|§hr|C|||Q| arhrmak
amactyla kullanilir. Uriinin siyah rengi ayni zamanda
dekoratif dis cephe giydirme uygulamalarinda alimin-
yum profilin renginin gérinmesini engeller.

UYGULAMA

Yapistirma isleminin yapilacag panelin ve profilin yiizeyi
yag, kir ve tozdan arindinlmis olmalidir. Kullanilmadan
once sise calkalanmalidir. Astar bir firga veya ince rulo
yardimiyla hem panelin hemde profilin yiizeylerine siriil-
melidir. Yizeyde kalin bir film tabakasinin olusmama-
sina dikkat edilmelidir. Astar uygulandiktan sonra, panel
yerlestirilmeden dnce minimum 45 dakika beklenmelidir.

SARFIYAT

Profil yiizeyinde 200 gr/m?
AMBALAJ

1 kg plastik sise
DEPOLAMA

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilin-
caya kadar ambalajindan gikarilmamali, ambalaj delin-
memeli veya yirilmamalidir. Depolanacak ambalajlar
izerine herhangi bir agirlik konulmamalidir. llk giren ilk
cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir.

RAF OMRU

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda,
dondan ve giinesten korunarak depolandig takdirde
raf 8mri 12 aydir. Acilmis ambalajlar, agizlar sikica
kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve
en kisa strede kullanilmalidir.

Cildi tahris edicidir. Ciddi géz hasarlari tehlikesi vardir.
Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz ve
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cilt ile temasindan sakinin. Géz ile temasinda derhal bol su
ile yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu
eldiven, koruyucu gézlik / maske kullanin. Yutma hoﬁ/nde
hemen doktora basvurun, kovayi veya etiketi gésterin.
Sadece tamamen bosalmis ambalajlar geri dénisime
génderin. Kirlesmis Grin artiklarini, evsel atk benzeri
endistriyel ahk seklinde ya da ticari/insaat alani igin
olan konteynerde bertaro?, edin. Kirlesmemis irin arhk-
larini tehlikeli atik olarak bertaraf edin. lyi havalandirilan,
sigara igilmeyen, acik ates kaynaklarindan uzak alanlarda
uygulanmalidir. Kapali alanlarda havalandirma sistemleri
kullanilmali ve karbon aktif maskeler kullaniimalidir.

TEKNIK OZELLIKLER

Yogunluk: 0,89 gr/cm®

Viskozite: 20 cps

Kah Madde Orani: % 34

Uygulama Sicaklig: +10 °C ile +35 °C arasinda
Kuruma Zamani: 40 - 45 dakika

Renk: Siyah




Zemin Teknigi
Uriinleri

Thomsit






R777

AKRILIK ESASLI EMICi YUZEY ASTARI

® Tozumayi engeller

® Yerden isitmali sistemlere uygundur

® (ok iyi yapisma dzelligine sahipfir

® Yiizey emiciligini dengeler

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1plus
® Solvent icermez - GISCODED 1

Tammi
Poliakrilat esash sentetik recine dispersiyon astar.

Uygulama Alanlar:

Emici olan beton, sap ve siva gibi yiizeylerde zemin emiciligini
gidermek ve tozlanmayr Gnlemek omaayla astar olarak
kullanihr. Ayrica emici beton yiizeylerde yiksek baglama mu-
kavemeti saglar. Thomsit R 777 Primer nem bariyeri olarak
kullanlmaz. Emici olan alcipan, alar plaka, alg blok vb. yiizey-
lerde seramik oncesi astarlama malzemesi olarak, sap oncesi
aderansi arfirmak, tozumay: dnlemek ve sadece yaya trafigine
maruz kalacak beton yiizeylerin tozumaya karst uzun sireli
astarlanmasinda kullanilir.

Uygulama

® Uygulama yapilacak yiizeyin emiciligi, su testi ile mutlak su-
retle kontrol edilmelidir.

o Zemin kuru, temiz ve catlaksiz olmal, basing ve cekme mu-
kavemetlerine sahip olmalidir. Beton zeminler dnce celik firca
ile temizlenmeli ve vakumlanmalidir. Yizeyde eski yapistina
kalintilari var ise, mutlaka kazinmali ve uygun bir solvent
(aseton) ile tamamen temizlenmelidir.

o Thomsit R 777, temizlenmis yiizey iizerine firca veya rulo ile
uygulamir. Dondan korunmalidir. Alttan sitmali sistemler, yeni
dokiilmis saplar icin, 28 giin sonra, 1 hafta siireyle cahstinil-
mahdir. Uygulama sirasinda 1siima kapatilmahdir. Kis aylarin-
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da 1sitma sistemi giinde 5 °C azaltilarak 15 - 18 °Cye getiril-
melidir. Uygulamadan sonra 1s1 3 giin siireyle sabit tutulmals,
daha sonra 151 hergiin 5 °C artinlmahdir. Uygulama aletler,
uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Taze iriin
kalintilar nemli bir bezle silinebilir.

Sarfiyat
Briit beton yiizeylerde siva oncesi astar olarak 100 - 200 gr/m?,

gazbeton yiizeylerde siva dncesi astar olarak 300 gr/m? sap
icin 150 - 300 gr/m2

Renk

Beyaz (Kuruma sonrasi seffaf)

Ambalaj
20 kg plostik bidon

Raf Omrii

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Aclmis amba-
lojlar, agjizlan sikica kapatilarak vygun depolama kosullarinda
saklanmal ve en kisa siirede kullanimalidir. Malzeme orijinal
ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet iizerinde, dondan ko-
runarak depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar amba-
lojindan ckanlimamali, bidon delinmemeli veya yirilmamalidir.
Depolanacak bidonlar iizerine herhangi bir agjirhik konulmama-
I\, st iste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla st
iste konulmamaldr.

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlan tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecegi yerlerden uzak tutun. Gz ve cilt ile temasindan
sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora



basvurun. Cahsirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gozlisk /
maske kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; am-
balaji gdsterin. Kanalizasyona bosalimaym. Uyan, giivenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan ince-

leneilir.

Teknik Ozellikler

Yogunluk -1 gr/am?

Isi dayanimi :5°Cile 50 °Carasinda

Kuruma siiresi

Sap uygulamasi dncesi

- Mineral (Cimento, vb.) esash yiizeyler : En az 6 saat
- Kalsiyum siilfat yiizeyler . Enaz 10 soat

Sicakhk dayanimi :
- Kiirlestikten sonra : 50°C'ye kadar
- Tasimim ve depolama sirasinda : 0 °C - 50 °C
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AKRILIK ESASLI
COK AMAGLI
EMICi VE

R 766

EMiCi OLMAYAN YUZEY ASTARI

© TURBO INSIDE - Cok hizli kurur, bekleme siiresi yoktur

® Yiksek kapaticilia ve konsantrasyona sahiptir

® Hem emici hem de emici olmayan yiizeylerde kullanilabilir
o Ahsap kaplama altinda kullanim icin uygundur

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1plus

® Solvent icermez - GISCODED 1

Tanimi

Emici ve emici olmayan yiizeyler icin kullanilabilen cok amacl
astar.

Uygulama Alanlar:

Cimento esash saplar, kalsiyum siilfat saplar, mastik asfalt
saplar, tesviye saplari, beton zeminler, tas zeminler, ahsap ze-
minler, alcipan zeminler ve seramik yiizeylerde kullanihr.
Dispersiyon veya poliiretan esash yapistinalar ile, kaplama mal-
zemelerinin yapishinlmasindan dnce astar olarak kullandabilir.
Thomsit R 777 Primer nem bariyeri olarak kullanimaz.

Uygulama

® Yiizey temiz, kuru, catlaksiz, saglam ve tasiyia olmali, foz,
yag ve kirden anndinlmahdir. Kalsiyum silfat, fayans, dogal
tas, terrazzo, ahsap yiizeyler zimparalanmali ve vakumlu te-
mizlik makineleriyle temizlenmelidir.

® Thomsit R 766 kullamlmadan once cok iyi kanstirlmahidir.
Emici yiizeylerde Thomsit R 766, 1:4 oraminda su ile seyrel-
tilerek rulo ile uygulanir. Gozenekli ve cok emici yizeylerde
ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat astar uygulamasina gerek
olabilir.

® Beton ve emici olmayan yiizeylerde Thomsit R 766, 1:1 ora-
ninda su ile seyreliilerek rulo ile uygulamir. Uygulama sirasin-
da malzemenin diizgiin yedirilmesine ve havuzcuklar olusma-
masina dikkat edilmelidir. Thomsit R 766'nin iizerine direk

[ —
Thomsit
R766¢
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kaploma gelecegi durumlarda teknik Gzellikler bdliminde
verilen kuruma siirelerine uyulmasi Gnemlidir. Uriiniin kuru-
mas! yizeyin emiciliine ve bagjil neme godre degisir. Kuruma
siiresi yiksek sicaklik ve disiik bagjil nemde kisalirken, diisiik
sicaklik ve yiiksek bagjil nemde yiikselir. Elastik ahsap kapla-
ma yapishinalannin altina kullamlmamaldir. Zemin sicakligi-
min 15 °C'den diisik ve zemin neminin %75'ten yiiksek oldu-
gu durumlarda uygulama yapiimamahdir. Uriin seyreltmek
icin temiz su disinda herhangi bir madde kullamlmamaidir.
Uygulama aletleri, uygulamadan hemen sonra su ile temiz-
lenmelidir. Taze triin kalintilart nemli bir bezle silinebilir.

Sarfiyat
Emici yizeylerdeki sarfiyat
- Cimento esash saplar, : Yaklasik 150-200 gr/m?
= 30-40 gr/m” R 766
(1:4 seyreliilerek)
- Kalsiyum siilfat saplar,
tesviye saplan, beton zeminler : Yaklasik 300 gr/m?
=150 gr/m? R766
(1:1 seyreliilerek)
Gecirimsiz yizeylerdeki sarfiyat
- Tas ve seramik yiizeyler,
mastik asfalt saplar,
ahsap zeminler : Yaklasik 50-100 gr/m?

25-50 gr/m? R 766
Renk

Turuncu

Ambalaj
10 kg plastik bidon
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Raf Omrii

Serin ve kuru orfamda palet Gzerinde 12 aydir. Aalmis amba-
lojlar, agjizlan sikica kapatilarak uygun depolama kosullarinda
saklanmal ve en kisa siirede kullanilmalidir. Malzeme orijinal
ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet iizerinde, dondan ko-
runarak depolanmalidir. Malzeme kullamlincaya kadar amba-
lojindan cikanimamali, bidon delinmemeli veya yirtilmamahdr.
Depolanacak bidonlar iizerine herhangi bir agjirhk konulmama-
I, st iste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla ist
iste konulmamalidir.

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlan tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecei yerlerden uzak tutun. Géz ve cilt ile temasindan
sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile ytkayin ve doktora
basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gozlisk
/ maske kullanin. Yutma halinde hemen dokora basvurun; am-
balaji gdsterin. Kanalizasyona bosaltmaym. Uyar, giivenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan ince-
lenebilir.
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Teknik Ozellikler

Yogunluk . 1,05 gr/cm’
Kuruma siiresi
Sap uygulamast Gncesi
- (imento esash yiizeyler D -
- Gegirimsiz yiizeyler . Yaklosik 30 dakika
- Kalsiyum siilfat, ahsap yiizeyler ~ : En az 2 saat
Direk yapistrma oncesi
- Emici yiizeylerde solvent esash

ve dispersiyon yapistirici

kullanilacaksa . Yaklasik 2 saat
- Poliiiretan yapistina kullanilacaksa : Yoklasik 12 soat
Sicakhk dayanimi :
- Kirlestikten sonra : 50°C'ye kadar
- Tasimim ve depolama srasinda = 0 °C- 50 °C



T

IKi KOMPONENTLI
EPOKS] ESASLI

R 75) o

PERFORMANSLI KRITiK YUZEY ASTARI

® Yiiksek yik dayanimina sahiptir

* Mikemmel yapisma saglar

® Nem bariyeri etkisi - geleneksel epoksi esash astarlara gére 3
kat daha etkili

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1plus

® Solvent icermez - GISCODE D 1

Tanimi

Mineral esasl ve emici olmayan yiizeyler icin nem bariyeri
olusturma amach kullamilan, iki komponentli epoksi esash astar

Uygulama Alanlar:

Mineral esasli ve emici olmayan yiizeylerde (mastik asfalt, tas,
seramik, metal vb.) astar olarak kullanilir. Nem icerigi maksi-
mum %6 olan mineral esash yiizeylerde (beton zeminlerde %7)
nem bariyeri olusturmak amaayla kullanilabilir.

Uygulama

® Yiizey temiz, kuru, cotlaksiz, saglam ve tastyic olmahidir.
Toz, yag ve kirden arindinlmahdur. Siilfatik saplar mutlaka
zmparalanmali ve vakumlu temizlik makineleriyle temiz-
lenmelidir. Eski yapistina kalintilary, tesviye sapi artiklari ve
zemin kaploma artiklan mutlaka sokiilmelidir. Tim yizeyler
vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.

® [ki komponentlidir; astar ve sertlestiricinin birarada bulundugu
tek ambalaj icinde sunulur. Tenekenin alt kisminda A kompo-
nenti, kapak kisminda B komponenti bulunur. Kapagin is-
tinde isaretli yere ve kapagjin dibine birkac delik acilir ve B
komponentin A komponentin izerine akmasi saglanir. B kom-
ponent, tamamen A komponentin iizerine doldukian sonra,
uygun kanstina yardimiyla en az 2 dakika kanstinlr.

® Gerekli kalnhkia malzeme zemine uygulanir. Ozellikle ze-
mindeki neme karsi bariyer olarak kullanilacaksa, her zaman
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Thomsit

R755

Fane

& 3

2 kat halinde uygulanmalidir. Ikinci kat, ilk kat tamamen k-
ruduktan sonra (iki kat uygulamasi arasindaki zaman 48 saati
gecmemek sartiyla), ilk kata carpraz halde uygulanmalidir.
Ikinci kat malzeme heniiz yas iken iizerine 0,3-0,7 mm kuru
ve temiz kuvartz kumu 2 kg/m? sarfiyatla serpilmelidir. Yi-
zey sicakhginin 15 °Cnin altinda ve nemin %75'in iizerinde
oldu§u durumlarda uygulama yapilmamalidr.

Sarfiyat

Ruloyla tek kat icin yaklasik 300 gr/m?

Amboalaj

7 kg kombi set

Raf Omrii

Serin ve kuru ortamda palet iizerinde 12 aydir. Aclmis amba-
lojlar, agjizlan sikica kapatilarak vygun depolama kosullarinda
saklanmal ve en kisa siirede kullaniimalidir. Malzeme orijinal
ambalajinda, serin ve kuru ortamda, palet iizerinde, dondan ko-
runarak depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar amba-
lajindan ckanlmamali, bidon delinmemeli veya yirtilmamalidir.
Depolanacak bidonlar iizerine herhangi bir agiirhk konulmama-
l, st iste dizilerek depolama durumunda, 7 bidondan fazla st
iste konulmamahdr.

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlar tehlikesi. Cocuklarn ulaso-
bilecei yerlerden uzak tutun. Goz ve cilt ile temasindan sakinin.
Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.
Calsirken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gozlik / maske
kullanin. Yutma halinde hemen doktora basvurun; ambalaji gds-
terin. Kanalizasyona bosaltmayin. Uyari, giivenlik ve atik yoneti-
mi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incelenebilir.



Teknik Ozellikler

Yogunluk : A komponent; yaklasik 1,1 gr/em?®
B komponent; yaklasik 1,0 gr/cm?

Karisim orani (A:B) : 5:2 agirhkca

Kapta kalma siiresi : 30-40 dakika

Kiirlesme zamani  : Yaklasik 12 saat

Depolama sirasinda
sicaklik dayanimi - -20 °Cile 50 °C

Kiirlesme sonrasi
sicaklik dayammi - 80 °C'ye kadar
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HIZLI KURUYAN TAMIR HARCI (1-100 mm)

® Tamir ve dolgu islerine uygun ayarlanabilir kivam

® Basamak, podyum ve saplardaki bosluklarin tamiri icin uygun

® Hizli kuruma ve sertlesme

® Katman kalinligindan bagimsiz kisa siirede kuruma ve iizerine
tesviye sapi veya kaplama yapilabilme

® Yilksek mukavemet ve yapisma giici

e Yerden isitmali zemin uygulamalari icin uygun

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EClplus R

® Diisik kromath cimento icerir - GISCODE ZP 1

Tanimi

Cok diisiik emisyonlu, sentetik katkilarla giiclendirilmis, cimento
esasl, tek katta 1 — 100 mm kalnliklar arasinda uygulanabilen,
ic mekanlarda ozellikle bozuk yiizeylerin tamiri amacyla kullo-
mlan hizh kuruyan universal tamir haradir. Kivami su kanisim
orani ile ayarlanabilir. 90 dakika icinde kuruyarak iizerine kap-
lama malzemesi uygulanmasina imkan verir.

Uygulama Alanlar:

Kuru ic mekanlarda; cimento esash sap ve beton zeminlerde,
podyum ve basamaklarda yiizeysel bozukluklarin diizelime ve
tamir islerinde, delik ve cukurlarin doldurulmasinda, ayrica islak
olmayan hacimlerde sivama ve dolgu islerinde kullanilabilir. Ge-
nis alanlarin yiizey tesviyesinde, zemin betonu veya son kat /
asinma tabakasi olarak kullanimi uygun degildir.

Uygulama

® Yiizey Hozrligi: Yiizey temiz, kuru, catlaksiz, ayra malze-
melerden arndinlmis, tasiyia ve saglam olmalidir. Mineral
zeminler, eski cimentolu malzeme kalintilarindan tamamen
temizlenmis olmalidir. Kalsiyum siilfat zeminler mutlaka zim-
paralanmali, kalintilar vakumla temizlenmeli ve tamir hara
uygulanmadan dnce yiizey uygun Thomsit iiriing ile astarlan-
malidir.
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o Uygulama: 25 kg Thomsit RS 88, uygun miktarda temiz suyun
icine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) topaklar kay-
bolup, tamamen homojen bir karisim elde edinceye kadar 2
dakika boyunca kanistirthr. Uygun sekilde hazirlanmis karisim
zemine dokaliir, mala ile yayihr ve kirpi rulo ile hava kabar-
aklarindan arindinhir.

- Koyu kivam; 25 kg Thomsit RS 88 ile 5,5 litre su kanistiril-
malidr. Elde edilen karisim; koyu kivamiyla cimento esasl sap
ve beton zeminlerde, podyum ve basamaklardaki dizeltme ve
tamir islerinde, yiizeydeki delik ve cukurlarin doldurulmasinda
kullanilir.

- Akia kivam; 25 kg Thomsit RS 88 ile 6-6, 5 litre su karistirilma-

idir. Elde edilen karisim; kolay uygulanabilir kivamiyla siyrma

uygulamalarinda kullanilir.

Kullanilan ekipmanlar; malzeme taze iken su ve sabun ile temiz-

lenebilir; kurumus malzeme sadece mekanik olarak temizlene-

bilir. Yeni uygulanms iriin direk giines isigindan korunmalidir.

Uriin baska zemin saplari ve harclar ile karistinimamalidir. Islak

ve dis mekanlarda kullamimamalidir. Uygulamadan 3-4 soat

sonra zimparalanabilir. Uriin en iyi +15 °Cile +25 °C sicakli-
ginda ve %75'den disilk bagjil nem oranina sahip ortam kosul-
larinda uygulanir.

Sarfiyat
1,5 kg/m? (1 mm kalnhk icin)

Amboalaj

25 kg polietilen torba

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanihincaya kadar am-
balajindan ckarilmamaly, torbalar delinmemeli veya yirfilma-
malidir.



Thomsit |

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda (polietilen torbada) 12 aydir. Aclmis am-

balajlar, agjizlar sikica kapatilarak uygun depolama kosullarin-
da saklanmali ve bir hafta icersinde kullamimahidr.

Dikkat

Kromat azaltdmustir. Uriin cimento icermekte oldugundan, su ile
reaksiyon verir alkali cozelti olusur. ilt ve gozler korunmals, te-
mas halinde bol su ile ylkanmalidir. Goz ile temas halinde derhal
tibbi yardim alinmahdir. Ucucu organik maddelerin orta ve uzun
siiredeki salimmi ihmal edilebilecek dizeydedir. Uygulama sira-
sinda, sonrasinda ve Grinin tamamen kuruma siiresince ortam
iyice havalandinimalidir. Uygulama sirasinda ortamda yemek
yenmemeli, sivi ve sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda ko-
ruyucu eldiven giyilmelidir. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde
saklanmalidir. Profesyonel kullanicilar icindir.

Artik malzeme suya, topraga veya kanalizasyona bosaltlma-
malidir. Sadece tamamen bosalmis ambalajlar geri donisime
gonderilmelidir. Kirlesmis tiriin artiklar, evsel atik benzeri en-
diistriyel atik seklinde ya da ficari/insaat alani icin olan kontey-
nerde bertaraf edilmelidir. Kirlesmemis irin artiklari tehlikeli
atik olarak bertaraf edilmelidir.

Burada yer alan bilgiler, 6zellikle rinlerimizin kullamimi ile
ilgili oneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadir.
Malzemeler ve uyguloma sartlan vyguloma amaclarina gére
degisebilecegji gibi, driinlerimizin uygulama amacina uygunlugu
uygulama dncesinde test edilmelidir.
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Teknik Ozellikler

Karisim orami  : 25 kg Thomsit RS 88 icin 5,5 I su (koyu kivam,

dolgu uygulamalari icin)
: 25 kg Thomsit RS 88 icin 6-6,5 | su (akiar ki-

vam / siyrma uygulamalan icin)

Uygulama

sicakhi - +15 °Cile +25 °Carasinda, kuru ortamda

Uzerinde

yriinebilirlik  : Yaklasik 30-60 dakika sonunda

Kaplanabilirlik

siiresi : Yaklastk 60-90 dakika sonunda

Calisma siiresi : 5— 15 dakika arasinda, su miktarina ve kive-
ma gore degisken

Renk : Gri

[TOTI

veriler +23 °Cortam ve malzeme sicaklii ile %50 bagjil nem ko-
sullarinda gecerlidir. Farkli iklim ve uygulama kosullari altinda
rinin sertlesme ve kiirlenme siirelerinde hizlanma ve gecikme
olabilmektedir.



Dc KENDILIGINDEN

YAYILAN HAZIR TESVIYE SAPI 2-15 mm

® Kendiliginden yayilir

® Her kalinhkta hizl kurur

® 2 - 15 mm kalnlik tek uygulamada elde edilir
o Zemine mikemmel yapisir

® Yerden isitmali zeminler icin uygundur.

Tanim

Sentetik katkilar iceren, cimento esash, kendiliinden yayilan
zemin fesviye sapl.

Uygulama Alanlar:

Istenilen dijzgiinlikte olmayan zeminlerde, PVC, hali, seramik,
kilitli laminat parke ve karo seramik gibi kaplamalarin yapish-
nimasindan 6nce dengeleyici olarak ve tesviye amach kullanilir.
Mineral esash yiizeyler, beton zeminler, saglam karo seramik,
dogaltas ve terrazzo iizerine uygulanabilir.

Uygulama

® Thomsit DC hazirlanmasinda dnerilen orandan fazla su kul-
lanildig takdirde, hava kabarcgi, sedimantasyon ve muka-
vemetlerde disme gdzlemleneceginden, dikkat edilmesi ge-
rekmektedir.

* Sap uygulanacak zeminler yapisal olarak sagjlam, temiz, cat-
laksiz varsa yag ve diger kimyasallardan arndinlmis olmali-
dir. Temiz ve saglam yiizeyler; emici ise Thomsit R 777; emici
degjilse Thomsit R 766 ile astarlanmalidir. Zayif, eski ve tasiy1-
a olmayan zeminlerin astarlanmasinda epoksi esash Thomsit
R 755 veya Thomsit EP 201 kullamilmahdir. Epoksi astar, iiri-
nii teknik foyiinde belirtildigi sekilde uygulanmahdir. Zemin
tamir isleri sap uygulamasindan en az 24 saat dnce uygun
Ceresit veya Thomsit tamir harclart kullanilarak yopilmaidir.

o Thomsit DC. tek uygulomada 2-15 mm kalnhkia dékilebilir.
25 kg D, 5,120 It suya kanstirma halinde ilave edilir ve to-

311

paklar kayboluncaya dek kanstirlir (400-800 devir/dakika).
5 dakika kapta dinlendirildikten sonra yiizeye dokiilir. Her
defasinda 30 dakika icinde tiketilecek miktarda karisim ho-
zrlanmalidir. Makina ile uygulama yapilacak ise spiral pompa
kullamilmali ve vygulamaya 25 dakikadan daha uzun siire ara
verilmemelidir.

Uygulama Aletleri

Uygun diiz mala, spiral pompali sap makinasi

Sarfiyat
1,5 kg/m? (1 mm kalinhk icin)

Ambalaj
25 kg kraft torba

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir.

Malzeme kullanihincaya kadar ambalajindan akarilmamals, tor-
balari delinmemeli veya yirtilmamahdir.

Depolanacak torbalar iizerine herhangi bir agirhk konulmamal,
st ste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla Gst
iste konulmamalidur.

Kisa siireli depolamalarda en fazla 3 palet st iste konulmali ve
ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmahdir. Uzun siireli
depolamalarda ise paletler st iste konulmamalidr.

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Aalmis ambalajlar, agizlan si-

kica kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icersinde kullamlmahdir.



Thomsit]

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlan tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlan solumayin. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven; koruyucu gozlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun; kabi veya etiketi gosterin. Uyan, giivenlik ve
nebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.
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Teknik Ozellikler

Calisma siiresi

Uzerinde yirinebilirlik
Uygulama sicakligi
Solvent esash yapistiniai ile

: 30 dakika
: 8 saat sonunda
: 5°Cile 30 °C arasinda

kaplanabilirlik : 7 giin sonunda
Akrilik esash yapistiniailar ile

kaplanabilirlik : 72 saat sonunda
Fayans kaplanabilirlik - 48 saat sonunda
Yangin Tepki Sinih - Al

Maksimum Tanecik Boyuty ;1,00 mm

TS EN 13813 (T - (25 - F6 simfina uygundur. Standart Yayim
Tarihi : Aralik 2004
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KENDILIGINDEN

YAYILAN HAZIR TESVIYE SAPI 0,5-5 mm

® Her kalinhkta hizl kurur

® Yerden isitmali zeminler icin uygundur

® 0,5-5 mm kalinlik tek kat uygulamada elde edilir
o Tekerlekli sandalye yiikiine dayanir

Tanimi

Sentetik katkilar iceren, cimento esasl, kendiliginden yayilabilen
zemin fesviye sapl.

Uygulama Alanlar:

Istenilen diizgiinliikte olmayan zeminlerde, PVC, hali, karo sera-
mik ve yizer parke uygulamalanindan dnce dengeleyici olarak
ve tesviye amagh kullanilir.

Uygulama

o Thomsit DD diger saplarla kanstinlmamahdir. Yeni uygulanan
sapin kiirlesmesi esnasinda yiksek 151 ve hava akimindan
korunmasi gerekir. Zeminden 1sitmali sistemlerde; 1sitma 10
giin dnceden devreye girmis olmali ve uyguloma esnasinda
kapatimahdir. Uygulomadan 72 saat sonra isitma tekrar
calishinlabilir.

® Sap uygulanacak zeminler yapisal olarak saglom, temiz,
catlaksiz; var ise yag vh. kimyasallardan anndinlmis olmahdr.
Emici yiizeyler 24 saat oncesinden Thomsit R 777 Primer ile;
emici olmayanlar ise Thomsit R 766 Primer ile astarlanmis
olmalidir. Bozuk ve asin emici yiizeyler Thomsit R 755 veya
Thomsit EP 201 ile astarlanmahdir.

® Thomsit DD; tek kat uygulamada 0,5-5 mm kalinhkta dokiile-
bilir. Thomsit DD suya kanstirma altinda ilave edilir ve topak-
lar kayboluncaya dek karistirihr (max. 600 devir/dakika).
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Thomsit

Sarfiyat
1,5 kg/m? (1 mm kalinhk icin)

Ambalaj
25 kg kraft torba

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar am-
balgjindan akarimamal, torbalart delinmemeli veya yirtilmo-
malidir. Depolanacak torhalar iizerine herhangi bir agirlik ko-
nulmamal, st iste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla st Gste konulmamalidir. Kisa sireli depolamalarda en
fazla 3 palet st ste konulma ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapimalidir. Uzun siireli depolamalarda ise paletler ist
iste konulmamalidu.

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Aglmis ambalajlar, agjizlan si-

kica kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icersinde kullamimahidir.

Dikkat

Gildi tahris edicidir. Ciddi g6z hasarlar tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlari solumaymn. Géz ve
cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven; koruyucu gozlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun; kabi veya etiketi gosterin. Uyan, giivenlik ve
attk yonetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incele-
nebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiksek alkali
reaksiyon verir.



Teknik Ozellikler

Thomsit]

Kimyasal yapi - Mineral dolgu, sentefik katki ve -
mento icerir

Bulk yogunluk : 1,3 gr/emd

Calisma siiresi - 30 dakika

Uzerinde yiirinebilirlik : 2 saat

Karisim oran

: 6,25 It su / 25 kg Thomsit DD

Basing mukavemeti ;28 giin > 25 N/mm’
Egilme mukavemeti - 28 giin > 6,0 N/mm?
Kaplama icin

bekleme siiresi : 24 saat (<3 mm kalinhk)

48 saat (>3 mm kalinhk)
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DX

KENDILIGINDEN

YAYILAN HAZIR TESVIYE SAPI 1-10 mm

® Her kalinhkta izl kurur

o Mikemmel basing mukavemeti saglar

e Yerden isitmali zeminler icin uygundur

® 0,5-10 mm kalnlik tek uygulamada elde edilir

Tanimi

Sentetik katkilar iceren, yiiksek basing mukavemetine sahip, ci-
mento esasl, kendiliginden yayilabilen zemin tesviye sap1.

Uygulama Alanlar:

Istenilen diizgiinlikte olmayan zeminlerde, her tiirli PVC, hal,
seramik ve masif parke uygulomalarindan 6nce, dengeleyici
ve tesviye amach kullanihr. Masif parke uygulamasi yapilmas
planlanan zeminlerde en az 3-5 mm kalinlginda uygulanmasi
tavsiye edilir.

Uygulama

o Thomsit DX diger saplarla karisinlmamalidir. Yeni uygulanan
sapin kiirlesmesi esnasinda yiiksek 151 ve hava akimindan
korunmasi gerekir. Zeminden 1sitmali sistemlerde; 1sitma 10
giin dnceden devreye girmis olmali ve uygulama esnasinda
kapatimahdir. Uygulomadan 72 saat sonra isitma tekrar
calishinlabilir.

® Sap uygulanacak zeminler yapisal olarak saglam, temiz,
catlaksiz; var ise yag vb. kimyasallardan arndinlmis olmalidir.
Emici yiizeyler 24 saat oncesinden Thomsit R 777 Primer ile;
emici olmayanlar ise Thomsit R 766 Primer ile astarlanmis
olmalidir. Bozuk ve asin emici yiizeyler Thomsit R 755 veya
Thomsit EP 201 ile astarlanmalidir.

o Thomsit DX suya kanshirma altinda ilave edilir ve topaklar
kayboluncaya dek kanstirlir (max. 600 devir/dakika).
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, Thomsit |«

Sarfiyat
1,5 kg/m? (1 mm kalnhk icin)

Ambalaj
25 kg kraft torha

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar am-
balajindan ckarimamal, torbalart delinmemeli veya yirtilmo-
malidir. Depolanacak torhalar iizerine herhangi bir agirlik ko-
nulmamal, Gst iste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fozla st iiste konulmamaldir. Kisa sireli depolamalarda en
fazla 3 palet st ste konulmah ve ilk giren ilk qkar sistemiyle
sevkiyat yapiimalidir. Uzun siireli depolamalarda ise paletler st
iste konulmamalidur.

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Aclmis ambalajlar, agizlan si-

kica kapatlarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icersinde kullanimalidir.

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlan tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlan solumayin. Goz ve
cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven; koruyucu gozlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora basvurun; kabi veya efiketi gésterin. Uyar, giivenlik ve
attk yonetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incele-
nebilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiiksek alkali
reaksiyon verir.



Teknik Ozellikler

Thomsit]

Kimyasal yapi - Mineral dolgu, sentefik katki ve -
mento icerir

Bulk yogunluk : 1,3 gr/emd

Calisma siiresi - 25 dakika

Uzerinde yiirinebilirlik : 2 saat

Egilme mukavemeti ;> 7 N/mm? (28 giin)

Basing mukavemeti ;> 30 N/mm? (28 giin)

Karisim orani : 25 kg Thomsit DX / 6,25 It su
Kaplama icin
bekleme siiresi : 48 saat

72 saat (ahsap kaplama)
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KENDILIGINDEN
H D 5 0 YAYILAN BASINC
VE SU DAYANIMLI

iC & DIS ALAN TESVIYE SAPI (4 - 50 mm)

® I ve dis mekanlarda kullanilabilme
o Kendiliginden yayilabilme

® Yiiksek basinc ve yik dayanimi

* Suya kars dayanikls

® Endistriyel zeminler icin uygun

® Her kalinhkta hizli kuruma

® Pompa ile uygulanabilme

Tanim

Sentetik katkilarla giiclendirilmis, cimento esash 4 — 50 mm
kalinhklar arasinda kullaniabilen ic ve dis mekan icin uygun,
zemin tesviye sapl.

Uygulama Alanlar:

Beton ve kaba beton zeminler, endiistriyel alanlar, yasam alan-
lar, teras ve balkonlar, egjimli beton zeminler iizerinde fayans
ve diger kaplamalardan 6nce kullamilir. Magaza, fabrika korido-
ru, garaj ve kiler gibi alanlarda kullanima uygundur. Dekoratif
kaplamalar dncesinde evlerde ve ticari alanlarda zeminin hazir-
lanmasinda kullanilir. 4 — 10 mm kalnhklor arasi kum ilavesi
olmadan, 10 — 50 mm kalnhklar arasi vygun tanecik boyutly
kum ile kanistinlarak kullanilir. Hem i¢, hem de dis mekan vy-
gulamalar icin uygundur.

Uygulama

* Yiizey temiz, kuru, catlaksiz, ayina malzemelerden arndiril-
mis, tastyici ve saglam olmahidir. Mineral zeminler, eski cimen-
tolu malzeme kalinfilarindan tamamen temizlenmis olmalidir.
Genis bozukluk ve cukurlar 24 saat dncesinden 2 birim Thom-
sit HD 50 ve 1 birim (0-8mm) kum kansimiyla hazirlanmis
harcla veya uygun tamir harayla onanlmahidr.

D e e
 Thomsit

Ic ve Dis mekan

® (imento esasl zeminleri Thomsit R 755 epoksi astar ile astar-
lanir. Astar kurumadan Gzerine tanecik boyutu 0,3-0,7 mm
arast olan kuru kum serpilir, astar kuruduktan sonra kumun
fazlasi temizlenir ve yiizeyi vakumlanir.

o Thomsit HD 50, uygun miktarda hazirlanmis temiz suyun icine
eklenir ve elekirikli mikserle (400-800rpm) tamamen homo-
jen bir karisim elde edinceye kadar kanistirihr. Uygun sekilde
hazirlanmis kanisimi zemine dokaliir, mala ile yayilir ve kirpi
rulo ile hava kabaraklarindan arindirilir. Uygulama yapildik-
tan sonra yiizey hizlh kurumaya karsi korunmalidir.

® 4-10 mm kalinhklar arasinda yapilacak uygulomalarda Griin
kum ilavesi olmadan kullanilir. 10 mm iizerindeki uygulama-
lar icin agirhkea 2 birim Thomsit HD 50 ile 1 birim kuru kum
kanstirihr. 10 - 20 mm kalinhk icin 0 - 2 mm, 20 - 50 mm
kalinhk icin 2 - 8 mm tanecik boyutunda kuru kum kullanilme-
hdir. Kum ilavesi ile Griinin teknik ozelliklerinde degisiklikler
olabilir.

® 4 - 20 mm kalinhklar arasinda istenen yizey dzelliklerinin
saglanmasi ve hava kabaraklanndan anndirmak icin uygun
kirpi rulo kullamlmasi kesinlikle tavsiye edilmekiedir. Egimli
saplarin tesviyesi sirasinda, 25 kg Thomsit HD 50 ile 3,5 - 4
litre su ile kanistinlarak uygun kansim hazirlanmalidir.

o Fazlo malzeme, taze iken su ile temizlenebilir; kurumus
malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yik-
sek yike maruz kalacak yizeylerde (drnegin forklift),
Thomsit HD 50 en az 6 mm kalinhkta uygulanmalidir.
Genis alan uygulamalarinda, alan 20 - 25 m?lik bélimle-
re aynlmali ve bélimler arasindaki derzler uygun mastik
veya profiller yardimiyla doldurulmali ve yalmimaldir.



Thomsit}

Sarfiyat
1,9 kg/m? (1 mm kalinhk icin)

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanilincaya kadar am-
balgjindan akanlmamal, torbalant delinmemeli veya yirhilmo-
mahdir. Depolanacak torbalar iizerine herhangi bir agirlik ko-
nulmamaly, st Gste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan
fazla Ust ste konulmamaldir. Kisa siireli depolamalarda en
fazla 3 palet Gst Gste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle
sevkiyat yapiimalidir. Uzun siireli depolamalarda ise paletler ist
iste konulmamalidur.

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Aclmis ambalailar, a§izlan si-

kica kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icersinde kullanimahdir.

Dikkat

Cildi tahris edicidir. Ciddi goz hasarlan tehlikesi. Cocuklarn
ulosabilecegi yerlerden uzak tutun. Tozlan solumayin. Goz ve
cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda derhal bol su ile
yikayin ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu eldi-
ven; koruyucu gozlik / maske kullanin. Yutma halinde hemen
doktora bagvurun; kabi veya etiketi gosterin. Uyar, giivenlik ve
atik yonetimi bilgileri malzeme giivenlik bilgi formundan incele-
nehilir. Tehlikelidir. Cimento icerir. Nemli ortamda yiiksek alkali

reaksiyon verir.
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Teknik Ozellikler

Bulk yogunluk : 1,36 ¢/em’

: kendinden yayilan kivam; 25 kg
Thomsit HD 50 : 4,5 | su pompa ile uy-
gulama; 25 kg Thomsit HD 50 : 3,5-4 |

Karisim orani

su
Uygulama sicakligi - 5 °Cile 30 °C arasinda, kuru ortamda
Uygulama siiresi  yaklasik 45 dakika

Uzerinde yiiriinebilirlik : Yaklasik 3 saat sonunda

Egilme mukavemeti  : > 9 N/mm?, 28 giin sonunda

Basing mukavemeti  : > 40 N/mm?, 28 giin sonunda

Kaplanabilme siiresi  : 7 giin sonra




* XXL XPRESS

o XPRESS - Sadece 90 dakikada kaplamaya hazir

® %90'a kadar daha az tozuma ile cok kolay ve giivenli uygu-
lama

o Mikemmel yayilma ve tesviye ozelligi

o ULTRA piirizsiiz yiizeyi ile yapishina sarfiyatinda tasarruf

® (ok yiksek mukavemet (ahsap kaplamalar icin uygun)

® Her kalinhkta hizli kuruma

® Pompa ile uygulanabilme

* Yerden istmal zeminler icin uygun

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1 R

o Diisik kromath cimento icerir - GISCODE ZP 1

Tanimi

Cok diisiik emisyonlu, sentetik katkilarla giiclendirilmis, cimento
esash, 0,5— 20 mm kalinhklar arasinda kullanilabilen, i mekan
icin uygun, cok hizh kuruyan zemin tesviye sapi. 90 dakika icin-
de kuruyarak cok yitksek basinc dayamimina ulasir ve iizerine
kaplama malzemesi uygulanmasina imkan verir.

Uygulama Alanlar:

ic mekanlarda cimento esashi sap ve beton zeminlerde, seramik,
dogaltas, terrazzo vb. ile sudan etkilenmeyen yapistina kalin-
tilani ve sa§lam olan eski kaplamalar izerine uygulanabilir.
Magaza, fabrika koridoru, garaj ve kiler gibi alanlarda kullani-
ma uygundur. Dekoratif kaplamalar ncesinde evlerde ve ficari
alanlarda zeminin hazirlanmasinda kullanihr.

Uygulama

o Yizey Hozrlii: Yizey temiz, kuru, catloksiz, ayina malze-
melerden arindinlmis, tasiyia ve saglam olmalidir. Mineral
zeminler, eski cimentolu malzeme kalntlarindan tomamen
temizlenmis olmaldur. Kalsiyum siilfat zeminler mutlaka zim-
paralanmal, kalintilar vakumla temizlenmeli ve sap uygulan-

KENDILIGINDEN
\h YAYILAN
HIZL KURUYAN ZEMIN TESVIYE SAPI (0,5 - 20 mm)
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madan dnce yiizey uygun Thomsit iriini ile astarlanmahdr.
Emici olmayan, alt zemine yiksek mukavemetle yapismis ve
saglam, su gecirimsiz ve sertlesmis yapistricr yatagji izerine
Thomsit XXL XPRESS, 3 mm kalinhga kadar astarsiz olarak
uygulanabilir. Sap Gzerine ahsap zemin kaplamasi yapistin-
lacak ise yapistirci ve dnceden kalan sap kalintilar yizeyden
miimkiin oldu§unca temizlenmelidir. Yeni ve dizgiin sekilde
kum serpilmis mastik asfalt zeminler astar kullamlmadan 5
mm kalinhga kadar tesviye edilebilir.

Uygulama: 25 kg Thomsit XXL XPRESS, 5,5 — 6 |t temiz suyun
icine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) topaklar kay-
bolup, tamamen homojen bir kanisim elde edinceye kadar 2
dakika boyunca kanistirihr. Uygun sekilde hazirlanmis karisim
zemine dokilir, mala ile yayilir ve kirpi rulo ile hava kabar-
aklarindan arndirthr. 0,5 — 10 mm kalnlklar arasinda yapi-
lacak uygulamalarda Girin kum ilavesi olmadan kullanihr. 10
— 20 mm kalinligindaki uygulamalar icin agiirhkca Thomsit XXL
XPRESS"e %30 oraninda 0 -2 mm tanecik boyutunda kuru ku-
varz kumu kanstinhir. Mastik asfalt ve emici olmayan mineral
esash zeminlerde minimum 2 mm kalinliginda sap uygulanma-
hdir. Mastik asfalt zeminlerde sap kalinhgi 5 mm'yi asmama-
idir. Fazla malzeme, taze iken su ve sabun ile temizlenebilir;
kurumus malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yeni
uygulanmis Girin direk giines isigindan korunmalidir. Uriin
baska saplar ile kanistinlmamalidir. Islak ve dis mekanlarda
kullamimamahdir. Yiksek sicaklikia yopilan uygulamalarda
iirin serin yerde hazirlanma ve kanisim suyu olarak sogjuk su
kullailmalidir. Uygulamadan 3-4 saat sonra zmparalanabilir.
Uriin en iyi +15 °Cile +25 °Csicakliginda ve %75 bagil nem
oranina sahip ortam kosullarinda uygulanir.

Sarfiyat

1,5 kg/m? (1 mm kalinlik icin)



Renk
Gri

Amboalaj

25 kg polietilen torba

Depolama

Malzeme orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Malzeme kullanihincaya kadar am-
balajindan gkanlmamal, torbalant delinmemeli veya yirtilma-
mahdir,

Raf Omrii
Serin ve kuru ortamda 12 aydir. Acalmis ambalajlar, a§izlan si-

kica kapatilarak uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icersinde kullanimaidir.

Dikkat

Kromatr azaltlmishir. Uriin cimento icermekte oldugundan, su ile
reaksiyon verir alkali cozelti olusur. ilt ve gozler korunmals, te-
mas halinde bol su ile ykanmalidir. G6z ile temas halinde derhal
tibbi yardim alinmahdir. Ugucu organik maddelerin orta ve uzun
siiredeki salinimi ihmal edilebilecek dizeydedir. Uygulama sira-
sinda, sonrasinda ve Girinin tamamen kuruma siresince ortam
iyicehavalandirlmalidir. Uygulama sirasinda ortamda yemek
yenmemeli, sivi ve sigara icilmemelidir. Uygulama sirasinda ko-
ruyucu eldiven giyilmelidir. Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde
saklanmahdir. Profesyonel kullamicilar icindir.

GISCODE ZP 1 (diisik kromat icerigi)

EMICODE EC 1 R (GEV'e gdre cok disiik emisyonludur)

Artik malzeme suya, topragja veya kanalizasyona bosaltilma-
mahdir. Sadece tamamen bosalmis ambalajlor geri donisiime
gonderilmelidir. Kirlesmis Girin artiklar, evsel atik benzeri en-
diistriyel atik seklinde ya da ticari/insaat alani icin olan kontey-
nerde bertaraf edilmelidir. Kiirlesmemis riin artiklar tehlikeli
atik olarak bertaraf edilmelidir.

Burada yer alan bilgiler, dzellikle drinlerimizin kullanimi ile
ilgili Gneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadir.
Malzemeler ve vyguloma sartlan vyguloma amaclanna gore
degisebilecegi gibi, drinlerimizin uygulama amacina uygunlugu
uygulama dncesinde test edilmelidir.
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Teknik Ozellikler

Karisim orani : 25 kg Thomsit XXL Xpress icin
55-61su

Uygulama sicakligi :+5 °Cile +30 °C arasinda, kuru
ortamda

Uzerinde yiiriinebilirik - yaklasik 90 dakika sonunda

Kaplanabilirlik siresi

- zemin kaplamalar  yaklasik 90 dakika sonunda

- ahsap zemin kaplamalan: yaklasik 12 saat sonunda

Calisma siiresi : 20 dakika




P625...

POLIURETAN ESASLI PARKE YAPISTIRICISI

® Su ve solvent icermez

® Esnek yapisma saglar

® Ik ve nihai yapismada yiiksek performans verir
® Uygulama kalinhgindan bagimsiz olarak sertlesir
® (ok genis uygulama alanina sahiptir

Tanim

Solvent icermeyen, hizh kuruyan poliiretan esash iki kompo-
nentli yapistricidir.

Uygulama Alanlar:

Cok disiik emisyonlu, 2 bilesenli, emici ve emici olmayan yizey-
lere asagidaki zemin kaplama malzemelerinin yapistinimasinda
kullamilan poliiiretan yapishinadir.

- her cesit parke (mozaik, dikddrtgen, masif vb.)

- ahsap blok ve agjac kaplamalar

- laminat

- lamine
Thomsit P 625 EN 14 293 standardina uygundur.

Uygulama

® Yiizey Hozirligji: Zemin kuru, yopismay engelleyici maddeler-
den arndinlmis, temiz, catlaksiz, saglam ve basinca dayamkh
olmahdir. Kalsiyum silfat yiizeyler mutlaka zimparalanmali
(16’hk zmpara) ve vakumlu temizlik makineleri ile temiz-
lenmelidir. iyi kumlanmis mastik asfalt yiizeyler astar gerek-
tirmez. Seramik karolar veya terrazzo zeminler gibi su gecir-
mez, puriizsiiz yizeyler iyice temizlendikten sonra P 625 astar
uygulanmadan dogrudan kullanilabilir. Bozuk ve tesviyesinde
olmayan eski zeminler uygun Thomsit astar malzemesi uygu-
landiktan sonra Thomsit kendiliginden yayilan zemin tesviye
saplar ile diizelfilerek kaplamaya hazirlanir.
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o Uygulama: Yapistina, recine ve sertlestiricinin iki ayn kom-
parhmanda oldugu tek bir ambaloj icinde sunulur. Tenekenin
alt kisminda A komponenti, kapak kisminda B komponen-
ti bulunur. Kapagin istinde isaretli yere ve kapagin dibine
birkac delik acilir ve B komponentin A komponentin iizerine
akmasi saglanir. B komponent, tamamen A komponentin
izerine dolduktan sonra, uygun karistiricr yardimiyla en az 2
dakika kanstinilir. Karistinanin hizi en fazla 300 devir/dakika
olmahdir. Kullailacak ahsap kaplamaya bagh olarak B3, B11
veya B15 tarak kullanilarak yapistina yiizeye uygulanmali-
dir. Yapistinanin ack zamani gz onine alinarak, bir defo-
da agk zaman siiresi icinde uygulama bitirilebilecek kadar
malzeme yiizeye cekilmelidir. Ahsap kaplama malzemesinin
arkasinin tamamen yapistinc ile islandigindan emin olunmal-
dir. Kaplama malzemesinin sadece sirt yapistina ile tamamen
islatilmali, kdselere yapistirici siriilmemelidir. Duvar ve zemin
kaplamasi arasinda en az 10 mm genisliginde derz birakilarak
daseme yapilmalidir. Derz ayraclar dsemeden hemen sonra
kaldinlmahdir. Déseme esnasinda veya désemeden sonra ilk
24 saat icerisinde kaplama izerine kesinlikle clkilmamalidir.
Zemin sicakhginin 15°C ve ortam sicakhginin 18°C'den yik-
sek ve bagil nemin %75'ten disiik oldugu kosullarda uygu-
lama yapiimahdir. Yapistiricr asin stoklamadan dtiiri veya
hava ile temas sebebiyle kabuk baglamis ise o kisim atilmal,
kesinlikle malzeme icine kanistrlmamahdir. Yapistinar yas-
ken (disant tasan kisimlar) alkol ile temizlenebilir. Uyguloma
aletleri alkol ile uygulamadan hemen sonra temizlenmelidir.
Actk zaman siiresi sicakliga gére degiskenlik gdsterebilir. Sire
yiiksek sicaklikia kisalirken, disiik sicakhikta vzayacaktr.



Thomsit]"|

Teknik Ozellikler

Sarfiyat

- mozaik parke

- parke, 10 mm masif parke
islenmis parke, ahsap blok ~ B11 disli tarak 10001300 g/m?

- Lominat, biiyik ebath parke B15 disli tarak ~ 1400-1750 g/m?

Amboalaj

Kombiset : 12 kg
Komponent A : 10,5 kg plastik kova (Sivi)
Komponent B : 1,5 kg kraft torba (Toz)

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandgi takdirde raf 6mrii 12 aydir.
Aglmis ambalajlar, a§izlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullamimahdr.

Dikkat

Solunmasi halinde saglia zararhdir. Gozleri, solunum sistemini
ve ildi tahris edicidir. Solundugunda, cilt ile temasinda aler-
ji yapabilir. Cocuklarin ulosabilecegi yerlerden vzak tutunuz.
Buharini solumayin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Goz ile
temasinda derhal bol su ile ytkayin ve doktora basvurun. Cahsir-
ken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gozlik/
maske kullanin. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsa-
mz hemen bir dokiora basvurun. (Miimkiinse efiketi gdsterin)
Yutma halinde hemen doktora basvurun, kabi veya etiketi gos-
terin. Sadece iyi havalandinlan yerlerde kullanin. Ariik malze-
me suya, fopragja veya kanalizasyona bosaltlmamalidir. Sadece
tomamen bosalmis ambalojlar geri doniisime gonderilmelidir.
Kiirlesmis iriin artiklar, evsel atik benzeri endistriyel afik
seklinde ya da ficari/insaat alani icin olan konteynerde berta-
raf edilmelidir. Kiirlesmemis triin artiklari tehlikeli atk olarak
bertaraf edilmelidir.

Burada yer alan bilgiler, dzellikle drinlerimizin kullanimi ile
ilgili oneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadir.
Malzemeler ve uygulama sartlan uygulama amaclanna gére
degisebilecegi gibi, Griinlerimizin uyguloma amacina uygunlugu
uygulama 6ncesinde test edilmelidir.

B3 disli tarak 8001100 g/m?

Komponent A Komponent B
Kivam : macunsivi
Renk . kink beyaz kahverengi
Yogunluk : 1,65 kg/l 1,2 kg/I
Kansimorani A:B  : 7:1 (agjirhkea)
Kap siiresi : 2540 dak
Ack zaman . yok
Calisma siiresi . 60 dak.
Yik dayanimi . 24 saat sonunda
Yiizey isleme /
kumlama islemi - en erken 24 saat dnce
Sicaklik dayanimi
— kiirlendikten sonra  : maksimum +50 °C, alttan istmal
sistemlerde
— nakliye 2 -20 °C- +50 °C
— stok - +10°C-+30 °C

Uriin Giivenlii

: Orta ve uzun donemde aaiga ckan
ucucu organik madde (VOC) miktar
ihmal edilebilir.
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ESASLI ELASTIK PARKE YAPISTIRICISI

® Uzun siireli giicli yapisma
* (ogu yiizey icin astar gerektirmez
® Ozellikle mineral esash yiizeyler icin ideal
o Ustiin FlextecTM Teknolojisi:
- Su ve solvent icermez
- Cok kolay ve hizli uygulama
- Daha kolay temizlik
- Hostikiyetini korur
® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1plus

Tanimi

Flextec esash, tek komponentli, su gecirimsiz dzellikte, elastik
yapistiricl.

Uygulama Alanlar:

Her tiirlii parke ve ahsap kaplamalarinin yapistrlmasinda kullo-
milan, tek komponentli, dsiik emisyonlu elastik yapistirici. Emici
ve emici olmayan yiizeylerde yatayda ve diseyde kullanilabilir.

Uygulama

® Yiizey temiz, kuru, catlaksiz, saglam ve tasiyia olmali, foz,
yag ve kirden anindinimalidir. Kalsiyum siilfat yiizeyler ve
yeni yizeyler mutlaka zzmparalanmali ve vakumlu temizlik
makineleriyle temizlenmelidir. Eski yiizeylerdeki bozukluklar
Thomsit zemin tesviye saplanyla diizeltilmelidir.

o Kullamlacak ahsap kaplamaya bagh olarak B3, B11 veya B15
tarak kullamlarak yapistiric yiizeye uygulanmahdir. Yapistiri-
anin actk zamani g6z oniine alinarak, bir defada acik zaman
siiresi icinde uygulama bitirilebilecek kadar malzeme yizeye
cekilmelidir. Yizey sicakhgnin 15°Cnin alinda ve nemin
%75'in izerinde oldugu durumlarda uyguloma yapilmamali-
dir. Yanhs depolama sonucu yiizeyde kabuk olusmussa, kabuk
malzemenin icine kanstrilmamali, atlmalidir.
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Sarfiyat
Mozaik parke B3 tarak : 750-900 g/m?

Serit parke B11 tarak : 900-1200 g/m?
Biiyiik ebath parkeler B15 tarak : 1050 - 1250 g/m?

Ambalaj

16 kg plastik kova

Raf Omrij
Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandgi takdirde raf 6mrii 12 aydir.

Acilmis ambalajlar, agjizlan sikica kapatlarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanilmalidir.

Dikkat

Cocuklarn ulasabilecei yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt ile
temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsamiz hemen bir doktora basvurun.
(Mimkiinse efiketi gosterin) Yutma halinde hemen doktora bas-
vurun, kabi veya etiketi gosterin. Ariik malzeme suya, topragja
veya kanalizasyona bosalilmamaldir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri dénisime gonderilmelidir. Kiirlesmis Griin
artiklari, evsel atik benzeri endstriyel atik seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kiir-
lesmemis iiriin arfiklar tehlikeli atk olarak bertaraf edilmelidir.



Teknik Ozellikler

Yogunluk : 1,55 g/em?
Ack zaman ;-
Mekanik etkilere dayaniklihk : 24 saat sonra

(emici olmayan
yizeylerde 48 saat
sonra)

Depolama sirasinda sicaklik dayanim :

0 °Cile 50 °C

Darde sesi sonimleme

:13dB

(DIN EN IS0
10140'a gore)

Oda sesi soniimleme

:12dB
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PARKE FUGA YAPISTIRICISI

® Esnek yapisma saglar (norm DIN 218)

® Ik ve nihai yapismada yiiksek performans verir
® Yerden isitmali sistemler icin uygundur

* D3 sinifi, neme ve rutubete dayanikhidir

Tammi
Dispersiyon esasl, solvent icermeyen parke yapistiricisi.

Uygulama Alanlar:

Yizer parke uygulamasinda, parkelerin birlesme fugalarimin
yapistinimasinda kullanihr.

Uygulama

® Yeni tamamlonmis alttan isitmal zeminlerde, tesviye ve
kaplama  yerlestirilmeden, sap onceden istlmahdir. On
isitmahergin dereceyi 5 °C artirarak 35 °C'ye kadar
akarlmahidir. Yeni sap afildikton 28 giin sonra kaplama
islemine baslanmali ve uygulama yapilirken isitma sistemi
kapatimaldir. Soguk havalarda, meveut sicakhk kademeli
olarak sapin yiizeyinin sicakhigi 15 °C - 18 °C'ye gelinceye
kadar 5'er derece artinlmalidir. Yerden isitmali zeminler-
de kaplama yerlestirilmeden 6nce, 1sitma 10 giin Gnceden
devreye sokulmaldir. Kaplamay: yerlestirmek icin 1sitma
kapatimaldir, kisin sicakhik yan-giicine disirilebilir (zemin
sicaklig 20 °C). Kaplama yopildikian 72 saat sonra isitma
tam olarak devreye sokulabilir.

e Zemin kuru olmalidir. Birlesim yerleri temiz, yag ve kirden
arndinlmis olmahdir.

o Ambalojin ucu kesildikten sonra yapistiniar birlesim nokiasi
boyunca esit olarak siriilir. Sirasiyla yapistinlacak elemana
dikkatle basing uygulanip, fazla yapistiric hemen silinmelidir.

o B3, 23/48, 23/47 disli taraklar vygulama aleti olarak
kullamlabilir.
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o Kullandiktan sonra sise sikica kapatilmalidir. Dondan
korunmalidir.

Sarfiyat
40 gr/m?

Renk
Seffaf

Amboalaj

0,5 kg plostik sise

Raf Omrii
Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve ginesten korunarak depolandigi takdirde raf 6mrii 12 aydir.

Acilmis ambalajlar, agizlan sikica kapatlarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullamilmalidir.

Dikkat

Cocuklarin ulosabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt ile
temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir doktora basvurun.
(Mimkiinse etiketi gdsterin) Yutma halinde hemen doktora bas-
vurun, kabi veya efiketi gosterin. Artik malzeme suya, topraga
veya kanalizasyona bosaltlmamalidir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri doniisime gonderilmelidir. Kirlesmis Griin
artiklari, evsel atik benzeri endiistriyel atk seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kir-
lesmemis riin artiklan tehlikeli atk olarak bertaraf edilmelidir.



Teknik Ozellikler

pH degeri 4.0

Yogunluk : 1,10 gr/em?

Ack zaman : Minimum 24 saat
Kuruduktan sonra

sicaklik dayanimi : Max. 50 °C'ye kadar
Suya dayaniklhiik = Limitli, neme dayanikhdr.
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K 188

PVC ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICISI

® Ik ve nihai yapismada yiiksek performans verir

® Yerden isitmali zeminler icin de uygundur

o Tekerlekli sandalye yikiine dayamiklidir

® Uzun 6miirlidir, yaslanmadan etkilenmez

® Solvent icermez, okul, hastane gibi yerlerde kullanima
uygundur

Tanim

Yapismay artinicr organik ve inorganik katkilar iceren, solvent-
siz, poliakrilat dispersiyon esash yapistirici.

Uygulama Alanlar:

PVC; PU, lateks sirth tekstil yer dosemeleri ve hal
yapistinlmasinda, PVC'den iretilmis kaploma malzemelerinin
yapistinmasinda kullanihr.

Uygulama

o Zemin diiz, kuru, temiz, catlaksiz, cekme ve basinca dayanikh
olmalidir. Dizgiin olmayan yiizeyler icin Thomsit Hazir Tesvi-
ye Saplar kullanilmahdir.

® Kullammdan 6nce iyice kanstinimali ve disli tarak ile zemine
yaylmahdir. Kaplama birlesim kaynagji ancak vygulamadan
24 saat sonra yapilabilir.

o Zeminden 1sitmal dosemelerde 1sitma sistemi kaplamadan 10
giin 6nce calisinimali ve kaplama sirasinda kapatilmalidir.
Zemin 15151 18 °C'yi gecmemelidir. Désemeden 72 saat sonra
kalorifer tekrar calistnlabilir. Uzun bir depolama sirasinda
yizeyde olusabilecek tabaka kullanma baslamadan Gnce
atilmahdr.

o A3 ve B1 disli tarak uygulama aleti olarak kullanilabilir.
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Sarfiyat
250-300 gr/m?

Renk

Beyaz

Amboalaj
20 kg ve 5 kg plastik kova

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandigi takdirde raf 6mrii 12 aydir.
Aglmis ambalajlar, a§izlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullailmaidir.

Dikkat

Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt ile
temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile yikaymn
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir doktora basvurun.
(Mimkiinse etiketi gosterin) Yutma halinde hemen doktora has-
vurun, kabi veya efiketi gosterin. Aritk malzeme suya, topraga
veya kanalizasyona bosalilmamalidir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri dénisime gonderilmelidir. Kirlesmis Griin
artiklari, evsel atik benzeri endistriyel atik seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kiir-
lesmenmis iiriin artiklar tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.



Teknik Ozellikler

pH : 6,575

Yogunluk : 1,2gr/cm?

Ack zaman - 30-35 dakika

Mekanik Etkilere

Dayamikhihk . 24 saat sonra

Son kuruma : 72 saat sonra

Isi mukavemeti . 50°C

Depolama sistemi : 0 °Cile 50 °C arasinda
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K188E

PVC, ZEMIN & DUVAR KAPLAMA YAPISTIRICISI

® (ok yitksek yapiskanhk

® Islak, basinca duyarli ve kontakt yapistirmaya uygunluk
o Zor kaplamalarda bile yiksek 1slatma yiizeyi

® Ekonomik kullanim

* Yatay ve diisey uygulanabilirlik

® (ok diisiik emisyon - EMICODE ECI

Tanim

Diisiik emisyonlu, yiiksek kaliteli, yiiksek mukavemetli, diiseyde
kullanima uygun poliakrilat dispersiyon esash yapistirici.

Uygulama Alanlar:

* Homojen ve heterojen PVC kaplama malzemeleri

e (V kaplama malzemeleri

® Vinil kaplama malzemeleri

® Kaucuk kaplama ve kaucuk karolar (maksimum 2,5 mm
kalinhkta, dizgiin sirth)

® PVC, PUR sirth tekstil kaplamalar

Yukandaki kaplamalarn emici yizeylere yapistinimasinda

kullanihr.

Emici olmayan, gecirimsiz yizeylere PVC ve CV kaplamalarin

yapisinimasinda basinca duyarl yapistna olarak kullanima

uygundur.

Merdivenlere veya duvara yapistirmalarda kontakt yapistinc

olarak kullanima vygundur.

Uygulama

® Yiizey temiz, kuru, catlaksiz, saglam ve tasiyia olmali, foz,
yag ve kirden arndinimalidir. Eski yizeylerdeki bozukluklar
Thomsit tesviye saplanyla dizeltilmelidir.

® Yiizey sicakhigimin 15 °C'nin altinda ve nemin %75'in iizerinde
oldugu durumlarda uyguloma yapilmamalidir.

329

Thomsit
K188E

* Yanhs depolama sonucu yiizeylerde kabuk olusmussa, kabuk
malzemenin icine kanistrilmamali, atlmalidir.

® Uygulama sirasinda malzeme iyice kanshinlmali ve uygun disli
tarak yardimiyla yiizeye uygulanmalidir.

o Islak Yapistirma (emici yiizeylere): Malzeme yizeye
disli tarakla uygulandiktan sonra, 10-20 dakika beklenir ve
kaplama malzemesi hava kabakaklarinin olusmasina izin ve-
rilmeden yiizeye yerlestirilir.

® Basinca Duyarh Yapistirma (emici olmayan yiizeyle-
re PVC ve CV kaplama yapistinimasinda) : Malzeme
yizeye disli tarakla uygulandiktan sonra, malzemenin acik
sari olan renginin neredeyse seffaf olmasina kadar beklenir
(yaklasik 30-60 dakika). Zemindeki malzemeye dokunarak,
dokunuldugunda parmakta iz birakmamasina bakilir ve par-
makta iz kalmiyorsa, kaplama malzemesi yiizeye yerlestirilir.

* Kontakt Yapistirma: Malzeme kaplamanin sirfina ruloyla
ve yizeye A4 disli tarakla uygulanir. Malzemenin renginin
seffafa yakin olmasi icin beklenir (yaklasik 30-60 dakika)
(parmak ile kontrol unutulmamalidir). Kaplama malzemesi
yerlestirilir. Bu metod ozellikle kaucuk kaplomalarin gecirim-
siz yiizeylere yapistinlmasinda kullanilir.

Sarfiyat

A1 tarak : 250 g/m?
A2 tarak : 280 g/m?
A3 tarak : 300 g/m?
A4 tarak : 220 g/m?
A5 tarak : 150 g/m?

Renk

Bej



Thomsit L

Ambalaj

20 kg plastik kova

Raf Omrii
Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandgi takdirde raf 6mrii 12 aydir.

Aclmis ambalajlar, agjizlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullanidmalidur.

Dikkat

Cocuklarn ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz ve cilt ile
temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayn
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsamiz hemen bir doktora basvurun.
(Mimkiinse efiketi gosterin) Yutma halinde hemen doktora has-
vurun, kabi veya etiketi gosterin. Ariik malzeme suya, topragja
veya kanalizasyona bosaltlmamaldir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri dénisime gonderilmelidir. Kiirlesmis triin
artiklar,, evsel atik benzeri endstriyel atik seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kir-
lesmemis Griin artiklar tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.
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Teknik Ozellikler

Yogunluk :1,15 g/em?

Ack zaman - 40 dakika (PVC icin islak yapishirma)
: 120 dakika (PVC icin basinca duyarl)/

kontakt yapistirma)

Mekanik etkilere

dayanikhhk : 24 saat

Son kuruma : 72 saat

Depolama sirasinda

sicaklik dayamimi ~ : +10 °C- +30 °C (dondan korunmalidir)




ILETKEN

K112,

KAPLAMAYAPISTIRICISI

® Kullaima hazirdir

o Tiim iletken PVC yer kaplamalan icin uygundur

® Mevcut  kaplanmis  PVC  zeminler iizerine, ilgili iriin
kombinasyonlariyla, iletken PVC yapistinimasina uygundur

® Ekonomik sarfiyat saglar

® Mobilya yiklerine dayaniklidir

® Yerden isitmali sistemlere uygundur

® -10 °C'ye kadar dona dayamkhdir

® (ok diisiik emisyon - EMICODE ECI

® Solvent icermez - GISCODED 1

Tammi

Organik ve inorganik maddeler iceren dzel dispersiyon esasl:
iletken yapistinci.

Uygulama Alanlar:

Thomsit K 112 kullamma hazir dispersiyon esash bir yapistiric
olup iletken PVC kaplomalar icin uygundur. DIN 16860,
DIN 51953 ve DIN 53276 normlarini karsilamaktadir.

Uygulama

o Zemin kuru, temiz, catlaksiz, basinc ve gerilmelere dayanikh
olmalidir. Asfalt zeminler ve diger gecirimsiz yiizeylerin Thom-
sit DD veya Thomsit DX ile 2 mm kalinhginda tesviye edilmesi
tavsiye edilir. Zemindeki hali, linoleum, homojen ve heterojen
PVC, PVC sirth kumas ve vinyl ashest gibi meveut kaplama-
lar sckiilmelidir. Kuvvetli yapismis eski PVC kaplamalar veya
vinyl karolar iyice temizlenmelidir. Sistem topraklanmahidir.
Genel kural olarak topraklama islemi bir elekirikei tarafindan
yapmahdir. Eger sadece antistatik bir uygulama isteniyorsa,
iletken primere ihtiyac yoktur.
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* Yas yapisma: Emici yiizeyler icin yos yapisma metodu tav-
siye edilir. Iyi yaylmay saglomak icin yapistiriciyr zemine si-
riildikten 10-20 dakika sonra déseme islemine baslanmahdir.

® Kontakt Yapisma: Gozeneksiz ve gecirimsiz yiizeylere
PVC yapistrilmasinda kontakt yapisma metodu tavsiye edilir.
Yapistirict zemine siirildiikten sonra filmin rengi sariya done-
ne kadar beklenmelidir, dokunuldugunda kurulugu hissedil-
melidir. (oda sicakliginda, neme bagh olarak yaklasik 45-60
dakika)

o Tarak bir defaya mahsus nemli bir bezle temizlenmelidir.
Eger yopistina asin stoklomadan 6tiiri kabuk baglamis ise
o kisim atlmahdir. Yeni uygulanacak kum-cimento saplar
icin yerden 1sitma sistemi onceden calistinlmahdir. Sistem,
kaplama ddsemeden dnce 28 giin siireyle calishnimahdr.
Kis aylannda isitma sistemi ginde 5 °C dsiirilerek
15 - 18 °C'ye getirilmelidir. Sistemin sicaklii vygulamadan
sonra 3 giin boyunca sabit tutulmah, daha sonra 5'er derece
artinlarak normal sicakligina getirilmelidir.

Sarfiyat
300-350 gr/m? (S1 tarak ile vygulama)

Renk
Atk gri

Ambalaj
12 kg plostik kova
Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandigji takdirde raf 6mrii 12 aydir.



Aclmis ambalajlar, agjizlan sikica kapatlarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullamimahdr.

Dikkat

Cocuklarn ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Géz ve cilt ile
temasindan sakinin. Goz ile temasinda derhal bol su ile yikaymn
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsamiz hemen bir dokiora basvurun.
(Mimkiinse efiketi gosterin) Yutma halinde hemen doktora has-
vurun, kabi veya etiketi gosterin. Ariik malzeme suya, topragja
veya kanalizasyona bosalilmamalidir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri doniisime gonderilmelidir. Kirlesmis trin
artiklar,, evsel atik benzeri endstriyel atik seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kir-
lesmemis Griin ariklar tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.
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Teknik Ozellik

ler

Yogunluk 2 1,1 gr/em?

Ack zaman - 15 dakika (islak yapistirma)
45 dakika (basinca duyarli/
kontakt yapistirma)

Calisma siiresi . 45 dakika (islak yapistirma)

120 dakika (basinca duyarl)/

kontakt yapistirma)
Mekanik etkilere
dayanikhhk . 24 saat sonra
Kiirlenme
(nihai mukavemet) ;72 saat sonra
Is1 dayanimi . -10 °Cile 50 °Carasinda

Tekerlekli sandalye
yikiine dayanikliik

: DINEN 12529

dayanikhlik kriterlerini karsilar




R 7 ] 0 iKi KOMPONENTLI

POLIGRETAN YAPISTIRICI RECINE

® Yiksek yapisma kuvvetine sahiptir

* Neme ve hava sartlarina dayamikhidir

® Yerden isitmali sistemler icin uygundur

o Elostikiir, catlama yapmaz

® Hizli priz alir

o Elekirostatik yiik olusmasini engeller

® (ok yiiksek yiik dayanimini saglar

® ¢ ve dis mekan uygulomalar icin uygundur

Tanim

ki komponentli, solventsiz, hizh kuruyan poliiiretan esash
yapistirici.

Uygulama Alanlar:

Endstriyel kaucuk kaplamalarda, PVC kaplamalarda, yaliim
kaplamalarinda (poligim, regupol vb.) ayrica beton, cam, me-
tal, seramik, polisiren, ahsap, kontrplak, sunta ve kaucuk
karolarmin yapistinimasinda kullanthr.

Uygulama

o Thomsit R 710 uygulanacak zeminlerin temiz, kuru, catlaksiz,
basinc ve cekme mukavemetlerine sahip olmasi gerekir.
Isitmali sistemlerde 1sitma 10 giin onceden devreye girmis
olmali ve uyguloma esnasinda kapatilmalidir. Uygulamadan
72 saat sonra sistem tekrar calistinlabilir.

o (ift komponentli olan Thomsit R 710 agirhkea 5 kism R 710 A
komponent ve 1 kisim sertlestirici olacak sekilde en az 2 daki-
ka karistirihr. Thomsit R 710 uygulandikian 5 ile 8 saat sonra
sertlesir ve mekanik dayanima ulasir. Yapistiriayr siirmek icin
tarak kullamlmalidir. A2, A3, B1, B2, B3, (1 fipi disli taraklar
uygulama aleti olarak kullamlabilir.

* Sonradan nem etkisinde kalabilecek yiizeylere kaplama mal-
zemelerinin yapishinimast sirasinda yapistiianin her iki yiize-
ye de siirilmesi gerekir.
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Sarfiyat
500-2000 gr/m?

Renk

Bej (Komponent A)
Koyu Kahve (Komponent B)

Amboalaj

5+ 1 kg plastik kova
30 + 6 kg plastik kova

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandigi takdirde raf 6mrii 12 aydir.
Aglmis ambalajlar, a§izlan sikica kapatilarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kullailmaidir.

Dikkat

Uriin kalintilarini yakarak yok etmek tehlikelidir. Yanma sra-
sinda, ozellikle sertlestirici B komponenti insan saghgina zo-
rarh gazlar olusturur. Cocuklarn ulosabilecedi yerlerden uzak
tutunuz. Goz ve cilt ile temasindan sakinin. Gz ile temasinda
derhal bol su ile yikaymn ve doktora basvurun. Calisirken uygun
koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gozlik/maske kul-
lanin. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen
bir doktora basvurun. (Mimkiinse etikefi gdsterin) Yutma ho-
linde hemen doktora basvurun, kabi veya etiketi gésterin. Aritk
malzeme suya, topraga veya kanalizasyona bosaltlmamaidr.
Sadece tamamen bosalmis ambalajlar geri donisiime gonderil-
melidir. Kirlesmis Griin artiklar,, evsel atik benzeri endistriyel
atik seklinde ya da ticari/insaat alani icin olan konteynerde ber-
taraf edilmelidir. Kiirlesmemis Griin artiklar: tehlikeli atik olarak
bertaraf edilmelidir.



Teknik Ozellikler

Thomsit] |

Komponent A Komponent B
Yogunluk 2 1,45 gr/em?® 1,20 gr/em®
Karisim orani - Agirhkea 5 kisim — Agirhkea 1 kisim

Hacimee 3.4 kism ~ Hacimee 1 kisim

Karisimi kullanma

siiresi = 15-30 dakika (20 °()
Sertlesme siiresi : 5 saat sonra

Mekanik dayaniklihk : 8 saat sonra
Kimyasallara

dayanikhilk : 7 giin sonra

Sicakhk dayammi - -20 °Cile 80 °Carasi
Tasima ve depolama

esnasindaki is1

dayanimi : 0 °Cile 50 °C arasinda
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KARO HALI YAPISTIRICISI

o Siirekli yapiskanlik dzelligi sayesinde rahatca sokiliip, tekrar
yerlestirilebilme imkami

® Yiiksek yapiskanhk

® Tamamen ckartilabilme

® Mevcut kaplama iizerine uygulanabilme

® (ok diisiik emisyon - EMICODE EC1plus

Tammi

Dispersiyon esasl, yapisrma  ozelligini sirekli koruyan
yapistirici

Uygulama Alanlar:

PVC, yiin, kece sirth hali karolarinin yapistinimasinda kullanihr

Uygulama

o Thomsit T 425 uygulanacak zeminler saglam, toz, kir, yai
vb. artiklardan temizlenmis olmahdir. Thomsit T 425 6nceden
temizlenmis ve hazirlanmis zemine rulo yardimiyla uygulanir.
Gozenekli ve cok emici yizeyler onceden uygun Thomsit as-
tar ile astarlanmahdir. Linoleum, PVC, mozaik gibi mevcut
kaplamalarin temiz, yag vb. artiklardan temizlenmis olmasi
gerekir. Thomsit T 425 hazirlanmis yiizeye kopik rulo ile
uygulanabilir. lyi sonuc alabilmek icin, tim yizeye Thomsit
T 425 uygulanmahdir.

Sarfiyat
Yaklosik 50-150 g/m?
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Ambalaj
10 kg plastik bidon

Raf Omrij

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, dondan
ve giinesten korunarak depolandgi takdirde raf 6mrii 12 aydir.
Acilmis ambalajlar, agjizlan sikica kapatlarak uygun depolama
kosullarinda saklanmali ve en kisa sirede kullanilmalidir.

Dikkat

Cocuklarin ulosabilecei yerlerden uzak tutunuz. Goz ve cilt ile
temasindan sakinin. G6z ile temasinda derhal bol su ile yikaymn
ve doktora basvurun. Calisirken uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gozlik/maske kullanin. Kaza halinde veya
kendinizi iyi hissetmiyorsaniz hemen bir doktora basvurun.
(Mimkiinse etiketi gdsterin) Yutma halinde hemen doktora bas-
vurun, kabi veya etiketi gasterin. Artik malzeme suya, topraga
veya kanalizasyona bosaltlmamalidir. Sadece tamamen bosal-
mis ambalajlar geri déniisime gonderilmelidir. Kirlesmis iiriin
artiklari, evsel atik benzeri endiistriyel atk seklinde ya da fico-
ri/insaat alani icin olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kir-
lesmemis driin artiklan tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.



Teknik Ozellikler

Yogunluk : 1,05 ¢/em?

Ack zaman - Yaklasik 30 dakika
Calisma siiresi : 24 saat sonra
Kiirlenme (nihai mukavemet) : 72 saat sonra

Kirlestikten sonra 1s1 dayanimi :

Maksimum 50 °C (zeminden
isitmal sistemlere uygun

Tekerlekli sandalye yiikiine
dayanikhitk

: DIN EN 12529 dayamkhihk

kriterlerini karsilar
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EP 201

SEFFAF ASTAR

* Solvent icermez.

o Yapisma mukavemeti yiiksektir.

* Kolay temizlenir.

* Hijyenik kosullara uygundur.

® Asinmaya dayanikhdir.

o Kimyasallara karsi yiksek dayanim saglar.

Tanimi

Iki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden olusur. Endiistriyel
zemin kaplamasi uygulamalari 6ncesinde aderanst artiria, kolay
temizlenen, tozuma yapmayan, kimyasal dayanimh bir alt ze-
min olusturmak icin kullanihr.

Uygulama Alanlar:

Hijyen gerektiren, temizlenmesi kolay, tozuma yapmasi isten-
meyen, endistriyel zemin kaplamasi yapilmak istenen yerlerde
kullanihr.

Uygulama

o Uygulama yapilacak betonun 28 ginlik kirlesme siresini
tamamlamis olmasi gereklidir. Yizey, iirinin yapismasini en-
gelleyecek her tiirlii hareketli parcadan arindinlmis olmalidir.
Kir, yagj ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
lidir. Yiizeyde emilmis yag varsa yakilarak temizlenmelidi.
Ancak yagin cok derine islemis olduu durumlarda, yagin
isledigi kisim kinlmal ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esash, Akiskan ve Biiziilme Yapmayan Tamir Seti kullamlarak
gerekli tamirat islemleri yopilmalidir.

® Her komponent dnce kendi icinde kanstinlir. Ardindan sertles-
tiricinin tamam recine iizerine dokiilir ve homojen bir karisim
elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karishinilr.

® [ki komponentin karisimiyla hazirlanmis hare rulo, firca veya
civili mala yardimi ile uygulanabilir. Kaymayr azalimak veya
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onlemek icin kaplama Gzerine granil serilebilir. Bu islem kap-
lama uygulamasindan 15-30 dakika sonra yapilmalidir. Aksi
takdirde graniil tanecikleri haran icine gémilebilir.

Sarfiyat

Yiizey emiciligine bagh olarak yaklasik 0,35 kg/m?

Amboalaj

Toplam set agirhgi :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakl-

g +15 °Cile +25 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda,
orijinal ambalajinda, aglmadan depolandigi takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda uygulama yapilmamalidir. Farkh ortamlarda er-
ken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda arhis gibi degisiklikler
gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gézlik vh. ekip-
manlar kullamlmahdr. ilt ile temas halinde bol su ile ytkanma-
idir. Kurumus aletler finer vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz
ile temast halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

20,0 kg
13,40 teneke kova (Recine)
6,60 kg teneke kova (Sertlestirici)

Yogunluk : 1,15 gr/cm’

Ortam Sicakligi : 10°C 20°C 30°C
Uygulama siiresi : 120dk 60dk 30 dk
Ilk kiirlesme : 240dk 120dk 60 dk




EP 204

ANTISTATIK KAPLAMALAR iCiN ILETKEN ASTA

o Yiiksek elektrik iletkenligine sahiptir.
® Su bazhdir.

Tanimi

Thomsit EP 204, iki komponentlidir. Recine (A) ve sertletirici-
den (B) olusur. Antistatik zemin kaplamalar: icin su bazh, epoksi
esash iletken astardir. Antistatik zemin kaploma malzemesi ile
toplanan statik elektrigin alt katmandaki iletkenlere en ideal se-
kilde aktariimasina yardima olur. Maksimum diizeyde iletkenli-
i sayesinde, en diisik direnclerdeki statik elektrigin dahi, bakir
baralara ulasmasini saglar.

Uygulama Alanlar:

Ucak hangarlarinda, otomobil fabrikalannda, saghk sekiord ile
ilgili laboratuarlarda, boyama atélyelerinde, elekirik ve
elekironik labotaruarlarinda kullanilir.

Uygulama

o Uygulama yapilacak yiizey beton ise, 28 ginlik kirlesme
sijresini tamamlamis olmahdir. Yiizey, Griiniin yapismasini en-
gelleyecek her tirlii hareketli ve zayif parcadan arndirilmis
olmalidir. Kir, yag ve boya basinch hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yiizey cok parlak ise yine freze veya kum
pisskiirtme ile puriizlendirilip spesifik yizey arthinlmahdir. Yi-
zeyde emilmis yag varsa yakilarak temizlenmelidir. Ancak yo-
gin cok derine islemis oldugu durumlarda, yagin isledigi kisim
kinlmali ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi Esash, Akiskan
ve Biiziilme Yapmayan Tamir Sefi kullamlarak gerekli tamirat
islemleri yapilmahdir.

o Yizey hazrhgi tomamlandikian sonra yiizeyler Thomsit
EP 201 seffaf yiizey astari ile astarlanir. Her iki komponent
once kendi icinde kanistirihr. Ardindan sertlestiricinin tamami
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recine Gzerine dokilir ve homojen renkli bir karisim elde edi-
lene kadar mikser ile 400 devir/dk karistirilir.

o Astar uygulamasindan en gec 24 saat sonra bakir baralar her
10 m?ye, x ve y yoninde en az birer diizlem olacak sekilde
zemine yapistirihir. Bakir baralarin birbirleri ile fiziksel temas
saglandiktan sonra mala veya rulo ile belirtilen sarfiyat mik-
tarina uygun sekilde yiizeye uygulanir.

Sarfiyat
0,300 kg/m?

Amboalaj

Toplam set agirhgi :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakl-

g +15 °Cile +25 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda,
orijinal ambalajinda, aglmadan depolandigi takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yapimamalidir. C6ziici icerdiginden
iriin reaksiyonu sonucu ortaya ckan buhar teneffiis edilmeme-
li, uygulomada maske kullanilmalidir. Atesten uzak tutulmalidir.
Farkh ortamlarda erken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda
arhis gibi degisiklikler gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koru-
yucu gozlik vb. ekipmanlar kullamimahdr. Cilt ile temas halin-
de bol su ile ylkanmahdir. Kurumus aletler finer vb. maddeler
ile temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvurunuz.

20,0 kg
17 kg teneke kova (Regine)
3 kg teneke kova (Sertlestirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk (20 °C) : Karsim : 1,30-1,40 gr/cm® (TS EN ISO
2811-1)

Sertlik Derecesi : Shore D : 55-65 (ASTM D 2240, DIN 53505)

Kati Madde Orani : %62-64 (Agirhkca)

Uygulama Tineri : Su ile incelir. En fazla %10.

Karisim Orani -~ A/B - 85/15 (Agirhkea)

Karisim Omrii

(23°C-200g.): 30-40 dakika (DIN 16945)

Elekirik iletkenlik

katsayisi : 2-20 k © ( DIN 51953)
Kuruma Siresi
(23°0): Toz Kuruma : 30-60 dk (TS 4317)

Dokunma Kurumasi : 4-5 saat (TS 4317)
Katlar arasi bekleme siiresi : 1 gin (TS
4317)
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EP 303

DOKULU KAPLAMA

* Dokulu bir yizey olusturur.

* Kolay temizlenir.

® Asinmaya dayanikhdir.

* Hijyenik kosullara uygundur.

* Kimyasallara karsi dayanim saglar.
* Renk secenekleri mevcuttur.

Tammi

ki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden olusur. Kimyasal
dayamim gerekfiren, asimmaya dayanikh ve kolay temizlenen
bir zemin olusturmak icin kullanihir.

Uygulama Alanlar:

Mutfak, yemekhane, gida fabrikasi, ilac fabrikasi ve hastane
gibi aginma dayanimi gerektiren, tozumadan korunmus hijyenik
ortamlarda kullanilr. Otopark gibi hafif trafige maruz alanlar
icin de uygundur.

Uygulama

o Uygulama yapilacak betonun 28 giinlik kirlesme siiresini
tamamlamis olmasi gereklidir. Yizey, iirinin yapismasini en-
gelleyecek her tiirlii hareketli parcadan arindinlmis olmalidir.
Kir, yagj ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
lidir. Yiizeyde emilmis ya§ varsa yakilarak temizlenmelidir.
Ancak yagin cok derine islemis oldugu durumlarda, yagin
isledigi kisim kinlmal ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esash, Akiskan ve Biiziilme Yapmayan Tamir Seti kullamlarak
gerekli tamirat islemleri yapilmalidir.

® Her iki komponent dnce kendi icinde karistinihr. Ardindan
sertlestiricinin tamami recine izerine dokiliir ve homojen bir
kansim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karishinilr.
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® [ki komponentin karsimiyla hazilanmis harc uygun rulolar
yardimiyla katlar halinde uygulamir. Katlar arasindaki ade-
ransin iyi olmasi amaayla, ilk kat uygulamasindan sonra yeni
kat uyguloma siiresi mutlaka beklenmelidir.

Sarfiyat
2 katta yaklagik 1,00 kg/m?

Ambalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakl-

gt +15 °Cile +25 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda,
orijinal ambalajinda, aglmadan depolandigi takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yopilmamalidir. Farkh ortamlarda er-
ken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda artis gibi degisiklikler
gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gozliik vh. ekip-
manlar kullamlmahdr. ilt ile temas halinde bol su ile ytkanma-
idir. Kurumus aletler finer vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz
ile temast halinde doktora basvurunuz.

25,0 kg
21,74 kg teneke kova (Regine)
3,26 kg teneke kova (Sertlestirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk : 2,00 gr/cm®

Basing mukavemeti

(150 R 604) : 700 kg/cm?

(ekme mukavemeti

(150 R5279) : 250 kg/cm?

Yapisma mukavemeti: 4050 kg/cm?
Elastikiyet modiili : 10.000 kg/cm?

Ortam Sicaklig: : 10°C  20°C  30°C
Uygulama siiresi : 100dk 70dk 30 dk
Ik kiirlesme : 30saat 15saat 8 sat
Tam kiirlesme : 7gin 7gin 7 gin
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AGIR YUKE DAYANAKLI KAPLAMA

o Agjir yike dayanikhdir.

* Kimyasallara karsi yiksek dayanim saglar.
* Kolay temizlenir.

® Asinmaya dayanikhdir.

* Renk secenekleri mevcuttur.

Tammi

Iki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden olusur. Yiiksek me-
kanik ve kimyasal dayamiklihga sahip bir zemin olusturmak icin
kullanihr.

Uygulama Alanlar:

Mutfak, gida fabrikasi, ilac fabrikasi ve hastane gibi tozumadan
korunmus hijyenik orfamlarda kullamlir. Yaya trofigine maruz
kalan alanlar icin uygundur.

Uygulama

* Uygulama yapilacak betonun 28 giinliik kiirlesme siiresini ta-
mamlamis olmasi gerekir. Yiizey, iriiniin yapismasini engelle-
yecek her tiirlii hareketli parcadan arindinlmis olmalidir. Kir,
yag ve boya basincli hava veya kumlama ile temizlenmelidir.
Yizeyde emilmis yag varsa yakilarak temizlenmelidir. Ancak
yagin cok derine islemis oldugu durumlarda, yagin isledigi
kism kinlmal ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi Esasli,
Akiskan ve Biiziilme Yapmayan Tamir Seti kullamilarak gerek-
li tamirat islemleri yapilmalidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhr. Ardindan
sertletiricinin tamami recine Gzerine dokiliir ve homojen bir
karisim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karistinilr.

® [ki komponentin karisimiyla hazirlanmis harc uygun rulolar
veya mala yardimi ile katlar halinde uygulanir. Katlar arasin-
daki aderansin iyi olmasi amaayla, ilk kat vygulamasindan
sonra yeni kat uygulama siiresi mutlaka beklenmelidir.
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Sarfiyat
2 katta rulo ile 0,70 kg/m?, mala ile 1,50 kg/m?

Ambalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakl-

Gt +15 °Cile +25 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda,
orijinal ambalajinda, acimadan depolandig: takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yapilmamalidir. Farkh ortamlarda er-
ken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda artis gibi degisiklikler
gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gozlisk vh. ekip-
manlar kullamlmaldur. Cilt ile temas halinde bol su ile ytkanma-
ichr. Kurumus aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz
ile temast halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

25,0 kg
20,68 kg teneke kova (Recine)
4,32 kg teneke kova (Sertletirici)

Yogunluk : 1,50 gr/cm?®

Ortam Sicakhi : 10°C 20°C 30°C
Uygulama siiresi : 90dk 50dk 25dk
Ilk kiirlesme : 30saat 15saat 8 saat
Yeni kat uygulama

siiresi : 30 saat 15 saat 9 saat

Tam kiirlesme : Tgin 7gin 7 gin




SU BAZLI EPOKSi KAPLAMA

* Kolay temizlenir.

* Kalict mat yiizey olusturur.

* Kimyasallara karsi dayanim saglar.
* Renk secenekleri mevcuttur.

® Nem toleransi vardir.

Tanim

ki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden olusur. Her tiirli
beton yiizey iizerinde kolay temizlenebilir bir zemin olusturmak
icin kullanilir.

Uygulama Alanlar:

Garaj, depo, iretim imalathanesi gibi kolay temizlik gerektiren
alanlarda kullamihir. Her tiirli beton yiizey iizerinde kullamilabi-
lir. Eski epoksi kaplamalar iizerine yapilacak yeni kaplamalar
oncesinde astar olarak kullamlabilir.

Uygulama

o Uygulama yapilacak betonun 28 giinlik kirlesme siiresini
tamamlamis olmasi gereklidir. Yizey, iirinin yapismasini en-
gelleyecek her tiirlii hareketli parcadan arindinlmis olmalidir.
Kir, yagj ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
lidir. Yiizeyde emilmis yag varsa yakilarak temizlenmelidir.

® Her iki komponent dnce kendi icinde kanistinilir. Ardindan
sertletiricinin tamami recine Gzerine dokiliir ve homojen bir
kansim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karistinlir.

® [ki komponentin karsimiyla hazirlanmis harc uygun rulolar
yardimi ile katlar halinde uygulanir. Uygulama oncesi beto-
nun hafif nemlendirilmesi, harcn betona yapismasini artinir.
Birinci kat uygulamasinda kullamilacak hare %15 oraninda su
ile seyreltilerek kullanimalidir. ikinci kat ise icine herhangi
bir madde katlmadan, seyreltilmeden uygulanmalidir. Katlar
arasindaki aderansin iyi olmasi amaayla, ilk kat vygulama-
sindan sonra yeni kat uygulama siiresi mutlaka beklenmelidir.
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Sarfiyat
2 katta yaklasik 0,50 kg/m?

Ambalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmahdir. Uygun depolama sicakli-

i +15 °Cile +25 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda,
orijinal ambalajinda, aglmadan depolandigi takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yapilmamalidir. Farkh ortamlarda er-
ken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda artis gibi degisiklikler
gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gozlisk vh. ekip-
manlar kullamlmaldur. Cilt ile temas halinde bol su ile ytkanma-
ichr. Kurumus aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz
ile temast halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

5,0 kg
2,50 kg teneke kova (Recine)
2,50 kg teneke kova (Sertlestirici)

Yogunluk : 1,60 gr/cm’®

Ortam Sicakhi : 10°C 20°C 30°C
Uygulama siiresi : 90dk 50dk 25dk
Ilk kiirlesme : 9saat  5saat 3 saat
Yeni kat uygulama

siiresi : 12saat 6 saat 3 saat
Tam kiirlesme : Tgin 7gin 7 gin
Renk : Seffaf ve RAL K-7 katalogu




SEFFAF KAPLAMA MALZEMESI

e (am seffaflginda gorinim.

* Yogun yaya frafigine dayanikh.

® Yiksek mekanik ve kimyasal dayanim.
* Kolay temizlenebilir

® Astar gerektirmez.

* Isinmaya dayanikh.

o Sert ve parlak goriniim.

Tanim

Thomsit EP 307 iki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden
olusur. Cam seffafliginda gorinime sahip, mekanik ve kimyasal
dayamimli, kolay temizlenehilen, hijyenik, yogun yaya trafigine
dayanikhi epoksi esash bir kaplama olusturmak icin kullanilir.
Epoksi mortar kaplamalar ve beton yiizeyler iizerine uygula-
nabilmekiedir. Beton yizeylerde direkt kullaildiginda astar
gerektirmez.

Uygulama Alanlar:

Thomsit EP 307 mutfaklar, gida tesisleri, ilac fabrikalar, hasta-
neler, magazalar ve ahsveris merkezleri gibi tozuma istenme-
yen, hijyenik, yogun yaya trafigine dayanikli kaplama istenen
yerler icin uygundur. Seffaf ve camsi goriiniisii nedeniyle, deko-
ratif ve etkileyici gorinim istenen zemin kaplamalarinda genis
bir kullanim alani vardir.

Uygulama

* Uygulama yapilacak yiizey beton ise, 28 giinlik kirlesme si-
resini famamlamis ve %5'den az neme sahip olmasi gerekir.
Yiizey, riinin yopismasini engelleyecek her tiirli hareketli
parcadan arndinlmis olmalidir. Kir, yag ve boya basincli hava
veya kumlama ile temizlenmelidir. Yiizeyde emilmis yag varsa
yakilarak temizlenmelidir. Ancak yagin cok derine islemis ol-
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dugu durumlarda, yagn isledigi kisim kinlmali ve daha sonra
Thomsit EP 102 Epoksi Esash, Akiskan ve Biziilme Yapmayan
Tamir Seti kullanilarak gerekli tamirat islemleri yapilmalidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde karistinhr. Ardinda sert-
lestiricinin tamami recine Gzerine dokilir ve homojen bir k-
nsim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karstinlir.
Iki komponentin karisimiyla hazirlanmis kaplama uygun rulo
veya mala yardimiyla kabarcik olusturmayacak sekilde katlar
halinde uygulanir.

® Katlor arasindaki aderansin iyi olmasi amaayla, ilk kat vy-
gulomasindan sonra yeni kat uygulama siiresi mutloka bek-
lenmelidir. Epoksi mortar iizerine yapilacak uygulamalarda,
mortar uygulamasindan en gec 48 saat icinde Thomsit EP 307
uygulamasina gecilmelidir. Hava kabarai olusmamasi icin
ilk kat uygulama styirma seklinde yapilmalidir. Kaplama tam
sertlesmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

Sarfiyat
Rulo ile her katta yaklasik 0,600 kg/m?
Mala ile her katta yaklasik 1,200 kg/m?

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama
sicakhii 5 °Cile 30 °C arasindadir. Raf dmrii uygun

kosullarda, orijinal ambalajinda, aglmadan depolandsi
takdirde 12 aydur.

10,0 kg
6,70 kg teneke kova (Recine)
3,30 kg teneke kova (Sertlestirici)



Dikkat

+5 °C altinda vyguloma yapilmamalidir. (6ziici icerdiginden
iiriin reaksiyonu sonucu ortaya ckan buhar teneffiis edilmeme-
li, uygulomada maske kullanilmalidir. Atesten uzak tutulmaidir.
Farkh ortamlarda erken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda
artis gibi degisiklikler gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koru-
yucu gozlik vb. ekipmanlar kullamimahdr. Cilt ile temas halin-
de bol su ile ykanmaldir. Kurumus aletler finer vb. maddeler
ile temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

Yogunluk : 1,09 gr/em®

Karisim Orani

(A:B) : 21

Uygulama siiresi : 10 °C'de 40 dk
20 °C'de 35 dk
30 °C'de 12 dk

Ik kiirlesme : 10 °C'de 30 saat
20 °('de 15 saat
30 °('de 8 saat

Yeni kat

uygulama siiresi : 10 °C'de 30 saat
20 °('de 15 saat
30 °C'de 9 saat

Tam kiirlesme : 10 °C'de 7 saat
20 °('de 7 saat
30 °('de 7 saat
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EP 308

o Kimyasallara karsi cok yiiksek dayanim.
® Beton ve celige mikemmel yapisma.

o Asinmaya dayanikh.

® [cme suyu depolarinda kullanima uygun.
o Sert ve parlak goriniim.

Tanim

Thomsit EP 308 iki komponentlidir. Recine ve sertlegtiriciden
olusur. Ustiin mekanik ve kimyasal dayanikliliga sahip, icme
suyuna zarar vermeyen, kolay temizlenebilir, sert ve parlak go-
riniimli, yesil renkte koruyucu bir epoksi kaplama olusturmak
icin kullanilir.

Uygulama Alanlar:

Thomsit EP 308 petrokimya tesisleri, su aritma tesisleri, kanali-
zasyon, ishale hatlant ve tasima borularinda paslanmaya maruz
kalabilecek celik yapilarda, giibre fabrikalar, tekstil fabrikalar,
seker fabrikalarinda hijyen kosullarina uygun, cok yiiksek kim-
yasal dayanima sahip ortamlar saglar. Yeraltinda, deniz suyuna
maruz yerlerde ve icme suyu depolarinda kullanima uygundur.

Uygulama

* Uygulama yapilacak yiizey beton ise, 28 giinlik kirlesme si-
resini tamamlamis olmasi gerekir. Yiizey, iirinin yapismasini
engelleyecek her tiirli hareketli parcadan arindinlmis olmal-
dir. Kir, yagj ve boya basincli hava veya kumlama ile temizlen-
melidir. Yizeyde emilmis yagj varsa yakilarak temizlenmeli-
dir. Ancak yagin cok derine islemis olduu durumlarda, yagin
isledigi kisim kinlmal ve daha sonra Thomsit EP 102 Epoksi
Esash, Akiskan ve Biiziilme Yapmayan Tamir Seti kullamlarak
gerekli tamirat islemleri yopilmahdir. Uygulama yopilacak
yiizey celik ise Isvec standard: SA 2%'ye gére kumlanmalidir.
Biitiin pas izleri ya da ufak pas lekesi kalintilan, fosforik asit

. YUKSEK
KIMYASAL DAYANIMLI KAPLAMA MALZEMES
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veya tanik asit esash maddelerin uygulanmis olmast kosuluyla
el ile de temizlenebilir. Daha sonra Thomsit EP 203 ile astarla-
narak kaplamaya hazir hale gefirilmelidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhir. Ardindan
sertlestiricinin tamami recine iizerine dokilir ve homojen
renkli bir karisim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/
dk karistirihr. Tki komponentin karisimiyla hazirlanmis kap-
lama uygun rulo, firca veya airless pompa yardimiyla boya
izerinde kabarak olusturmayacak sekilde katlar halinde uy-
gulanir. Katlar arasindaki aderansin iyi olmasi amaayla, ik
kat uygulamasindan sonra yeni kat uygulama siiresi mutlaka
beklenmelidir. Kaplama tam sertlesmeden kimyevi maddeler-
le temas ettirilmemelidir. Kaplama nihai kirinii tamamladik-
tan sonra kimyasal ve UV isini nedeniyle renk degistirecektir
ancak bu Griinin kimyasal yapisindan kaynaklanmakta olup
herhangi bir sakincasi bulunmamaktadr.

Sarfiyat
Yiizey diizgunliigine bagh olarak her katta yaklosik
0,300 kg/m?

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

10,0 kg
6,30 kg teneke kova (Regine)
3,70 kg teneke kova (Sertlestirici)

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakligi

5 °Cile 30 °C arasindadir. Raf dmrii uygun kosullarda, orijinal
ambalajinda, acimadan depolandigi takdirde 12 aydir.



Dikkat

+5 °C altinda uygulama yapilmamalidir. Farkh ortamlarda er-
ken veya gec kuruma, sarfiyat miktarinda arhs gibi degisiklikler
gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gézlik vb. ekip-
manlar kullandmalidir. Cilt ile temas halinde bol su ile yikanma-
dir. Kurumus aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz
ile temast halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

Yogunluk : 1,20 gr/cm’®

Karisim Orani (A:B) : 1,70:1

Ortam Sicaklig: : 20°C 30°C 40°(
Uygulama siresi : 100dk 70dk 50 dk
IIk kiirlesme : 24 saat 12 saat 7 sat
Yeni kat uygulama siiresi: 32 saat 18 saat 12 saat
Tam kiirlesme : Jgin 7gin 7 gin
Sertlesme (Persoz) : 230sn 260 sn -

Distensibilite (DIN 53156): 0.5mm 3mm 3 mm
Carpmaya Dayanim

(1 kg 020 mm) : 5 em/kg 20 cm/kg 40 cm/kg
Biikiilme Testi
(015 mm mil etrf.) : 100 600 800

Kimyasal Ozellikler

Thomsit EP 308, 12 ay siireyle 20 °C'de asagjidaki maddelere
batirilmis ve asagjidaki sonuclan vermistir.

Deiyonize su + | Eiil Alkol %20 +
Sofra fuzu eriyi %20 + | Hidroklorik Asit %10 +

%30 + | Ksilen +
Konsanire Amonyak + | 111-Trikloroetan +
Siilfirik asit %10 + | Skydrol 500 A +

(Hidrolik yagi)

%30 + | Oktanol +
Fosforik asit %43 + | Meyve sulan +
Asetik asit %50 + | Sekerli eriyik +
Kostik soda %30 + | Stiren +
Kursunlu benzin +
+ Etkilenmenmistir 0 Sararmighir
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EP 309

ANTISTATIK SELF - LEVELING KAPLAMA

* Solvent icermez.

® Kolay uygulanir.

* Kendiliginden yayilr.

® Yiiksek mekanik ve kimyasal dayanima sahiptir.
® Siirtiinme ve asinmaya direnclidir.

® letkendir.

* Hijyenikir.

Tanimi

Thomsit EP 309, iki komponentlidir. Recine (A) ve sertlestiriciden
(B) olusur. Solvent icermeyen, kendiliginden yayilabilen, mekanik
mukavemeti ve kimyasal dayamimi yitksek, epoksi esash anfistatik
zemin kaplama malzemesidir. Siirtinmeye ve asinmaya kargi di-
renglidir. Yiizeyde olusan statik elekrigin alt katmandaki iletkenlere
aktanlarak topraklonmasini saglor. Derzsiz yiizey olusturur, kolay
temizlenir, hijyenikfir, uzun siire bakim gerekfirmez, uygulamasi
kolaydir.

Uygulama Alanlar

Ucak hangarlarnda, otomobil fabrikalarinda, saghk sekidrii ile ilgil
loboratuarlarda, boyama atélyelerinde, elekirik ve elekironik labo-
tarvarlannda kullandhr,

Uygulama

o Uygulama yapilacak yiizey beton ise, 28 giinlik kijrlesme siiresini
tamamlamis olmalidir. Yiizey, iriniin yopsmasim engelleyecek
her tiirlii hareketli ve zayif parcadan anndinlmis olmalidir. Kir,
yag ve boya basinch hava veya kumloma ile temizlenmelidir.
Yiizey cok parlak ise yine freze veya kum piiskiirtme ile piriiz-
lendirilip spesifik yiizey arttnlmalidir. Yiizeyde emilmis yag varsa
yakilarak temizlenmelidir. Ancak yagjin cok derine islemis oldugu
durumlarda, yagin isledigi kisim kinlmali ve daha sonra Thomsit
EP 102 Epoksi Esash, Akiskan ve Biiziilme Yopmayan Tamir Sefi
kullamilorak gerekli tamirat islemleri yapilmaidir.
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® Yiizey hazrligi tamamlandikian sonra yiizeyler Thomsit EP 201
seffaf yiizey astan ile astarlanir. Her iki komponent dnce kendi
icinde kanstnr. Ardindan sertlestiricinin tamami recine iizerine
dokiiliir ve homojen renkli bir karisim elde edilene kadar mikser
ile 400 devir/dk karistinir.

® Astor uygulomasindan en gec 24 saat sonra bakir baralar her
10 m”'ye, x ve y yoniinde en az birer diizlem olacak sekilde zemi-
ne yapishnli. Bakir baralann birbirleri ile fiziksel temasi sagjlan-
diktan sonra mala veya rulo ile belirfilen sarfiyat miktarna uygun
sekilde yiizeye uygulanir.

® 1 giin ara verildikten sonra Thomsit EP 309 yiizeye mala ile uy-
gulanir. Kirpi rulo ile gaz kabaraklan aimp kurumaya birakilr.

o Astarin iizerini kumla korelfimeyiniz. Taze uygulanmis Thomsit
EP 204 rutubetten, yogusmadan ve sudan en az 24 saat siireyle
korunmaldir. Astarin yiizeyde géllenme yapmasina izin vermeyi-
niz. Astar tabaka tim yiizeyde homojen gériinmeli ve dokunma
kiiriin aldiktan sonra Thomsit EP 309 iletken tabakanin uygu-
lomasina gecilmeli. Aksi takdirde yiizeyde burusma veya iletken
ozelliklerin etkilenmesi riski olusabilir.

® {letken son kat kaplama tabakasinin kalinligi 1,5 mm olmalidir.
Daha fazlo kalinhk (2,5 kg/m’den daha fazla malzeme sarfiyo-
1) iletkenligin azalmasina sebep olur. Iletken bir zemin kaploma
sistemi uygulamasindan dnce referans bélge uygulomast yapilma-
lidir. Istenilen iletkenlik degeri ve iletkenlik lciim metodu sarna-
mede ve uygulama yonteminde tarif edilmelidir. [letkenlik lciim-
lerin tavsiye edilen dlcim sayilan asagidaki tabloda verilmistir:

Uygulama yapilan zemin alami Olcim sayilar
<10m? 1 dlcim / m?
10-100 m? 10 - 20 &lciim

> 100 m? 10 6l¢iim / 100m?

© Olciim yapilan nokfalar arasinda en az 50 cm mesafe olmalidir.
Gereken degerden daha disiik/yiksek deger okunmasi duru-



munda bu yetersiz sonucu veren noktanin 50 cm cevresi icerisinde
ilave olcim alinmahdir Eger nihai kaploma dzerinde birden cok
olcim (RE) > 1@ 10-6 Q ise (elektrostatik olarak iletken zemin-
lerde (ECF)), ama iizerinde yiiriime testi (< 100V, IEC 61340-4-5,
EC 61340-5-1, ESD STM 07.2-1999) ve/veya sistem festi (< 35M
Q, IEC 61340-5-1) sonuclan istenilen degerler icerisindeyse, tim
alan kabul edilebilir.

Her toprakloma noktasi 100 m? alandaki iletkenligi saglayabilir.
Her topraklama noktasi arasindaki en uzun mesafenin 10 m ol-
masina dikkat ediniz. Topraklama noktalarini dikkatlice temizleyi-
niz. Daha uzun mesafelerde ilave plaka kullanidmalidir. Eger soha
kosullari ilave topraklama plakast kullanilmasina izin vermiyorsa,
uzun mesafeler (>10 m) bakir bantlar kullamilarak birlestirilme-
lidir. Topraklama nokialar yapinin ana hattina baglanmalidir. Bu
islem konuyla ilgili yntemelikler dahilinde bir elekirik mithendisi
tarafindan yapilip onaylanmalidr.

Her oda icin en oz 2 topraklama bagjlantisi gereklidir. Toprakloma
baglantlarnin optimum sayisi yerel kosullara baghdir ve yazih
dokiimanlarla belirtilmelidir. Catlaklarin dogjru degerlendirilme-
mesi ve dogjru islemden gecmemesi servis Gmriini azaltabilir
ve catlagin kaplamaya yansimasi iletkenligi ortadan kaldirabilir
veya azaliabilir. Bazi durumlarda yiksek noktasal yik ile birlikte
yerden sitma sistemi veya yitksek orfam sicaklii olan yerlerde
recinede izler olusabilir. Eger ortami 1stmak gerekiyorsa ise gaz,
yag, parafin veya diger fosil fuel ismalan kullanmaymiz. Bunlar
yiizey gorinimini etkileyen yiksek mikiarda (02 ve H20 su
buhan ortaya akarr. Istma amach sadece elektrikli ihk hava ifle-
yidi sistemleri kullaniniz.

Sarfiyat
1,8 kg. (1 mm kalinlk icin)

Ambalai

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicakligi

+15 °Cile +25 °C arasndadir. Raf 6mrii uygun kosullarda, orijinal
ambalajinda, aglmadan depolandigji takdirde 12 ayd.

Dikkat

+5 °C alinda uygulama yopilmomahdir. (6ziici icerdiginden driin
reaksiyonu sonucu orfaya akan buhar teneffiis edilmemeli, uygu-
lomada maske kullanidmalidir. Atesten uzak tutulmahidir. Farkh
orfamlorda erken veya ge kuruma, sarfiyat miktannda artis gibi
degjisiklikler gozlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gézlisk vb.

20,0 kg
17,40 kg teneke kova (Regine)
2,60 kg teneke kova (Sertlestirici)
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ekipmanlar kullomimalidir. Gilt ile temas halinde bol su ile yikanma-
Iidr. Kurumus aletler finer vb. maddeler ile temizlenmelidir. Goz ile
temast halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

Yogunluk (20 °C) : Karisim : 1,60-1,70 gr/cm® (TS
EN 150 2811-1)
Sertlik Derecesi : Shore D : 85-
(ASTM D 2240, DIN 53505)
Kati Madde Orani (Karisim) : %100 (Agirhkea ve hacimee)
Uygulama Tineri : Inceltilmez
Karisim Orani : A/B - 87/13 (Agirhkea)

Kanisim Omrii (23 °C-200 g.) : 30-40 Dakika (DIN 16945)
Elekirik iletkenlik katsayisi : 106  ( DIN 51953)

Kuruma Siiresi (23 °C):  Toz Kuruma :3-4 saat (TS 4317)
Dokunma Kurumasi : 10-12 saat (TS 4317)

Tam Kuruma : 7 giin (TS 4317)

Kimyasal Dayanim Tablosu

Silfirik Asit (H2504) %10

Silfirik Asit (H2504) %20
Hidroklorik Asit (HCL) %10
Hidroklorik Asit (HCL) %20

Nitrik Asit (HNO3) %10

Nitrik Asit (HNO3) %20

Asefik Asit (CH3COOH) %10
Asefik Asit (CH3CO0H) %20
Formik Asit (HCOOH) %10

Formik Asit (HCOOH) %20

Laktik Asit (CH3CHOH-CO0H)%10
Laktik Asit (CH3CHOH-CO0H)%20
Ksilen

Solvent Nafta

Etil Alkol

3- Cok Dayamikh
1- Dayaniksiz

2

2

3
3
3
3
3
3
2
1
1-
1
1-
1
3
2
2

2- Dayanikh
- Egilim

Mekanik Dayanim

Basing Dayanimi (N/mm?) 40 ~ 45 (DIN 53504 TS 1967)
Cekme Dayammi (N/mm?) 15 ~ 20 (DIN 53504 TS 1967)
(ekme Uzamasi (%) 0,8 —1,0 (DIN 53504 TS 1967)
Egilme Dayamimi (N/mm?) 10 ~ 12 (DIN 53504 TS 1967)
E-Modiil (N/mm?) 18 ~ 20 (DIN 53504 TS 1967)
Asinma Dayamimi (mg) ~ ~ 30 (Taber, ASTM D 4060-95)




PP 102

ELASTIK MACUN MALZEMESi

® Spor zeminleri icin ideal.

® Elostik.

® Solventsiz.

® Kokusuz.

® Suda coziinmez.

* Yaslanmaya dayanikl.

* Kaucuga miskemmel aderans saglar.

Tanim

Thomsit PP 102, iki komponentlidir. Recine (A) ve sertlestirici-
den (B) olusur. Spor zeminleri icin gelistirilmis, poliiretan esash,
elastik, solventsiz, kokusuz, saglom ve suda coziinmeyen bir
macundur. Kaucuga aderansi mikemmeldir, kaucuk mat iizerin-
deki gozenekleri doldurmak sureti ile mikemmel zemin hazirlig

yapar.

Uygulama Alanlar:

Thomsit PP 102 kaucuk matlarda, kaucuk binderi ile baglanmis
granil kaucuk ve/veya EPDM kaucuk zeminlerde kullanilir. Ge-
nel olarak basketbol, henthol gibi cok amach spor zeminlerin
imalatinda kullanilir.

Uygulama

® Yiizey, riinin yopismasini engelleyecek her tiirli hareketli
parcadan arindinlmis olmalidir. Kir, yag ve boya basincli hava
ile temizlenmelidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhr. Ardindan
sertlestiricinin tamami recine Gizerine dokiilir, homojen ve
kirli beyaz renkte bir kansim elde edilene kadar mikser
ile 400 devir/dk kanstinhr. Iki komponentin kansimiyla
hazirlanmis kaploma vygun celik spatula yardimiyla ko-
barak olusturmayacak sekilde kaucuk mat izerine bosluk-
lon kapatacak miktarda uygulamr. Uygulama sonrasinda
8 - 10 saat boyunca su ile temas ettirilmemelidir. Kaplama

tam sertlesmeden kimyevi maddelerle temas eﬂirilmemelidir.350

Sarfiyat

Uygulama yapilan yiizeye bagh olarak 0.400 - 0.600 kg/m?

Ambalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °'nin
altinda dondan ve giinesten korunarak depolandigji takdirde raf
omrii 12 aydir. Aalmis ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kul-
lanilmalidir.

Dikkat

+5 °C altnda vygulama yopilmamahdir. Uygulamada eldiven,
koruyucu gézliik vb. ekipmanlar kullamimahdr. Cilt ile

temasindan kagnilmahdir. Uygulama aletleri kullanim sonrasin-
da temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvurunuz.

Teknik Ozellikler

Yogunluk (25 °C) : A Komponent — Recine : 1.42 gr/cm?
Karisim - 1.38 gr/cm®

18,0 kg
15,0 kg teneke kova (Recine)
3,0 kg teneke kova (Sertlestirici)

Karisim Orani
(A:B): 5:1( Agirhik olarak )
Kapta kalma
siiresi : 25 + 5.dk. (25 °C'de)

Viskozite (25 °C) : 15.000 + 5000 mPas (Karisim)
Sertlik Derecesi:  Shore D: 25+ 5
Uygulama Siiresi : 30 — 45 dakika (20 °C'de)




PP 301

SELF - LEVELING KAPLAMA

* Kendiliginden yayihr.

* Solvent icermez.

® (atlak kdpriiler, elastiktir.

® Siirtiinme ve darbelere kars direnclidir.
® Su gecirimsizdir.

* Kolay temizlenir, hijyeniktir.

Tanim

Thomsit PP 301, iki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertles-
tiriciden olusur. Esnek, self leveling endistriyel zemin kaplamasi
uygulamalannda yiizeylerin tesviye edilmesi amaayla kullanilir.

Uygulama Alanlar:

Otopark, depo, ofis, is merkezi, hastane, restoran, iiretim tesis-
leri gibi asimma ve cizilme dayamimina sahip esnek bir kaploma
istenen yerlerde kullanilir. Solvent icermedii icin ic mekanlarda
kullanima uygundur.

Yiizey Hazirhg

o Uygulama oncesinde, yiizey, iriiniin yapismasimi engelleye-
cek her tiirli hurekeifi, arcadan arindinlmis olmullﬂw. Kir,
ruﬁ, toz ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
idir. Yiizey nem oraninin %5'in altinda olmasi gerekir.

* Yiizeyde bulunabilecek catlaklar mutlaka ug?mull ve icleri
Ceresit (S 51 poliiretan mastik ile doldurulmahidir. Gerekli
tamiratlar uygun tamir harclar ile yopilmah ve astarlamadan
24 saat 6nce tamamlanmalidir.

* Yiizey emicilifine uygun secilecek astar malzemesi ile astar-
lama yupllm(ﬂldlr. Uygulama yapilacak yiizeyin nem orani
%5'in altinda olmasina mutlaka dikkat e iImeYidir. Aksi tak-
dirde malzemenin yiizeye tutunmasinda ve kimyasal reaksi-

yonunda problem akabilmektedir.
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Uygulama

© Once A komponenti kendi ambalajinda karistirihr. Ardindan B
komponenti, A komponentinin icine dokiilir ve kanisim eleki-
rikli bir kanstine ile homojen hale gelene kadar karishinlr.
Uygulama, seviye mastan, dissiz mala veya rulo ile yapilir.
Uygulama yapilmis yiizey, uygulama sonrasi 810 saat sudan
korunmalidir.

Sarfiyat
Her 1 mm kalinlik icin yaklasik 1,38 kg/m? (2mm kalinhk tav-
siye edilmektedir)

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °C'nin
alinda dondan ve giinesten korunarak depolandsgi takdirde raf
omri 12 aydir. Aglmis ambalojlar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kul-
laniimahidir.

Dikkat

+5 °C altnda vyguloma yopilmamahdir. Uygulamada eldiven,
koruyucu gézlik vb. ekipmanlar kullamlmalidir. Cilt ile tema-
sindan kaamilmahdir. Uygulama aletleri kullamm sonrasinda
temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvurunuz.

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Recine)
4,0 kg teneke kova (Sertlestirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk

A Komponent — Dolgu Malzemesi : 1,47 gr/cm?
Karisim : 1,38 gr/em’®

Kapta kalma siiresi : 40+5 dk (25 °C'de)
Basing mukavemeti

(DIN 53 454) : min. 35 N/mm?

Kuvariz kumu ile 55
Nmm?’e ckartilabilme

(ekme mukavemeti

(DIN EN 150 527) - 5,8 N/mm?
Egilme mukavemeti

(DIN 53 452) : 35 N/mm?
Yirtlma direnci

(DIN 53 515) : 9,82 N/mm
Kopmadaki Uzama

(DIN 53 504) : %160

Sertlik derecesi —

Shore D (DIN 53 505) : 60+ 5 (7 giin)
Nihai Kuruma : 7 giin sonra (25 °('de)
Kiirlesme siresi : 12 saat

Karisim orani (Agirhkea) :

4 birim A Komponent

1 birim B Komponent
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DIS MEKAN SON KAT KAPLAMA

o UV dayanimi saglar.

® Su gecirimsizdir.

* Kimyasallara karsi dayanim saglar.

® Siirtiinme ve darbelere kars direnclidir.
® Dis hava kosullarina karsi dayanimhdir.
* Kolay temizlenir, hijyeniktir.

* Renk secenekleri mevcuttur.

Tammi

ki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertlestiriciden olusur.
Dis mekinlarda, yaslanmaya, hava kosullaring, su ve deniz su-
yuna, tuza ve kimyasallara karsi dayanikl yiizeyler hazirlamak
icin kullanihr.

Uygulama Alanlar:

Poliiiretan veya epoksi esash self leveling endistriyel zemin
kaplamalarinda, otoparklarda, kimyasal Gretim tesislerinde,
depolarda, su antma tesislerinde, agk ve kapali alan spor ze-
minlerinde, tenis kortlari gibi alanlarda kullanim icin uygundur.

Uygulama

o Uygulama oncesinde, yiizey, iriiniin yapismasimi engelleye-
cek her tiirli hareketli parcadan anndinlmis olmalidir. Kir,
yag, oz ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
lidir. Yiizey nem oranmnin %5'in altinda olmasi gerekir.

® Once A komponenti kendi ambalajinda karistirhr. Ardindan
B komponenti, A komponentinin icine dokildikien sonra, ko-
nsim elekirikli bir kanstina ile homojen hale gelene kadar
kanstinhr. Uygulama, rulo, firca veya dzel tabanca kullani-
larak yapilir. Malzeme 8 saat icinde tiketilmelidir. Thomsit
PP 303, 24 saat ara ile iki kat halinde uygulanmalidir. Uygu-
lama yapilan yiizey Thomsit PP 301 Poliiiretan Self Leveling
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kaplama ise, uygulamadan 6nce tiim yiizeye ince zmparalo-
ma yapimalidir.

Sarfiyat
Uygulama yapilan yiizeye bagh olarak iki katta 0,200 — 0,300
kg/m?

Ambalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

15,60 kg
12,0 kg teneke kova (Recine)
3,60 kg teneke kova (Sertlestirici)

Raf Omrii

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °C'nin
alinda dondan ve giinesten korunarak depolandsgi takdirde raf
omri 12 aydir. Aglmis ambalojlar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kul-
laniimahidir.

Dikkat

+5 °C altnda vygulama yopilmamahdir. Uygulamada eldiven,
koruyucu gézlik vb. ekipmanlar kullamlmalidir. Cilt ile tema-
sindan kaamilmahdir. Uygulama aletleri kullamm sonrasinda
temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvurunuz.



Teknik Ozellikler

Yogunluk

Mat (A Komponent) : 117 gr/em?®

Yar mat (A Komponent) : 1,22 gr/cm?

B Komponent - (Sertlestirici) : 1,05 gr/cm?

Kapta kalma siiresi : 8 saat

Hafif yaya trafigine aclma : 23 °C'de 24 saat sonra

Agir yilk trafigine aclma : 7 giin sonra

Kuruma Siiresi : 23 °('de yiizey kurumasi 1,5 - 2 saat icin-
de gerceklesir. Malzeme mekanik direncine
(tam sertlesme) 8—12 saat sonra ulasir.

Taber-Abraser'a

gore asinma : (CS 10 disk, 1000 p agirhk,

500/1000 rpm) : 7/13 mg
Pendulum Sertlii : 10 giin sonra 23 °C'de 30 sn
Isisal Dayanim : -30 °Cile +60 °C

Karisim orani (Agirhkea) : 10 birim A Komponent
3 birim B Komponent
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PP 304

SU BAZLI SON KAT KAPLAMA SETi

® Yiksek yapisma mukavemetine sahipfir.

* Kimyasallara karsi yiksek dayanim saglar.

® (ok yiiksek asinma dayanimina sahipfir.

o (ok yiiksek UV dayanimina sahiptir.

® Su gecirimsizdir.

® Dis hava kosullarina karsi dayanikhdir.

® Kolay uygulanabilir ve temizlenebilir bir malzemedir.

Tanim

Iki komponentlidir. Dolgu malzemesi ve sertlestiriciden olusur. Ic
ve dis mekanlarda, kimyasallara karsi yiiksek dayanim gerekti-
ren, UV isinlarina dayanikh, cok yiiksek asinma direncli yiizeyler
hazirlamak icin kullanihr.

Uygulama Alanlar:

Astarlanmis beton, epoksi ya da poliiretan esash malzemeler
ile kaplanmis yizeyler iizerinde ic ve dis mekanlarda kullanilir.
Diisiik viskozitesi sayesinde, emme kabiliyeti az olan zeminlere
bile cok iyi yapisir.

Uygulama

o Uygulama oncesinde, yiizey, iriiniin yapismasimi engelleye-
cek her tiirli hareketli parcadan anndinlmis olmalidir. Kir,
yag, oz ve boya basinch hava veya kumlama ile temizlenme-
lidir. Zeminin saglam ve tastyict oldugundan emin olunmaidir.
Yiizey nem oraninin cimento esash zeminlerde %4'in altinda
ve anhidrit sap kaplomalarda ise %1'in altinda olmasi gerekir.

® Once B komponenti, A komponentinin icine dokilir. Karisim
disiik siratli bir elekirikli kanstina ile homojen hale gele-
ne kadar kanstirilir. Tyice kanstinlmis olan malzeme, temiz,
ikinci bir kaba bosaltilarak, yeniden bir dakika kadar karis-
tirthr. Hazirlanan karisim, rulo ile caprazlama olarak zemine
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Thomsit

uygulanir. Iyi sonuc alabilmek icin, uygulama aleti olarak iplik
birakmayan parke vernik rulosunun kullamilmasi dnerilmek-
tedir. Rulo izinin onlenebilmesi icin, st iste gelen noktalarin
izerinden 10 dakika sonra tekrar gecilmesi gerekmektedir.

® [kinci kat uygulamasi sirasinda m?de 100150 gr'lik sorfiyat
miktarina dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bazi bélgelerde
kopirme gorilebilir. Uyguloma yapilmis yiizey, uyguloma
sonrasi 24 saat sudan korunmahdr.

Sarfiyat
Her katta 100—150 gr/m? (2 kat uygulanmalidir)

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °C'nin
altinda dondan ve giinesten korunarak depolandigji takdirde raf
omrii 12 aydir. Aalmis ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kul-
lanimaldr.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yapilmamahidir. Uygulamada eldiven,
koruyucu gozlik vb. ekipmanlar kullamlmalidir. Cilt ile tema-
sindan kaanilmahdir. Uygulama aletleri kullamm sonrasinda
temizlenmelidir. G6z ile temasi halinde doktora basvurunuz.

4,80 kg
4,0 kg teneke kova (Recine)
0,80 kg teneke kova (Sertletirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk (gr/cm?)

Seffaf Mat  Yari Mat Parlok
A Komponent 102 101 1,02
Karisim 104 103 1,03
Renkli Mat  Yari Mat Parlok
A Komponent 103 108 1,18
Karisim 100 109 117
Kapta kalma

siresi : 20 °C'de 3 saat

Hafif yaya

trafigine aclma : 23 °C'de 24 saat sonra
Agir yik trafigine

aclma : 7 giin sonra

Kuruma Siresi :

23 °('de yiizey kurumasi 1 saat icinde ger-
ceklesir. Malzeme mekanik direncine (fam
sertlesme) 6 - 8 saat sonra ulasir.

Taber-Abraser'a

gore asinma 37 mg (ASTM D 4060)

Pendulum Sertligi : 35 N/mm? (Kénig Standardina Gére)
Isisal Dayamim : ~ -30 °Cile +60 °C

Renk : Seffaf ve RAL K-7 katalogu

Karisim orani

(Agirlikea) - 5 birim A Komponent

1 birim B Komponent
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PP 305

YOL CiZGi BOYASI VE KAPLAMA

o UV'ye ve kimyasallara dayanikhdr.
® Yiksek asinma direncine sahiptir.
® Astar gerektirmez.

o Sert ve parlak bir griniim salar.
* Renk secenekleri mevcuttur.

Tanim

Thomsit PP 305 iki komponentlidir. Recine ve sertlestiriciden olu-
sur. Kimyasallara ve UV'ye dayammli, yitksek asinma direncl,
zemin kaplomalar vygulomalarindan sonra gerekli yonlendir-
meler icin kullanilan alifatik poliiretan esash parlak yol cizgi
boyasidr.

Uygulama Alanlar:

Thomsit PP 305 yanlendirme ve yol cizgi boyasi olarak her fiirli
endustriyel zemin kaplamalarinin iizerine uygulanabilmekiedir.
Metal, tas, beton, ahsap, eternit gibi yiizeylerde yatay ve diisey-
de kullanima uygundur.

Uygulama

* Uygulama yapilacak yiizey beton ise, 28 giinlik kirlesme si-
resini famamlamis ve %5'den az neme sahip olmasi gerekir.
Yiizey, riinin yopismasini engelleyecek her tiirli hareketli
parcadan arndinlmis olmalidir. Kir, yag ve boya basincli hava
veya kumlama ile temizlenmelidir. Yiizeyde emilmis yag varsa
yakilarak temizlenmelidir. Ancak yagin cok derine islemis ol-
dugu durumlarda, yagin isledigi kisim kinlmali ve daha sonra
Thomsit EP 102 Epoksi Esash, Akiskan ve Biziilme Yapmayan
Tamir Sefi kullanilarak gerekli tamirat islemleri yapilmalidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhir. Ardindan
sertlestiricinin tamami recine Gzerine dokiiliir ve homojen bir
karisim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karishinilr.
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Thomsit

Iki komponentin karisimiyla hazirlanmis kaplama uygun rulo
veya firca yardimiyla kabarak olusturmayacak sekilde kat-
lar halinde uygulanir. Katlar arasindaki aderansin iyi olmasi
amaayla, ilk kat uygulamasindan sonra yeni kat uygulama
siiresi mutlaka beklenmelidir. Kaploma tam sertlesmeden
kimyevi maddelerle temas etfirilmemelidir.

Sarfiyat
Her katta yaklasik 0,100 kg/m?

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij
Kuru ve serin yerde depolanmalidir. Uygun depolama sicaklig

5 °Cile 30 °C arasindadir. Raf 6mrii uygun kosullarda, orijinal
ambalajinda, aclmadan depolandigi takdirde 12 aydir.

Dikkat

+5 °C altinda uygulama yapilmamahdir. Atesten uzak tutulmo-
hdir. Farkh ortamlarda erken veya gec kuruma, sarfiyat mikta-
ninda artis gibi degisiklikler gozlenebilir. Uygulomada eldiven,
koruyucu gdzlik vb. ekipmanlar kullamilmahdir. Gilt ile temas
halinde bol su ile yikanmahdir. Kurumus aletler tiner vb. mad-
deler ile temizlenmelidir. Goz ile temasi halinde doktora basvu-
runuz.

7,5kg
6,5 kg teneke kova (Recine)
1,0 kg teneke kova (Sertlestirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk : 1,30 gr/em?®

Karisim Orani (A:B) : 6,5:1

Renk : RAL K-7 Katalogu

Uygulama siiresi : 10 °C'de 60 dk
20 °C'de 30 dk
30 °C'de 20 dk

IIk kiirlesme : 10 °C'de 120 dk
20 °C'de 60 dk
30 °C'de 45 dk

Tam kiirlesme : 10 °C'de 7 giin
20 °C'de 7 giin
30 °C'de 7 giin

Shore D (ASTM D 2240) : 72

Asinma Katsayisi
(ASTM D 3389) : 76
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PP 306

ELASTIK SPOR ZEMIN KAPLAMA MALZEMESI

® Kapah spor alanlari ve cok amach spor zeminleri icin ideal.
® Elostik.

® Solventsiz.

® Su gegirimsiz.

* Kimyasallara dayanikh.

® Darbe ve siirtiinmeye direncli.

® Kendi kendine yayilma ve kolay uygulama.

Tanim

Thomsit PP 306, iki komponentlidir. Recine (A) ve sertlestiriciden
(B) olusur. Kapali spor alanlari ve cok amach spor zeminlerinde
kullamilan poliiiretan esash, solventsiz, su geirimsiz, kimya-
sallara dayanikl,, elastik, darbe ve siirtinmeye direncli, kendi
kendine yayilma dzelligi olan self leveling spor zemin kaplama-
sidir. Uzerine uygulandigi kauuk matlarin veya kaplomalarin
elastikiyetini engellemez.

Uygulama Alanlar:

Thomsit PP 306 iizerine Thomsit PP 102 poliiiretan macun cekil-
mis kaucuk matlar, kaucuk binderi ile baglanmis graniil kaucuk
ve/veya EPDM kauguk zeminlerde kullanihr.

Uygulama

® Uygulama yapilacak yiizey tamir macunu ile doldurulmussa,
macunun kurumasi beklenir. Yiizey, Griniin yapismasini en-
gelleyecek her tiirlii hareketli parcadan arindinlmis olmalidir.
Kir, yagj ve boya basinch hava ile temizlenmelidir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhr. Ardindan
sertletiricinin tamami recine Gzerine dokiliir ve homojen bir
kansim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karstin-
Iir. ki komponentin karisimiyla hazirlanmis kaplama uygun
seviye taragj veya mala yardimiyla kabarak olusturmayacak
sekilde katlar halinde uygulanir. Uygulama yapilmis yiizeyin,
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vakit kaybetmeden kirpi rulo ile islemden gecirilerek olasi
hava kabaraklanndan anndinlmasi gerekir. 8-10 saat siire
ile sudan korunmalidir.

Sarfiyat
1 mm kalinhk icin m? sarfiyati ~ 1.4 kg'dur. Tavsiye edilen uy-

guloma kalinlgi istenilen basing mukavemetine bagh olarak
2 mm'dir.

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °C'nin
altinda dondan ve giinesten korunarak depolandigi takdirde raf
omri 12 aydir. Aalmis ambalajlar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmal ve en kisa sirede kul-
laniimalidhr.

Dikkat

+5 °C altinda vygulama yapilmamahidir. Uygulomada eldiven,
koruyucu gozlik vb. ekipmanlar kullamimahdir. Cilt ile tema-
sindan kagmimahdir. Uygulama aletleri kullaim sonrasinda
temizlenmelidir. G6z ile temasi halinde doktora basvurunuz.

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Recine)
4,0 kg teneke kova (Sertlestirici)



Teknik Ozellikler

Yogunluk (25 °C) : A Komponent — Recine : 1.50 gr/cm?
Karisim - 1.40 gr/cm®

Karisim Orani

(A:B): 41 (Agirhk olarak )

Kuruma : 6 — 10 saat (Bagil neme bagh)
Vizkozite (25 °C) : 1.400 + 200 mpas (Karisim)
10C: %40-47 (Karisim)

Sertlik Derecesi :  Shore D: 40 + 5 ( D 412-06a)

Yirtlma
Mukavemefi : 21 N/mm? ( D 624-00)

(ekme
Mukavemeti : 16,2 N/mm? ( D 412-060)

Elastikiyet : %154 ( D 412-060)

Uygulama siiresi : 40 - 45 dakika (20 °C'de)

Renk : RAL renkleri
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PP 310

SELF - LEVELING ZEMIN KAPLAMA MALZEMES

o Dekoratif goriiniim.

® Su gegirimsiz.

* Kimyasallara dayanikh.

* Darbeye direncli.

® (atlak kdprileme.

® Kolay uygulama ve bakim (temizlik / hijyen).

Tanim

Thomsit PP 310, iki komponentlidir. Recine (A) ve sertlestiriciden
(B) olusur. Poliiiretan esash, solventsiz, kendi kendine yayilma
ozelligi olan plastik elostikiyetinde alifatik dekoratif zemin kap-
lama malzemesidir. Mikemmel sonug elde etmek icin Thomsit
PP 304 Poliiiretan Esash Su Bazh Son Kat Kaplama Seti ile ko-
runmalidir.

Uygulama Alanlar:

Magjaza, restoran, ofis, alisveris alanlari, depo ve hastane gibi
yerlerde kullamilan beton, tas, metal, ahsap (mdf, kontraplak,
05B...) ve benzeri insaat malzemelerinde kullanilir.

Uygulama

* Uygulama yapilacak yizey toz, yag ve kir gibi yiizeye yapis-
may! engelleyebilecek maddelerden arnmis, kuru ve saglam
olmalidir. Uygulanacak yizeyin nem oranina dikkat edilmeli-
dir, aksi takdirde malzemenin yiizeye tutunma problemi veya
istenmeyen kimyasal reaksiyonlar olusabilir. Cimento esash
zeminlerde yiizey nem orani %5'in altinda ve uygulama yiize-
yi sicakhii +5 °Cnin iizerinde olmalidir. Uygulama yapilacak
yizeydeki tamiratlar ve astarlama uygun Thomsit Griinleriyle
yapimahdir.

o Her iki komponent dnce kendi icinde kanstinhir. Ardindan
sertletiricinin tamami recine Gzerine dokiliir ve homojen bir
kansim elde edilene kadar mikser ile 400 devir/dk karistin-

ALIFATIK
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Iir. Iki komponentin karisimiyla hazirlanmis karisimin nem ve
istya bagh olarak degisiklik gosteren 30-35 dakika arasinda
bir kap siiresi vardir. Uygulama rulo, dissiz mala veya seviye
tarag ile yapilir. Uygulama yapilmis yiizey 8-10 saat siire ile
su temasinda korunmalidur.

o Dekoratif uygulamalar icin kullanilacak yardima ekipmanlar
tasanma ve uygulayiar tarafindan belirlenir, karistirma isle-
minde karisima hava kaptinimamahdir. Uygulama esnasinda
hava kabaragi olustugu takdirde yiizeye sicak hava akimi
uygulamak sureti ile kabaraklarn patlatimasi Gnerilir. Sicak
hava uygulamasi, endistriyel fip elekirikli pirmiz ile de yo-
pilabilir.

Sarfiyat
1 mm kalnhk icin sarfiyat 1.6 kg/m'dir. Tavsiye edilen uy-

guloma kalinli istenilen basing mukavemetine bagh olarak
2 mm'dir.

Amboalaj

Toplam set agirli :
Komponent A :
Komponent B :

Raf Omrij

Malzeme orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda, +35 °'nin
altinda dondan ve giinesten korunarak depolandig takdirde raf
omri 12 aydir. Aalmis ambalalar, agizlan sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve en kisa siirede kul-
laniimalidhr.

20,0 kg
16,0 kg teneke kova (Regine)
4,0 kg teneke kova (Sertlestirici)



Dikkat

Uygulamada eldiven, koruyucu gozlik vb. ekipmanlar kullo-
mimahdir. Cilt ile temasindan kacinimaldir. Uygulama aletleri
kullamm  sonrasinda temizlenmelidir. Yutulmasi durumunda
kusmaya tesvik etmeyiniz, derhal medikal yardim aliniz.

Teknik Ozellikler

Yogunluk (25 °C) : A Komponent — Recine : 1.80 gr/cm
Karisim : 1.60 gr/cm

Karisim orani

(A:B): 41 (Agirhk olarak)

Viskozite (25 °C) : 3,000 + 500 mPas (rotor 2,V:12) (Karisim)

Sertlik Derecesi : Shore D: 30 + 5 (D2240-05)

Yirtlma

Mukavemeti: 16 N/mm (DIN 53515)

Gerilme

Mukavemei : 10 MPa (DIN EN 150 527)

Uzama : %80 (DIN EN IS0 527)

Kap Siresi : 30 + 5 dak.

Kiirlesme siiresi : 12 saat (Bagil nem ve 1stya bagh olarak)

Kimyasal

Dayamikhihik : Seyreltik asit, su, yakit ve mineral yaglara

dayanikhdir

Istya Dayanikhlik :

Yaklasik 100 °C (kiirlenmis iriin)

Yangina Dayanim : TS EN IS0 11925-2 sayih Tiirk Standardi'ni

saglamaktadir / Rapor No AB-0001-T80802

Yanmazlik Sinefi ;

Efl (TS EN 13501 Cizelge 2)

Renk :

RAL renkleri

362




Uriinlerimizin kullarama hazirlhés ve kdlanime ile igili Sneri ve talimatlar dohil almok iizere, by eknik dskimanda yer alon bilgler profesyonel bilgi we
derryimlerimize davanmakicdir, Ortam kegdlon ve malzeseler Bar uygadame igin degiaikle goserebileceginden ve b durom eki alaneaz diinds
kaldindan, her farkh vygelama Gncesi iriinlerimizin amaglanan vygelamayo wegunlugunen es: edilmesing Gnemle tovsiye ederiz. Bu teknik dikiiman
i=rgi wa da sarabmizdan verilmiy steld herhong bir rovsiva hukuki bir teminat yerine gecmesz, rmrahmedan keynakl kasith yenhy yealendime ve bigik
ihmaler by doruren digndade. Bu raknlk dakiesan tecall tim sbrdmbar gagersiz kilor

Bu wkrik dekimersda verilen bilgiker depnda, copifli kurum we maslek edalannin ilgl blavuz e dilzesbemalar ile barabar gﬁi:ﬁl‘l' resnl atandortlon
pazlemlemek de Snemlidr. Bohsedien iriin Gzdlikleri pratik deneyimbere we vygulomali festlere doyandink=akiodir. B teknik dekimanda yer almeyan
vppdama Gzellkleri izin tarafimizdan yazih bilg v enay alinmalide. Aksi balirfimedigi simeee bu ebnik dikiimonda yer alon Him veriler +23 “C aram
war malzame scaklh e % 50 badgil nam kogdlareda gecadidir, Farkh klim wa uygulama kasullon abeda licinkarin sartiegma v bivlanma shreksinds

hizlommo ve gecikme alobilmektedir.
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